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-Ressources naturelles
et Faune

Québec Rapport de travaux d’exploration simplifié

SECTION 1

1.1 IDENTIFICATION DU REPRESENTANT

e N” compagnie N° dintervenant
Nom Prénom N° d"intervenant %
[ David | Eric | 16805 | ]
Adresse (numéro, rue ou route rurale) App. Ville, village ou municipalité
I 240, 68° rue Est | | Charlesbourg J
Province Pays Code postal Ind. rég.Téléphone (domicile) Ind. rég.Téléphone (bureau) Poste
[ Québec [ canada [ G1H 1R5 | [418  [623 - 1307 | [418  [es6 - 2131 | [s116 |
Ind. rég.Télécopieur Adresse de courrier électronique
- | | eric.david@ggl.ulaval.ca J

1.2 RESPONSABLE DU PROJET ET ADRESSE DE CORRESPONDANCE

Nom Prénom N° d'intervenant %

[ David | Eric 16805 | ]
Adresse (numéro, rue ou route rurale) App. Ville, village ou municipalité

|340, 68° rue Est l @arlesbourg J
Province Pays Code postal Ind. rég.Téléphone (domicile) Ind. rég.Téléphone (bureau) Poste
[ Quebec [ canada G1H 1Rs | [418  [€23 - 1307 | [a18 [e56 - 2131 | [8116 ]
Ind. rég.Télécopieur Adresse de courrier électronique

r - l I eric.david@ggl.ulaval.ca J
15/01/2008 X \ )

DATE SIGNATURE

SECTION 2 DESCRIPTION DE LA PROPRIETE

2.1 NOM DU PROJET
| Girardville |

2.2 LOCALISATION DE LA PROPRIFTE

» A ' w] Y
Nom du (des) canton(s) U J Identification du (des) feuillet(s) SNRC
(a 'échelle de 1/50 000)
| Beaudet - 5 FEV_2008 |32H/02

23 NUMERO§ DES DROITS MINIERS VISES PAR LE RAPPORT

CL : Claim jalonné LD ou CDC : Claim|dé S5 Bl tha k SEMEDURAS B
de surface houmspremme—— -

orafion miniére PRS : Permis de recherche de substances minérales

Type de Numéro Numero Type de Numéro Type de Numéro
titre titre titre

cDC 2093277

cDC 2093278

cDC 2093278

Re ung, Quglies
R LU I
bervice de la Géginformation

Ce formulaire doit étre retourné a I'adresse suivante : RESERVE AU MINISTERE

Ministére des Ressources naturelies et de la Faune GM B 3 L 3 5

Direction des titres miniers Date de réception : v

880, chemin Sainte-Foy, 4° étage
Québec (Québec) G1S 4X4
Télécopieur : (418) 643-9297 No de dossier :
ou remis en personne dans un des bureaux régionaux désigné par
arrété ministériel
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] SECTION 3 OBJECTIF DES TRAVAUX REALISES

3.1 SUBSTANCES RECHERCHEES

liménite (Titane)

Rutile (Titane)

Niobium

Vermiculite

Microcline

3.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE DU SECTEUR EXPLORE

Mettre en évidence les éléments propices a la découverte des substances minérales recherchées.

-

Nous avons poursuivis les travaux de prospection suite a la découverte d'ilménite dans les tranchée 1 et 2 (GM 61048 3,

CENTRE DE SERVICES DES MINES

3.3 NOUVELLE DECOUVERTE (indice)

ocui [ Non [X

798P
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Ressources naturelles
et Faune

Québec Travaux de recherche et d’examen d’affleurements rocheux
‘ et de blocs erratiques

Annexe A

A1 DATE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Date du début des travaux Date de fin des travaux
[2006 [01 [01 | [2007 [10 [14 |

Année Mois Jour Année Mois Jour
A.2 TERRAIN AYANT FAIT L’OBJET DES TRAVAUX
Distance totale parc ourue en nombre de kilométres : Superficie totale couverte en kilométres carrés :

A3 TYPE(S) DE ROCHE

Granite

Pegmatite

Carbonatite

A.4 DESCRIPTION DES PRINCIPALES MINERALISATIONS

Suite a I'étude pétrographique en lames minces des échantillons provenant de la tranchée 2, nous avons observé : du pyrochlore zoné dans

la calcite et en inclusion dans des fragments d'ilménite, du rutile en remplacement de l'ilménite. Avec les analyses a la microsondes nous

avons déterminé que l'ilménite contient du manganése et du niobium.

Dans la tranchée 2, on observe beaucoup de biotite altérée en vermiculite. Les cristaux de biotite ont un maximum de 15 cm.

A.5 RECONNAISSANCE GEOPHYSIQUE

Technique Instrument Distance parcourue
Beep mat Km
VLF Km
MAG Km

A6 ANOMALIES ET CONDUCTEURS

Inscrire les résultats obtenus des travaux.

Un essai de conductivité et de magnétisme a été effectué sur quelques spécimens d’ilménite, mals ils m@rﬂr@WN

- 5 FEV_2008

U AUMRN

[ A

A - A [}’ A £\

Si des analyses ont été effectu%es par un lZBé’fa oire, inscrire les résulthts significatifs.

%

L'analyses du marbre (GIR—02%82%4{?§0)E%!§Q‘91M‘%9¢'R“S a bermis de découvrir que I'échantillon a un enrichissement en strontium
qui a permis de déterminer qué;_lg,‘fxﬁrm a une carbonatite. L'analyses de calcite a la microsonde & permis de confirmer

L'enrichissement en strontium.

A.8 IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL QUALIFIE AYANT SUPERVISE LES TRAVAUX

Nom Prénom

| David | Eric ]
Adresse (numéro, rue, route rurale ou casier postal) App. Ville, village ou municipalité

[240, 68° rue Est l —’ Charlesbourg J
Province Pays Code postal Ind. rég.Téléphone (domicile) Ind. rég.Téléphone (bureau) Poste

[ Québec | Canada lGtH - 1rs | [418 ]e23 - 1307 | la18 [e56 - 2131 | [8116 |
Ind. rég.Télécopieur Adresse de courrier électronique

- | LEric.david@ggl.ulaval.ca J

Je déclare que les travaux de recherche et d’examen d’affleur€ments rocheux et de blocs erratiques dont il est fait rapport au présent

formulaire ont été effectués sous mon contréle.
15 janvier 2008 X /D,/

DATE SIGNATURE DU PROFESSIONNEL QUALIFIE

A9 DOCUMENTS A JOINDRE EN ANNEXE

* Une carte iocalisant les affleurements, les minéralisations, les anomalies, les conducteurs et, le cas échéant, les échantillons analysés. Cette
carte doit indiquer, aux quatre coins, les coordonnées géographiques (latitude, longitude) ou rectangulaires UTM (Universel Transverse de
Mercator), ainsi que le mode utilisé (NAD27 ou NAD83) selon le systéme national de référence cartographique du Canada (SNRC) .

* Les certificats d’analyse donnant les résultats complets obtenus pour chaque échantilion dont le numéro correspond a celui indiqué sur la
carte. Les certificats doivent étre datés et signés par le responsable du laboratoire ou ont été effectuées les analyses.

= Une carte de titres miniers a I'échelle de 1/50 000 Jocalisant la propriété miniére et le périmétre des terrains ot les travaux ont été effectués.
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Rapport-ICP David-Dupuis mai06

 RECU AU MRN

- -5 FEV. 2008

CENTRE DE SERVICES DES MINES

# TA¥3AA

Laboratoire INRS'ETE Service des laboratoires
Nom du cfient Eric David Préparations : Pierre Marcoux
Projet Céline Dupuis Analyses : R. Gosselin 654-2643
Numéro laboratoire 06-1583 4 1585 Rapport : R. Gosselin )
Type échantillons Roches Appareillage powa;:_lraelp:;ahon‘: Eﬁ%’é?l\?mﬁe
Date remise 16-May-06 . - .
Remarques Attention blanc analytique non soustrait
Rb et Cs semi-quantitatif
Element Y Zr Nb La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Th Dy Ho Er
Masse analytique Y_89 Zr_90 Nb_93 La_139 Ce_140 Pr_141 Nd_146 Sm_147 Eu_151 Gd_157 Tb 159 Dy 163 Ho_165 Er_167
Unité ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Limite Instrumentale .000020  .000010 .000005  .000004  .000010  .000003 .000005 .000020 .000003 .000020 .000001 .000008 .000002 .000002
Numeéro client Numéro Labo
GIR-02-004+005 (Granite)  06-1583 50.9 579.4 316 82.7 187.0 24.2 95.0 171 3.311 14.5 1.829 9.27 1.76 4.60
GIR-02-012+015 (Gneiss)  06-1584 20.3 419.3 198.2 43.9 108.3 13.7 57.8 10.0 2.632 8.228 1.002 4.32 75 1.85
GIR-02-029+030(Calcite)  06-1585 204.3 3.858 2.287 267 1 610.8 71.6 285.3 523 14.8 53.3 6.602 34.28 6.52 17.40
GIR-02-004+005 (Granite)  06-1583Dup 48.9 505.0 29.3 76.0 173.8 223 87.6 15.1 3.108 12.9 1.672 8.58 1.62 4.46
Blanc analytique Blanc-CDupuis .058 .063 .013 017 <0.01 < 0.003 127 <0.02 <0.003 <0.02 .003 <0008 <0.002 <0.002
Valeur mesurée AGV2 19.8 226.6 14.2 38.5 74.9 8.372 31.1 5.581 1.576 4.744 .627 3.39 .66 1.87
Bcr2 36.9 191.9 12.5 256 53.9 6.965 30.7 6.702 1.984 6.893 1.010 6.51 1.33 3.81
Valeur de référence AGV2 20.0 230.0 15.0 38.0 68.0 8.3 30.0 5.7 1.5 4.7 0.6 36 0.7 1.8
BCR2 37.0 188.0 13.0 25.0 53.0 6.8 28.0 6.7 2.0 6.8 1.1 7.0 1.3 3.8



Rapport-ICP David-Dupuis mai06

Laboratoire INRS-ETE

Nom du ciient

Eric David

Projet

Céline Dupuis

Numeéro laboratoire

06-1583 & 1585

Type échantillons

Roches

Date remise 16-May-06
Remarques Attention blanc analytique non s«
Rb et Cs semi-quantitatif
Element Tm Yb Lu Hf Ta Th V] Rb Cs Dilution
Masse analytique Tm_169 Yb_174 Lu_175 Hf 178 Ta_181 Th_232 U_238 Rb_85 Cs_133 analytique
Unité ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm Vol/poids
Limite Instrumentale 000001 .000002 .000002 .000007 .000003 .000005 .000005 .000003 .000003 .
Numéro client Numéro Labo
GIR-02-004+005 (Granite) 06-1583 62 3.96 .59 13.31 202 8.62 1.55 161.72 .90 24804
GIR-02-012+015 (Gneiss)  06-1584 .23 1.33 .20 6.64 5.20 3.59 1.88 130.49 1.38 12404
GIR-02-029+030(Calcite) 06-1585 2.50 15.81 2.31 <07 <0.3 2.36 <03 <0.4 70 97377
GIR-02-004+005 (Granite) 06-1583Dup .58 3.62 .53 11.19 1.86 7.24 1.30 136.89 1.16 24207
Blanc analytique Blanc-CDupuis <0.001 <0002 <0.002 <0.007 .01 < 0.005 < 0.003 .04 .02 1000
Valeur mesurée AGV2 25 1.64 25 5.07 .88 5.96 196 68.56 1.17 7614
Ber2 .52 3.26 .49 4,99 79 5.60 161 53.96 1.64 11603
Valeur de référence AGV2 0.3 16 0.3 51 0.9 6.1 1.9 68.6 1.2
BCR2 0.5 35 0.5 4.8 #N/A 6.2 1.7 48.0 1.1

RECU AU MRN
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MICA

Analyse Quantitative CAMECA

Laboratoire de Microanalyse - Universite Laval
Label : micamct

Wed Apr 19 11:32:38 2006

Geo Analysis : mica based on 22 Oxygens
Compound and Atomic Percents

8i02 Ti02 Al203 (203 MgO Ca0
#1  GIR-02-020A Phi 38199 3593 11.0t0 0.000 15.026 0.150
#2  GIR-02-020A Ph2 39.225 3.383 11.151 0.012 15.424 0.008
#3  GIR-02-020A Ph3 38515 3208 11307 0017 14952 0000
#4  GIR-02-020A Phd 38.535 3.584 11.277 0.087 15.581 0.016
#5 GIR-02-020A PhS 38.195 3.239 11.734 0.000 15.441 0.035
#6  GIR-02-020A Phe 38.725 3.362 11.659 0.000 15.634 0.007
CALCITE
Analyse Quantitative CAMECA

Laboratoire de Microanalyse - Universite Laval
Label : carbrh

Wed Apr 19 13:05:07 2006

Geo Analysis : carbonate based on 6 Oxygens
Compound and Atomic Percents

Mg(CO3; Ca(CO3) Mn(CO3} Fe(CO3) Sr{CO3) Total

#1 G1R-02-020A Cal 1.088 90.040 1.308 1426 1.837 95.699
#2  GIR-02-020A Ca2 0.852 90.403 1.320 1112 1371 95.058
TITANITE
Analyse Quantitative CAMECA
Laboratoire de Microanalyse - Universite Laval
Label : miscpyrmc
Mon Mar 27 12:23.06 2006
Geo Analysis : miscellaneo. based on 6 Oxygens
Compound and Atomic Percents

Sig2 TiQ2 ARO3 €203 MgO Ca0
#1  GIR-02-016 B! 1 50.807 0.54 1.157 Q 0359 0.175
#2  GIR-02-016BI22 51313 0995 1.351 0.053 0.394 0.069
#3  GIR-02-005BI2 5178 0.081 0.522 0 11859 21391
#4  GIR-02-000BI 1 516 0477 1758 0026 0304 0381
PYROXENES
Analyse Quantitative CAMECA
Laboratoire de Microanalyse - Universite Laval
Label : miscpyrme
Mon Mar 27 12:23:06 2006
Geo Analysis : miscellaneo. based on 6 Oxygens
Compound and Atomic Percents

8i02 TiO2 Al203 Cr203 MgO Ca0
#1  GIR-02-016Bil 1 50.807 0.54 1.157 0 035 0175
#2  GIR-02-016BI2 2 51313 0.995 1351 0.053 0.394 0.069
#3  GIR-02-005BI 2 51.78 0.081 0522 0 11.85%9 21391
#4  GIR-02-000BI { 516 0477 1758 0.026 0.304 0.381

MnQ FeO NiO Na20 K20
0.078 16.505 0.000 0.261 9.898
0.108 16.201 0015 0.16% 9.895
0138 17.016 0.000 0.169 9.982
0.096 16.591 0.000 0.166 9.808
0.071 16970 0.011 0.137 9872
0.078 16.308 0.000 0.119 10.027

Mg(CO3; Ca(CO3) Mn(CO3; Fe(CO3) Sr(CO3)

0.027 1.897 0.024 0.026 0.026
0.021 1914 0.024 0.020 0.020
MnO FeO Na20 K20 Total
0 29574 13.053 0014 95679
0 2835 13321 0015 95.861
1129  10.535 1.34 0 98.637
0.03 28.268 13.085 -0 95929
MnO FeQ Na20 K20 Total
Qo 29574 13.053 0014 95679
0 2835 13321 0015 95.861
1129 10535 1.34 0 98637
0.03 28268  13.085 0 95929

H20
2.851
2979
3.189
3.123
3129
319

$i02
2138
214
1.988
2146

Si02
2,138
214
1.988
2.146

2262
2.127
1611
1810
1.766
1.851

TiO2
0.017
0.031
0.002
0.015

TiO2
0.017
0.031
0.002
0.013

[¢!)
0.033
0011
0.016
0.006
0.024
0.002

Al203
0.057
0.066
0.024
0.086

Al203
0.057
0.066
0.024
0.086

Total
99.866
100.708
100.210
100.680
100.624
100.891

Cr203
0
0.002
0
0.001

Cr203

0.002

0.001

8i02
5.825
5.895
5.837
5.802
5.765
5.809

MgO
0.023
0.025
0.679
0.01%

MgO
0.023
0.025
0.679
0.019

Ti02
0412
0.382
0376
0.406
0.368
0379

Ca0
0.008
0.003

0.88
0.017

Ca0
0.008
0.003

0.88
0.017

Al203
1.979
1.975
2.020
2.001
2.087
2.061

Cr203
0.000
0.001
0.002
0010
0.000
0.000

FeQ
1.041
0.989
0338
0.983

FeOQ
L.041
0.989
0338
0.983

MgO
3.416
3.455
3378
3.497
3.474
3497

Na20
1.065
1.077

o1
1.055

Na20
1.065
1.077

0.1
1.055

Ca0
0.025
0.001
0.000
0.003
0.006
0.001

MnO FeO NiQ Na20 K20 H20 F
0.010 2,103 0.000 0.077 1.926 0.000 -0.953
0.014 2.036 0.002 0.04% 1.897 0.000 -0.896
0.018 2157 0.000 0.050 1.930 0.000 -0.678
0.012 2.089 0.000 0.048 1.884 0.000 -0.762
0.009 2142 0.001 0.040 1.901 0.000 -0.744
0.010 2.046 0.000 0.035 1919 0.000 -0.779

RECU AU MRN
-5 FEV. 2008

CENTAE DE SERVICES DES MINES
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0.001

K20
0.001
0.001

¥ TYEAN
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-0.007
-0.002
-0.004
-0.001
-0.005

0.000



MICA

Analyse Quantitative CAMECA

Laboratoire de Microanalyse - Universite Laval
Label : micamct

Mon Mar 27 12:18:18 2006

Geo Analysis : mica based on 22 Oxygens
Compound and Atomic Percents

Sio2 Tio2
#1 GIR-02-016 R1 5 44.577 0.128
#2  GIR-02-016 R26 44.74 0
#3  GIR-02-004 V 10 3731 2464
#4  GIR-02-004 V 11 37587 2274
#5  GIR-02-005V 9 37.476 2518
#  GIR-02-005V 10 36.061 2.506
ILMENITE
Analyse Quantitative CAMECA
Laboratoire de Microanalyse - Universite Laval
Label : ilmejb

Mon Mar 27 12:06:53 2006
Geo Analysis : ilmenite based on 6 Oxygens
Compound and Atomic Percents

Si02 TiO2

#1 GIR-02-004 N 3 0 51816
#2 0.000 0.000 0.00C 0.173 13478
#3  1R-02-005N4 0.008 52513
FELDSPATH

Analyse Quantitative CAMECA

Laboratoire de Microanalyse - Universite Laval
Label : feldjb

Mon Mar 27 12:26:37 2006
Geo Analysis : feldspar based on 8 Oxygens
Compound and Atomic Percents

§i02 T2
#1  GIR-02-004 Brl 1 65.109 0.03
#  GIR-02-004 015 64321 0015
#  GIR-02-004 Br22 65.147 0
#4  GIR-02-004 02 6 64.255 0
#5  GIR-02-005 Br 3 64.687  0.054
#  GIR-02-005027 64.468 0049
#1 GIR-02-00501 6 63.998  0.005
#8  GIR-02-000 Bl 2 65414 0
#9  GIR-02-000V 4 69.572 0

A203
38.477
38.783
11.557
11.695
11.904
13474

Al203
0.002
37.993
0.234

Al203

18.59
23.079
18.822
22.599
18.826
22.734
22.738
18.645
19.602

Cr203
0
.02

o oo o

V203
0

18.257
[

MgO
0.004
0.024
0.027

0.03

0.014
0.004

Mg(
0.129
0.33
11396
12.049
14,655
14778

Cr203

0

21.649

[

Ca0

0.026
3.955
0.011
3.696
0.009
3.701
3.968
0.004

Ca0
0.003
0.029

0.026
0.064

Fe203

2.926

64.321

0319

FeO
U.04
0.064
0.057
0.054
0.033
0.062
0.09
0.135
0.098

MnO
0
0
0.343
0376
0.459
0.483

Nb203

0.074
0.246
0.117

FeO
0.844
0.253

23.181

23.185

17.542
18.44

MgO
0.121
928
0.096

Ba0
0.467
0.031
03
0.073
0.605

0.042

NiQ

0
0
0.007
0.016
0
0

MO
2992
0.001
2.801

Na20
1939
9.28
2.041
9.565
1.715
9.461
9.257
0.932
11.657

Na20 K20
@112 11177
0.088 11.343

0.12 9.591
0.118 9.635
0.205 9.598
0223 2.479

FeO Total

43348 101279
2121 167519

44.378 100.466

K20  Total

13.838 100.126

0.235  101.049

13.676  100.37

0.202  100.543

13.981 99963

0261 100.736

0.271 100327

15.428 100614

0.074 101.007

H20
4.475
4.528
2.829
2758
2,698
3.074

Si02

0
0.197
[

§i02

2991
2812
2985
2.825
2.981
2.825
2318
2.9%6
3.005

0.077

2.065

23
2474
1.733

TiO2

1.944
12.574
1983

Ti02
0.001
[
o
0
0.002
0.002

Cl
0
0.001
0.21
0218
0.109
0.106

Al203
0
62.218
0.014

Al203
1.007
1.189
1016
1171
1022
1174

118
1006
0.998

Total
99.999
100.115
101,073
102.211
99.664
100.421

V203
0

11.935
0

MgO

0.002
0.002
0.002

0.001
0

Si02
5.925
5.925
5.794
5774
5.764
5.513

Cr203

0
11.842
0

CaC

0.001
0.185
0.001
0.174

0.174
0.187

0

TiO2
0.013
0
0.288
0.263
0.291
0288

Fe203

011
2812
0.012

FeQ
0.002
0.002
0.002
0.002
0.001
0.002
0.003
0.005
0.004

Al203
6.028
6.053
2115
217
2.15%
2.428

Nb203

0.002
0.238
0.003

SrQ
0.002
0.001
0.002
0.002
0.001

o o e

Cr203
0
0.002

> < o

MgO
0.009
0.787
0.007

BaO

0.008
0.001
0.009
0.001
0.011

0.001

MgO
0.026
0.065
2.638
2.759

336
3.368

MnO
0126
0.001
0.119

Na20
0.173
0.787
0.181
0815
0.153
0.804

0.79
0.083
0.976

Ca0

0.004

0.004
0.01

FeOQ

1309
0.995
1.364

K20

0.811
0.013
0.799
0.011
0.822
0.015
0.015
0.901

0.004

FeO
0.094
0.028
3011
2979
2.256
2.358

NiOQ Na20Q K20 H20
0 0.029 1.895 1]
0 0.022 1916 0
0.001 0.036 19 1]
0.002 0.035 1.888 0
0 0061 1883 n
0 0.066 1.849 0

e e wn

ad

Z =
m =
oo S

p—1 [ & %]

= g 2
[K %

- — b
Ll =

<3 o
.

-2 T3] wi
o i =
u.j vAd
es
ned =
ol
I

SRR

-0.032

-0.87
-0.968
-1.042

-0.73

Cl

-0.047
-0.049
-0.028
-0.024



CHLORITE

Analyse Quantitative CAMECA

Laboratoire de Microanalyse - Universite Laval
Label : chlomct

Mon Mar 27 11:27:38 2006

Geo Analysis : chlorite based on 28 Oxygens
Compound and Atomic Percents

4

MgO Ca0
10.035 0.033
7.501 0.544
MgO Ca0Q
0 52826
MgO CaD
9326 10963
9.286 10.509
11159 9.819
14,097 7.158
12,72 1.982
ThO2 Al203
0.06 0.039
0.005 0.001

Si02 Ti02 AlRO3  Cr203
#1  GIR-02-016 V chio8 24752 0.093  20.164 0.012
#2 GIR-02-016 V chlo? 37117 0018 18.045
APATITE
Analyse Quantitative CAMECA
Laboratoire de Microanalyse - Universite Laval
Label : apatrh
Mon Mar 27 11:32:12 2006
Geo Analysis : apatite based on 25 Oxygens
Compound and Atomic Percents
P205 Si02 La203  Ce203
#1 GIR-02-016 R29 42.795 0.254 0.204 0.534
AMPHIBOLE
Analyse Quantitative CAMECA
Laboratoire de Microanalyse - Universite Laval
Label : amphjb
Mon Mar 27 12:05:08 2006
Geo Analysis : amphibole based on 23 Oxygens
Compound and Atomic Percents
Si02 TiO2 Al203 €203
#1 GIR-02-004 R1 7 41.871 1.258 9234 0
#2  GIR-02-004 R2 Ra 4215 1.294 9.186 0
#3  GIR-02-004 R2 8b 45.214 0.63 6.549 [
#4  GIR-02-004 R3 9 52831 0214 1862 0
#5  GIR-02-005R 8 53.861 0.199 0.73 0
ZIRCON
Analyse Quantitative CAMECA
Laboratoire de Microanalyse - Universite Laval
Label : zircAC
Mon Mar 27 11:38:12 2006
Geo Analysis : zircon based on 4 Oxygens
Compound and Atomic Percents
P2035 Si02 Zro2 HfO2
#1  GIR-02-016Br2 4 0.03] 3L74 66309 1.013
#2  GIR-02-016Brl 3 0.03 32358 67.476 0.96

MnO
0.279
0.105

MnO

0.057

MnO
0.597
0612
0.589
0.536
0.546

MgO
0.016
0.012

FeO
34325
27931

FeO

0,071

FeO

20421
19.903
18325
15.629
18.525

Ca0
0.108
0.029

NiO

0.045
0.002

Na20

0.24

Na20
2959
2.963
3.519
4.366
7.545

MnQ
0.03
0.03

Na20 H20  Total
0.001 11075 100.814
0.071 12.117  103.451

H20 F Cl

0 3948 0.002
K20 H20 F

1501 1.295 1222

1.502 1.332 1132

1112 1.044 1.839

0923 1.139 1.881

1.372 1.068 1.978

FeO  Total P205
0.047 99393 0.001
¢ 1003905 0.001

Si02 TiO2
5361 0.015
7.347 0.003

Total P205
100.931 6.09
Cl Total
0.269 100916
0.269 100.138
0.159  99.958
0.024  100.66
0.032 100558
5102 ZrQ2
0.983 1.002
0.986 1.003

Al203
5.147
421

Si02

0.043

Sio2
6.462
6.525

6.93
7774
8.016

Hf02
0.009
0.008

203 MgO
0002 324
0 2214
La203  Ce203
0013 0.033
TiO2  ARO3
0.146 1.68
0151 1676
0073 1183
0024 0323
0022 0128
ThO2  AL203
0 0.001
0 0

Ca

0.008
0115

(8]

MgO

0

Cr203

MgO
0.001
0.001

o 2o e 2

MnO
0.051
0.018

Ca0

9.514

MgO
2.146
2,143

255
309
1822

Ca0
0.004
0.001

FeQ

6.217
4.624

MnO

0.008

Ca0
1.813
1.743
1613
1129
0316

MnO
0.001
0.001

NiO

0.008

FeOQ

0.01

MnO
0.078
0.08
0.076
0.067
0.069

FeO
0.001
0

Na20

0.027

Na20

0.078

FeO
2.636
2.577
2.349
1.923
2.306

H20

H20

6.053

Na20
0.886
0.889
1.046
1.246
2177

F a
-1.662 0
K20  H0 F a
0.295 0.065 -0.515 -0.061
0297 2759  -0476  -0.061
0217  275% 0774 0036
0173 2759 0792 -0.006
026 2759 0833 -0.007
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