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SOMMAIRE 

La propriété Jolin de Mines de Métaux Abitibi Ltée a fait l'objet au cours de 

l'été et de l'automne 1988, d'une campagne de prospection basée sur l'échan-

tillonnage de roches en surface ainsi que d'échantillonnage géochimique de 

l'humus. 

On a systématiquement réanalysé l'ancien indice du dyke d'aphte ainsi que le 

nouvel indice de la zone ouest découvert par forage en 1987-1988. 	De 

nombreuses veines de quartz et des zones à sulfures ont été échantillonnées 

avec des résultats mixtes. 

L'échantillonnage d'humus permet de mettre en évidence des zones anomaliques 

nécessitant un suivi par décapage. 

L'analyse structurale des indices existant permet de proposer un modèle de 

linéament utile pour la détermination de nouvelles cibles minéralisées. 

On recommande l'analyse intégrée des données fournies par photo satellite et 

levés géophysiques divers afin de faire ressortir les linéaments structuraux 

reliés à des cibles minéralisées, ceci couplé avec un levé géochimique de 

reconnaissance du type géochimie d'humus ou circulation renversée, avant de 

procéder .i des forages en dehors des zones minéralisées déjà connues. 
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INTRODUCTION  

La propriété Jolin a été acquise par Mines de Métaux Abitibi en 1987. Elle a 

fait l'objet d'une importante campagne de forage en 1987-1988, ce qui a permis 

,^ 	de mettre en évidence la présence d'au moins deux zones minéralisées d'intérêt 

économique. Ces deux zones totalisent à date plus de 925,000 tonnes à 2 

g/Au/t dont 246,629 tonnes à 6 g/Au/t. 

Dans le but d'établir une stratégie d'exploration pour trouver d'autres cibles 

de forages sur la propriété, on a procédé à une interprétation géologique et 

structurale des données obtenues ainsi qu'à une campagne de prospection de 

'- 	surface sur tous les affleurements de la propriété. 	Les résultats de ces 

travaux sont discutés ci-après. 
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LOCALISATION ET ACCES 

La propriété Jolin de Mines de Métaux Abitibi Ltée est située dans les rangs 

I, II, III, IV et V du canton Carpentier à environ 50 km au nord-est de 

Val d'Or en Abitibi (figure 1 

Le levé pédogéochimique faisant l'objet d'une partie de ce rapport a été 

effectué sur les lots 18, 19 et 20 des rangs IV et V. 	On accède à cette 

partie de la propriété par le nord-ouest en empruntant le chemin de l'ancienne 

mine Bolduc au nord de Barraute puis en poursuivant jusqu'au bout des chemins 

forestiers vers le sud-est jusqu'à la limite des rangs V et VI, lot 18. 

Les échantillonnages de roches faisant l'objet du reste du rapport ont été 

effectués dans les rangs I, II et III et l'accès se fait par le chemin de 

pénétration qui relie Belcourt à Champneuf. 

La topographie est plate et le terrain est marécageux à l'exception de deux 

buttes d'affleurements chevauchant la ligne de rang IV et V des lots 17 à 21 

et le nord des lots 31 à 33 du rang I. 

Une ancienne coupe de lignes d'orientation nord-sud est encore visible dans le 

nord et a été utilisée pour repérer les stations d'échantillonnage du levé 

pédogéochimique. 	Les échantillons de roches sont localisés par rapport à la 

coupe de lignes à N 30° de la partie sud, ou par numéro de lot, et de rang 

quand celle-ci n'existe pas. 

IRMA 
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TITRES MINIERS 

-- 	 La propriété Jolin est constituée de 60 claims couvrant les lots 28 à 34 du 

rang I, les lots 20 à 31 et demi-lots sud 32 à 35 du rang II, les lots 20 à 

23 du rang III, les lots 19 à 26 du rang IV et les lots 18 à 24 du rang V 
eM 

(figure 2, tableau I) et totalisent 1,800 hectares. 
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No. 	claim 

TABLEAU I LISTE DES CLAIMS 

PROPRIETE JOLIN 

Superficie 	(ha) Rang Lot 

371286-2 1 1/2N 28 20 
371286-1 1 1/2N 29 20 ~ 
313993-1 1 1/2N 	30 20 
164837-1 1 1/2N 	31 20 
164837-2 1 1/2N 	32 20 

'- 164836-1 1 1/1N 	3.3 20 
164836-2 1 1/2N 	34 20 
411965-2 1 1/2S 28 20 
411964-2 1 1 /2S 	29 20 
411964-1 1 1/2S 	30 20 
411963-4 1 1/2S 	31 20 
411963-3 1 1;25 	32 20 

^ 411963-2 11/2S 33 20 
411963-1 1 1/2S 	34 20 
443875-1 II 20 40 

— 443874-2 II 21 40 
443874-1 II 22 40 
443873-2 II 23 40 

_ 443873-1 II 24 40 
443872-3 II 25 40 
371286-4 II 112S 	25 20 
371286-3 II 1,'2S 	27 20 

^ 
313993-4 II 1/2S 	25 20 
313993-3 II 1/2S 	29 20 
313993-2 II 1/2S 	30 20 

— 371285-1 II 1/2S 	31 20 
371285-2 II 1/2S 	32 20 
371285-3 II 1/2S 	33 20 

_ 371285-4 II 112S 	34 20 
411965-3 II 1/2S 	35 20 
443872-2 II 1/2N 	26 20 

~..  443872-1 
443871-4 

II 
II 

1 	'2N 	"27 
1/2N 	28 

20 
20 

443871-3 II 1/2N 	'9 20 
443871-2 

-- 
 II 1 ' 2N 	30 20 

443871-1 II 1,'2N 	31 20 
464490-2 III 20 40 

6 
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^ 

464490-1' 
464485-2 
464485-1 
464484-2 
464484-1 
455421-5 

III 
III 
III 
III 
III 
III 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

40-  
40 
40 
40 
40 
40 

455422-4 III 27 40 
455422-3 III 28 40 
464671-2 IV 22 40 

— 
464671-1 IV 23 40 
4644:38-2 IV 24 40 
46443-1 IV 25 40 

-- 455421-4 IV 26 40 
461250 	1 IV 19 40 
461250 	2 V 18 40 

— 461251 	1 IV 21 40 
461251 	2 IV 20 40 
461252 	1 V 20 40 
461252 	2 V 19 40 

— 466595 	1 V 22 40 
466595 	2 V 21 40 
466597 	1 V 24 40 

— 466597 	2 V 23 40 
464671 	-1 Iv 23 40 
464671 	2 IV 22 40 
464488 	1 IV 25 40 ^ 
464488 2 IV 24 40 
'+55421 	4 IV `_'6 40 

Total 60 1S 0 0 



TRAVAUX ANTERIEURS 

Pour une description détaillée des travaux antérieurs, se reporter aux 

rapports: Campagne d'exploration 1987-1988, propriété Jolin (Canton Carpen-

tier) Mines de Métaux Abitibi Ltée par De Corta H. et Berthelot P. et Rapport 

géologique propriété Jolin "Bloc Nord", (Canton Carpentier) par De Corta H. et 

De Chavigny P. 
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GEOLOGIE REGIONALE 

La propriété se situe (figure 3' sur le flanc nord de l'anticlinal d'Amos et 

les roches sous-jacentes font partie du groupe d'Harricanna (Imreh, 1982) 

composée principalement de roches volcaniques intermédiaires à mafiques. Ces 

roches appartiennent au sillon volcanique de La Motte-Vassan de la. ceinture 

verte d'Abitibi dans la province du supérieur du Bouclier Canadien; elles sont 

toutes d'âge Archéen. 

Des intrusifs felsiques se retrouvent en plusieurs endroits et notamment sur 

la propriété et sont 

des formations. 

généralement sub-concordants à l'orientation régionale 

La structure est dominée par des plis serrés et déversés d'amplitude kilomé- 

trique et d'orientation NO-SE. 	L'extension de la faille Destor, si elle 

existe, passe .. quelques kilomètres au sud du groupe de claims. 

Un réseau de failles tardives d'orientation NNE dominé par les failles de la 

rivière Bell et de la rivière Laflamme, se manifeste régionalement et on en a 

retrouvé plusieurs exemples à différentes échelles sur la propriété. 

9 
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GEOLOGIE DE LA PROPRIETE 

Lithostratigraphie: (voir carte de compilation en pochette) 

La propriété se situe sur le flanc sud du Synclinal Duverny et montre une 

séquence de roches volcaniques et intrusives pénéconcordantes à polarité 

nord-est et d'orientation nord-ouest, sud-est. On retrouve, du sud-ouest vers 

le nord-est les roches de la formation de Figuery inférieur (Imreh, 19841 

constituée de basaltes coussinés et de petits dykes felsiques. Puis un 

intrusif porphyrique couvrant les deux tiers de la propriété et qui marque le 

sommet de la Formation. 	La Formation de Figuery supérieur surplombe l'unité 

~- 	 porphyrique; elle est composée 3 la base de basaltes schisteux et magnétiques 

ainsi que de coulées ou filons couches de roches ultramafiques. Cette unité 

basale est surmontée de rhyolite et de pyroclastites felsiques dont le sommet 

est occupé par un gneiss ou schiste à pyrophyllite (Otis 19851 . 

mima 

Une série de plis parasites sub-parallèles au Synclinal de Duverny (dont 

l'anticlinal d'Amos) répètent en tout nu en partie cette série de roches en 

divers endroits de la propriété. Des horizons de sulfures exhalatifs (presque 

exclusivement de la pyrite\ se retrouvent en divers endroits sur is propriété 

dots 28, 	29, rang II, lots 31 à 3'4, rang II, lots 18, 19, rang V. lots 23,

rang V, lot 23, rang IV's, ils sont parfois accompagnés de graphite. 

De nombreux dykes mafiques, intermédiaires et: felsiques recoupent toutes les 

roches de la séquence. Ils représentent an moins deux générations 

nent parfois des veines de quartz minéralisées. 

e 1 contien- 

l'ne étude plus détaillée de la masse de porphvi.e parcourant la propriété du 

sud-est au nord-ouest, montre qu'il s'agit en fait d'un ensemble varié' de 

roches felsiques porphyriques contenant autant d'horizons extrusifs ' laves 

rhyolitiques et pyroclastites que d'intrusifs probablement cogénétiques. Ce 

porphyre pourrait représenter le membre felsique supérieur de la formation du 

Figuery inférieur. 
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fflimin 

Structure: 

La séquence de roches formant la propriété représente le flanc sud d'un 

svnclino rium (Duvernv) et est marquée en de nombreux endroits par une 

schistosité pénétrative sub-parallèle aux formations d'orientation N 300 avec 

un fort pendage vers le nord-est. Cette schistosité est assez développée par 

endroits pour transformer la roche en schiste séricitisé et carbonatisé, 

surtout dans les horizons pyroclastiques. 	Cependant, nous n'avons pu mettre 

en évidence des zones de cisaillement majeures sur la propriété. 

Un réseau de failles à rejet oblique est visible à plusieurs échelles sur la 

propriété. Ces failles sont d'orientation nord-nord-est et sont sub-paral-

lèles aux failles majeures régionales de la rivière Laflamme à l'ouest et de 

la rivière Bell à l'est. 	Elles sont tardi-tectoniques et développent des 

veines de tension parfois minéralisées (voir géologie économique). Le schéma 

tectonique de la propriété est exposé à la figure 4 et est comparé au modèle 

de Harding et al. (l9731  pour les zones de cisaillement.. 

Géologie du Quaternaire: 

IMIOM 	

La compagnie B.P. Resources Canada, ayant entrepris une campagne de circula-

tion renversée immédiatement à l'est de la propriété, cela permet d'avoir une 

meilleure connaissance de la stratigraphie des dépôts meubles couvrant la 

propriété (ceci étant justifié par la découverte de blocs erratiques minéra-

lisés sur la propriété ,. 

Des mesures de stries glaciaires sur l'affleurement du lot 32. rang I. 

montrent que l'écoulement majeur du glaclel 	s'effectuait vers l'azimut 

200° avec un mouvement tardif vers le 170°  causé probablement par la présence 

d'un esker orienté nord-sud situé immédiatement à l'est de la propriété. 
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Tous les dépôts quaternaires sont d'âge Wisconsinien tardif et appartiennent à 

une seule phase. L'unité la plus ancienne est un Till (Till de Chibougamau) 

qui affleure sur la propriété dans les zones d'affleurement rocheux oit il peut 

être légèrement remanié par la présence du lac proglaciaire Ojibc:ay. 	Ce Till 

a une faible épaisseur (0.5 à 2  mètres) et est recouvert par des dépôts de 

contact de glace (Esker 	et des dépôts glaciolacustres proximaux et distaux 

(sables et argiles). 

L'épaisseur estimée de ces dépôts en dehors des zones d'affleurement peut 

varier de 5 à 25 mètres avec une moyenne de 11 mètres. 

Géologie économique: 

La propriété contient deux types de minéralisation. 

1.- 	Des sulfures massifs à disséminés stratiformes, probablement 

d'origine exhalative, associés aux horizons de roches pyroclas- 

tiques. 	Ils sont constitués essentiellement de pyrite et 

contiennent accessoirement de la sphalérite (lot 23, rang IV). 

Les sondages effectués au cours de campagnes précédentes n'ont 

pas montré de valeurs en or intéressantes dans ces horizons à 

l'exception d'une intersection de 0.5 m à 5.3 g,'.Au!t (forage i8-

20)  correspondant à une petite zone silicifiée dans un tuf avec 

de pyrite disséminée. 	.Au cours de la présente campagne 

d'échantillonnage on a effectué des échantillons en rainure sur 

le 'céme horizon affleurant au nord du lot 33, rang I, (figure 5, 

sans obtenir-  de résultats significatifs tableau II). Cependant 

un échantillon de tuf altéré et pvritlsé prélevé dans le lot 20, 

rang II 'figure h' a donné 2.15 g Au,'t. 
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2. - 	Des veines de quartz minéralisées en pyrite aurifère se re- 

trouvent à divers endroits sur la propriété. 

Le premier indice connu sur la propriété est de ce type. Il 

s'agit d'un dyke d'aplite orienté nord-nord-ouest de % 250 mètres 

de long et 1,2 mètres de large recoupé par un réseau de veinules 

de quartz contenant de la pyrite aurifère et un peu d'or libre. 

La teneur moyenne des veines est autour de 4 g/Au/t mais elles ne 

représentent pas plus de 8 % du volume du dyke, du moins en 

surface; 	ce qui rend cet indice non-économique (voir carte en 

pochette). 

La campagne de forages 1987-1988 (voir le rapport sur cette 

campagne) a permis de définir une zone majeure de veines de 

quartz à pyrite aurifère dont le volume probable est évalué à 

plus de 925 000 tonnes avec une teneur moyenne de 2 g/Au/t dont 

246 629 t à 6 g/Au/t. Cette zone est située au nord du lot 31, 

rang I. 	De plus, les forages de cette campagne ont permit de 

détecter d'autres zones minéralisées du même type et de même 

orientation et dont la position dans l'espace correspondrait à un 

patron "en échelon" typique des paraclases de tension du modèle 

de Harding (1973) (voir figure 4). 	Ces zones sont des cibles 

privilégiées lors de futures campagnes de forage. 	Une série de 

réanalyses sur les trous 87-31, 32, 34 et 36 (zone ouest, sud du 

lot 29, rang II) confirme le potentiel de ces zones parallèles 

(Annexe I). 

De plus, plusieurs petites veines de quartz ont donné des valeurs 

supérieures à 2 g/Au/t en divers endroits de la propriété (lot 32 

rang I, lot 23, Rang III). (Annexe I et carte en pochette, 

figure 7). 
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Des blocs erratiques +'6)) minéralisés ont été trouvés en divers 

endroits (voir annexe I) 4 d'entre eux, situés dans les lots 31 

et 32 du rang I ont donnés des valeurs très appréciables. Ils 

sont constitués de quartz à pyrite aurifère. 

Levé pédogéochimique: 

Le levé géochimique d'humus couvre une partie des lots 18 à 21 du rang V et 

une partie des lots 19 à 21 du rang IV. Les échantillons ont été prélevés sur 

des lignes espacées de 400 pieds et à un intervalle de 100 pieds, soit un 

total de 238 échantillons sur une superficie de 242 acres 	(figure 81. 

Mode d'échantillonnage: 

L'horizon Ah des sols a systématiquement été échantillonné sur une portion de 

terrain situé dans le coin N-W de la propriété. 	Le médium d'échantillonnage 

est un horizon minéral formé tout près de la surface, dans la zone d'accumula-

tion de matière organique. Son aspect est fonction de la nature du mort 

terrain et du drainage. 	Ainsi sur un matériel perméable et sableux, il est 

noir et mince (2 à 3 cm 1  alors que sur un terrain argileux et mal drainé il 

est brun foncé à noir et très épais (7 A 60 cm). Les échantillons ont été 

prélevés à la main avec un sac de polyéthylène pour éviter les cnnt: I nations, 

puis mis dans des sacs de papier Kraft et partiellement séchés à l'air libre. 

A chaque site d'échantillonnage, 	l'échantillonneur devait 	noter le relief, 

l'épaisseur de l'horizon Ah, 	la nature de l'horizon sous-jacent le type de 

végétation et tout autre information permettant de juger de la valeur d'un 

échantillon telle que possibilité d'inondation occasionnelle, proximité 

d'affleurement et contamination anthropique. Les échantillons ont été 
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expédiés au Laboratoire de Chimitec Ltée pour analyse par activation neutroni-

que (voir résultats en annexe II). La liste des éléments analysés ainsi que 

les limites de détection sont données au tableau suivant: 

SEUIL DE DETECTION DES ELEMENTS ANALYSES 

Au 	 1 	ppb 

Ba 	50 	ppm 

Co 	 2 	ppm 
Se 	 5 	ppm 

U 	 0,1 	ppm 

Sb 	 0,1 	ppm 

Br 	 1 	ppm 

Tr 	20 	ppb 

Ta 	 0,5 	ppm 

Zn 	50 	ppm 

Ag 	 2 	ppm 

Cd 	 2 	ppm 

Mo 	 0,5 	ppm 

Th 	 0,5 	ppm 

As 	 0,5 	ppm 

Cr 	10 	ppm 

Ni 	10 	ppm 

(ti 	 1 	 ppm 

Il est important de noter que les limites de détection pour Ag, Cd, Ir, Se, Ta et 

W offertes dans cet ensemble sont trop élevées pour être utilisables. 

Traitement des données 

Les résultats, pour chaque élément, ont d'abord été groupés en classe. Deux 

méthodes ont été utilisées, soit la formule K=10.log,oN (Levinson 1980, ou 

K-nombre de classes, N=nombre d'échantillons) ou une autre méthode où l'inter- 

valle des classes est basée sur l'écart type. 	Cette opération a pour but de 

condenser les informations afin d'en faciliter le traitement. 



2? 

Par la suite, le comportement de chacun des éléments a été interprété à partir 

des graphiques du log de la concentration en fonction de la fréquence cumulée, 

exprimée sur une échelle de probabilité (Sinclair 1974). Cette méthode permet de 

séparer un ensemble de données en une ou plusieurs populations indépendantes 

chacune distribuée de façon log-normale. Un point d'inflection sur ce graphique 

indique la présence de plus d'une population et permet de préciser le seuil 

anomalique. 

Les résultats ont ensuite été placés sur carte en utilisant une méthode de 

pondération d'anomalie multi-élément. Un pointage différent a été accordé à 

chaque élément anomalique. Il est fonction de la qualité historique de 

l'élément comme traceur et de sa distribution statistique et géographique lors du 

levé. Le cumul de ces points est donc représentatif de l'activité géochimique à 

chaque station d'échantillonnage. 

Interprétation des résultats 

Détermination des seuils anomaliques 

Le choix du seuil se fait à partir des graphiques du log de la 

concentration en fonction de la fréquence cumulée exprimée sur une 

échelle probabilité. Ce seuil anomalique ce situe aux points 

d'inflection de ces courbes. 

Détermination des pointage 

Le premier critère pour déterminer le pointage qui sera accordé pour 

chaque élément est hasé sur la qualité historique de l'élément comme 

traceur pour les cibles visées. Le tableau suivant résume les idées les 

plus largement admises sur le sujet. (Levinson 1950, Rose, Hawkes et Webb 

1979+. 



ELEMENTS TRACEURS POUR DIVERS TYPES DE MINERALISATION 

TRACEUR 	 CIBLE 

Au 	 Au (tout genre) 

Sb-As 	 Au-Ag (filonien) 

Ba 	 Pb-Zn, Ag 

Co 	 Cu, Au-Ag (filonien) 

Mo 	 Au, Cu (Porphyry Copper) 

Zn 	 Ag-Au (Polymetallique) 

Ni 	 Sulfure Massif 

U 	 Au (placer), Au-Ag (filonien) 

Le deuxième critère est une appréciation du profil de chaque élément. Ainsi la 

mauvaise qualité du profil de l'arsenic a nécessité un réajustement de l'écart 

des pointages entre As et Sb. De la même façon le nickel a très mal répondu et a 

tout simplement été rejeté lors du calcul des points. Le tableau suivant montre 

les seuils et les pointages accordés à chaque élément. 

POINTAGE DES TRACEURS 

~ 
TRACEUR 	 SEUIL 	 POINTAGE 

Au 	 8 	 `'0 
Sb 	 1.8 	 7 
Ba 	 160 	 13 
CO 	 55 	 7 
Mo 	 2.6 	 13 
Ni 	 0 	 0 
U 	 0.9 	 13 
Zn 	 150 	 7 

23 
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Le cumul des points accordés est donc représentatif de l'activité 

géochimique globale à chaque station d'échantillonnage. 	Cet indice et 

trois éléments soit Au. As et Mo ont été placés sur la carte d'inter-

prétation (figure 9) . Des courbes iso-pointage facilitent le repérage 

des zones anomaliques. 

Interprétation des zones anomaliques: 

Quatre zones ou axes d'activité géochimique ont clairement étés mis en 

évidence lors de ce levé. 	La concordance entre ces axes et le modèle 

structural déjà identifié dans le sud de la propriété démontre l'ef-

ficacité de la méthode utilisée et la fiabilité des résultats. 

Les quatre axes sont soulignés par une activié aurifère importante. 

L'axe I représente une activité géochimique plus mafique que les 

trois autres. Il est particulièrement souligné par des anomalies 

en Co, Ni et plus légèrement par U. 	Cet axe correspond à une 

formation de fer identifié lors de la reconnaissance géologique. 

Les axes 2 et 4 se ressemblent beaucoup. 	Ils sont tous deux 

fortement soulignés par le modvbdène. 	Par contre, l'axe 

présente un enrichissement plus marqué en antimoine que l'axe 

L'extrémité ouest de l'axe 3 est souligné par un haut. magnétique et 

l'activité géochimique v est particulièrement active. 	Vu la faible 

épaisseur du mort terrain et l'importance des axes géochimique, nous 

proposons que ces cibles soient vérifiées à l'aide de décapage. 

l'intersection des axes 3 et i nous semblent prioritaires. 

L'intersection des zones 2 et 3 ainsi que les zones 1, 2 et 4 

justifient elles aussi d'être décapées. 
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TRAVAUX EFFECTUES 

.- 	 Suite à la campagne de forage sur l'indice Jolin de l'hiver 1987-113S. une 

compilation des résultats a été effectué au cours du printemps 1985. 	Les 

recommandations suggéraient deux volets de travaux à réaliser soit: 

Développement de la zone 1 de l'indice Jolin par le fonçage d'une rampe 

d'exploration et du forage de définition. 

Exploration des autres indices minéralisés connus et découverts au cours 

de la précédente campagne de forage. 

Des restrictions budgétaires nous ont amené à nous concentrer sur l'exploration 

des autres indices par des méthodes de prospection autres que le forage. 	Ces 

indices sont. les suivants: 

Le duke d'aplite du rang I, lot 33. 

La zone ouest interceptée par les forages 87-31, 32, 34 et 36 entre les 

lignes 8 + 00 W et 6 - 00 k, à environ 200 mètres au sud de la ligne de 

base. 

L'indice des sulfures disséminés et massifs au nord du lot 33, rang I. 

- 	L'indice des blocs erratiques découverts sur le grand affleurement du lot 

32, rang I. 

L'affleurement au sud du lot 20 rang II. 

De plus, on a procédé à la compilation, l'analyse et l'interprétation des 

résultats d'un échantillonnage pédogeochimique effectué dans le bloc nord de la 

propriété .rangs IV et V. au cours de l'été l9S8. 

La compilation des travaux effectués sur ces différents indices et les résultats 

obtenu_,  font l'objet de ce rapport et comprend les cartes en pochette. L'échéan-

cier et les dépenses encourues sont décrites ci-après: 



1.- 	Indice du dyke d'aphte 

- Décapage des anciennes tranchées 

1 géologue 
	

3 jours 

2 techniciens 
	

3 x 2 jours 

- Echantillonnage 

1 géologue 	 2 jours 

50 pvroanalyses pour l'or 
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1 géologue 

- Compilation 

2 jours 

011.0. 

1 géologue 
	

5 jours 

1 technicien 
	

2 jours 

2.- 	Zone ouest 

- Réanalyse des carottes de forage 

1 géologue 	 3 jours 

37 pvroanalyses pour l'or 

- Compilation 

1 géologue 
	

3 jours 

3.- 	Sulfures disséminée 

- Echantillonnage en rainure 

2 géologues 	 5 x 2 jours 

Location d'une scie 	5 jours 
Lames au tungstène 

Ciseaux 
71 pvroanalyses pour l'or 

- Compilation 

1 géologue 
	

2 jours 

1 technicien 
	

1 jour 
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AIM 

4.- 	Blocs erratiques 

- Echantillonnage de till 

2 géologues 	 2 x 1 jours 

5 pyroanalyses pour l'or 

- Compilation 
1 géologue 
1 technicien 

1 jour 
1 jour 

-- 	 5.- 	Affleurement lot 20, rang II 

- Echantillonnage et prospection 

2 géologues 	 2 x 1 jours 
5 pyroanalyses pour l'or 

- Compilation 
1 géologue 
1 technicien 

1 jour 
1 jour 

6.- 	Compilation des résultats de pédogéochimie 

1 géologue 
	

3 jours 

I technicien 
	

's jours 

7.- 	Evaluation des reserves de la zone T 

1 géologue 
	

S jours 

1 technicien 
	

jours 

- Prnspection sur les 7.nnes d'affleurements du rang T 

2 géologues 	 2 x 6 jours 
45 pyroanalyses pour l'or 

28 



9.- 	Prospection sur les affleurements des lots 13 et 14, rang III 

2 géologues 	 2 x 1 jours 

3 pyroanalyses pour l'or 

10.- 	Compilation générale, cartographie et production du rapport 

1 géologue 
	

20 jours 

1 technicien 
	

15 jours 

29 
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CONCLUSIONS:  

L'échantillonnage pédogéochimique ainsi que les échantillons de roches pris sur 

l'ensemble de la propriété indiquent que le potentiel en minéralisation s'étend 

sur toute la propriété. 

La faible réponse à la géophysique des cibles déjà trouvées (zone I, voir rapport 

1988, de Corta, Berthelot) et la simplicité du modèle structural contrôlant la 

minéralisation nous incite à proposer une approche d'exploration basée sur 

l'analyse des linéaments structuraux et l'échantillonnage géochimique du sol 

(circulation renversée et/ou humus) afin de délimiter des cibles de forages. 



es de Corta Msc. 

RECOMMANDATIONS: 

-- 	Avant de procéder à des forages d'exploration sur la propriété en dehors des 

zones déjà connues, on recommande la production d'une analyse des linéaments 

fait selon les nouvelles méthodes d'intégration des données de photo satellite 

et de levés géophysiques au sol et aérien. 	Ceci pouvant être suivi ou fait 

concurramment avec un levé de reconnaissance de géochimie d'humus ou une 

31 

campagne de circulation renversée. 
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Veine de quartz dans dyke 	 2.25 

d'aplite 

Veine de quartz dans porphyre 
quartzo-feldspathique 
(330/85) 

Veine de quartz dans porphyre 
quartzo-feldspathique, trace 
pyrite (040/40) 

Veine de quartz dans porphyre 
quartzo-feldspathique, 5% 
chlorite (320/85) 

Bloc erratique, veine de 
quartz plus pyrite 

Bloc erratique, veine de 
quartz plus pyrite 

Veine de quartz dans tuf 
altéré 

Tuf cisaillé, plus pyrite 
t, 	 t, 

„ If 

t, 

Porphyre quartzo-feldspathi-
que, trace pyrite 

't 	 " 

t, 

t, 	 tt 

t, 	 t, 

tt 

tt 	 tt 

N.D. 

2.50 

N.D. 

64.6 

57.03 

N.D. 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
0.35 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

11 D'ANALYSE 	 LOCALISATION 	 DESCRIPTION 	 TENEUR g/t/Au 

.-. 

'16439 

' 

!16440 

:16441 

Rang I, 	lot 	33 

Rang III, 	lot 24 

Rang III, 	lot 	23 

0.111••• 

,16442 Rang 	III, 	lot. 	23 

;16450 2+ 	90 	E 	3 	15 	S 

;23335 1+ 	92 	E 	3: 	18 S 

;23336 3 	+ 52 	E 	1 	+ 04 N 

;233.37 -, Rang 	I, 	lot 	33 
;23335 3 	- 	34 	E 	0 	+ 	73 	N 

^ ;23339 Rainure 5 
33340 

~ '23341 -- Rang 	I, 	lot 	33 
:23342 3+ 	21 	E 	0 	' 	90 N 
:23343 Rainure 4 

^ 

:23344 
:23345 

t, 

:23346 
'33347 

,t 

-- :23348 
:23349 
'23350 

It 

tt 

tt -j 



2.15 

N.D. 
N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

4.90 

# D'ANALYSE 	 LOCALISATION 	 DESCRIPTION 	 TENEUR g/t/Au 

,.. 

-- 

24242 —~ 

1 24243 

Rang 	II, 

„ 

lot 20 

24244 P1 tl 

24245 t/ 1f 

24246 -- tv 

117001 ~ = 45 	E 2 + 90 S 

27002 4 - 	25 E 2 + 	35 S 

27003 3 - 30 E 4 + 	10 s 

27004 4 - 	38 E 3 + 	75 S 

27005 4 00 E 0 + 	75 S 

27006 3 25 	F 0 ~ 	75 N 

27007 2 60 E .3 + 40 S 

2700e 5 - 	70 W 5 + 30 N 

27009 	 6 - 00 W N 

27010 	 87-36 	164.4 - 	165.4 

Tuf altéré, 1-2% pyrite 
disséminée 
Bloc erratique, 
diorite, <1% pyrite 

It 	 If 

Bloc erratique, porphyre 
quartzo-feldspathique, <1% 

pyrite 
Andésite chloritisée, 2% 
pyrite disséminée 

Bloc erratique, veine de 
quartz plus pyrite 	 129.75 

Veine de quartz dans tuf 	 2.10 

Veine de quartz 	 0.65 

Veine de quartz dans porphy- 
re quartzo-feldspathique 	 0.15 

Veine de quartz dans tuf 	 0.25 

Veine de quartz, 5% pyrite 	 0.20 

Bloc erratique, veine de 
quartz plus pyrite 	 17.40 

Veine de quartz, dans tuf 
a cristaux, 3% chlorite 	 N.D. 

Veine de quartz dans porphy- 
re quartzo-feldspathique 
1% molybdénite 

30' Veines de quartz dans 
porphyre quartzo-feldspathi-
que, 3% pyrite, chalcopyrite 



.- 

# D'ANALYSE LOCALISATION 

27011 r87-36 	165.4 - 	166.1 

27012 87-36 	166.1 - 	166.7 

27013 87-31 	168.9 - 	169.5 

27014 87-31 	169.5 - 	170.3 

27015 (87-31 170.3 - 	170.7 

27016 j87-31 170.7 - 	171.5 

27017 187-31 171.5 - 	172.0 

27018 '87-31 172.0 - 	172.6 

' 1 

27019 87-31 	172.6 - 	173.1 
i  

DESCRIPTION 	 TENEUR  g/t/Au 

18% Veines de quartz dans 
porphyre quartzo-feldspa- 
thique, <1% pyrite, chalco- 
pyrite 
	

N.D. 

Porphyre quartzo-feldspathi- 
que, 1-2% veines de quartz, 
<1% pyrite 	 N.D. 

,40% Veines de quartz dans 
;porphyre quartzo-feldspathi- 
que. 5° pyrite 	 0.70 

4I1 
20% Veines de quartz dans 
;porphyre quartzo-feldspathi- 
que, <1% pyrite 	 N.D. 

i 
;90% Veines de quartz dans 
;porphyre quartzo-feldspathi- 
que, 3''.. pyrite, chalcopyrite 	 2.75 

;80% Veines de quartz dans 
'porphyre quartzo-feldspathi- 
.que, 17 pyrite 	 2.25 

20'' Veines de quarts dans 	! 	 0.50 
;porphyre quartzo-feldspathi- 1  
;que, 	17 pyrite  

,Porphyre quartzo-feldspathi- 
que 	 1 	 0.25 

120% Veines de quartz dans 
'porphyre quartzo-feldspathi- 
'que, - 1% pyrite 	 0.70 



.. 

^ 

-- 

# D'ANALYSE LOCALISATION DESCRIPTION 	 TENEUR g/t/Au 

i 17020 ~ " 
87-31 173.1 	- 	173.4 50% Veines de quartz dans 

porphyre quartzo-feldspathi- 
que, 	1% pyrite 0.50 

1 27021 87-32 29.3 	- 	30.5 Veine de quartz, éponte 
porphyre quartzo-feldspathi- 
que, 	<1% pyrite 

N.D. 

27022 87-32 30,5 	- 	31.3 Veine de quartz, éponte 
porphyre quartzo-feldspathi- 
que, 	<1% pyrite 

0.80 

i 
1 2702.3 87-32 31.3 	- 	32.2 Veine de quartz, éponte 

porphyre quartzo-feldspathi- 
tque, <1% pyrite N.D. 

2702'+ 87-34 111.7 	- 	211,1 Veine de quartz, éponte 
porphyre quartzo-feldspathi- 
que, 	1-3% pyrite, 	chalcopy- 
rite 3.65 

27025 87-3+ 222.2 	- 	122.7 Veine de quartz, éponte 
porphyre quartzo-feldspathi- 
que, 	1-3% pyrite, 	chalcopy- 
rite 	 2.70 

;27026 87-3+ 222.7 	- 	223.2 Veine de quartz, éponte 
porphyre quartzo-feldspathi- 

- que, 	1-3% pyrite, 	chalcopv- 
;rite 	 0.55 

'27027 - 	9,3 E 	0 	4-17 	N jVeine de quarts dans 	le tuf 	 N,D. 



Veine de quartz plus tuf, 
5 % pyrite 	 N.D. 

Tuf 	 0.35 

• Veine de quartz dans le tuf 	 0.30 

Tuf altéré plus pyrite 	 N.D. 

Veine de quartz, 1-2% pyrite 

Contact tuf, porphyre quartzo 
feldspathique, 10% pyrite 

Porphyre quartzo-feldspathi-
que, pyrite 

ITuf cisaillé, pyrite 

;Tuf cisaillé, pyrite 	 N.D. 

Veine de quartz dans dyke 

~d'aplite 

0.15 
1.50 

12.00 
13.05 
4.45 
0.80 
0.30 
1.30 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
3.05 
N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

it D'ANALYSE 	 LOCALISATION 

;27028 

1
27029 

127030 

:17031 

27032 

i27033 

127034 

'• 27035 

;27036 

;27037 	 ;Rang 
;27038 

,., 
	

!27039 
:27040 
'27041 
; 27042 

-- ;27043 
:27044 
:27045 

— :27046 
:_270'i7 
'27043 
r2i049 

4 	+ 53 E 	0 

4 	4 	25 	E 	0 	+ 

4 	+ 	21 	E 	0 

4 	+ 00 E 	0 

3 	4 	82 E 	0 

3 	+ 	55 	E 	0 

3+ 49 E 	0 

3 	+ 40 E 	0 

3 	+ 	25 	E 	0 

I, 	lot 	33 
dyke d'aplite 
section 	1 

,1 	 „ 

„ 

If 	 „ 

„ 	 „ 

„ 	 „ 

1, 	 It 

„ 	 „ 

„ 	 n 

- 	35 	N 

28 N 

+ 28 N 

+ 00 

+ 	14 	N 

j 	93 	N 

4 	90 N 

; 60 N 

4 	65 	N 

DESCRIPTION 	 TENEUR g/t/Au 

1 



# D'ANALYSE 	 LOCALISATION DESCRIPTION 	 TENEUR g/t/Au 

    

    

Veine dP quartz dans dyke 
d'aphte 

Tuf intern6diaire plus pyrite 

27050 
27051 
27052 
27053 
27054 
27055 
27056 
27057 
27058 
27059 

27060 
27061 
27062 
27063 
27064 
27065 
27066 
27067 
27068 
27069 
27070 
27071 
27072 
27073 
27074 
27075 
27076 

27077 
27078 
27079 
-27080 
27081 

1Rang I, lot 33 
;dyke d'aphte 
Section II 

„ 
ft 

Rang I, lot 33 
Dyke d'aphte 
Section III 
„ 	 I I 

I, 

I, 
I, 

I, 

rI 

11 

It 

Î 

Rang I, lot 33 
3 1 21 E 0 1 67 N 
Rainure 1 

'I 

It 	 „ 

Veine de quartz dans le 
; dyke d'aplit.e 

I, 

tt 

IT 

„ 

„ 	 I, 

„ 	 „ 

,I 

I, 	 I, 

I, 

I, 	 I, 

I, 

I, 	 I, 

11 	 „ 

I, 

I, 	 I, 

„ 	 I, 

I, 

I, 	 11 

0.15 
0.90 
0.15 
0.15 
N.D. 
N.D. 
0.15 
0.35 
N.D. 
0.30 

11.70 
0.40 
0.45 
2.20 
8.50 
6.80 
3.35 
4.80 
14.80 
2.30 
1.80 
1.40 
0.70 
5.60 
1.30 
1.20 
1.75 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

OEM 

amlia 



# D'ANALYSE 	LOCALISATION 	 DESCRIPTION 	 TENEUR g/t/Au 

T 

Rang I, lot 33 
3 ' 24 E,  0 + 72 N 

Rainure 2 

Tuf intermédiaire plus pyrite N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

N.D. 

N.D. 

1.00 
N.D. 
N.D. 

N.D. 
N.D. 
N.D. 

0.60 
0.70 
0.15 
N.D. 

27082 
27083 
27084 
27085 
27086 
27087 

Rang I, lot 33 
3 ' 17 E 	0 + 78 N 

Rainure 3 
„ 
„ 

„ 

It 

„ 
„ 
„ 

-1 i 
;  

--1 
	 Rang I, lot 33 

Section II du dvke d'aplite 

27107 	 Rang I, lot. 33 	 ,Dyke d'aplite 

27105 	 Section III du dyke d'aplite 'Dyke d'aplite 

-- 27109 	 ;Dyke d'aplite 

27110 -- 	 'Tuf cisaillé 

27088 
27089 
27090 
27091 
27092 
27093 
27094 
27095 
27096 
27097 
27098 

„ It 

„ 	 fl  

„ 	 „ 

27099 	 3 	00 E 	1+ 12 S 

27100 	 8 } 00 E, 1 1 00 S 

27101 
27102 
27103 

27104 
27105 
27106 

Rang I, lot 33 
Section I 
du dyke d'aplite 

Dyke d'aplite 
Tuf cisaillé 
Dyke d'aplite 

Dyke d'aplite 
Dyke d'aplite 
Tuf cisaillé 

1, 

„ 

„ 

„ 

„ 

„ 	 „ 
„ 	 It 

„ 	 It 

„ It 

tt 	 „ 

Tuf intermédiaire plus pyrite 
It 	 t, 

Veine de quartz dans tuf 

Bloc erratique, veine de 
quartz, trace pyrite 



	

~~ + 05 E 	3 + 34 S , _ 

	

1 1 + 02 E 	3+.33 S 

	

11 + 95 E 	3 + 33 5 

	

il + 95 E 	3 + 95 S 

'Rang I, lot 33 

	

3 ; 52 E 	0 + ' , ~~ N  
;Rainure 6 
; 

t, 

11 

ft 

11 

4t D'ANALYSE 	LOCALISATION 	 DESCRIPTION 	 TENEUR g/t/Au 

27111 } 10 E 	3 + 35 5 ,Veine de quartz, 5% pyrite 
dans porphyre quartzo-felds-
pathique 8.90 

^ 27116 ~ 
27117 
27118 

-- 27119 
1 27120 
27121 

.... 27111 

27123 
27124  
_,1''S 	 , " 

	

H27126 -, 	i Rang I, lot 33 
27127 	i 	; 3 4 59 S 	0 485 N 

	

r 27128 ' 	Rainure 7 
27129 '  

27112 

27113 

2711'; 

27115 

tl  

„ 

Veine de quartz, trace pyrite 
dans dyke de diorite 

Bloc erratique, veine de 
quartz plus pyrite 

Tuf intermédiaire plus pyrite 
1~ 	 11 

H 	 11 

11 

t, 	 VI 

„ 

„ 
n 	 tt 

1, 	 It 

Porphyre quartzo-feldspathi-
que plus pyrite 

35.60 

15.00 

N.D. 

2.25 

N.D. 
0.15 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 



TENEUR g/t/Au 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 
N.D. 

1.20 

0.60 

1.15 

0.20 

# D'ANALYSE 	 LOCALISATION DESCRIPTION 

27130 
27131 
27132 
27133 
27134 
27135 
27136 
27137 
27138 
27139 
27140 
27141 
27142 
27143 
27144 
27145 

17146 
27147 
27148 
27149 
27150 

27 151 

27152 

27153 

'27154 

' 271 55 

I 

Rang 	I, 	lot 	33 
3 	+ 	54 	E. 	0 

Rainure 8 
„ 

If 

„ 

„ 

It 

„ 

It 

„ 

If 

„ 

„ 

„ 

„ 

Rang 	I, 	lot 	33 
3 	+ 34 E 	o 
Rainure 5 

„ 

87-34 	149.4 

87-34 	250.0 

87-34 	250.6 

87-34 	251.2 

251.8 

88 N 

„ 

„ 

,t 

„ 

1, 

„ 

1, 

I, 

t, 

If 

+ 	73 	N 

„ 

- 	250.0 

- 	250.6 

- 	251.2 

- 	251.5 

- 	252,2 

;Porphyre quartzo-feldspathi-
que plus pyrite 

u 1 
! 	„ 	 „ 

	

 It 	 It 

	

 „ 	 t1 

i 	„ 	 „ 

	

 „ 	 „ 

	

 If 	 It 

	

It 	 it 

	

If 	 1, 

	

„ 	 tt 

	

If 	 If 

„ 

	

„ 	 „ 

~ 

Tuf plus pyrite 

1 	„ 	 „ 

;Porphyre quartzo-feldspathi- 
!que, 	<_ 1 	pyrite 

!Porphyre quartzo-feldspathi- 
'.que, 	-1% 	pyrite 

Porphyre quartzo-feldspathi-
1 

	

: que 	siliciflé 	2-3'=. 	pyrite 

,Porphyre quartzo-feldspathi- 

	

:que 	silicifié, 	2-3°, 	pyrite 

',Porphyre 	quartzo-feldsp.at.hi- 

	

:que, 	veines de quartz 
pyrite 

_ 

~ 

0.45 



# D'ANALYSE 

;27156 

'27157 

i 
127158 

!27160 

i• 	27161 

� 127162 

^ 12716:3 

~ ;27164 

27165 

1 

127166 

;'7167 

LOCALISATION DESCRIPTION TENEUR g/t/Au 

T87-34 

87-34 

	

252.2 	- 	253.1 

	

253.1 	- 	253.7 

Dyke de diorite 

Porphyre quartzo-feldspathi- 

N.D. 

que 0.15 

187-34 253.7 	- 	254.3 Porphyre quartzo-feldspathi- 
que silicifié, 	carbonaté 1 
1-2% pyrite 0.30 

87-34 254.3 	- 	255.0 Porphyre quartzo-feldspathi- 
que 0.15 

87-34 255.0 	- 	255.7 Porphyre quartzo-feldspathi- 
que N.D. 

87-34 255.7 	- 	256.4 Porphyre quartzo-feldspathi- 
que 1.00 

87-34 256.4 	- 	257.1 ,Porphyre quartzo-feldspathi- 
i que, 	3-4% pyrite 0.60 

87-34 257.1 	- 	257.8 ,Porphyre quartzo-feldspathi- 
que, 	3-4% pyrite 0.30 

87-34 357.8 	- 	258.5 Porphyre quartzo-feldspathi- 
que, 	1-2% pyrite 0.15 

87-34 258.5 	- 	259.2 Porphyre quartzo-feldspathi- 
que, 	1-2% pyrite N.D. 

87-34 165.3 	- 	166.0 Porphyre quartzo feldspathi- 
que N.D. 

87-34 166.0 	- 	166.7 Porphyre quartzo-feldspathi- 
que, 	1% pyrite N.D. 



# D'ANALYSE 

f- 

LOCALISATION  DESCRIPTION 	 TENEUR g/t/Au 

- 	127168 87-34 166.7 - 	167.4 

_ 	Ï 27169 87-34 167.4 - 	168.2 

87-34 	168.2 - 168.9  

,Porphyre quartzo-feldspathi- 
,que 

Porphyre quartzo-feldspathi-
que, 1% veine de quartz 

Porphyre quartzo-feldspathi-
que, 1% veine de quartz 

27170 

N.D. 

2.50 

0.90 



ANNEXE II 

RESULTATS DU LEVE PEDOGEOCHIMIQUE 



QM411tE+C LIE 
700 Rue Nerbs Trembley 

^ Ste-Foy. Ouebec GIN 41-17 
(418) 8834777 
TELEX: 051-3786 LOCAL 272 

CHIMI1EC      LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

/MIN. 

RAPPORT: C88-66727.0 ( COMPLET ) 

CLIENT: MINES DE METAUX ABITIBI 

PROJET: AUC1N! 

NOMBRE 	LIMITE INFÉRIEURE 

INFO. DE REFERENCE: P.O. 124003 

SOUMIS PAR: D.P. 

DATE DE L'IMPRESSION: 14-DEC-88 

COMMANDE ÉLÉMENT D'ANALYSES 	DE DETECTION EXTRACTION METHOD 

— 	 1 	Ao Or 99 	1 PPB Act. Neutronique 

2 	Sb Antimoine 99 	0.1 PPM Act. Neutronique 

3 	As Arsenic 99 	0.5 PPM Act. Neutronique 

4 	Ba Barium 99 	50 PPM Act. Nèutronique 

5 	Cd Cadmium 99 	2 PPM Act. Neutronique 

6 	Br Brome 99 	1 PPM Act. Neutronique 

7 	Cr Chrome 99 	10 PPM Act. Neutronique 

8 	Co Cobalt 99 	2 PPM Act. Neutronique 

9 	Ir Iridium 99 	20 PPB Act. Neutronique 

10 	Mo Molybdène 99 	0.5 PPM Act. Neutronique 

11 	Ni Nickel 99 	10 PPM Act. Neutronique 

12 	Se Selenium 99 	5 PPM Act. Neutronique 

13 	Ag Argent 99 	2 PPM Act. Neutronique 

14 	Ta Tantale 99 	0.5 PPM Act. Neutronique 

15 	Th Thorium 99 	0.5 PPM Act. Neutronique 

16 	Y Tungstène 99 	1 PPM Act. Neutronique 

17 	U Uranium 99 	0.1 PPM Act. Neutronique 

18 	Zn Zinc 99 	50 PPM Act. Neutronique 

TYPES D'ÉCHANTILLONS 	NOMBRE FRACTION UTILISÉE 	NOMBRE 

7 -10 	 99 

PREP. DE L'ECHAN. 	NOMBRE 

0 ORGANIQUE OU HUMUS 	99 

 

Prep des Pastilles 	99 

Enveloppage 	 99 
Séchage,Tamisage -10 	99 

 

REMARQUES: < MOINS QUE 

COPIES DU RAPPORT A: NUQUES DE CORTA 
	

FACTURE A: HUGUES DE CORTA 



CHIMITECLIEE 
700 Rue Nitres Tremblay 

- 	Ste-Foy. OWDww GIN 4H7 

(41E1)6634777 
TELEX: 051.3706 LOCAL 272 

CHIMITEC    LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C88-66727.0 

NUMERO DE 	ELEMENT 	Au 
L'ECHANTILLON 	UNITES 	PPB 

Sb 
PPM 

As 
PPM 

Ba 
PPM 

Cd 
PPM 

Br 
PPM 

PROJET: AUCUN 

Cr 
PPM 

Co 
PPM 

Ir 
PPB 

PAGE 

Mo 
PPM 

lA 

Ni 
PPM 

07 204351 <1 0.4 4.0 (50 <2 11 <10 <2 <20 1.0 <10 
07 204352 2 0.6 5.7 <50 <2 19 <10 	, <2 <20 0.9 <10 
07 204353 <1 0.4 4.5 63 <2 8 <10 <2 <20 0.6 <10 
07 204354 • <1 0.5 3.5 <50 <2 10 <10 <2 <20 0.5 <10 
07 204355 1 0.4 4.5 <50 <2 7 <10 <2 <20 <0.5 <10 

07 204356 <1 0.6 5.1 <50 <2 8 <10 <2 <20 0.8 <10 
07 204357 3 0.9 4.3 <50 <2 8 (10 <2 <20 0.8 <10 
07 204358 1 0.7 5.3 <50 <2 9 11 <2 <20 1.2 <10 
07 204359 3 0.6 3.6 74 <2 8 <10 <2 <20 1.1 <10 
07 204360 3 0.5 3.5 110 <2 17 21 2 <20 0.8 <10 

07 204361 6 0.5 4.6 55 3 15 <10 2 <20 1.5 <10 
07 204362 5 1.5 7.1 59 <2 7 <10 <2 <20 1.2 <10 
07 204363 2 0.8 4.2 73 2 7 <10 <2 <20 0.5 <10 
07 204364 5 1.2 5.8 74 <2 10 12 3 <20 1.7 10 
07 204365 5 0.3 8.4 130 <2 25 43 7 <20 1.4 <10 

07 204366 9 1.1 5.7 120 <2 12 <10 3 <20 1.7 <10 
07 204367 6 2.4 7.3 81 <2 5 10 <2 <20 2.3 <10 
07 204368 3 1.6 6.8 61 <2 12 (10 2 <20 1.2 <10 
07 204369 5 0.3 7.5 160 <2 36 39 13 <20 1.9 20 
07 204370 3 0.7 3.5 120 <2 8 <10 <2 <20 1.2 <10 

07 204371 3 0.7 7.8 <50 <2 25 <10 4 <20 0.9 <10 
07 204372 3 0.1 1.2 130 <2 10 34 6 <20 1.6 <10 
07 204373 1 0.7 5.8 71 <2 15 19 2 <20 1.2 <10 
07 204374 1 <0.1 1.0 <50 <2 12 <10 <2 <20 <0.5 <10 
07 204375 <1 0.2 2.7 <50 <2 16 <10 <2 <20 0.7 <10 

07 204376 <1 0.1 1.0 <50 <2 11 <10 <2 <20 0.6 <10 
07 204377 <1 0.2 1.8 61 <2 19 <10 <2 <20 0.6 <10 
07 204378 <1 0.3 2.6 140 <2 8 14 <2 <20 0.6 <10 
07 204379 5 1.1 8.7 54 3 7 <10 <2 <20 2.' <10 
07 204380 4 1.3 6.1 110 <2 10 <10 <2 <20 0.9 <10 

07 204381 4 1.7 8.2 62 <2 13 <10 <2 <20 2.3 •'10 
07 204382 3 1.0 6.6 66 <2 13 • <10 <2 <20 0.6 <10 
07 204383 9 1.0 5.2 120 <2 15 15 2 (20 1.1 14 

204384 5 1.0 4.7 77 <2 12 <10 4 <20 1.2 <10 
07 204385 3 1.3 5.6 140 <2 10 <10 <2 (20 0.7 <10 

07 204386 3 1.7 6.0 89 <2 9 (10 <2 <20 0.9 10 
07 204387 3 1.4 4.4 <50 <2 7 <10 <2 <20 1.1 <10 
07 204388 <1 1.2 6.0 <50 <2 6 <10 <2 (20 0.6 <10 
07 204389 7 1.2 5.2 86 <2 8 <10 (2 <20 1.7 10 
07 204390 6 1.1 6.7 61 <2 13 <10 <2 <20 1.2 <10 

- 

- 

- 

- 

._ 



C}N401EC U 
700 Rue Neree Tremblay 

... 	 Ste-Foy, Ouebec GIN 4H7 

(418) 6831777 

TELEX 0513786 LOCAL 272 

CHIMITEC LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIOUE 

RAPPORT: 088-66727.0 

NUMERO DE 	ELEMENT 	Se 
L'ECHANTILLON 	UNITES 	PPM 

Ag 

PPM 
Ta 

PPM 
Th 

PPM 
Y 

PPM 
U 

PPM 

PROJET: AUCUN 	 PAGE 	18 

Zn 

PPM 

^ 07 204351 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.1 120 
07 204352 <5 <2 <0.5 0.6 C1 0.2 75 
07 204353 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 <0.1 <50 

- 07 204354 (5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.1 100 
07 204355 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 <0.1 97 

,_ 07 204356 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 <0.1 91 
07 204357 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.1 120 
07 204358 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 92 
07 204359 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.1 96 
07 204360 <5 <2 <0.5 1.6 <1 0.5 110 

07 204361 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 <0.1 120 
- 07 204362 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.3 120 

07 204363 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.1 110 
07 204364 <5 <2 <0.5 0.7 <1 0.2 92 
07 204365 <5 <2 <0.5 2.5 1 0.9 110 

4110181 

07 204366 <5 <2 <0.5 0.9 <1 0.4 120 
07 204367 <5 (2 <0.5 1.0 <1 0.3 100 

- 07 204368 <5 <2 (0.5 0.7 (1 0.2 130 
07 204369 <5 <2 <0.5 1.9 <1 0.8 140 
07 204370 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.1 67 

07 204371 <5 <2 <0.5 0.7 <1 0.5 150 
07 204372 <5 <2 <0.5 1.8 <1 0.9 91 
07 204373 <5 <2 (0.5 1.0 <1 0.4 99 
07 204374 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.5 79 
07 204375 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 78 

^ 07 204376 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 (0.1 81 
07 204377 <5 <2 <0.5 1.0 <1 0.5 <50 
07 204378 <5 <2 <0.5 1.9 <1 0.8 84 

-- 07 204379 <5 <2 <0.5 (0.5 <1 0.2 100 
07 204380 <5 <2 <0.5 0.5 <1 0.2 98 

07 204381 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.2 94 
07 204382 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.1 85 
07 204383 <5 <2 <0.5 1.1 (1 0.3 76 
07 204384 (5 <2 <0.5 0.7 <1 0.3 72 
07 204385 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.3 100 

07 204386 (5 <2 <0.5 0.6 <1 0.2 110 
-- 07 204387 (5 <2 <0.5 <0.5 (1 0.1 66 

07 204388 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 120 
07 204389 <5 <2 <0.5 0.6 <1 0.3 97 
07 204390 <5 <2 <0.5 0.7 (1 0.2 73 



CHWO +C ta 
700 Rue Nfree Tremblay 

Ste-Foy. Québec GIN 4147 

(410) 683-1777  

TELEX 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITEC LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C88-66727.0 

NUMÉRO DE 	ÉLÉMENT 	Au 

L'ÉCHANTILLON 	UNITS 	PPB 

Sb 
PPM 

As 
PPM 

Ba 
PPM 

Cd 
PPM 

Br 
PPM 

PROJET: AUCUN 

Cr 
PPM 

Co 
PPM 

Ir 
PPB 

PAGE 

Mo 
PPM 

2A 

Ni 
PPM 

_ 07 204391 2 1.0 3.4 52 - 	<2 4 <10 <2 <20 1.1 <10 
D7 204392 2 1.6 6.7 81 <2 6 <10 <2 (20 1.5 <10 

07 204393 8 1.3 8.7 <50 2 10 <10 <2 <20 2.7 10 

- 07 204394 5 1.0 5.7 50 <2 7 <10 <2 <20 1.0 <10 

07 204395 2 0.5 3.4 79 <2 16 <10 2 <20 0.6 <10 

07 204396 4 1.4 6.5 72 3 8 <10 <2 <20 1.4 <10 

^ 07 204397 C2 0.2 6.9 140 <2 37 38 37 <20 4.8 15 

07 204398 3 1.0 5.8 63 <2 13 (10 <2 <20 1.4 <10 

07 204399 7 1.3 8.8 81 <2 12 <10 <2 <20 1.6 11 

- 07 204400 1 1.0 5.4 63 <2 8 <10 <2 <20 0.8 <10 

07 204401 3 0.5 4.6 87 2 23 26 5 <20 0.9 <10 

-- 07 204402 6 1.4 6.1 89 <2 9 15 <2 <20 1.6 <10 

07 204403 2 0.7 4.5 130 <2 9 11 <2 <20 0.9 <IO 

07 204404 4 1.3 6.2 120 <2 10 10 2 <20 1.4 <10 

07 204405 4 1.1 6.7 140 (2 14 <10 2 <20 1.5 <10 

07 204406 <1 0.9 6.6 110 <2 12 C10 <2 <20 1.4 <10 

07 204407 2 1.0 6.6 100 3 11 12 <2 <20 1.4 (10 

07 204408 <1 0.4 2.1 170 (2 18 <10 3 <20 00.5 12 

07 204409 (1 0.8 5.7 76 <2 18 12 3 <20 0.7 <10 

07 204410 3 1.1 6.8 84 <2 9 15 <2 <20 1.4 <10 

07 204411 2 0.5 4.0 83 <2 12 13 <2 <20 1.4 <10 

07 204412 4 1.3 4.9 57 2 10 11 <2 <20 1.7 <10 

^ 07 204413 
07 204414 

4 
2 

1.9 
0.8 

4.7 
5.3 

59 
51 

<2 
<2 

5 
12 

13 
15 

<2 
<2 

<20 
<20 

2.2 
1.3 

(10 
<10 

07 204415 2 0.4 4.6 <50 2 19 C10 <2 <20 0.6 <10 

-- 07 204416 2 0.8 5.7 68 <2 7 <10 <2 <20 1.0 <10 

07 204417 56 0.4 10.0 120 <2 13 58 6 <20 1.6 22 

07 204418 <1 0.4 4.0 59 <2 13 17 3 «0 0.9 <10 

-- 07 204420 (1 0.5 4.1 74 <2 8 <10 <2 <20 0.6 <10 
07 204421 <1 0.1 1.0 <50 <2 11 <10 <2 <20 <0.5 <10 

-- 07 204422 
07 204423 

3 
3 

1.2 
0.8 

5.5 
4.8 

120 
210 

<2 
<2 

10 
10 

<10 
19 

<2 
2 

<20 
<20 

1.3 
1.3 

<10 
<10 

07 204424 6 1.0 6.7 140 <2 18 <10 4 <20 2.1 <10 
07 204425 2 0.5 5.8 51 <2 18 16 <2 <20 1.0 <10 

-- 07 204426 <1 0.5 4.1 130 <2 11 <10 3 <20 1.3 10 

07 204427 3 1.1 5.7 100 <2 13 <10 2 <20 1.1 <10 
07 204428 4 0.8 5.8 210 <2 26 15 7 <20 1.1 10 
07 204429 6 0.9 4.2 180 <2 16 17 5 <20 1.9 13 
07 204430 (1 0.5 4.0 61 <2 17 <10 3 <20 0.7 <10 
07 204431 <1 0.4 2.8 220 <2 5 58 4 <20 1.3 12 



olI.0111EC LEE 
700 Rue Nérée Tremblay 

.,~ 	GMs-Foy. Québec GIN 407 
(418) 663.1777 
TELEX: 051.3766 LOCAL 272 

CHIMITEC LTEE RAPPORT DANALYSE 
GEOCHIMIQUE 

RAPPORT: C88-66727.0 

HUMID DE 	ELEMENT 	Se 
V ECHANTILLON 	UNITES 	PPM 

A9 
PPM 

Ta 
PPM 

Th 
PPM 

W 
PPM 

U 
PPM 

PROJET: AUCUN 	 PAGE 	2B 

Zn 
PPM 

07 204391 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 <0.1 97 
07 204392 <5 <2 <0.5 0.7 <1 0.2 110 
07 204393 <5 <2 <0.5 0.6 <1 0.2 140 
07 204394 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 110 
07 204395 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 100 

_ 07 204396 <5 <2 <0.5 0.7 <1 0.2 110 
07 204397 <5 <2 <0.5 1.9 <1 0.9 90 
07 204398 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.4 87 
07 204399 <5 <2 <0.5 0.7 <1 0.2 89 
' 07 204400 	. <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 130 

07 204401 <5 <2 <0.5 1.0 <1 0.5 100 
- 07 204402 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.3 130 

07 204403 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.4 65 
07 204404 <5 <2 <0.5 1.2 <1 0.5 65 
07 204405 <5 <2 <0.5 0.7 <1 0.3 79 

07 204406 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 130 
07 204407 <5 <2 <0.5 0.6 <1 0.3 79 
07 204408 <5 <2 <0.5 0.6 <1 0.2 86 
07 204409 <5 <2 <0.5 0.5 <1 0.3 55 
07 204410 <5 <2 <0.5 1.0 <1 0.4 84 

07 204411 <5 <2 <0.5 1.3 <1 0.5 <50 
07 204412 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.2 100 
07 204413 <5 (2 <0.5 0.6 <1 0.2 95 
07 204414 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.4 64 
07 204415 <5 <2 <0.5 0.6 <1 0.4 84 

-- 07 204416 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.4 <50 
07 204417 <5 <2 <0.5 0.9 <1 0.5 58 
07 204418 <5 <2 <0.5 1.1 <1 0.4 63 

- 07 204420 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 <0.1 95 
07 204421 <5 <2 <0.5 (0.5 <1 0.1 56 

_ 07 204422 <5 <2 <0.5 0.5 (1 0.2 92 
07 204423 <5 <2 <0.5 0.9 <1 0.3 68 
07 204424 <5 <2 <0.5 1.1 <1 0.5 82 
07 204425 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.4 70 ^ 
07 204426 <5 <2 <0.5 0.7 <1 0.2 67 

07 204427 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 <0.1 63 
-- 07 204428 <5 <2 <0.5 1.0 <1 0.4 63 

07 204429 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.3 89 
07 204430 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.4 71 
07 204431 <5 <2 <0.5 1.0 <1 0.3 61 



"MO 

QNMITEC LIE 
700 Rue Nerie Tremblay 

Sle-Foy. Ou1Dec GIN 017 

(418) 6831717 

TÉLEX 051.3708 LOCAL 272 

CHIMITEC LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C88-66727.0 

NUMÉRO DE 	ÉLÉMENT 

L'ÉCHANTILLON 	UNITES 
Au 

PPB 
Sb 

PPM 
As 

PPM 
Ba 

PPM 
Cd 

PPM 
Br 

PPM 

PROJET: AUCUN 

Cr 
PPM 

Co 
PPM 

Ir 

PPB 

PAGE 	3A 

Mo 
PPM 

Ni 
PPM 

- 07 204432 (1 0.5 2.4 130 <2 5 <10 <2 <20 <0.5 <10 
07 204433 8 1.0 4.9 120 2 9 13 <2 <20 2.3 13 
07 204434 5 1.5 7.6 170 <2 10 <10 <2 <20 1.6 <10 

-- 07 204435 1 0.9 5.5 120 <2 12 24 3 <20 1.2 <10 
07 204436 3 0.5 3.9 200 <2 10 32 3 <20 1.1 21 

07 204437 1 0.4 4.1 120 <2 12 29 3 <20 0.9 14 
^ 07 204438 (1 0.2 2.2 170 <2 24 34 3 <20 0.7 12 

07 204439 6 1.0 7.5 70 (2 15 <10 <2 <20 2.4 <10 
07 204440 <1 0.5 3.5 170 4 9 28 <2 <20 1.1 <10 

^- 07 204441 1 0.2 1.4 <50 <2 13 <10 <2 <20 0.9 <10 

07 204442 <1 0.2 2.0 <50 <2 8 <10 <2 <20 <0.5 <10 
07 204443 2 0.2 2.1 (50 <2 12 <10 (2 <20 0.5 <10 
07 204444 <1 0.4 3.8 58 <2 10 <10 <2 <20 0.8 <10 
07 204445 4 1.6 7.7 87 3 10 <10 <2 <20 2.0 <10 
07 204446 4 1.1 4.9 100 <2 9 <10 (2 <20 1.4 <10 

07 204447 6 1.5 5.9 100 <2 9 12 <2 <20 1.7 <10 
07 204448 7 1.1 5.4 120 <2 10 <10 <2 <20 1.9 11 
07 204449 <2 0.6 8.7 110 <2 30 36 55 <20 2.5 15 
07 204450 6 1.6 11.0 150 <2 7 13 3 <20 2.9 11 



700 Rue NIréa Tremblay 

• Ste-Foy. Québec GIN 4H7 

(418) 6831m 

TtLEX: 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITE'C   LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIOUE 

RAPPORT: C88-66727.0 PROJET: AUCUN 	 PAGE 3B 

	

ELEMENT 	Se 

	

UNITES 	PPM 
Ag 

PPM 
Ta 

PPM 
Th 

PPM 
W 

PPM 
U 

PPM 
Zn 

PPM 

<5 <2 <0.5 1.0 <1 0.4 72 
<5 <2 <0.5 0.7 <1 0.3 150 
<5 (2 <0.5 0.7 <1 0.3 120 
<5 <2 (0.5 0.7 <1 0.3 110 
<5 <2 <0.5 1.4 <1 0.4 110 

<5 <2 <0.5 1.1 <1 0.2 82 
<5 <2 <0.5 3.7 <1 1.2 51 
(5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 100 
<5 <2 <0.5 1.0 <1 0.3 100 
<5 <2 <0.5 <0.5 <1 <0.1 62 

<5 <2 (0.5 <0.5 <1 <0.1 69 
<5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.1 82 
<5 <2 <0.5 0.8 <1 0.2 68 
<5 <2 <0.5 0.9 <1 0.3 100 
<5 <2 <0.5 0.6 <1 0.3 65 

<5 <2 <0.5 0.9 <1 0.4 110 
(5 <2 <0.5 1.0 (1 0.3 83 
<5 <2 <0.5 2.3 2 1.4 <50 
<5 <2 <0.5 1.7 <1 0.7 120 

NUMERO DE 
L'ECHANTILLON 

-- 	
07 204432 
07 204433 
07 204434 

- 07 204435 
07 204436 

07 204437 gip 

07 204438 
07 204439 
07 204440 

^ 	07 204441 

07 204442 
- 07 204443 

07 204444 
07 204445 

/ PM 

	 07 204446 

07 204447 
07 204448 

-- 	07 204449 
07 204450 



CHIAu1FCu 
700 Rue Mere. Tremblay 

~., 
 

Ste-Foy. Ouebww GIN 4H7 
(118) 683-1777 

TELEX 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITIC LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

Ream 

RAPPORT: C88-66726.0 ( COMPLET ) 

CLIENT: MINES DE METAUX ABITIBI 

PROJET: AUCUN 

NOMBRE 	LIMITE INFÉRIEURE 

INFO. DE REFERENCE: P.O. 124003 

SOUMIS PAR: D.P. 

DATE DE L'IMPRESSION: 14-DEC-88 

COMMANDE ELEMENT D'ANALYSES 	DE DETECTION 	EXTRACTION METHOD 

— 1 	Au Or 139 	1 PPB Act. Neutronique 

2 	Sb Antimoine 139 	0.1 PPM Act. Neutronique 

3 	As Arsenic 139 	0.5 PPM Act. Neutronique 

4 	Ba Barium 139 	50 PPM Act. Neutronique 

5 	Cd Cadmium 139 	2 PPM Act. Neutronique 

6 	Br Brome 139 	1 PPM Act. Neutronique 
MEMO 7 	Cr Chrome 139 	10 PPM Act. Neutronique 

8 	Co Cobalt 139 	2 PPM Act. Neutronique 

9 	Ir Iridium 139 	20 PPB Act. Neutronique 

10 	Mo Molybdène 139 	0.5 PPM Act. Neutronique 

11 	Ni Nickel 139 	10 PPM Act. Neutronique 

12 	Se Selenium 139 	5 PPM Act. Neutronique 

13 	Ag Argent 139 	2 PPM Act. Neutronique 

14 	Ta Tantale 139 	0.5 PPM Act. Neutronique 

15 	Th Thorium 139 	0.5 PPM Act. Neutronique 

16 	Y Tungstène 139 	1 PPM Act. Neutronique 

17 	U Uranium 139 	0.1 PPM Act. Neutronique 

18 	Zn Zinc 139 	50 PPM Act. Neutronique 

TYPES D'ÉCHANTILLONS 	NOMBRE FRACTION UTILISÉE 	NOMBRE PREP. DE L'ECHAN. 	NOMBRE 

      

0 ORGANIQUE OU HUMUS 139 	7 	-10 	 139 	Prep des Pastilles 	139 

Enveloppage 	 139 
Séchage,Taaisage -10 139 

REMARQUES: < MOINS QUE 

COPIES DU RAPPORT A: HUGUES DE CORM FACTURE A: HUGUES DE CORTA 

-1 



CHI lEC 
700 Rue Nérée Tremblay 

- Ste-Foy. Québec GIN 4117 

(418) 683-1777 

TELEX 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITEC    LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C88-66726.0 	 PROJET: AUCUN 	 PAGE lA 

	

ELEMENT 	Au 

	

UNITES 	PPB 
Sb 

PPM 
As 

PPM 
Ba 

PPM 
Cd 

PPM 
Br 

PPM 
Cr 

PPM 
Co 

PPM 
Ir 

PPB 
Mo 

PPM 
Ni 

PPM 

5 0.6 3.6 120 <2 17 18 2 <20 1.7 10 
6 1.2 5.5 170 <2 11 11 <2 <20 2.3 <10 
4 0.6 4.1 89 <2 23 18 2 <20 2.0 12 
4 1.6 10.0 110 <2 17 <10 3 <20 2.1 <10 

<1 0.3 3.6 120 <2 21 32 11 <20 1.7 <10 

1 1.1 4.3 74 <2 8 <10 <2 <20 1.2 <10 
5 1.4 7.3 93 <2 15 <10 <2 <20 1.5 <10 
5 1.4 6.0 61 2 9 <10 <2 (20 1.2 <10 
5 1.3 6.4 79 <2 11 <10 2 <20 0.9 <10 
1 1.0 6.6 110 <2 10 <10 <2 <20 0.8 (10 

<1 0.4 4.8 99 <2 15 <10 <2 <20 0.8 <10 
4 1.1 4.3 <50 <2 14 <10 <2 <20 1.0 <10 
2 0.9 8.0 100 <2 12 <10 <2 <20 1.1 <10 
5 1.1 6.2 120 <2 12 <10 2 <20 1.5 <10 
5 0.8 5.2 130 <2 14 27 <2 <20 2.1 <10 

8 1.1 6.2 110 <2 16 <10 4 <20 1.6 14 
5 0.5 2.8 130 <2 17 15 3 <20 0.8 <10 
8 2.0 7.8 160 <2 12 12 <2 <20 2.7 <10 
7 1.9 7.8 150 <2 11 42 3 (20 1.7 17 
6 1.1 7.6 110 <2 15 16 <2 <20 1.7 11 

4 0.6 4.3 110 <2 10 16 12 <20 1.7 <10 
(2 0.5 16.0 130 <2 34 ' 	12 160 <20 2.6 12 

3 0.8 7.6 110 <2 21 20 34 (20 1.3 <10 
2 1.3 10.0 100 4 14 <10 <2 <20 0.9 <10 
8 1.0 4.6 82 <2 12 <10 2 <20 2.1 <10 

9 1.2 4.9 130 <2 10 18 <2 <20 3.2 13 
2 1.1 4.7 81 2 9 <10 <2 <20 0.9 11 
3 1.7 7.3 73 2 9 <10 <2 <20 1.1 <10 

<1 0.8 6.3 130 2 15 18 4 <20 1.6 <10 
7 0.9 7.2 78 2 16 <10 3 <20 2.3 <10 

7 1.2 7.1 140 <2 13 20 5 <20 1.5 <10 
7 1.3 6.4 <50 3 10 <10 <2 <20 2.9 12 
2 0.8 3.6 180 <2 8 27 3 <20 1.0 <10 
8 1.5 8.4 80 3 13 <10 <2 <20 2.7 <10 
4 1.4 8.2 89 2 8 <10 <2 <20 1.1 12 

<1 0.6 3.5 270 <2 10 13 2 <20 0.7 <10 
11 1.7 7.3 120 2 12 16 <2 <20 3.4 15 
10 1.2 9.4 98 <2 19 <10 3 <20 2.5 <10 
<1 1.5 4.9 92 <2 10 14 <2 <20 1.3 <10 
6 0.9 5.1 230 3 19 <10 3 <20 1.9 20 

NUMÉRO DE 
L'ÉCHANTILLON 

- 07 204201 
07 204202 
07 204203 

.- 	07 204204 
07 204205 

07 204206 
07 204207 
07 204208 
07 204209 

- 07 204210 

07 204211 
-- 	07 204212 

07 204213 
07 204214 
07 204215 

07 204216 
07 204217 

- 07 204218 
07 204219 
07 204220 

07 204221 
07 204222 

_, 	07 204223 
07 204224 
07 204225 

- 	07 204226 
07 204227 
07 204228 

.- 	07 204229 
07 204230 

07 204231 
07 204232 
07 204233 
07 204234 

- 07 204235 

07 204236 
- 07 204237 

07 204238 
07 204239 
07 204240 



011.+MiEC L]EF 
700 Rue Nérée Tremblay 

- 	 Sta-Foy. Ouabac GIN 4H7 
(41e) 883.1777 

TELEX 051-3788 LOCAL 272 

CHIMITEC   LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C88-66726.0 

NUMtRO DE 	ÊLÊMENT 	Se 
L'ECHANTILLON 	UNITtS 	PPM 

A9 
PPM 

Ta 
PPM 

Th 

PPM 
W 

PPM 
U 

PPM 

PROJET: AUCUN 	 PAGE 	18 

Zn 

PPM 

07 204201 <5 <2 <0.5 1.5 <1 1.0 110 
07 204202 (5 <2 <0.5 1.0 <1 0.4 97 
07 204203 <5 <2 <0.5 1.2 <1 0.6 78 

.- 07 204204 <5 <2 <0.5 0.7 <1 0.3 59 
07 204205 <5 <2 <0.5 2.1 <1 1.3 53 

07 204206 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.1 97 
07 204207 <5 <2 <0.5 <0.5 (1 0.2 110 
07 204208 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.1 140 
07 204209 <5 <2 <0.5 0.6 <1• 0.2 140 

~ 07 204210 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.1 140 

07 204211 <5 <2 <0.5 1.1 <1 0.4 110 
... 07 204212 <5 <2 <0.5 0.7 <1 0.3 85 

07 204213 <5 <2 <0.5 0.5 <1 0.2 89 
07 204214 <5 <2 <0.5 0.7 <1 0.3 <50 
07 204215 <5 <2 <0.5 1.0 <1 0.5 63 

07 204216 <5 <2 <0.5 0.6 <1 0.2 96 
07 204217 <5 <2 <0.5 1.6 <1 0.9 75 

- 07 204218 <5 <2 <0.5 1.0 <1 0.3 130 
07 204219 <5 <2 <0.5 1.3 <1 0.4 69 
07 204220 <5 (2 (0.5 0.7 <1 0.2 120 

07 204221 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.3 91 
07 204222 <5 <2 <0.5 0.6 <1 0.4 91 
07 204213 <5 <2 <0.5 0.9 <1 0.3 99 
07 204224 <5 <2 <0.5 0.6 <1 0.2 130 
07 204225 <5 <2 <0.5 0.5 <1 0.2 90 

-- 07 204226 <5 <2 <0.5 0.6 <1 0.2 110 
07 204227 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 98 
07 204228 <5 <2 (0.5 0.5 <1 0.2 84 

•- 07 204229 <5 <2 <0.5 0.9 <1 0.5 58 
07 204230 <5 3 <0.5 0.8 <1 0.4 81 

_ 07 204231 <5 <2 <0.5 1.0 <1 0.4 <50 
07 204232 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 140 
07 204233 <5 <2 <0.5 1.8 <1 0.7 <50 
07 204234 <5 <2 <0.5 0.7 <1 0.2 80 ~ 
07 204235 <5 <2 <0.5 0.9 <1 0.2 93 

07 204236 <5 <2 <0.5 1.0 <1 0.4 70 
-- 07 204237 <5 <2 <0.5 1.0 <1 0.4 150 

07 204238 (5 <2 <0.5 0.6 <1 0.3 76 
07 204239 <5 3 <0.5 0.6 <1 0.2 84 

-- 07 204240 <5 <2 <0.5 0.6 <1 0.3 120 



RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

cHI4 I1EC LEE 
700 Rus Rare., Tremblay 

IMMb 	 Ste-Foy, Quebec OM 477 

(418) 683-1777 

TELEX'. 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITEC LTEE 

RAPPORT: C88-66726.0 PROJET: AUCUN 	 PAGE 2A 

NUMÉRO DE 	ELEMENT 	Au 	Sb 	As 	Ba 	Cd 	Br 	Cr 	Co 	Ir 	Mo 	Ni 

L'ÉCHANTILLON UNITES PPB PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPB PPM PPM 

5 1.2 5.7 <50 4 9 <10 <2 <20 <0.5 <10 
2 1.1 5.3 <50 4 7 <10 <2 <20 1.0 <10 
3 0.2 2.8 180 <2 11 47 <2 <20 1.5 13 
6 0.7 8.8 72 <2 39 20 180 <20 2.2 <10 
6 1.8 5.1 130 <2 9 14 2 <20 1.5 <10 

6 0.3 3.0 160 3 23 21 <2 (20 1.1 15 
10 1.4 4.7 110 <2 9 13 2 <20 3.1 13 
8 1.1 6.8 57 2 11 12 <2 <20 1.5 <10 

(1 1.1 6.4 76 <2 10 <10 <2 <20 1.0 <10 
15 0.7 4.6 120 <2 14 14 <2 <20 1.0 <10 

3 0.1 1.2 160 (2 19 <10 <2 <20 0.8 <10 
4 0.3 2.5 120 <2 13 35 4 <20 0.7 <10 

<1 0.6 4.4 83 (2 13 <10 <2 <20 0.9 <10 
2 0.3 3.4 85 <2 16 <10 (2 <20 1.1 <10 
2 0.2 6.6 200 <2 12 32 2 <20 1.9 <10 

1 0.2 2.7 51 <2 11 <10 <2 <20 0.9 <10 
4 0.2 1.6 160 <2 15 29 <2 <20 1.4 <10 

<1 0.2 4.6 <50 <2 24 <10 <2 <20 1.3 (10 
2 0.3 3.2 120 <2 13 21 <2 <20 1.5 <10 

<1 0.2 2.3 79 <2 17 13 <2 <20 0.7 <10 

2 0.7 5.3 78 <2 11 13 <2 <20 1.1 <10 
5 1.5 9.1 62 4 11 11 <2 <20 2.1 (10 

(1 1.3 10.0 71 <2 18 <10 2 <20 2.0 <10 
2 1.3 10.0 77 3 11 <10 <2 <20 1.7 (10 
3 0.7 4.1 100 <2 10 <10 <2 <20 1.1 <10 

2 0.3 5.2 120 <2 14 <10 <2 <20 1.2 <10 
4 1.6 11.0 110 <2 14 <10 <2 <20 0.9 <10 

<1 0.3 4.5 86 <2 15 <10 <2 <20 0.7 <10 
4 2.0 6.1 96 (2 7 <10 <2 <20 2.1 <10 
1 0.5 4.6 130 <2 11 20 <2 (20 1.0 <10 

5 1.4 12.0 67 <2 30 <10 (2 <20 1.8 11 
2 0.7 3.4 77 <2 8 <10 <2 <20 0.7 <10 
5 0.9 4.6 58 <2 12 11 2 <20 1.0 <10 
3 1.3 6.3 75 <2 7 <10 <2 <20 2.1 (10 
5 1.4 7.2 61 <2 7 <10 <2 <20 1.7 <10 

<1 1.2 5.8 83 3 8 C10 <2 <20 1.2 <10 
2 1.3 5.2 75 <2 6 <10 <2 <20 1.2 <10 

<1 0.7 6.3 <50 <2 11 <10 <2 <20 <0.5 <10 
3 0.5 5.7 50 <2 20 <10 3 <20 1.1 <10 
3 1.3 9.0 <50 <2 8 <10 <2 <20 1.5 <10 

a 

07 204241 
07 204242 
07 204243 

- 	07 204244 
07 204245 

07 204246 
07 204247 
07 204248 
07 204249 

^ 	07 204250 

07 204251 
07 204252 
07 204253 
07 204254 
07 204255 

07 204256 
07 204257 

- 	07 204258 
07 204259 
07 204260 

07 204261 
07 204262 
07 204263 
07 204264 
07 204265 

07 204266 
07 204267 
07 204268 

- 	07 204269 
07 204270 

^ 	07 204271 
07 204272 
07 204273 
07 204274 

-- 	07 204275 

07 204276 
- 	07 204277 

07 204278 
07 204279 

- 	07 204280 



04M11EC U 
700 Rue Nerée Tremblay 
SI.-Foy. Oueoec GIN 0H7 
(418) 663-1777 

TELEX 0513786 LOCAL 272 

RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE CHIMITEC LTEE 

-66726.0 RAPPORT: C PROJET: AUCUN 	 PAGE 2B 

NUMÉRO DE 
L'ÉCHANTILLON 

	

ELEMENT 	Se 

	

UNITÉS 	PPM 
Ag 

PPM 
Ta 

PPM 
Th 

PPM 
W 

PPM 
U 

PPM 
Zn 

PPM 

07 204241 <5 <2 (0.5 <0.5 <1 0.3 110 
07 204242 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 86 
07 204243 <5 <2 <0.5 1.9 1 0.8 <50 
07 204244 <5 3 <0.5 1.4 (1 1.0 68 
07 204245 <5 <2 <0.5 1.2 <1 0.3 130 

07 204246 <5 <2 <0.5 1.1 <1 0.7 93 
07 204247 <5 <2 <0.5 1.1 <1 0.4 120 
07 204248 <5 <2 <0.5 (0.5 <1 0.2 81 
07 204249 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 120 
07 204250 <5 <2 <0.5 1.4 <1 0.7 61 

07 204251 <5 <2 <0.5 1.3 <1 0.7 67 
07 204252 (5 <2 <0.5 1.2 <1 0.9 62 
07 204253 <5 <2 <0.5 1.3 <1 0.6 51 
07 204254 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.4 <50 
07 204255 <5 <2 <0.5 1.9 <1 1.1 <50 

07 204256 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.1 (50 
07 204257 <5 <2 <0.5 1.7 <1 0.9 <50 
07 204258 <5 <2 <0.5 0.7 <1 0.3 <50 
07 204259 <5 <2 <0.5 1.4 <1 0.7 <50 
07 204260 <5 <2 <0.5 1.5 <1 0.9 <50 

07 204261 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.2 61 
07 204262 <5 <2 <0.5 0.7 <1 0.2 100 
07 204263 <5 <2 <0.5 0.6 <1 0.2 79 
07 204264 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 <0.1 69 
07 204265 <5 <2 <0.5 0.9 <1 0.3 <50 

07 204266 (5 <2 <0.5 1.3 <1 0.5 <50 
07 204267 <5 <2 <0.5 1.0 <1 0.3 86 
07 204268 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 <0.1 86 
07 204269 <5 <2 <0.5 0.9 <1 0.3 57 
07 204270 <5 <2 <0.5 0.9 (1 0.3 <50 

204271 <5 <2 <0.5 0.6 <1 0.2 56 
07 204272 <5 <2 4.5 (0.5 <1 <0.1 75 
07 204273 <5 <2 <0.5 0.7 <1 0.2 78 
07 204274 <5 <2 <0.5 0.6 <1 0.2 100 
07 204275 <5 <2 <0.5 0.5 <1 0.2 78 

07 204276 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 130 
07 204277 <5 <2 <0.5 0.5 <1 0.3 78 
07 204278 <5 <2 <0.5 <0.5 <1 (0.1 94 
07 204279 <5 <2 <0.5 <0.5. <1 0.1 96 
07 204280 <5 <2 <0.5 0.8 <1 0.2 100 

.- 

_ 

-. 

-- 



o4IMI1EC LUEIE 

700 Rue Nerbe Tremblay 

Ste-Foy. Ouibec GIN 4H7 
(amer 683.1777 
TÉLEX 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITEC LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

gmmo 

RAPPORT: C88-66726.0 

NUM>`RO DE 	ELEMENT 	Au 
L`ECHANTILLON 	UNITES 	PPB 

Sb 
PPM 

As 
PPM 

Ba 
PPM 

Cd 
PPM 

Br 
PPM 

PROJET: AUCUN 

Cr 
PPM 

Co 
PPM 

Ir 
PPB 

PAGE 

Mo 
PPM 

3A 

Ni 
PPM 

-- 07 204281 3 0.9 4.8 120 <2 6 <10 <2 <20 1.0 <10 
07 204282 3 1.2 8.8 54 <2 12 12 <2 <20 0.9 <10 
07 204283 3 1.5 5.6 78 <2 8 <10 <2 <20 1.6 <10 

- 07 204284 5 1.2 3.6 61 <2 6 <10 <2 <20 1.3 <10 
07 204285 1 0.7 4.4 71 (2 7 <10 <2 <20 0.6 <10 

07 204286 <1 0.6 4.4 <50 <2 8 <10 <2 <20 0.7 <10 
^ 07 204287 29 0.9 4.5 100 <2 6 11 <2 <20 1.5 <10 

07 204288 2 0.6 4.9 110 <2 9 21 2 <20 0.9 <10 
07 204289 <1 0.4 4.4 110 <2 22 30 5 <20 1.4 16 

- 07 204290 3 0.9 5.7 60 <2 11 <10 <2 <20 0.7 <10 

07 204291 2 0.8 3.5 110 <2 7 <10 <2 <20 0.8 <10 
.- 07 204292 6 0.9 8.5 99 <2 20 <10 4 <20 1.3 <10 

07 204293 5 0.2 3.7 <50 <2 22 12 5 <20 0.8 <10 
07 204294 3 0.3 3.7 53 <2 18 13 4 <20 0.8 <10 
07 204295 2 0.7 3.9 94 <2 6 10 <2 <20 0.8 <10 

07 204296 3 0.8 4.6 54 <2 7 <10 <2 <20 0.6 <10 
07 204297 2 0.7 6.6 67 <2 19 <10 4 <20 0.8 <10 

-- 07 204298 3 1.2 5.6 59 <2 10 <10 <2 <20 0.6 <10 
07 204299 <1 0.6 3.8 <50 <2 6 <10 <2 <20 0.7 (10 
07 204300 3 1.1 3.1 68 <2 6 <10 <2 <20 0.8 <10 

07 204301 4 0.4 6.5 87 <2 24 16 <2 <20 1.4 <10 
• 07 204302 7 1.6 7.8 90 <2 16 <10 3 <20 2.2 <10 

07 204303 4 1.9 6.7 93 <2 13 <10 <2 <20 1.9 <10 
07 204304 2 1.4 4.5 <50 <2 6 <10 <2 <20 1.4 <10 
07 204305 4 1.4 6.7 56 <2 11 <10 <2 <20 1.3 <10 

-- 
07 204306 6 0.7 4.1 120 <2 10 40 <2 <20 1.1 <10 
07 204307 6 0.7 5.4 230 <2 22 41 23 <20 2.1 12 
07 204308 7 0.5 6.0 100 <2 44 46 28 <20 1.2 17 

-- 07 204309 10 1.0 7.0 100 <2 22 32 54 <20 1.9 10 
07 204310 6 0.7 4.5 80 <2 37 11 56 <20 2.3 <10 

_ 07 204311 2 0.7 3.3 120 <2 22 26 3 <20 <0.5 <10 
07 204312 4 0.3 4.7 <50 2 19 <10 10 <20 0.8 <10 
07 204313 4 1.1 5.1 84 <2 10 (10 <2 <20 1.2 <10 
07 204314 7 1.9 10.0 100 <2 10 <10 2 <20 3.0 <10 -- 07 204315 8 0.8 5.3 61 3 22 <10 9 <20 1.2 15 

07 204316 7 0.9 3.4 92 <2 16 22 3 <20 1.6 <10 
07 204317 5 0.3 3.7 200 <2 16 32 2 <20 1.2 (10 
07 204318 4 1.3 5.0 150 <2 8 (10 <2 <20 1.1 <10 
07 204319 6 1.2 5.6 110 <2 11 <10 <2 <20 2.1 12 

- 07 204320 6 1.9 5.7 77 <2 8 <10 <2 <20 2.0 <10 



C N.Nt1EC Uff 
700 Rue Nerds Tremblay 

/N- 	Ste-Foy. Quebec G1N 4H7 
(418) 68317/7 
TELEX- 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITEC   LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C88-66726.0 PROJET: AUCUN 	 PAGE 38 

	

ELEMENT 	Se 

	

UNITES 	PPM 
A9 

PPM 
Ta 

PPM 
Th 

PPM 
N 

PPM 
U 

PPM 
Zn 

PPM 

<5 <2 <0.5 0.6 <1 0.2 84 
<5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.1 79 
<5 <2 <0.5 0.6 <1 0.2 100 
(5 <2 <0.5 <0.5 (1 0.2 100 
<5 <2 <0.5 <0.5 <1 <0.1 120 

<5 <2 <0.5 <0.5 <1 <0.1 69 
<5 <2 <0.5 1.1 <1 0.5 110 
<5 (2 <0.5 0.7 (1 0.2 120 
<5 <2 <0.5 1.0 <1 0.8 85 
<5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.1 140 

<5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.1 65 
<5 <2 <0.5 1.0 <1 0.4 92 
<5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 130 
<5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 170 
<5 <2 <0.5 0.9 <1 0.3 130 

<5 <2 <0.5 <0.5 <1 <0.1 80 
<5 <2 <0.5 0.6 <1 0.2 83 
<5 <2 <0.5 0.6 <1 0.2 110 
<5 <2 <0.5 <0.5 <1 <0.1 89 
<5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 90 

<5 <2 <0.5 1.3 <1 0.5 73 
<5 <2 <0.5 1.0 1 0.3 69 
<5 <2 <0.5 1.1 <1 0.4 75 
<5 <2 <0.5 0.6 <1 0.2 120 
<5 <2 <0.5 0.6 <1 0.3 71 

<5 <2 <0.5 1.4 <1 0.6 82 
<5 <2 <0.5 1.7 <1 1.2 85 
<5 <2 <0.5 2.1 <1 1.3 100 
<5 <2 <0.5 1.7 <1 1.1 100 
<5 <2 <0.5 1.2 <1 0.7 140 

<5 2 <0.5 2.1 <1 1.0 110 
<5 <2 <0.5 1.2 <1 0.6 160 
<5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 130 
<5 <2 <0.5 0.8 <1 0.3 120 
<5 2 <0.5 0.7 <1 0.7 83 

<5 <2 <0.5 1.1 <1 0.4 74 
<5 <2 <0.5 1.5 <1 0.9 <50 
<5 <2 <0.5 0.9 <1 0.3 87 
<5 <2 (0.5 0.6 <1 0.1 100 
<5 <2 <0.5 0.8 <1 0.3 120 

NUMÉRO DE 
L'ÉCHANTILLON 

07 204281 
07 204282 
07 204283 

- 07 204284 
07 204285 

07 204286 
^ 07 204287 

07 204288 
07 204289 

A 	
07 204290 

07 204291 
-- 

	

	07 204292 
07 204293 
07 204294 
07 204295 

07 204296 
07 204297 

-- 	07 204298 
07 204299 
07 204300 

07 204301 
07 204302 

- 07 204303 
07 204304 
07 204305 

-- 	07 204306 
07 204307 
07 204308 

-- 	07 204309 
07 204310 

_ 	07 204311 
07 204312 
07 204313 
07 204314 -- 	
07 204315 

07 204316 
^ 07 204317 

07 204318 
07 204319 

_ 	07 204320 



pmln 

- 

O 	dEE  
700 Rue Nitrer) Tremblay 
Ste-Foy. Ouebec GIN 4147 
(418) 883-1777 
TELEX: 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITEC   LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GEOCHIMIOUE 

RAPPORT: C88-66726.0 

NUMÉRO DE 	ÉLÉMENT 

L'ÉCHANTILLON 	UNITÉS 

Au 

PPB 

Sb 
PPM 

As 

PPM 
Ba 

PPM 
Cd 

PPM 
Br 

PPM 

PROJET: AUCUN 

Cr 

PPM 
Co 

PPM 
Ir 

PPB 

PAGE 

Mo 

PPM 

4A 

Ni 

PPM 

07 204321 2 1.2 7.3 87 2 9 <10 <2 <20 1.1 <10 
07 204322 7 1.9 7.6 120 3 11 <10 <2 <20 1.6 <10 
07 204323 6 1.7 4.4 58 <2 6 <10 <2 <20 1.3 <10 
07 204324 2 0.1 1.0 140 <2 11 16 <2 <20 1.5 <10 
07 204325 3 1.7 4.5 250 <2 7 <10 <2 <20 0.7 <10 

07 204326 <1 0.9 7.4 110 <2 15 <10 <2 <20 1.1 <10 
07 204327 4 0.2 2.1 68 <2 21 <10 3 <20 1.0 <10 
07 204328 2 1.8 5.1 79 <2 6 <10 <2 <20 1.5 <10 
07 204329 4 1.2 5.7 110 <2 11 <10 <2 <20 1.9 <10 
07 204330 5 1.7 7.0 100 <2 11 12 2 <20 2.3 <10 

07 204331 5 1.7 5.8 86 2 10 <10 <2 <20 1.8 <10 
07 204332 4 1.7 6.2 83 <2 7 <10 <2 <20 0.9 <10 
07 204333 2 1.0 6.0 54 <2 11 <10 <2 <20 0.5 <10 
07 204334 8 1.4 7.6 90 3 25 19 3 <20 1.9 <10 
07 204335 5 0.7 18.0 140 <2 22 47 130 <20 2.1 22 

07 204336 3 0.8 5.8 140 <2 14 22 18 <20 1.8 <10 
07 204337 5 1.6 7.9 83 <2 10 <10 <2 <20 1.3 <10 
07 204338 <1 0.6 5.1 100 <2 27 33 11 <20 1.0 18 
07 204339 <1 0.1 0.9 <50 <2 14 <10 <2 <20 0.6 <10 



CITIEC tai 

700 Rue NArée Tremblay 

. Mt 	 Ste-Foy, Quebec GiN 4M7 
(418) 683-1777 

TELEX. 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITEC LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C88-66726.0 PROJET: AUCUN 	 PAGE 4B 

NUMÉRO DE 	ÉLÉMENT 	Se 	A9 	Ta 	Th 	Y 	U 	Zn 

L'ÉCHANTILLON UNITÉS PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM 

<5 <2 <0.5 0.5 <1 0.2 120 
<5 <2 <0.5 0.8 <1 0.3 120 
<5 <2 <0.5 0.6 <1 0.3 87 
<5 <2 <0.5 1.8 <1 0.8 <50 
<5 <2 <0.5 1.0 <1 0.4 55 

<5 <2 <0.5 0.7 <1 0.2 64 
<5 <2 <0.5 1.6 <1 1.0 60 
<5 <2 <0.5 0.7 <1 0.1 120 
<5 <2 <0.5 1.0 <1 0.3 120 
<5 <2 <0.5 1.0 <1 0.4 130 

<5 <2 <0.5 0.8 <1 0.3 160 
<5 <2 <0.5 0.7 <1 0.3 74 
<5 <2 <0.5 <0.5 <1 0.2 120 
<5 <2 <0.5 1.1 <1 0.6 150 
<5 3 <0.5 2.2 <1 1.3 90 

<5 <2 <0.5 1.8 <1 0.7 58 
<5 <2 <0.5 0.7 <1 0.2 94 
<5 <2 <0.5 2.0 <1 0.9 <50 
<5 <2 <0.5 0.9 <1 0.5 <50 

07 204321 
07 204322 
07 204323 

-- 	07 204324 
07 204325 

_ 	07 204326 
07 204327 
07 204328 
07 204329 _ 	
07 204330 

07 204331 
- 07 204332 

07 204333 
07 204334 

-- 	07 204335 

07 204336 
07 204337 
07 204338 
07 204339 


