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SOMMAIRE 

La propriété Pichamobi est située à 60 kilomètres au nord-ouest de la ville de 

Chapais. Elle comprend 230 claims qui ont été acquis suite à une compilation géologique 

sommaire des cantons de Guettard, de Lantagnac et de Daine. La propriété est entourée 

d'un grand nombre d'indices que l'on peut classer en trois catégories distinctes : 

1) Des volcaniques basiques de la formation d'Obatogamau associées à des 

cisaillements pouvant contenir des veines de quartz minéralisées en pyrite et 

chalcopyrite qui sont localement enrichies en or (indice du Lac Keller de 3,5 à 

28 gr/t Au retrouvé à la surface). 

2) Une minéralisation de type sulfures massifs volcanogènes en relation avec un 

dôme rhyolitique de la Formation du Gilman, situé au nord-est de la propriété 

(Noranda). 

3) Un dyke de diabase ( dolérite à olivine ) du protérozoïque associé à des 

minéralisations en chalcopyrite et en pentlandite ( Indice Cu-Ni du Lac La Trève). 

Entre les mois de mai et de novembre 1989, SOQUEM a réalisé des travaux 

d'exploration minière visant à retracer ces indices potentiels à l'intérieur du périmètre de la 

propriété. Ces travaux ont consisté en des traverses systématiques espacées au 100 

mètres, des levés géophysiques et des forages. Aucune intersection économique en or 

ou en métaux usuels n'a pu être retrouvée sur la propriété. Il est donc recommandé 

d'abandonner l'ensemble des claims constituant la propriété Pichamobi. 

9 	Rapport sur la campagne d'exploration 1989, propriété Pichamobi, J.F. Galarneau et G. Miron 
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1. DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ 

1.1 Introduction  

La propriété Pichamobi comprend deux cent trente (230) claims situés à 60 kilomètres au nord-

ouest de Chapais. Elle a été jalonnée suite à une compilation géologique sommaire d'indices minéralisés 

dans les cantons de Guettard , de Lantagnac et de Daine. Le but du projet était de retracer les continuités 

d' indices aurifères et de métaux usuels répertoriés dans les régions contiguës à la propriété. 

Ce rapport décrit les résultats de la campagne menée durant l'été '89 sur la propriété Pichamobi. 

Celle-ci a consisté en des traverses systématiques, des levés géophysiques et des forages. 

1.2 Description des titres miniers  

La propriété Pichamobi a été jalonnée dans les cantons de Daine et Guettard en avril 1989; 

SOQUEM possède 100% des intérêts miniers s'y rattachant. La superficie totale de la propriété est de 

3680 hectares. A l'origine, la propriété devait compter deux cent dix-huit (218) claims, mais suite à des 

erreurs de jalonnement de la part de Noranda et de M. A. Dupuis, l'équipe affectée au jalonnement a pu 

jalonner douze (12) claims supplémentaires. Ces claims forment un bloc unique situé géographiquement 

juste au nord de la Baie Dusseault du lac La Trêve. 

1 .3 Accès et localisation 

La propriété Pichamobi est située à quelques 50 km au nord-ouest de Chapais dans la partie nord 

du canton de Guettard et une partie du canton de Daine (Figure 1). Elle couvre les feuillets SNRC 32G13, 

32G14 et 32J3. A partir de Chibougamau, on utilise la route 113 Ouest en direction de Chapais jusqu'au 

kilomètre 288, de là on emprunte à droite (direction rivière Broadback) une route graveleuse sur 20 

kilomètres pour atteindre la Branche du Pichamobi, centre géographique de la propriété. Cette route est 

entretenue par l'Hydro-Québec qui possède une ligne de transport énergétique sub-parallèle à ce 

chemin. 

L'accès sur la propriété se fait principalement par bateau. Plus de 70% des travaux effectués durant 

l'été 1989 ont nécessité l'utilisation d'une chaloupe et d'un canot pneumatique. De plus, nous avons 

bénéficié de deux (2) véhicules tout-terrain là où l'accès était difficile, notamment dans le chemin d'hiver 
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qui relie la partie nord-est et sud-est de la propriété, et finalement sous la ligne de l'Hydro-Québec, nous 

avons utilisé des camions. 

1.4 Physiographie et topographie  

La région se caractérise par un relief plat. Les quelques accidents topographiques sont de petites 

collines dues à la présence de dykes, filons-couches ou de petits monticules de dépôts quaternaires. Le 

réseau hydrographique est très bien développé malgré la présence non négligeable (20%) de marécage. 

L'élément majeur du système hydrographique est le Lac La Trève ainsi que la Branche Pichamobi qui se 

déverse dans ce lac. 

-- 

	

	 Le couvert végétal est principalement constitué d'épinettes noires et d'un faible pourcentage de 

feuillus. Aucune coupe de bois n'a été faite sur la propriété. À l'extrême ouest de la propriété, un feu a 

_ 	détruit durant l'été 86 une partie de la forêt, soit 15% de la superficie total de la propriété. 

Le pourcentage d'affleurement recouvrant la propriété est très inégal. Au sud-est (feuillet 3) , là où 

on retrouve les reliefs les plus importants, le pourcentage d'affleurement est élevé (100/0), tandis 

qu'ailleurs, il est faible (feuillet 1:<1%, feuillet 2: 2%, feuillet 4:1%) . 

1.5 Travaux antérieurs 

Les travaux antérieurs à SOQUEM sur la propriété sont peu nombreux; une liste de l'ensemble des 

_ 

	

	travaux effectués sur le périmètre de la propriété figure au tableau 1. Ceux-ci se limitent à des levés 

géophysiques et des levés géologiques de reconnaissance . Aucun forage ne figure dans les travaux 

statutaires ou les rapports géologiques disponibles. Par contre, deux (2) sites de forage ont été localisés 

sur le terrain au nord du Lac Keller et à l'extrémité ouest de la Branche Pichamobi. En plus des travaux de 

cartographie, le M.E.R. a effectué plusieurs levés géophysiques aéroportés à échelle régionale qui nous 

ont permis de définir quelques grands axes anomaliques sur la propriété. 
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TABLEAU 1 TRAVAUX ANTÉRIEURS 

ANNÉE COMPAGNIE REMARQUES RÉFÉRENCES 

1964-65 M.E.R J.A. Macintosh, cartographie 

régionale au 1:63 360 

DPV 497 

1975 Patino Mines Ltée Levés magnétique et 

électromagnétique , au nord de la 

rivière Pichamobi 

GM 32085 

1977 Noranda Exploration Levés magnétique et 

électromagnétique, au nord-ouest 

du Lac Keller 

GM 33491 

1981 M.E.R. C.Y. 	Dubé, 	cartographie 	a u 

1:20 000 du canton de Lamarck 

DPV 811 

DPV 848 

1981 M.E.R. Y. Hébert, cartographie au 1:20 000 

du canton de Daine 

DP 892 

1982 Matagami Lake Exploration Levés magnétique et 

électromagnétique, au sud de la 

rivière Pichamobi 

GM 38858 

1983 M.E.R. Cartographie au 1:20 000 du canton 

de Lantagnac et nord du canton de 

Guettard 

ET 83-09 
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2. TRAVAUX RÉALISÉS PAR SOQUEM 

La campagne de terrain sur la propriété Pichamobi s'est échelonnée du 26 mai au 8 septembre. 

L'équipe était composée de huit (8) membres dont un géologue de projet, trois (3) géologues, trois (3) 

journaliers et une cuisinière ( Tableau 2 ). L'équipe logeait sous la tente. Le camp était situé au centre de 

la propriété à l'intersection de la ligne hydro-électrique et du Bras Pichamobi. L'accès sur le terrain a été 

principalement fait par bateau grâce aux voies navigables du Bras Pichamobi et du lac La Trève. 

Durant cette campagne de terrain, nous avons pu couvrir toute la superficie de la propriété. A cause 

de l'absence de lignes coupées nous avons eu recours à la méthode des traverses à la boussole et au 

compte-pas . Les traverses étaient généralement orientées N332, perpendiculairement à la stratigraphie 

de la région. Elles ont été faites de façon systématique avec un espacement au 100 mètres, et toutes 

ont été balisées avec du ruban orange. 

La longueur moyenne d'une traverse est de 3,5 km. La déviation totale moyenne d'une traverse est 

de moins de vingt mètres. Chaque affleurement rencontré fut décapé, décrit et échantillonné. En 

moyenne, de huit (8) à dix (10) affleurements sont prospectés quotidiennement par traverse. Quelques 

blocs minéralisés ont aussi été échantillonnés. Au total, cent quatre (104) traverses ont été exécutées 

-- 

	

	durant l'été. Parallèlement aux traverses, des journées de cartographie de berges ont couvet les 

nombreux kilomètres de rivage de la propriété. La ligne hydro-électrique a aussi fait l'objet d'une 

prospection systématique. 

Lorsque des valeurs légèrement anomaliques ressortaient des analyses, un ré-échantillonnage 

systématique fut fait. Plus de trente (30) sites ont été ré-échantillonnés. Certains sites ont de plus été 

décapés et cartographiés (15 décapages, plan 21.5 et 21.6). Au total, mille sept cent quarante-cinq 

(1745) échantillons ont été analysés. Tous les échantillons ont été pris au marteau (Voir l'annexe 2 pour 

les résultats d'analyses et le tableau 7 pour les valeurs anomaliques ). 

À cause du retard dans la réception des résultats de géophysique aéroportée et de l'épais 

recouvrement de mort-terrain, seule quelques anomalies ont été vérifiées. Pour ce qui est de la 

géophysique au sol, nous avons pu vérifier quelques-unes des anomalies durant le mois de septembre. 

Suite à la campagne de terrain et de l'analyse des anomalies géophysiques, plusieurs sites de 

forage ont été proposés. Au total, cinq (5) trous de forage ont été réalisés durant le mois d'octobre. 

Les travaux effectués par SOQUEM en 1989 sont résumés dans le tableau 3. 

6 



TABLEAU 2 

PERSONNEL AFFECTE AU PROJET PICHAMOBI (1989) 

PREPARATION DE LA CAMPAGNE 

Gestion du projet 	J. McCann 	 Directeur régional 

M.A. Lafontaine 	Directeur de division 

Planification 	G. Miron 	 Géologue de projet 

CAMPAGNE DE TERRAIN  

Supervision 	G. Miron 	 Géologue de projet 

J.F. Galarneau 	Géologue 

Cartographie et 	G. Miron 	 Géologue de projet 

prospection 	J.F. Galarneau 	Géologue 

A. Roy (3 semaines) Géologue 

A. Flizard 	 Assistant sénior 

J.F. Rivest 	Technicien 

D. Carrier 	 Technicien junior 

S. Bérubé 	Journalier 

P. Hubert 	 Étudiant journalier 

Logistique 	J. Gervais 	 Cuisinière 

Forages Morissette Entretien du camp 

CAMPAGNE DE FORAGE 

Supervision 	G. Miron 	 Géologue de projet 

Journal 	 G.Miron 	 Géologue de projet 

J.F. Galarneau 	Géologue 

Fendage 	 S. Bérubé 	Journalier 
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Supervision et 	M. A. Lafontaine 	Directeur de division 

correction 	 G. Miron 	 Géologue de projet 

Rédaction 	 G. Miron 	 Géologue de projet 

J.F. Galarneau 	Géologue 

Dessin 	 J.F Galarneau 	Géologue 

D. Savard 	 Dessinateur/technicien 

B. Laforce 	Dessinatrice 

Traitement de texte 	G. Miron 	 Géologue de projet 

C. Compartino 	Secrétaire 



TABLEAU 3 

TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR SOQUEM EN 1989 

- du 15 avril au 30 avril 
	

Jalonnement de 230 claims par J.A. MacLeod, Exploration Reg'd 

- du 20 mai au 26 mai 
	

Érection du camp par les Forages Morissette. 

- du26 mai au30mai 
	

Levés géophysiques aériens effectués par SIAL Géosciences Inc. 

comprenant les cartes au 1: 20 000 suivantes: 

- champ magnétique total 

- gradient magnétique vertical 

- 	champ TBF total (1 station) 

- résistivité 

anomalies électromagnétiques (Cronoflex) 

- du 26 mai au 8 sept. 	Campagne de cartographie et de prospection géologique exécutée 

par SOQUEM. 

du 1er août au 20 août Réalisation de 29.4 km de lignes coupées par Native Exploration Services, 

réparties en 9 grilles, comprenant 2 levés géophysiques : 

- 	levé magnétique (champ total et vertical calculé) 

- levé électromagnétique (Max-Min II, canal 444 et 3555) 

- du 11 sept. au  17 oct. 	Planification de la campagne de forage et début de la rédaction du rapport 

final de la campagne . 

- du 18 oct. au  28 oct. 	Campagne de forage de 5 trous totalisant 618 mètres, effectuée par Les 

Forages Chibougamau. 

- du 29 oct. au  23 déc. 	Rédaction du rapport final. 

- du 9 mai au 18 mai 90 	Correction du rapport 
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3. GÉOLOGIE RÉGIONALE 

La propriété Pichamobi est incluse dans la ceinture volcano-sédimentaire de Matagami-

Chibougamau qui est située dans la partie sud de la Province géologique du Supérieur. Toutes les 

roches, à l'exception des dykes protérozoïque, sont d'âge archéen et reposent sur un socle gneissique. 

Ces roches sont localement recoupées par des dykes localement différenciés (dolérite à quartzo-

feldpathique) et des intrusifs granitiques (diorite à tonalite). 

Les roches de l'archéen sont, dans la région de Chibougamau, divisées en deux (2) groupes, soit 

les groupes de Roy et d'Opémisca. Le groupe de Roy est à dominante volcanique tandis que le Groupe 

d'Opémisca est composé de roches sédimentaires. Les différentes formations qui les composent sont 

résumées dans le tableau 4. Sur la figure 3, on retrouve la carte stratigraphique du M.E.R. avec la 

localisation de la propriété. Généralement, toutes les roches sauf les intrusifs et leurs encaissants ont 

subi un métamorphisme régional au faciès des schistes verts. À proximité des intrusions granitiques, le 

métamorphisme s'apparente aux cornéennes à hornblende d'où l'apparition de la biotite, la hornblende et 

localement l'andalousite (métasédiments). 

Structuralement, la majorité des roches volcaniques mafiques sont constituées à plus de 70% de 

laves coussinées avec des sommets vers le sud et des pendages de 70° à sub-verticaux. Les plans de 

foliation et de stratification apparaissent sub-parallèles et possèdent des attitudes entre N235 et N265 

avec des pendages entre 50° et 70° vers le NW. (Hébert 1981). Les principales failles répertoriées 

montrent un rejet senestre et sont orientées NE-SW. Elles présentent par endroits des minéralisations en 

pyrite avec ou sans quartz. Les veines de quartz remplissent occasionnellement les fractures et sont 

divisées en deux systèmes principaux: l'un orienté N040 à pendage sub-vertical et l'autre orienté N100 à 

pendage sub-vertical souvent associé à de la tourmaline. 

10 
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TABLEAU 4 

COLONNE STRATIGRAPHIQUE RÉGIONALE 

Age Lithologies 

Pléistocène Dépôts glaciaires 

Protérozoique 

Dyke de diabase 

Granodiorite des lacs à l'Eau Noire et de la Moraine 

A 

R 

C 

H 

E 

E 

N 

Groupe 

d'Opémisca 

Formation d'Haüy 

Formation de Stella 

u" " v - -"Z2 	DISCORDANCE ` ~ 	v V 	-""" - 

Groupe 
de 

Roy 

Formation de Bordeleau 

Formation de Blondeau 

Formation de Gilman 

Formation de Waconichi 

Formation d'Obatogamau 

12 



4. STRATIGRAPHIE ET GÉOLOGIE DE LA PROPRIÉTÉ 

4.1 Stratigraphie de la propriété  

La propriété Pichamobi comprend une grande variété d'unités géologiques appartenant 

principalement aux groupes de Roy et d'Opémisca. Elles se situent sur le flanc nord-ouest du synclinal de 

Chibougamau. L'attitude des plans de stratification est orientée vers le N250° avec un pendage entre 60-

70° vers le nord-ouest. Le sommet des lits indique toujours une polarité vers le sud-est, ce qui suggère 

une séquence déversée. 

Du nord vers le sud, c'est-à-dire de la base vers le sommet, nous retrouvons la formation 

d'Obatogamau du groupe de Roy qui couvre toute la région au nord de la Branche Pichamobi et du Lac la 

Trève. Ce secteur est constitué d'épaisses séquences de basalte coussiné, de basalte massif et 

localement, d'une coulée décamétrique de basalte coussiné à porphyres de plagioclase. Nous 

retrouvons intercalé à ce volcanisme basique une bande de pyroclastite felsique à acide à qui s'associe à 

des sulfures massifs et des argilites graphiteuses. 

Au contact de la formation d'Obatogamau, nous avons une unité constituée de pyroclastite acide 

contenant localement des rhyolites massives. Cette unité lenticulaire de plus de deux cent cinquante 

(250) mètres de puissance pourrait représenter la formation de Waconichi d'après Gobeil et Racicot (carte 

lithostratigraphique de la région de Chibougamau ). 

Au sud de la Branche Pichamobi, nous avons possiblement la formation de Gilman. Cette unité est 

caractérisée à la base, d'un filon-couche de gabbro d'une centaine de mètres d'épaisseur qui pourrait se 

correler avec la base du Gilman de F. Chartrand (réf. ET-83-09) plus à l'est de la propriété. Cette unité est 

constituée d'une alternance de coulées massives basaltiques ou andésitiques et de filons-couches de 

gabbros différenciés. 

Au travers de la formation de Gilman et d'Obatogamau, un filon-couche et un dyke majeur ont été 

cartographiés. Le filon-couche, qui a une puissance de deux cents mètres (par endroit 400 mètres), 

traverse la formation du Gilman et forme un relief positif dans le paysage. Cet intrusif différencié est 

constitué principalement de gabbros variés et de pyroxénites. L'autre intrusif important est un dyke de 

deux cents mètres d'épaisseur qui du sud-ouest au nord-est recoupe la bande de pyroclastite felsiques 

de l'Obatogamau. Sa composition est une diorite à magnétite massive et homogène. Des dykes satellites 

de composition felsique sont associés à ce dyke massif . 

À l'extrême sud de la propriété, nous avons cartographié une unité de roches sédimentaires. Cette 

unité affleure sur le rivage de la Baie Dusseault du Lac La Trève. Ces roches sédimentaires se composent 
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TABLEAU 5 

COLONNE STRATIGRAPHIQUE LOCALE 

AGE GROUPE UNITÉ SOUS-UNITÉ LITHOLOGIE 

Pléistocène -dépôts meubles 

Protérozoique 
*5- Dyke intermédiaire 

-diorite à magnétite 
-porphyre quartzitique 

*4- Filon-couche intrusif 
-gabbro différencié 
-pyroxénite feldspathique 
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6- Formation de Stella 
-conglomérat 
-grauwacke 
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3- 	Formation 
de Gilman 

-basalte 
-gabbro 
-gabbro à porphyres de 

plagioclases 

2- 	Formation 
de Waconichi (?) 

-tuf à lapillis 
-rhyolite massive 

Formation 
d'Obatogamau 

1 a- 
-argilite graphiteuse 
-sulfure massif 
-tuf à cendres et/ou lapillis 

-basalte coussiné 
-basalte 
-basalte coussiné à porphyres 

de plagioclase 
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de conglomérat et de minces lits de grauwacke qui représentent la base de la formation de Stella du 

groupe d'Opémisca. Cette unité repose en discordance sur le Gilman. 

4.2 Description des unités et des litholoqies 

4.2.1 Unité 1: La formation d'Obatogamau 

Basalte coussiné (W O):  

Les basaltes coussinés de cette unité se présentent sous forme de coulées, pouvant atteindre 

plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. On peut remarquer occasionnellement une alternance de 
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	creux et de bosses dans le paysage qui pourrait correspondre à des coulées différentes, ou bien à des 

brèches de coussin en alternances avec des basaltes coussinés. Le diamètre des coussins varie de 30 à 

60 cm. Ils sont souvent étirés ou aplatis selon la déformation régional et, parfois très schisteux avec une 

polarité inscrite vers le sud. Les basaltes sont constitués principalement de chlorite et leurs 

granulométries varient de grains fins à aphanitiques. Les bordures sont formées d'hyaloclastites (1 cm). 

Les coussins sont jointifs. On note localement la présence d'amygdules, de varioles et de porphyres de 

plagioclases millimétriques.Les basaltes coussinés sont souvent carbonatisés (<40/0). Les minéraux 

accessoires observés sont l'épidote, le quartz et les sulfures de fer . 

Basaltes coussinés à porphyres de pfabioclase (V7 0 PG): 

Les basaltes coussinés porphyriques sont semblables aux basaltes coussinés, mais contiennent de 

5 à 10% de phénocristaux de plagioclase plus petits que 1 cm. Ceux-ci se retrouvent concentrés surtout 

vers et dans la zone de trempe. Cet horizon porphyrique de soixante-quinze (75) mètres d'épaisseur 

affleure sur le rivage ouest de la Baie Pichamobi. Les coussins sont peu déformés, de sorte qu'il est facile 

de déterminer leur polarité vers le sud. 

Basalte massif (W): 

Les basaltes massifs forment des coulées de moindre épaisseur que les coulées coussinées. La 

patine est vert pale à vert foncé. En cassure fraîche, le basalte est vert foncé, souvent carbonatisé (<4%). 

On rencontre aussi comme minéraux accessoires, de l'épidote , des sulfures de fer disséminés et des 

carbonates de fer. 
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4.2.1a Sous-unité 1 a : Bande de pyroclastites felsiques 

Une bande de pyroclastite felsique de 300 à 400 mètres d'épaisseur est interlitée dans les 

volcanites mafiques de l'Obatogamau. Elle n'a été observée qu'en forage. Sur la carte des anomalies 

électromagnétiques, nous pouvons suivre facilement la continuité de la bande qui traverse toute la 

propriété selon une direction de N206° à N260°. Cette bande est en fait constituée de plusieurs 

séquences décamétriques de volcanites felsiques, intercalées dans des basaltes continues. Les 

pyroclastites sont associés à des sulfures massifs et à des argilites graphiteuses. 

Tuf à cendres et lapillis (V11): 

C'est une roche de couleur gris pâle à moyen. Les fragments et la matrice sont de composition 

possiblement dacitique. La grosseur des fragments évolue de cendres à lapillis. Ils sont étirés et 

anguleux. La roche est toujours carbonatisée (15%) lorsque le tuf est peu minéralisé. Aussitôt que nous 

approchons d'une zone à sulfure massif, le pourcentage de carbonate diminue au profit d'une 

silicification qui peut atteindre 400/o. 

Sulfure massif: 

Les sulfures massifs rencontrés en forage mesurent jusqu'à six (6) mètres d'épaisseur mais sont 
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	lenticulaires à l'échelle de la propriété. Ils sont composés de pyrrhotite-pyrite à plus de 95°/o avec des 

traces de magnétite et de chalcopyrite. Les contacts basaux et sommitaux des sulfures massifs sont 

graduels. 

Argilite graphiteuse (S4 gr): 

À la fin de la séquence de tufs ou de sulfures massifs selon le cas, on rencontre des argilites 

-- 	graphiteuses sur plusieurs dizaines de mètres. La roche massive et compétente a une teinte gris foncée à 

noire et tache les doigts. Les argilites sont minéralisées par de la pyrite-pyrrhotite (5-10%) en bandes 

. _ 	millimétriques. Sur le terrain, les argilites graphiteuses sont très friables et altérées. Elles sont interlitées 

avec de minces niveaux quartzo-feldspatiques à patine d'altération blanche . 

4.2.2 Unité 2: La formation de Waconichi (?) 

De forme lenticulaire à l'échelle régionale, cette unité affleure à l'est de la ligne électrique sur la rive 

sud de la Branche Pichamobi. Sur la carte des levés électromagnétiques, elle débute à 300 mètres à 
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l'ouest de la ligne hydro-électrique. Dans l'axe de la Branche Pichamobi, elle se poursuit au delà de la 

propriété à l'ouest . A la limite de la propriété, son épaisseur apparente atteind 900 mètres. 

L'appellation de formation de Waconichi a été utilisée pour cette unité dans le rapport de la carte 

lithostratigraphique de Chibougamau par Gobeil, mais selon F. Chartrand (réf. ET-83-09), cette lentille de 

pyroclastite acide pourrait faire partie de la formation d'Obatogamau. Pour les besoins de la cause, elle a 

été différenciée de la formation d'Obatogamau. L'unité est concordante avec la formation d'Obatogamau 

et le contact entre ces deux formations (?), peut s'observer juste à l'entrée de la Baie Pichamobi. Au sud 

du Waconichi, un marécage rend impossible l'observation ou la détermination du contact avec la formation 

de Gilman. L'unité 2 est principalement constituée de pyroclastite felsique à acide du type tuf à lapillis. Au 

nord-est de ces tufs, on retrouve un affleurement de rhyolite massive minéralisée en pyrite-pyrrhotite. 

Tuf à lapillis (V11): 

Les tufs évoluent graduellement d'ouest en est. Près de la ligne hydro-électrique, les affleurements 

consistent en un tuf à cendres avec de rares fragments. La roche est siliceuse et légèrement chloritisée. 

Le pourcentage de lapillis augmente vers l'est. Le litage est presque absent sinon par l'alternance de 

bandes chloritisées. Vis-à-vis de la Baie Pichamobi, les tufs contiennent des lapillis. Les fragments 

mesurent de 2 à 3 cm de diamètre et sont étirés selon la schistosité. La patine est blanc-beige et la 

cassure fraîche, grise. Les fragments sont de composition rhyolitique et se caractérisent par la présence 

de varioles. La roche est très carbonatée et silicifiée à cause des cisaillements qui l'affectent. À l'occasion, 

on retrouve de petits nodules centimétriques de sulfure . 

Rhyolite massive (V2): 

À l'extrémité sud de la limite supérieure apparente de l'unité, on retrouve un affleurement de 

rhyolite massive. La rhyolite se caractérise par une cassure conchoïdale et présente en surface une patine 
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	blanche , vert bouteille . Cette roche pourrait s'apparenter à un chert ou une exhalite, tant le pourcentage 

de silice est élevé. La rhyolite est intensément fracturée et les fractures contiennent une quantité 

importante de pyrite. La surface altérée de la rhyolite dévoile une texture bréchique. 

4.2.3 Unité 3: La formation de Gilman 

Le contact entre la formation de Gilman et de l'Obatogamau n'a pas été observé à cause de 

l'absence d'affleurements . Cependant on observe au sud de la Branche Pichamobi, que les lithologies 

diffèrent en composition avec celles du nord. Au sud de la Branche Pichamobi, les roches sont de 
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composition basique et se caractérisent principalement par des coulées massives qui alternent avec des 

filons-couches de gabbro. La limite sud de la formation de Gilman est en contact discordant avec la 

formation de Stella. Le contact passe par la Baie Dusseault et se prolonge au sud-est de la propriété. 

Basalte (W): 

Les basaltes du Gilman forment des coulées massives d'une épaisseur qui varie de 25 à 75 mètres. 

Rarement coussinés, les basaltes, vert foncé en cassure, s'altèrent en surface en une patine vert pâle. Ils 

contiennent de la chlorite et sont souvent minéralisés en pyrite (1-3%). La granulométrie des basaltes 

varie d'aphanitique à fine et des textures intergranulaires à ophitiques sont présentes à la base des 

coulées. Quelques côulées de composition possiblement andésitique se caractérisent par une patine vert 

pâle à beige. 

Gabbro (3G): 

En association co-magmatique avec les basaltes, les filons-couches de gabbros se caractérisent par 

des contacts graduels. De texture sub-ophitique, les gabbros mésocrates contiennent des pyroxènes 

ouralitisés. La granulométrie varie de grain moyen à grain grossier. L'épaisseur des filons-couches excède 

rarement 25 mètres. 

Gabbro à porphyres de plagioclase (3G PG): 

On retrouve au sud-ouest du lac Mahekan, séparé de l'unité 4 par des basaltes, un filon-couche de 

gabbro à porphyres de plagioclase. Ce gabbro est similaire aux gabbros décrits précédemment; par 

contre, il s'en distingue par la présence de 5% de porphyres xénomorphes de plagioclase dont le 

diamètre des grains n'excéde pas cinq millimètres. 

-- 	 4.2.4 Unité 4: Filons-couches Intrusifs 

Cette unité de filons-couches mafiques se distingue de ceux du Gilman par une différenciation 

magmatique importante, par une épaisseur et par une extension latérale considérable. Les filons de l'unité 

4 mesurent plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, tandis que ceux de l'unité 3 (le Gilman), quelques 

décamètres. Les observations confirment le caractère intrusif post-magmatique de l'unité 4. Nous 

pouvons observer à la base, la présence de cisaillements est-ouest, sub-parallèles à l'orientation du filon-

couche. Ces cisaillements sont possiblement reliés à l'intrusion du filon-couche dans l'encaissant. Ce 

phénomène n'est exprimé nul part ailleurs sur la propriété. Les polarités observées dans un des filons- 

- 	couches au nord-ouest montrent des sommets vers le nord-ouest, ce qui contrevient avec la polarité 
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régionale sud-est sur le flanc nord du synclinal de Chibougamau. Les filons-couches de l'unité 4 affleurent 

à plusieurs endroits. Le principal filon-couche qui a été cartographié de façon adéquate, est intercalé dans 

le Gilman entre la Baie Dusseault et la Branche Pichamobi. Il se prolonge vers l'est, au sud du lac 

Mahekan. Les autres filons-couches du même type sont moins bien représentés et ils affleurent au nord-

ouest, centre-nord et nord-est de la propriété. Ces filons-couches sont concordants à moyennement 

discordants avec la stratigraphie régionale (la discordance peut atteindre 30 ° ). 

Gabbro (3G): 

Le gabbro représente la lithologie dominante dans ces filons-couches. Similaire texturalement au 

gabbro du Gilman, il ést différencié de sorte que l'on identifie des leucogabbros , des mésogabbros et des 

mélanogabbros. La différenciation s'observe d'affleurement en affleurement, où l'on peut percevoir les 

changements dans les proportions de minéraux mafiques et felsiques. Exceptionnellement, un des 

affleurements dans un filon-couche au nord-ouest de la propriété illustre une différenciation à petite 

échelle avec des "litons" à contacts nets. Ces "litons" décimétriques montrent une accumulation de 

minéraux mafiques à la base de façon à ce que la composition s'apparente à une pyroxénites (80% 

pyroxènes, 20% plagioclases), et évolue vers le sommet, par la croissance du pourcentage de 

plagioclases, à une composition équivalente à un leucogabbro (20% pyroxène, 80% plagioclase). 

-- 	Occasionnellement, les gabbros contiennent du quartz, de la magnétite, de l'hématite et rarement de 

l'olivine serpentinisée. Les gabbros sont généralement à grains moyens, occasionnellement à grains 

grossiers. 

Pyroxénite feldspathique (4Y):  

Dans les filons-couches, on peut observer certains niveaux décamétriques non-continues de 

pyroxénite. Ces niveaux se positionnent indifféremment à la base ou au sommet d'un filon-couche. Ces 

roches affleurent au nord-ouest de la Baie Dusseault, près de l'embouchure de la Branche Pichamobi. La 

pyroxénite vert foncé se caractérise par une patine rugueuse, brunâtre à verdâtre, due au relief positif des 

pyroxènes idiomorphes de 1 cm de diamètre. 

4.2.5 Unité 5: Dykes intermédiaires 

Sur la carte de géophysique, un axe de forte intensité magnétique traverse la propriété selon une 

orientation N070°. Cet axe correspond à un dyke qui recoupe la formation d'Obatogamau. Le dyke a une 

— 	puissance constante de 250 mètres et semble vertical. La roche intrusive consiste en une diorite à 

magnétite. Possiblement associé à ce dyke principal, on retrouve des dykes secondaires de porphyre 

-- 	quartzifère. 
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Diorite à magnétite (2D Mt): 

Malgré le peu d'affleurement, on peut considérer que le dyke a une composition homogène. Sur un 

intervalle de plus de 5 km, deux affleurements de même composition ont été observé. Le dyke consiste 

en une diorite massive à magnétite. La roche est formée de concentrations semblables de minéraux 

felsiques et mafiques. On retrouve de 10 à 15% de quartz translucide, xénomorphe avec 25% de 
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	plagioclase xénomorphe. Les minéraux mafiques sont la hornblende (30% ), la magnétite (15%), la 

biotite 15% et de la tourmaline idiomorphe (de 5 à 15%). 

Porphyre quartzifère (1 H Qz): 

Ce type de lithologie représente un dyke de 10 mètres d'épaisseur en bordure de la diorite à 

magnétite. Le porphyre quartzifère, grisâtre à beige en surface altérée, montre de 10 à 15% de 

phénocristaux de quartz arrondis, de 7 à 8 millimètres, inclus dans une matrice quartzo-feldspathique à 
grains fins. La présence de carbonate de fer finement disséminé donne une teinte ocre à la roche. La 

pyrite est présente localement. 

4.2.6 Unité 6: La formation de Stella 

_ 	 Cette unité composée de roche sédimentaire a été observée uniquement sur le rivage de la Baie 

Dusseault. Le contact de cette unité avec le Gilman serait discordant selon Hébert et Dubé (réf. DP-848). 

A cet endroit, on rencontre un conglomérat polymictique avec quelques horizons minces de grauwacke. 

Conglomérat (S1): 

Les conglomérats sont formés de 30 à 90% de blocs ou de galets déformés selon la schistosité 

régionale, à dimension décimétrique (6 pour 1) . On rencontre des blocs de basaltes, de rhyolites, de 

granodiorite, de syénite, de chert et de laves acides à phénocristaux de quartz. La matrice de couleur 

verte comprend de la chlorite, de l'épidote et des carbonates. Les structures sédimentaires sont mal 

développées, seul un granoclassement frustre indique une polarité vers le sud. 

Grauwacke (S3): 

Intercalé dans les conglomérats, quelques lits de grauwacke atteignent trente (30) centimètres 

d'épaisseur. Ils sont à grains fins et de couleur grise, la roche se débite comme un schiste ardoisier. 
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5. ÉLÉMENTS STRUCTURAUX 

5.1 Stratification (SO)  

De façon générale, les plans de stratification sur la propriété sont orientés N230-N240 avec un 

pendage accentué vers le nord-ouest. La mesure de cette stratification est rendue difficile à cause de la 

déformation régionale qui a aplati les structures primaires de la roche. Dans les filons-couches 

différenciés, les litages magmatiques indiquent une légère discordance. L'allongement des crêtes dans 

le paysage fournit aussi des renseignements importants sur l'attitude des roches. 

La polarité des couches donne invariablement un sommet orienté vers le sud ou le sud-est. Les 

meilleurs indicateurs de polarité sont les pédoncules dans les basaltes coussinés. Dans un filon-couche 

au nord-ouest, un litage magmatique bien évident a donné une polarité inverse. Ce phénomène ne 

	

_ 	semble pas isolé, puisque Noranda Exploration (GM 39125) a rapporté cette même observation au nord 

de la propriété Pichamobi, dans un gabbro différencié à porphyres de plagioclase . 

À l'est de la propriété (région du Lac Keller), on observe un redressement graduel jusqu'à 40°. C'est 

ainsi qu'une des séquence de pyroclastite felsique de l'Obatogamau (réf: carte de compilation 

géophysique , anomalie 7 ) qui traverse la propriété, et qui est parfaitement visible sur la carte des 

anomalies électromagnétiques, voit sa stratification prendre une allure courbée à partir de la Baie 

Pichamobi. Ainsi à l'ouest de la Baie Pichamobi, l'attitude de la bande est orientée N240°, puis en l'espace 

de 200 mètres elle passe rapidement à N200°. Ce phénomène pourrait être associé au cisaillement N020° 

	

_ 	qui passe  par la Baie Pichamobi. 

5.2 Schistosité régionale (S2)  

La schistosité régionale omniprésente sur la propriété (S2) a une orientation qui oscille de N245° à 

N270°. Elle fait un angle de 25 à 30° avec la stratification (SO). Dans les zones particulièrement 

schisteuses, des veines de quartz centimétriques discontinues sont fréquentes dans les plans de 

schistosité. 
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5.3 Eléments linéaires 

-- 	Les éléments linéaires sont rares et se limitent à l'allongement des grands axes des coussins qui sont 

orientés nord-est/sud-ouest. Des axes de plongée dans des kink-bands au sud de la Baie Pichamobi 

pourraient indiquer un sens de déplacement relatif dans un système de faille complexe. Des stries de 

glissement dans les plans de faille sont parfois mesurables ainsi que des linéations minérales . 

5.4 Failles et cisaillements  

Sur la propriété, trois systèmes de failles affectent les différentes lithologies. Ces trois réseaux sont 

par ordre d'importanc'a les suivants: N020° à NO40°, N290° - N335° et N250° -N270°. 

Le système de faille orienté N020° - N040° est le plus important. Sur le terrain, deux failles majeures 

de ce type sont présentes. La première qui part de la Baie Dusseault jusqu'au forage n° 3 au nord-ouest 

du Lac Keller, déplace le dyke de diorite à magnétite de manière dextre (interprétation géophysique). Au 

nord de la Branche Pichamobi, cette faille se manifeste par de nombreuses veines de quartz . Dans la Baie 

Pichamobi, en plus de ce dyke, on retrouve un affleurement silicifié avec de nombreuses veines de quartz 

orientées NO10°. Au nord-ouest du Lac Keller, les lithologies montrent une silicification intense. Certains 

basaltes sont amphibolitisés. Enfin, dans le forage n° 3, la roche est bréchifiée sur toute sa longueur sans 

être cisaillée. La deuxième faille majeure est orientée N035°. Elle passe sous la ligne hydro-électrique à 

600 mètres au sud de la Branche Pichamobi et se poursuit vers le nord-est au delà du Lac Keller. Cette 

faille est responsable de l'indice du Lac Keller qui a donné des concentrations en or très intéressantes 

(teneurs maximales de 2 onces/tonne, voir chapitre prospection) dans des veines de quartz, associées à 

des altérations en carbonates de fer. Cette faille produit sur de nombreux affleurements des cisaillements 

intenses avec des veines de quartz parallèles aux cisaillements. Dans les veines de quartz et leurs 

encaissants les concentrations en or sont anomaliques partout où il fut possible d'échantillonner . 

À l'est de ces deux failles, d'autres failles de moindre importance se manifestent. Celles-ci affectent 

le filon-couche de l'unité 4 en provoquant un épaississement de l'unité par répétition des "couches". Le 

rejet apparent est senestre. La signature géophysique supporte la présence de plusieurs failles à l'est, là 

où les affleurements sont peu nombreux (les deux failles majeures discutées précédemment présentent 

aussi des axes TBF fort anomaliques) 

Le deuxième réseau de faille , orienté N290 à N335°, montre plusieurs évidences sur le terrain, mais 

il a été impossible de relier ces petits cisaillements sur des distances cartographiables. Une faille unique, 

interprétée par la géophysique et par l'observation d'un affleurement, est indiquée sur la carte (faille 

incertaine). Le rejet de cette faille semble dextre, car les Inputs d'une des séquences de pyroclastite sont 
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décalés au niveau de la faille. Il se pourrait fort bien qu'une ou plusieurs failles affectent la portion de 

terrain située à l'intersection de la Baie Pichamobi et de la Branche du même nom. Les tufs sont fortement 

schisteux selon la direction N310° et de plus, ils sont cataclasés. Non loin de là, les veines de quartz 

orientées N320° sont fréquentes. Une de ces veines indique que la faille a produit des mouvements 

dextres. 

Un troisième système de faille, orienté N260°, fut observé à la base le l'unité 4. Comme l'unité 4 est 

intrusive, on pourrait croire que les cisaillements observés sur le terrain qui sont parallèles à l'orientation 

générale de l'unité, pourraient être causés par l'intrusion du filon-couche dans la roche hôte. 

Malheureusement, aucun enclave de la roche encaissante n'a été retrouvée. Ailleurs dans l'unité 4, un 

plan de faille orienté N255/60° montre des stries de glissement orienté N325/56 et indique que le 

compartiment nord est monté par rapport au compartiment sud. Dans la Baie Pichamobi, un petit dyke 

felsique associé au dyke de diorite à magnétite est faillé selon la direction N260/65°. Ce dyke est déplacé 

de part et d'autre de la faille selon un rejet senestre. 
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6_ GÉOPHYSIQUE 

Préalablement à la campagne de terrain, SOQUEM, par l'entreprise de SIAL Géoscience, a réalisé 

une campagne de géophysique héliportée du 26 au 30 mai 1989. Les résultats de la campagne de 

géophysique héliportée ont été reportés sur des cartes (1: 20 000) de gradient magnétique vertical, de 

champ magnétique total, de champ électromagnétique total TBF et d'anomalie électromagnétique 

(Cronoflex). Ces cartes ont peu servi durant la campagne de terrain, car d'une part, les cartes préliminaires 

nous sont parvenues vers la fin juillet, et d'autre part, parce que plusieurs des anomalies étaient cachées 

sous d'épaisses couches de mort-terrain. Suite à ces levés géophysiques aériens , 29.4 km de lignes ont 

été coupées dans les zones anomaliques. Une carte de compilation des axes magnétiques, des 

conducteurs, ainsi que des anomalies électromagnétiques a été réalisée suivant la campagne de terrain. 

L'explication de la majorité des anomalies a pu être fournie. Ainsi, les axes magnétiques peuvent être 

représentés par : des filons-couches intrusifs (anomalies 2 , 10,11,13 de l'unité 4), des horizons de 

— 

	

	pyroclastite felsique (anomalies 3 et 4 de unité 2 et 7 de unité la), un contact sédiments/volcanites 

(anomalie 1 : contact entre le Gilman et le Stella). 

On a évalué le rejet d'une faille à partir du décalage entre les anomalies 5 et 6. Seules les anomalies 

8, 9, 12 n'ont pu être interprétées à cause de l'absence d'affleurement. Les anomalies 8 et 12 pourraient 

cependant être associées à des filons-couches de gabbro, tandis que l'anomalie 9 est probablement liée 

à des laves intermédiaires, des argilites graphiteuses et des sulfures massifs (pyrite-pyrrhotite) similaires à 

l'unité la. Les axes conducteurs sont, quant à eux, reliés à des zones de failles N020 à N040. Ainsi, le 

conducteur passant entre la Baie Dusseault et la Baie Pichamobi et celui passant par le Bras Pichamobi et 

le Lac Keller correspondend sur le terrain à des failles. Les autres conducteurs, situés à l'ouest de la ligne 

d'Hydro-Québec, ont été correlés à des cisaillements, mais n'ont pu être confirmés sur le terrain à cause 

de l'absence d'affleurement. Les anomalies électromagnétiques qui forment deux bandes principales sur 

la propriété, correspondent, pour l'une, à l'unité 2 (formation de Waconichi ?) et, pour l'autre, à l'unité la 

(intercepté en forage). 

La campagne de géophysique au sol, réalisée au mois d'août 89, a été faite sur sept (7) grilles. Cinq 

(5) de ces grilles sont réparties sur la bande couverte par l'unité la. Plusieurs superpositions d'anomalies 

de magnétisme et d'électromagnétisme de type MAX MIN II ont été identifiées sur ces grilles et quelques-

unes d'entres elles ont été forées (voir chapitre 7 ). Les deux grilles, situées à l'est de la ligne hydro-

électrique dans le filon-couche intrusif de l'unité 4 et à la base du Gilman (unité 3), contiennent des 

anomalies de magnétismes et d'électromagnétismes associées soit à de la magnétite disséminée dans un 

gabbro, soit à du graphite et de la pyrrhotite en bandes dans des pyroclastiques felsiques. 
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7. PROSPECTION 

Durant la campagne de cartographie de la propriété Pichamobi, plus de 95% des affleurements 

visités ont été échantillonnés pour fin d'analyse. Mille sept cent quarante-cinq (1745) échantillons ont été 

analysés au laboratoire de Chimitec pour l'or (de façon systématique), le cuivre, le zinc, le nickel et l'argent 

-- 	(de façon sporadique). Toutes les lithologies des unités constituant la propriété, ainsi que la plupart des 

cisaillements observables ont été prospectés. Malgré le fait que nous n'ayons pu avoir recours à la 

géophysique tôt durant la campagne, et que le pourcentage d'affleurement était relativement bas, nous 

pouvons considérer avoir couvert la propriété dans son entier avec les moyens et le temps dont nous 

disposions. 

Dans les roches intrusives de type gabbroïque, les concentrations en Cu-Ni sont faibles. (Valeur 

maximale: 540 ppm Cu et <200 ppm Ni). Aucune concentration en or ou en cuivre n'a été détectée à 

l'analyse des pyroclastites du Waconichi. Aucun sulfure massif n'a été observé, si ce n'est de deux 

— 	anomalies superposées (magnétique et MAX-MIN II) dans une bande de moins de cinquante mètres 

d'épaisseur sur la ligne 22 + 00 E (située dans un marécage). 

L'indice d'or du Lac Keller (ou Indice Dupuis) qui est associé à des cisaillements N020, se prolonge 

sur la propriété Pichamobi. Tout le long de cette faille, des teneurs anomaliques en or ont été détectées. 

Sous la ligne électrique, plusieurs analyses de veines de quartz ont titré jusqu'à 195 ppb d'or 

(éch. 380505). Au nord du Bras Pichamobi, un échantillon a titré 140 ppb d'or et 2960 ppm de Cu 

(éch. 380052). Près du Lac Keller, un décapage (D-89-09) fut réalisé et la majorité des analyses sont 

anomaliques par rapport au bruit de fond régional. Deux anciennes tranchées situées dans un des claims 

litigieux (504332) ont titré jusqu'à 1450 ppb Au (éch. 380085). 

Les argilites graphiteuses, rencontrées dans le nord-est de la propriété (sous-unité la) contiennent 

des anomalies en cuivre et en zinc (éch. 380534 780 ppm Cu, 380533 414 ppm Zn) mais de façon 

erratique et faible. Sur le tableau 6, on retrouve une compilation des résultats les plus significatifs 

obtenues durant la campagne de prospection. 
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TABLEAU 6 COMPILATION DES RÉSULTATS D'ANALYSE 

Au Cu Zn Traverse Localis. Remarques 

PPS PPM PPM No. Metre 
379010 368 Tr. 01 2930 m. Basalte recoupé par une v. de q 
379011 309 Tr.01 2930 m. Basalte oxydé 
379162 10 Tr. 26 1575 m. Basalte coussiné recoupé par des vn de q.-c. 
379217 10 Tr.06 570 m. Basalte schisteux 
379230 10 Tr. 06 800 m. Basalte coussiné , 1-3% Py 
379296 105 Tr.18 1800 m. Basalte massif loc. vn de q.c. 
379455 10 Tr. 46 2700 m. Basalte et veine de quartz 
379456 65 Tr.46 2700 m. Veine de quarz avec tourmaline 
379461 10 Tr. 46 SH. Line Veine de quartz avec tourmaline 
379463 10 Tr.49 20 m. Sédiment gaphiteux, 30-40% Py 
379558 20 L.Electr. V de q. zone schisteuse, 1r-3% Py 
379562 45 L.Electr. Basalte • v q, 5% Py, (cisaillement) 
379564 10 L.Electr. Basalte • v q. min. 
379651 10 L.Electr. Gabbro, tr-2% Py (schisteux) 
379665 10 Tr.48 3100m V7 
379666 135 Tr.48 3150m Vq 
379667 135 Tr.48 3150m Vq.pyrite 5-8% 
379704 540 Tr.44 1125 m. 3G. loc. 10% Py 
379747 340 Tr. 61 1060 m. V7/MétasédmentsS, 10-15% Py, Po 
379749 20 1330 Tr. 61 1412 m. 'V7/Métasé6menta, v q(cm), 9 Py,épontes Po 
379754 70 L. Elect. 3G, chloritisé, v q oxydé, tr Py 
379760 15 ` L Elect. V7/1 G, loc. plaquage Py 
379814 302 Tr.63 Om. 3G mayen, t-15% Py 
379899 10 560 580 Tr.78 2035 m. V7 oxydé, vn ci, t-20% Py 
379900 10 Tr. 78 2035 m. V7 oxydé, vn q, t-20% Py 
379958 30 Tr. 06 0.89-04 v q, fond. cisaillement Mx Py 
379967 10 Tr. 35 D.89-05 vn q • V7 - 20% Py tine disséminée 
379976 10 Tr. C6 379217 V7, v (cm) q carbonaté 
380025 15 Tr. 63 D.89-06 V7 schisteux 
380026 25 Tr. 46 D.89-08 v q • épontes 
380033 10 Tr.46 0.89-08 porphyre quatrznique 
380052 140 2960 17 Tr. 85 1075 m. v q laneux, nodules de pyrite 
380056 10 184 12 Tr.85 1075 m. v q mx en Py • oxydation 
380057 20 226 6 Tr. 85 1075 m. v q mx en Py • oxydation 
380072 180 Tr.48 D-8912 vq. 10% pyrite, éponte (V7) pyritisée 
380073 240 Tr.48 D-8912 vq, 30% pyrite 
380074 320 Tr.48 D-89-12 vq, altération carbonate 
380075 30 Tr.48 D-89-12 vq, 3% pyrite, éponte (V7) pyritisée 
380076 430 Tr.48 D-89-12 vq. 10%pyrite 
380077 45 Tr.48 D-89-12 vq, 2% pyrite, éponte (V7) silicifiée 
380078 460 Tr.48 D-89-12 vq 
380079 `200 Tr.48 D-89-12 vq 
380080 150 Tr.48 D-89-12 vq 
380081 40 Tr.48 D-89-12 vq 
380082 45 Tr.48 D-89-12 vq 
380083 550 Tr.48 D-8912 vq, éponte (V7) pyritisée et silicifiée 
380084 460 Tr.48 D-89-12 vq, éponte (V7) pyritisée 
380085 1450 Tr.48 D-89-12 éponte (V7) pyritisée 
380092 15 125 33 Tr.88 450m. V7,amphibolitisé 
380115 20 Tr.58 3300m V7 coussiné 
380167 10 Tr.73 1070 m. V/Métasédments.5-10% Py 
380169 30 Tr. 73 1200 m. V7 silicifié + S4a 
380179 10 Tr. 79 350m. V7coussine 
380181 60 Tr. 79 350m. v q • S4a 
380187 35 Tr. 82 525 m. v q • éponte, tr Py 
380194 85 Tr. 85 1110 m. 3G moyen 
380201 498 Tr. 78 2100m. vgenfumee,V7,s-1%Py 
380208 10 Tr. 81 0m. V7 altéré, tr 15-20% Po 
380244 15 SH. L. v q-v V7 carbonaté 
380245 10 SH. L. V7schasteux.tr-3% Py 

Au Cu Zn Traverse Localis. Remarques 

PPB PPM PPM No. Metre 
380282 90 Tr.48 Trenchée2 V7 coussiné + vq, pyrite 10% 
380283 1050 Tr.48 Tranchée2 V7 coussiné • vq, pyrite 10% 
380284 540 Tr.48 Trenchée2 vq • V7 coussiné, pyritisé 25% 
380285 285 Tr.48 Tranchée2 vq+V7coussine, pyrite* 25% 
380286 240 Tr.48 Tranchée2 vq+V7coussmé, pyrite amas 25%,bornite 
380352 10 SI). L v q (cm) épidotisé, tuff e bloc 
380363 30 SH. L. V7 + vn q carbonaté 
380392 313 Tr.61 379749 S4 Gp 
380393 355 Tr.61 , 	379749 S4 Gp 
380395 720 Tr.61 379749 S4 Gp, Py, Po mass. 20-25% 
380398 10 Tr. 61 379749 S4 Gp 
380405 220 41 SH. L. V7 carbonate, 15% Py 
380441 69 Tr.44 D. 89.10 3G porphyrique 
380456 344 Tr.44 0.89-11 3G moyen, tr-1 %Py 
380504 60 L Elect. 379754 3G schisteux • v q, 5% Py 
380505 195 L Elect. 379754 3G schisteux • v q (cm), tr 5% Py 
380506 150 L Elect. 379754 3G echsteux, 4% Py, 2% Py 
380508 10 L Elect. 379754 3G schisteux, 4% Py 
380529 55 344 440 Tr. 61 379747 V/Métesediments * 54, 15% Py, Po Sph 
380533 314 Tr.61 379747 V/Métasédments, S4, 15-20% Py, Po 
380534 1780 Tr. 61 379747 V/Métasédments + 54, 15% Py, Po Sph 
380537 480 Tr.76 380167 V/Métasedmenta siliahéa, 10-15% Py 
380544 10 Tr. 76 380169 V7 silicifié, coussine, oxydé, 3% Py 
380601 15 Tr.% 310 m. 3G silicitie, disaélement 14125 
380605 Tr. 96 2270 m. V7 sihafié, v(cm)q,  tr Py 
380709 25 1080 Tr. 91 82 m. vq, pyrite aux épontes 
380582 105 Tr.98 D-89-09 vq«éponte 
380583 95 Tr.98 D-89-09 vq,py 5% 
380584 10 Tr.98 D-89-09 V7coussiné,5% dsséminé 
380592 120 Tr.98 D-89-09 vq, tourmaline. oxydation 
380593 90 Tr. 98 D-89-09 vq. oxydation 
380594 15 Tr.98 D-89-09 vq, oxydation  
380595 215 Tr.98 D-89-09 vq. pyrite 2-3% 
380596 50 Tr. 98 D-89-09 éponte (V7), oxydati on 
380598 150 Tr.98 D-89-09 Aponte (V7), carbonatisée 
380599 45 Tr.98 D-89-09 éponte(V7) 
380600 470 Tr. 98 D-89-09 éponte (V7), silicifiée, bréchique 
380644 155 Tr. 98 D-89-09 vq, oxydation 
380645 20 Tr.96 D-89-09 vq+ éponte (V7),silicifiée 
380646 75 Tr.% D-89-09 vq+ éponte (V7),bréchtqueeteilicifiée 
380647 35 Tr.98 D-89-09 vq, oxydation 
380648 30 Tr. 98 D-89-09 vq 
3806.49 50 Tr.98 D-89-09 vq, tourmaline, oxydation 
380668 70 SH.L 380405 vq, pyrite en placage dans V7 
380672 10 SH.L 380405 dyke 
380673 15 SH.L 380405 dyke 
380674 15 SH.L 380405 dyke 
380675 60 SH.L 380405 vq, pyrite dans veine et éponte 
380682 15 Tr. 82 380187 vq + éponte (3G), pyrite 3% 
380683 10 Ir.82 380187 3G •vq 
380684 15 Tr. e2 380187 lamprophyre (7) + éponte 
380709 25 1050 Tr.91 82m vq + éponte pyritisée 
380723 555 Tr. 98 D-89-09 bloc é proximité, semblable e tranchée 1 
380724 380 Tr. 98 D-89-09 bloc A proximité, semblable é tranchée 1 
380725 170 Tr. 98 D-8909 'bloc A proximité, semblable A tranchée 1 
380726 10 Tr.98 I50m V7, carbonahsé 
380727 10 Tr.98 100m 3G, pyrite 5% 
380728 15 SH.L 380405 dyke • encaissant, oxydation, très minéralisée 
380731 20 SH.L 380405 dyke •vq 
380738 10 SH.L tut à lapillis, cataclasé et carbonaté 
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8. FORAGE 

Suivant la campagne de terrain, SOQUEM a procédé à une campagne de forage. Le contrat de 

forage a été réalisé par les forages Chibougamau du 20 octobre au 28 octobre 1989. Les sites de forage 

ont été déterminés d'après la géophysique au sol ( MAX-MIN II et magnétisme) et d'après le levé 

géophysique aérien du M.E.R. (Input). 

Six sites de forages ont été choisis parmi les anomalies prioritaires. En tout, cinq (5) trous de forage 

furent réalisés, le sixième étant impossible à cause de la nature marécageuse du site à ce temps-là de 

l'année. Ces cinq trous de forage visaient surtout à établir les causes des fortes anomalies Inputs 

associées à des superpositions d'anomalies magnétiques et de MAX-MIN II. Les anomalies Inputs forment 

une bande de 200 à 300 mètres qui traverse la propriété. Les cinq trous ont été répartis le long de cette 

bande conductrice qui consiste en l'unité la (voir chapitre 4). Le tableau 7 contient les caractéristiques 

techniques de ces sondages . 

Le forage 01 est situé sur la ligne 72+50 W, station 4+00 N et avait pour cible deux anomalies 

superposées, une étant conductrice et l'autre magnétique. Les anomalies supposaient une bande de 75 

mètres de largeur. Le forage a intercepté une zone de tuf à lapilli minéralisé en pyrite-pyrrhotite, puis une 

zone d'argilite graphiteuse et des basaltes. Les anomalies sont vraisemblablement causées par la 

pyrrhotite dans les tufs (anomalie magnétique) et par le graphite dans les argilites (anomalie MAX MIN II). 

Aucun résultat d'analyse n'est significatif dans ce trou. 

Le forage 02 est situé sur la ligne 77+00 W, station 4+75 N. Ce sondage visait une bande 

conductrice et magnétique. Les carottes récoltées contiennent à la base, des tufs à lapillis surmontés 

d'une zone silicifiée dans laquelle on retrouve des sulfures massifs sur une épaisseur de plus de 7 mètres. 

Les sulfures sont composées de pyrite et de pyrrhotite. Au dessus de cette zone, des argilites 

graphiteuses et des basaltes surmontent les sulfures massifs. Dans la zone de sulfure massif, seul un 

résultat de 115 ppb d'or sur .9 mètre a été décelé. 

Le forage 03 visait une zone anomalique complexe (MAX-MIN II et du relevé magnétique au sol) 

dans des cisaillements N040 observé sur le terrain. Situé sur la ligne 36+50 W, station 31+25 E, ce trou de 

forage a intercepté sur toute sa longueur des volcanites felsiques à intermédiaires, bréchiformes et 

intercalées avec de minces horizons graphiteux. On rencontre ici et là des minéralisations en pyrites et 

pyrrhotites disséminées. Les résultats d'analyse sont négligeables. Les anomalies complexes 

rencontrées en surface peuvent être expliquées partiellement par les observations faites en forage. Elles 

peuvent probablement s'expliquer par d'épaisses séquences d'argilites graphiteuses, associées à des 
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minéralisations erratiques en pyrrhotites-pyrite-chalcopyrites qui ont été cartographiées au sud du 

sondage 03. 

Le forage 04, situé sur la ligne 14+00 W , station 14+00 N, visait deux conducteurs moyennement 

magnétiques. Ce sondage a intercepté des basaltes à la base suivi de volcanites intermédiaires 

localement silicifiés. Ce niveau est enrichi en graphite et contient des bandes décimétriques de pyrite-

pyrrhotite massive, intercalé de fractures anastomosées du type "stringer" associé à de la pyrite-pyrrhotite. 

Surmontant des volcanites intermédiaires, on retrouve des basaltes massifs et coussinés minéralisés sur 

cinq mètres en pyrite-pyrrhotite. Les résultats d'analyses ont fait ressortir des concentrations de 1100 et 

2380 ppm en zinc sur 1 mètre. Dans le premier niveau minéralisé, on ne retrouve qu'une seule teneur de 

80 ppb d'or dans une zone d'altération. Les deux niveaux minéralisés, interceptés en forage, 

-- 	correspondent aux deux bandes conductrices Max-Min II, détectées en surface. 

...- 

	

	 Le forage 05, localisé non loin du précédent, est situé sur la ligne 18+50 W, station 11+00 N et visait 

lui aussi deux bandes conductrices, mais différentes de celles du forage 04. La carotte de forage est 

d'abord basaltique, puis rapidement il y a un passage vers des laves intermédiaires. Dès le début, il y a une 

zone de 13 mètres d'épaisseur silicifiée et minéralisée en sulfures. La minéralisation se retrouve en 

bandes centimétriques de pyrrhotite et/ou de pyrite. Deux horizons de sulfures massifs d'épaisseur 

métrique (1 à 3 mètres) sont intercalés dans la zone silicifiée. Suivant cette zone, les laves intermédiaires 

alternent de façon sporadique avec les niveaux tufacés. Ces deux types de roches sont carbonatés et 

— l'altération en carbonate s'estompe au profit d'une altération siliceuse. On retrouve une minéralisation de 

pyrite-pyrrhotite (chalcopyrite en trace) en bandes d'épaisseur millimétrique à centimétrique. Aucune 

valeur significative n'a été intersectée. 
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TABLEAU 7 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES SONDAGES 

RÉPERTOIRE DES FbRAGES 

N° COORDONNÉES AZIMUT PL. PROF. OBJECTIF 

89-01 L 72 + 50 W, St. 4 + 00 N N 160 -45 99 Conducteur Max-Min II de75 m associé à 
une anomalie Mag, aucun affleurement 

89-02 L 77 + 00 W, St. 4 + 75 N N 160 -45 99 Deux bandes conductrices de MAX-MIN II 
aucun affleurement sur le terrain 

89-03 L36 + 50W, St. 31 + 25N N 100 -45 162 Fortes anomalies MAX-MIN II et MAG 
associé à un cisaillement 

89-04 L 14 + 00 W, St. 14 + 00 N N 160 -45 159 MAG associé à un conducteur Max-Min Ilde 
de 60 mètres . Fort Input TBF aéroporté 

89-05 L 18 + 50 W, St. 11 + 00 N N 160 -45 141 Conducteur Max-Min II de 70 m recoupé 
par une anomalie Mag 

COMPTE-RENDU DES SONDAGES 

PROJET: 	 PICHAMOBI 101075 
ENTREPENEUR: 	LES FORAGES CHIBOUGAMAU 
SONDEUSE: 	LY 150 
CALIBRE : 	 BQ 
TROU Son- 

deuse 
DATE 
de 	à 

Mort- 
terrain 
mètres 

ROCHE 
de 	à 
mètres 

DISTANCE 
Eau 	Démé 

TEST 
Acide 

BOITES 
de 

Carottes 

REMARQUES 

89-04 LY 150 19-Oct 
20-Oct 

7.65 7.65 	- 	159 100 m 	1.5 km 3 26 Tubage retiré 

89-05 LY 150 20-Oct 
21-Oct 

17.30 17.30 - 	141 315 m 0.6 km 2 21 Tubage conservé 

89-01 LY 150 22-Oct 
23-Oct 

16.90 16.9 	- 	99 210 m 6.0 km 2 15 Tubage retiré 

89-02 LY 150 23-Oct 
24-Oct 

21.45 21.45 	- 	99 200 m .55 km 2 14 Tubage retiré 

89-03 LY 150 27-Oct 
28-Oct 

3.80 3.80 	- 	162 550 m 	4 !an 3 27 Tubage retiré 

DONNÉES EN METRES : 	660 mètres 
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9. CONCLUSIONS 

_. 	 9.1 Cartographie  

La campagne de terrain ainsi que la géophysique ont rendu possible une cartographie complète de 

la propriété et ont mis à jour les différentes cibles recherchées : 

1) Les cisaillements de l'indice du Lac Keller ont été reconnus sur la propriété. Malgré cela, 

aucune intersection d'intérêt économique en or n'a pu être retrouvée. 

2) La bande de pyroclastite felsique du Bras Pichamobi montre une extension vers l'ouest et en 

profondeùr. Quoique cette lithologie puisse posséder les attributs d'un gîte de type 

volcanogène, aucune intersection économique en métaux usuels n'a été détectée. 

3) Le dyke traversant l'ensemble de la propriété du nord-est au sud-ouest a été défini comme 

une diorite à magnétite et ne représente aucun intérêt pour des minéralisations en 

chalcopyrite et en pentlandite. 

9.2 Prospection  

La campagne de prospection a rendu possible un recouvrement complet de la propriété à tous les 

100 mètres et a permis l'identification d'une seule zone légèrement anomalique. Il s'agit des cisaillements 

orientés N020 à N040° dont fait partie la faille du Lac Keller. La continuité de ces structures sur la 

propriétémontre plusieurs valeurs oscillant de 10 à 470 ppb en or. Partout ailleurs, les cisaillements de ce 

type ont donné de faibles valeurs erratiques anomales . 

9.3 Forage  

Les forages qui ont été réalisés sur la propriété Pichamobi ont permis d'identifier la source des 

anomalies électromagnétique et magnétique qui traversent la propriété. Les causes de ces anomalies 

sont le graphite et la pyrrhotite dans des pyroclastique felsiques et des argilites. Les sulfures massifs 

associés à ces lithologies se sont avérés stériles. 
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10. RECOMMANDATION 

Après avoir prospecté l'ensemble de la propriété, aucune valeur économique en or ou en métaux 

usuels n'est ressortie de l'ensemble de l'échantillonnage. La faille du Lac Keller étant située dans une 

zone où le recouvrement du mort-terrain est important, et que cette faille passe dans le Bras Pichamobi, 

aucun travail n'est envisagé sauf des forages. Les coûts onéreux de ces travaux et les résultats obtenus 

des forages effectués sur l'indice Dupuis en 1982 par la SDBJ ne suggèrent aucun travail sur ce site. 

La campagne de forage qui a couvert l'ensemble de la bande de pyroclastites felsiques (unité la) 

n'a détecté aucune concentration significative malgré la présence de sulfure massif dans trois forages. 

L'exécution de foraged supplémentaires dans cette bande n'est donc pas recommandée. 

Pour toutes ces raisons, nous ne recommandons aucun travail supplémentaire et suggérons 

l'abandon de la propriété. 

( 
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Bouchon: non 

Dimension de la carotte: B. A. 

Remarques : Échantillons analysés par Chimitec de Ste-Foy. 

Tubages retirés. 

Débit d'eau: non 

Cimenté 	: non 

Niveau : 

Coordonnées au collet 	. 

Système de référence: Grille 

	

Latitude: 	475.00 N 

	

Longitude: 	7250.00 W 

	

Elévation: 	1000.00 

Azimut: 160° 0' 0" 

Inclinaison: -45° 0' 0" 

Longueur: 	99.00 M 

Débuté le: 22/10/1989 

Terminé le: 23/10/1989 

Zone no: 	 Contracteur: Les Forages Chib. Ltée 

Claim no:5041145 

Section: L 72+50 W 	Lieu de travail: 

Ligne : 72+50 W 

Station: 	4+75 N 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 	 Profondeur 

0.00 M 

60.00 M 

99.00 M 

Inclinaison 

-45° 0' 0" 

-49°30' 0" 

-47°30' 0" 

Az Corrigé 

Trou no: 075-89-01 

Canton : DAINE 

Lot 	. Rang: 
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DESCRIPTION 

0.00- 12.60 

MORT TERRAIN 

TUF A LAPILLI 

Minéralisé en pyrrhotite, pyrite, gris moyen à 

foncé, 80% de fragments entre 2mm et 3cm, les 

fragments sont gris pâle, même composition que la 

matrice, une seule sorte de fragments étirés 

3 pour 1. Minéralisation 10% de 

pyrrhotite, se trouve en mince bandes 

discontinues entre les fragments. 4% de pyrite, 

se retrouve sous la même forme que pyrrhotite, 

silicifié (5%). 

A 

(M) 

VOLCANIQUE FELSIQUE 

Gris moyen à foncé, aphanitique, minéralisé, 3% 

de pyrrhotite, en minces bandes <-1mm, parallèle à 

la schistosité. 1% de pyrite associé à la 

pyrrhotite. Roche non-carbonaté, non-silicifié, 

schistosité 73°/a.c. 

14.40- 15.00 

Volcanique felsique, gris moyen, 

aphanitique, au contact avec tuf à 

lapilli, bande de sulfure massif sur 

8cm, 80% de pyrrhotite et 20% de 

pyrite. La roche est pour le restant 

plissée avec 5% de pyrrhotite. 

39.90 VOLCANIQUE INDETERMINÉ GRAPHITEUSE 

DE 

(M) 

12.60 

14.40 

16.90 

14.40 

16.90 

Echan. 

380902 

380924 

DE 

12.60 

13.40 

A 

13.40 

14.40 

Long 

(M) 

0.80 

1.00 

Au 
PPB 

<5 
<5 

Ag 

PPM 

0.1 
0.1 

Cu 
PPM 

31 

22 

Zn 

PPM 

47 

40 

Pb 

PPM 

<2 

<2 

380905 

380903 

380904 

380906 

14.40 

15.00 

16.00 

16.90 

15.00 

16.00 

16.90 

17.90 

0.60 

1.00 

0.90 

1.00 

(5 

<5 

<5 

<5 

32 

45 

47 
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Echan. 

  

DE 

    

    

A 

(M) 

DE 

(M) 

39.90 

Ag 
	

Cu 
	

Zn 
	

Pb 

PPM 
	

PPM 
	

PPM 
	

PPM 

122 

109 

96 

DESCRIPTION 

Roche aphanitique noir avec passage mm diffus 

parallèle à la schistosité. Le pourcentage de 

graphite est graduel. Passe de 5-20% sur 3mm, 

pour le reste c'est très homogène. Un peu de 

minéralisation ici et là, de pyrrhotite en bandes 

disséminées <1mm, parallèle à la schistosité, 3% 

de pyrrhotite, 2% de pyrite. Roche non-friable, 

belle carotte. 

37.00- 39.90 

Volcanique indéterminé, graphiteuse, 

minéralisé, augmentation de la 

minéralisation en bande <1mm à 7mm, 25% 

de pyrite, 5% de pyrrhotite. 

38.00- 38.60 

Sulfure semi-massif, 60% de pyrite, 

15% de pyrrhotite. 

99.00 BASALTE CHLORITEUX 

Devient chloriteux graduellement, 0-5% carbonaté, 

Basalte de coulée, épaisseur des coulées varie de 

10-35cm. Entre deux coulées, bordure de 1-5cm de 

large. Générallement de teinte blanche à 

vert-jaune, carbonaté ou silicifié. Souvent à 

minéralisation en pyrite très fine, ainsi qu'au 

contact de la bordure et de la coulée. Aussi 

observé, chalcopyrite associé à pyrite (trace), 

1% de cette minéralisation au travers de 

la zone de basalte. Dans le basalte pyrite en 

trace. 15% de veinules de 

380907 20.00 

380908 23.00 

380909 26.00 

380910 29.00 

380911 	32.00 

380912 34.00 

380913 36.00 

380914 37.00 

  

380916 38.00 38.60 0.60 	5 

380915 38.60 39.90 1.30 	<5 

380917 39.90 40.90 1.00 	<5 

380918 42.00 43.00 1.00 	<5 

380919 45.00 46.00 1.00 	<5 

380920 48.00 49.00 1.00 	80 

380921 51.00 52.00 1.00 	<5 

380922 54.00 55.00 1.00 	(5 

380923 57.00 58.00 1.00 	<5 

380925 60.00 61.00 1.00 	<5 

380926 63.00 64.50 1.50 	<5 

380927 64.50 65.50 1.00 	<5 

380928 66.00 67.00 1.00 	<5 

380929 68.20 69.20 1.00 	<5 

A 

21.00 

24.00 

27.00 

30.00 

33.00 

35.00 

37.00 

38.00 

Long 

(M) 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

Au 

PP8 

<5 

<5 

<5 

<5 

<S 

<5 

<5 

(5 
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FIN DU TROU 

DE 

(M) 

A 

(M) 

99.00 

DESCRIPTION 

quartz-carbonate <5mm d'épaisseur ondulées 

schistosité 75-85 '/a.c. Quelques petits niveaux 

de brèche de coulée ou d'hyaloclastites de 2-3cm 

d'épaisseur, (3%) de magnétite. 

69.20- 69.65 

Veines de quartz, laiteux, forme 

imprécise, non-minéralisé, 2% de 

tourmaline. 

75.80- 76.75 

Brèche de coulée (ou hyaloclastite) 

magnétite, vert moyen à vert jaune, 

hétérogène. Fragment de coulée ou verre 

visible, aspect démembré, présence de 5% 

de magnétite, idiomorphe <5mm. 

90.00- 99.00 

Veines de quartz à tourmaline, présence 

de veines de quartz, fréquentes, 2 au 

mètre, de forme imprécise, laiteux, 

épaisseur 3-4cm. Tourmaline automorphe et 

xénomorphe, surtout à l'éponte dans la 

veine, de 5-30%. 5% de minéralisation en 

pyrite, très fine, autour des amas de 

tourmaline. 

Echan. 

380930 

DE 

69.20 

A 

69.65 

Long 

(M) 

0.45 

Au 

PPB 

<5 

Ag 
PPM 

Cu 
PPM 

Zn 

PPM 

Pb 

PPM 

380931 69.65 70.65 1.00 	<5 

380932 72.00 73.00 1.00 	<5 

380933 74.80 75.80 1.00 	(5 

380934 75.80 76.75 0.95 	<5 

380935 76.75 77.75 1.00 	<5 

380936 81.00 82.00 1.00 	<5 

380937 85,50 86.50 1.00 	<5 

380938 90.00 91.00 1.00 	<5 

380939 91.00 92.00 1.00 	<5 

380940 92.00 93.00 1.00 	<5 

380941 93.00 94.00 1.00 	<5 

380942 96.00 97.00 1.00 	<5 

380943 98.00 99.00 1.00 	<5 
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DE 
(M) 

A 

(M) 

             

Ag 

PPM 

     

in 
PPM 

 

Pb 

PPM 

 

  

DESCRIPTION 

  

Echan, 

  

DE A Long 
(M) 

 

Au 
PPB 

  

Cu 
PPM 

    

                             

    

Nombre total d'échantillons 	= 	42 

Longueur totale échantillonnée = 	41.10M 

                        

                             



Bouchon: non 

Dimension de la carotte: 8. 0. 

Remarques : Tubages retiré. 

Échantillons analysés par Chimitec Ste-Foy. 

Débit d'eau: non 

Cimenté 	: non 

Niveau : 

Coordonnées au collet 

Système de référence: Grille 

	

Latitude: 	475.00 N 

	

Longitude: 	7700.00 W 

	

Elévation: 	1000.00 

Azimut: 160° 0' 0" 

Inclinaison: -45° 0' 0" 

Longueur: 	99.00 M 

Débuté le: 23/10/1989 

Terminé le: 24/10/1989 

Zone no: 	 Contracteur: Les Forages Chib. Ltée 

Claim no:5041121 

Section: L 77+00 W 	Lieu de travail: 

Ligne : 77+00 W 

Station: 	4+75 N 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 	 Profondeur 

0.00 M 

60.00 M 

99.00 M 

Inclinaison 

-45° 0' 0" 

-44° 0' 0" 

-46° 0' 0" 

Trou no: 075-89-02 

Canton : GUETTARD 

Lot 	. Rang: 

Az Corrigé 

1 
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DE 

(M) 

A 

(M) 

DESCRIPTION 

0.00- 	21.45 

MORT TERRAIN 

Echan. DE A Long 

(M) 

Au 

PPB 

Ag 

PPM 

Cu 

PPM 

Zn 

PPM 

Pb 

PPM 

21.45 23.00 TUF(?) A CARBONATE, MOUCHETEE DE PYRITE 380944 21.45 23.00 1.55 <5 0.1 64 

Gris foncé, 	grain 	fin à moyen, 	massif 	et 

homogène, 	30% carbonaté, 	début de foliation 

55°/a.c., 	2% de pyrite en cristaux hépydiomorphe. 

22.40 27.30 TUF HETEROGENE 

Gris pâle, 	à gris foncé, 	tuf à 	lapilli 	à 

cendre avec une passé carbonaté, 	10-20% 

silicifié, 	début de la séquence, 	5-15% minéralisé 

de pyrrhotite et pyrite 	(souvent 	inclue). 

22.40- 	25.30 380945 23.00 24.00 1.00 <5 0.1 28 64 <2 

Tuf à 	lapilli, 	fragments de 	0.5-2cm, 

5-15% de pyrrhotite et pyrite. 

380946 24.00 25.30 1.30 <5 <0.1 14 36 <2 

25.30- 	26.40 380948 25.30 26.40 1.10 <5 0.1 38 

Tuf à cendre massif et homogène, 	2% de 

fragments 	(5cm), 	1% de pyrite 	idiomorphe 

dissiminée. 

26.40- 	26.70 380949 26.40 27.30 0.90 <5 <0.1 59 

Tuf 	carbonaté, 	2% de pyrite. 

26.70- 	27.30 

Tuf 	à cendre, 	pyrite disséminé. 

27.30 29.35 ZONE SILICIFIEE MINERALISEE 380950 27.30 28.30 1.00 <5 0.2 17 58 <2 

Gris moyen, 	pigmentés de bandes pyritisées avec 380951 28.30 29.35 1.05 <5 0.1 21 72 <2 
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TUF A,LAPILLI / TUF A BLOC 

Gris moyen, (20-50%) nombreux fragments 

volcaniques felsiques (2cm à >4cm), début de 

la séquence beaucoup plus felsique, localement 

bandes de pyrite incluses dans pyrrhotite, 

localement porphyre de feldspath, linéation des 

380952 

380953 

29.35 

30.30 

380954 

380955 
380956 

380957 

380958 

380959 
380960 

31.10 

32.10 

33.00 

33.80 

34.90 

35.90 

36.90 

32.10 

33.00 

33.80 

34.90 

35.90 
36.90 

37.90 

1.00 

0.90 

0.80 

1.10 

1.00 
1.00 
1.00 

<5 

115 

<5 

<5 

<5 
<5 

<5 

<0.1 

0.7 

0.2 

<0.1 

0.1 

0.3 
0.4 

I1 

32 

37 

7 

24 

28 
23 

41 

84 

69 

64 

65 
94 

54 

<2 

16 

<2 

<2 

<2 
<2 

<2 

A Long 

(M) 

Au 

PPB 

Ag 

PPM 

Cu 

PPM 

in 

PPM 

Pb 

PPM 

30.30 

31.10 

0.95 

0.80 

<0.1 
<0.1 

Echan. DE 

33 

41 
<5 

<5 

DESCRIPTION 

pyrrhotite, matrice 60-100% silicifiée, 

localement (29.0m.) veinules sub-parallèle 

à '/a.c. montre une altération ferreuse 

(jaune-orangé). 5-40% de pyrite souvent inclue 

dans la pyrrhotite. 

TUF A LAPILLI 

Gris moyen, localement pigmentée de cristaux de 
feldspaths, massif et homogène, 20-50% 

silicifié, 2-5% de pyrrhotite pyrite disséminées 

en fines 	bandes. 

SULFURE MASSIF 

Grain fin à grossier, matrice graphiteuse au 

début de la séquence suivi d'un enrichissement 

en silice, 40-90% de pyrite souvent inclue dans 

la pyrrhotite. 

33.80- 34.90 

Zone silicifiée pigmentée de petits 

cristaux de magnétite disséminées dans de 

petites bandes altérées. 

DE 

(M) 

29.35 

A 

(M) 

31.10 

31.10 37.90 

37.90 53.40 



DE 

(M) 

A 

(M) 

Echan. DE Long 

(M) 

Au 

PPB 

Ag 

PPM 

Cu 

PPM 

In 

PPM 

Pb 

PPM 

A DESCRIPTION 

fragments 77'/a.c., silicification de 20-40%. 

37.90- 38.80 

Tuf à lapilli felsique, 20% de fragments, 

enrichissement en séricite. 

40.70- 43.20 

5-20% de porphyres feldspathiques (0-2cm) 

81.40 ARGILITE GRAPHITEUSES 

Noir, graphiteux, localement passées 

carbonatées, aphanitique à fin, fin litage de 

70-75'/a.c., minéralisation en fin filonnets de 

pyrite, purrhotite. 

53.40- 54.00 

Zone de transition, 10% de pyrite en fine 

filonnets. 

380961 37.90 38.80 0.90 	<5 0.3 	19 	54 

380962 38.80 39.80 1.00 	<5 <0.1 	11 	51 

380963 39.80 40.70 0.90 	<5 0.1 	13 	48 

380964 40.70 42.00 1.30 	<5 0.1 	13 	66 

380965 42.00 43.20 1.20 	<5 0.1 	13 	72 

380966 43.20 44.20 1.00 	<5 <0.1 	19 	57 

380967 44.20 45.20 1.00 	<5 0.1 	20 	47 

380968 45.20 46.20 1.00 	<5 0.1 	16 	45 

380969 46.20 47.20 1.00 	<5 0.1 	14 	44 

380970 47.20 48.20 1.00 	<5 0.1 	18 	44 

380971 48.20 49.20 1.00 	<5 (0.1 	20 	54 

380972 49.20 50.20 1.00 	<5 0.1 	18 	42 

380973 50.20 51.20 1.00 	<5 <0.1 	19 	75 

380974 51.20 52.20 1.00 	<5 0.2 	21 	47 

380975 52.20 53.40 1.20 	<5 0.3 	29 	65 

380976 53.40 54.00 0.60 	<5 <0.1 

380977 54.00 55.00 1.00 	(5 <0.1 

380978 55.00 56.00 1.00 	<5 0.1 

380979 57.00 58.10 1.10 	<5 <0.1 

90 

3 

53.40 

90 

103 

106 
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1 	DE 

I 	(M)  

I 	 

I 

I 	A 

1 	(H) 

1 

I 

I 	 DESCRIPTION 

I 

1 	  

1 	57.90- 	58.10 

Zone felsique carbonaté et veinules de 
chlorite, 	trace de pyrite. 

I 	Echan. 

I 

I 	DE 	I 	A 

I 	I 

I 	LonglAu 

I 	(M) 

11 1 111111 	 

11 1 1111111 

IPP8 

lAg 	ICu 	IZn 	IPb 	I 

IPPM 	IPPM 	IPPM 	IPPM 	1 

I 

380980 62.00 63.00 1.00 <5 0.1 99 

380981 63.00 64.00 1.00 (5 <0.1 106 

380982 64.00 65.00 1.00 <5 <0.1 97 

66.80- 	67.10 380983 66.80 68,00 1.20 <5 0.1 83 

Zone felsique carbonaté et veinules de 

chlorite, 	trace de pyrite. 

67.30- 	68.00 

Zone felsique carbonaté et veinules de 

chlorite, 	trace de pyrite. 

380984 68.00 69.00 1.00 <5 0.1 92 

68.80- 	69.00 

Zone felsique carbonaté et veinules de 

chlorite, 	trace 	de pyrite. 

380985 71.00 72.00 1.00 <5 0.1 103 

71.30- 	71.85 

Zone felsique carbonaté et veinules de 

chlorite, 	trace de pyrite. 

73.30- 	74.50 380986 73.30 74.50 1.20 <5 <0.1 85 

Zone felsique carbonaté et veinules de 

chlorite, 	trace de pyrite. 

380987 78.00 79.00 1.00 <5 <0.1 105 

380988 79.00 80.00 1.00 <5 <0.1 96 

380989 80.00 81.40 1.40 <5 0.2 113 258 

81.40 83.90 ZONE DE TRANSITION CARBONATÉE 380990 81.40 82.00 0.60 <5 0.2 144 180 

Gris moyen, 	grain fin, 	50% de carbonate, 380991 82.00 83.00 1.00 <5 0.1 66 59 

schistosite 74°/a.c. 	5-20% de pyrite-pyrrhotite 380992 83.00 83.90 0.90 <5 0.1 133 65 



DESCRIPTION to 

PPM 

Au 

PPB 

Cu 

PPM 

Long 

(M) 

Pb 

PPM 

Ag 

PPM 

DE 

(M) 

A 

(M) 

DE A Echan, 

finement disséminées. 

BASALTE CARBONATE 

Gris verdâtre, 20% de fractures remplies de 

quartz-carbonate, 30-50% carbonaté, localement en 

bandes centimétriques enrichies en pyrite, 

pyrrhotite et chalcopyrite. 

83.90- 85.50 

tone de transition avec nombreuses 

veinules de chlorite, séricite. 

FIN DU TROU 

380993 83.90 85.50 1.60 	<5 <0.1 	81 	85 

380994 85.50 87.00 1.50 	<5 <0.1 117 104 

380995 68.00 89.00 1.00 	<5 0.1 131 299 

360996 95.00 96.00 1.00 	<5 0.1 102 108 

380997 96.00 97.00 1,00 	<5 <0.1 	94 	86 

380998 97.00 98.30 1.30 	<5 <0.1 125 149 

83,90 99.00 

99.00 

Nombre total d'échantillons 	: 	54 

Longueur totale échantillonnée : 	56.35M 

I 	I 	I 
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Trou no: 075-89-03 

Canton : GUETTARD 

Lot 	. Rang: 

SOQUEM 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: PICHAMO8 101075 

Zone no: 	 Contracteur: Les Forages Chib. Ltée 

Claim no:5041309 

Section: L 35+00 W 	Lieu de travail: 

Débuté le: 21/10/1989 

Terminé le: 28/10/1989 

Ligne : 35+00 N 

Station: 31+25 E 

Niveau : 

Coordonnées au collet 

Système de référence: Grille 

	

Latitude: 	3500.00 N 

	

Longitude: 	3125.00 E 

	

Elévation: 	1000.00 

Azimut: 100° 0' 0" 

Inclinaison: -45° 0' 0" 

Longueur: 	162.00 M 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 	 Profondeur  Inclinaison  Az Corrigé 

	

0.00 M 	-45° 0' 0" 

	

60,00 M 	-46'30' 0" 

	

120.00 M 	-46° 0' 0" 

	

162.00 M 	-46°30' 0" 

1 Remarques : Tubages retirés 

Échantillons analysés par Chimitec Ste-Foy. 

Débit d'eau: non 

Cimenté 	: non 

Bouchon: non 

Dimension de la carotte: B. Q. 

  

Journal par: J.F. GALARNEAU Rédigé le: 31/10/1989 	 Trou no: 015-89-03 



DE 

(M) 

3.80 162.00 

A 
	

DESCRIPTION 

(M) 

VOLCANIQUE INTERMÉDIAIRE CARBONATE FRACTURÉ 

Roche volcanique, intermédiaire, riche en quartz, 

couleur gris moyen, granulométrie grain moyen à 

fin, 15% carbonaté, non-chloriteux, fracturation 

à directions multiples, aspect bréchique, jointif 

par endroit très bréchiques (2e niveau), 

fractures remplies par quartz-carbonate. 

Minéralisation en pyrite, trace à 2% disséminés, 

automorphe à hypidiomorphe. 

3.80- 13.20 

Volcanique, intermédiaire, bréchiques, 

brèche in-situ, fragments de 1-7cm, 

non-jointifs, anguleux, gris moyen. 30% 

matrice, couleur noirâtre, graphiteuses. 

Matrice est minéralisé, 20% de pyrite. 

Sous forme disséminée, xénomorphe, aussi 

englobent les fragments et en amas de 

<1cm à 2. Roche peu folié, 15% carbonate, 
contact avec ler niveau est graduel. 

0.00- 	3.80 

MORT TERRAIN 

6.05- 9.00 

Volcanique, intermédiaire, 

bréchiforme à altération, 

indéterminée, couleur gris 

pâle-jaune, hétérogène. Texture 

bréchique moyennement dévelloppée. 

Minéralisation 3-4% en pyrrhotite, 
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Echan. DE A Long 

(M) 

Au 

PPB 

Cu 

PPM 

to 

PPM 

373508 3.80 4.80 1.00 <5 

373509 4.80 6.05 1.25 <5 

373510 6.05 7.05 1.00 <5 124 166 

373511 7.05 8.05 1.00 <5 140 152 

373512 8.05 9.00 0.95 <5 116 156 
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DE A 

<5 

DE 

(M) 

DESCRIPTION Echan. Long 

(M) 

Au 

PPB 

Cu 

PPM 

Zn 

PPM 

A 

(M} 

non magnétique, en amas dans la 

matrice. Trace de pyrite. Roche 15% 

carbonaté, contact avec 2e niveau est 

net. 

9.00- 	9.60 

Zone de veines de quartz, 8cm 

d'épaisseur, 10'/a.c., quartz 

translucide, minéralisé 10% de 

pyrite, 1% de chalcopyrite, présence 

d'un phyllosilicate, en batonnet, 

rosé, luisant. 

30.50- 33.60 

Volcanique, intermédiaire, bréchique, 

fragment 1-7cm, matrice 25%, graphiteuse, 

15% carbonaté, non-minéralisé. 

37.20- 39.65 

Volcanique, intermédiaire, bréchique, 

373514 9.60 10.60 1.00 	<5 
373515 10.60 11.60 1.00 	<5 
373516 11.60 12.60 1.00 	<5 
373517 12.60 13.20 0.60 	<5 
380999 15.00 16.00 1.00 	<5 

381000 18.00 19,00 1.00 	<5 

373501 21.00 22.00 1.00 	<5 

373502 24.00 25.00 1.00 	<5 

373503 27.00 28.00 1.00 	<5 

373518 29.50 30.50 1.00 	<5 

373568 30.50 31.50 1.00 	<5 
373519 31.50 32.50 1.00 	<5 

373520 32.50 33.60 1.10 	<5 

373521 33.60 34.60 1.00 	<5 

373522 36.20 37.20 1.00 	<5 
373523 37.20 38.40 1.20 	<5 
373524 38.40 39.65 1.25 	<5 

460 	333 
128 	191 
143 	208 
177 	260 

129 	124 

163 	167 

159 	170 

164 	120 

168 	134 

176 	180 

208 	176 

175 373513 9.00 9.60 0.60 160 



DESCRIPTION 

localement très graphiteux, matrice, 

minéralisé à 10% en pyrite, xénomorphe, 

disséminé. 

46.00- 49.10 
Volcanique intermédiaire, bréchique, 
localement très bréchique et très 
carbonaté dans la matrice, 
non-minéralisé. 

66.10- 66.60 
Zone de veines de quartz, translucide, 

lcm d'épaisseur, 5% minéralisé en pyrite, 
30% de phyllosilicate de couleur rosé, 

en batonnets <lcm, croissance 
perpenticulaire à l'épontes. 

71.85- 72.75 
` Volcanique intermédiaire, minéralisation 

entre le fragments 10% pyrrhotite en 
amas, trace de chalcopyrite. Matrice 

non-graphiteuse. 

127 
171 
159 

131 
136 
106 

39.65 
46.00 
48.00 

40.65 
47.00 
49.10 

1.00 

1.00 

1.10 

<5 
<5 

5 

373525 
373526 
373527 

164 132 

67.60 
71.85 
72.75 

373531 
373532 
373533 

1.00 
1.00 
0.90 

<5 
<5 
<5 

66.60 
70.85 
71.85 

373528 49.10 50.10 1.00 	<5 
373504 53.00 54.00 1.00 	<5 
373505 56.00 57.00 1.00 	<5 
373506 59.00 60.00 1.00 	<5 
373507 62.00 63.00 1.00 	<5 
373529 65.10 66.10 1.00 	<5 
373530 66.10 66.60 0.50 	<5 

A DE Au 
PP8 

Long 

(M) 

Cu 
PPM 

93 
269 

Zn 

PPM 

121 
169 

A 

(M) 

DE 

(M) 

Echan. 

373547 
373548 
373534 

75.00 
78.00 
83.80 

76.00 
79.00 
84.80 

1.00 
1.00 
1.00 

<5 
<5 
<5 172 150 

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	ï 
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PICHAMO8 

DE 
(M) 

101075 

A 
(M) 

SOQUEM 

DESCRIPTION Echan. DE A Long 
(M) 

Trou no: 

Au 
PP8 

075-89-03 

Cu 
PPM 

PAGE: 

Zn 

PPM 

5 

84.80- 	85.80 313535 84.80 85.80 1.00 10 500 143 
Volcanique intermédiaire, 	bréchique, 
fortement bréchifié, 	matrice carbonaté et 
quartzeuse 	(surtout), 	35% de matrice 
minéralisé, 	40% pyrrhotite. 

373549 88.00 89.00 1.00 <5 
373550 91.00 92.00 1.00 <5 
373551 94.00 95.00 1.00 5 
373552 97.00 98.00 1.00 <5 
373536 100.50 101.50 1.00 25 129 117 

100.90- 	105.70 373537 101.50 102.50 1.00 <5 257 128 
Volcanique 	intermédiaire à veinule de 373538 102.50 103.50 1.00 <5 124 122 
carbonate. 	45-50% de veinules de 373539 103.50 104.50 1.00 <5 175 129 
carbonates millimétrique à orientation 
variable. 	Dans ces veinules on rencontre 

373540 104.50 105.70 1.20 <5 102 132 

25% de pyrrhotite disséminé. 
373541 105.70 106.70 1.00 <5 150 141 
373553 109.00 110.00 1.00 <5 
373554 112.00 113.00 1.00 <5 
373555 115.00 116.00 1.00 <5 
373556 118.00 119.00 1.00 <5 
373557 121.00 122.00 1.00 <5 
373558 124.00 125.00 1.00 <5 
313559 127.00 128.00 1.00 <5 

132.00- 	132.70 373542 132.00 132.70 0.70 <5 181 151 
Volcanique 	intermédiaire, 	bréchique, 
matrice graphiteuse, 2% de pyrite 
disséminé. 

373560 135.00 136.00 1.00 <5 
373561 138.00 139.00 1.00 <5 
373562 141.00 142.00 1.00 <5 
373563 144.00 145.00 1.00 5 
373543 147.60 148.60 1.00 <5 136 138 



DESCRIPTION 

148.60- 150.40 

Volcanique intermédiaire, bréchique, 

matrice graphiteuse, 5% de pyrrhotite et 

pyrite dans matrice. 

FIN DU TROU 

Nombre total d'échantillons 	 70 

Longueur totale échantillonnée = 	69.15M 

DE 

(M) 

162.00 

Echan. Long 

(M) 

Au 

PP8 

Cu 

PPM 

in 

PPM 

A DE 

373544 

373545 

373546 

373564 
373565 

373566 
373567 

146.60 

149,60 

150.40 

154.00 
157.00 

160.00 

161.00 

149.60 

150.40 

151.40 

155.00 

158.00 

161.00 
162.00 

1,00 
0.80 

1.00 
1.00 

1.00 

1.00 
1.00 

<5 
<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

153 
127 

140 

194 

192 

152 
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Bouchon: non 

Dimension de la carotte: 8. 9. 

Remarques : Tubages conservés. 

Échantillons analysés par Chimitec de Ste-Foy. 

Débit d'eau: non 

Cimenté 	: non 

Niveau : 

Coordonnées au collet 

Système de référence: Grille 

	

Latitude: 	1400.00 N 

	

Longitude: 	1400.00 W 

	

Elévation: 	1000.00 

Azimut: 160° 0' 0" 

Inclinaison: -45' 0' 0" 

Longueur: 159.00 M 

Débuté le: 19/10/1989 

Terminé le: 20/10/1989 

Zone no: 	 Contracteur: Les Forages Chib. Ltée. 

Claim no:5041214 

Section: L 14+00 W 	Lieu de travail: 

Ligne : 14+00 W 

Station: 14+00 N 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 	 Profondeur Az Corrigé 

	

0.00 M 	-45' 0' 0" 

	

60.00 M 	-44°30' 0" 

	

120.00 M 	-44°30' 0'• 

	

159.00 M 	-45° 0' 0" 

Trou no: 075-89-04 

Canton : GUETTARD 

Lot 	. Rang: 

Inclinaison 

SOQUEM 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: PICHAMO8 101075 

Journal par: GAETAN MIRON Rédigé le: 23/10/1989 	 Trou no: 075-89-04 



DESCRIPTION 

0.00- 	7.65 
MORT TERRAIN 

BASALTE FRACTURÉ 
Vert moyen, avec 5% de veinules de 
quartz-carbonate, grain fin, chloritisé, 
(légèrement schisteux), trace de pyrite. 

BASALTE 
Vert moyen, aphanitique, massif, chloritisé, 
5-15% de carbonate, altération en carbonate qui 
augmente vers la fin de la séquence, 3% de 
fractures (lcm) remplies de quartz-carbonate, 
trace de Pyrite, pyrrhotite, contact graduel. 

VOLCANIQUE INTERMÉDIAIRE CARBONATE 
Gris-vert, grain fin, massif, localement 
fracturés (lcm), remplies de quartz, 30-35% 
carbonaté en partie chloritisé et épidotisé, 2% 
de porphyre de plagioclase, localement trace à 2% 
de pyrite en amas. Schistosité 70°/a.c., contact 
franc 77'/a.c. 

VEINES DE QUARTZ 
Blanc`à gris, légèrement enfumé, petites bandes 
millimétriques de pyrite, localement veinules de 
carbonate, trace à 5% de pyrite. 

ZONE CARBONATÉE 
Gris moyen, aphanitique, avec alternance de 
bandes mm de pyrite et localement plaquage de 

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
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DE 

(M) 

A 

(M) 

7.65 9.55 

9.55 15.00 

15.00 19.25 

19.25 19.50 

19,50 23.65 

Echan. DE A Long 

(M) 

Au 

PPB 

Ag 

PPM 

Cu 

PPM 

Zn 
PPM 

Pb 

PPM 

380751 7.65 8.65 1.00 <5 

380752 8.65 9.55 0.90 <5 

380753 9.55 11.00 1.45 <5 

380754 11.00 12.00 1.00 <5 

380755 12.00 12.50 0.50 <5 

380756 13.50 15.00 1.50 <5 

380757 15.00 16.00 1.00 <5 

380758 16.00 17.00 1.00 <5 

380759 17.00 18.00 1.00 <5 

380760 18.00 19.25 1.25 <5 

380761 19.25 19.50 0.25 <5 

380762 19.50 20.50 1.00 <5 0.4 130 116 <2 

380763 20.50 21.50 1.00 <5 0.3 105 116 <2 

380764 21.50 22.50 1.00 5 0.4 145 203 <2 



DESCRIPTION 

<2 28 

<2 145 

3 860 

25 

53 

107 

49 

80 

89 

148 

23.65- 28.85 

Veines de quartz, fracturé, bandes de 

pyrrhotite et localement pyrite inclue. 

25.35- 25.50 

Zone pigmenté en pyrrhotite et 

pyrite. 

25.85- 26.50 

Veines de quartz avec 30% de graphite 

disséminé, avec de nombreuses bandes de 

pyrrhotite et pyrite. 

26.50- 29.50 

Veine de quartz, intensément, fracturée 

nombreuses veinules de pyrite souvent 

incluses dans la pyrrhotite. 

29.50- 30.40 

Pyrite massive, avec bandes décimétrique 

de graphite à la fin de la séquence. 

Echan. DE DE 

(M) 

A 

(M) 

23.65 30,90 

Cu 	Zn 	Pb 

PPM 	PPM 	PPM 

Long 

(M) 

A 

23.65 1.15 129 	185 	<2 

24.60 

25.85 

26.50 

0.95 

1.25 

0.65 

	

306 	<2 

	

77 	<2 

	

194 	<2 

	

300 	<2 

Ag 

PPM 

Au 

PPB 

5 0.2 

<5 0.2 

<5 0.3 

10 0.2 

0.1 

0.2 

0.2 

<5 

5 

<5 

0.4 80 

380769 26.50 

380770 27.50 

380771 28.50 

380772 29.50 

380765 

380766 

380767 

380768 

22.50 

23.65 

24.60 

25.85 

quartz, 35% carbonaté. Trace à 10% de pyrite en 

fine bandes. Schistosité à 80°/a.c. 

VEINE DE QUARTZ MINÉRALISÉE ET FRACTURÉE 

Blanc à enfumé, intensément fracturée, (stringer) 

fractures remplies de pyrite et de pyrrhotite, 

localement présence de graphite et de bandes 

décimétriques de pyrite massive. 

1.00 

1.00 

1.00 

0.90 

27.50 

28.50 

29.50 

30.40 
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DE 

(M) 

A 

(M) 

30,90 34.15 

34.15 48.25 

48.25 59.95 

59.95 80.60 

DESCRIPTION 

30.40- 30.90 

Zone altéré, 30% carbonaté, 20% 

silicifié, petites bandes mm, de pyrite 

pyrrhotite. 

VOLCANIQUE INTERMÉDIAIRE CARBONATE 

Gris moyen, aphanitique, 5% de veinules de 

quartz, carbonaté, matrice carbonatée, à plus de 

35%, schistosité à 82'/a.c., aucune 

minéralisation. 

BASALTE PORPHYRIQUE 

Gris vert, massif et homogène, 5-10% de 

porphyroblastes de feldspath (1mm) matrice, 

chloritisée, séricitisée et carbonaté, 2% de 

fractures (lcm) remplies de quartz-carbonate; 

contact graduel, aucune minéralisation. 

BASALTE CHLOROTISÉ CARBONATE 

Vert moyen, grain fin à moyen, 5% de veinules de 

quartz carbonate, localement enrichissement en 

biotite, schistosité 72°/a.c. aucune 

minéralisation. 

50.25- 51.10 

Zone enrichie en biotite (15-20%) 

VOLCANIQUE INTERMÉDIAIRE CARBONATÉ 

Gris, aphanitique localement fin à moyen, 20-30% 

de carbonatation, 2% de veinules 

Echan, 

380773 

380774 

DE 

30.40 

30.90 

A 

30.90 

32.00 

Long 

(M) 

0.50 

1.10 

Au 

PPB 

<5 

<5 

Ag 

PPM 

0.1 

<0.1 

Cu 

PPM 

115 

115 

Zn 

PPM 

116 

99 

Pb 

PPM 

26 

<2 

380775 34.15 35.50 1.35 	<5 
380776 37.00 38.00 1.00 	<5 
380777 39.50 40.50 1.00 	<5 
380778 41.90 42.80 0.90 	<5 

380779 45.00 46.00 1.00 	<5 

380780 47.00 48.25 1.25 	<5 

380781 48.25 49.25 1.00 	<5 
380782 49.25 50.25 1.00 	<5 

380783 50.25 51.10 0.85 	<5 

380784 55.00 56.00 1.00 	<5 

380785 59.00 59.95 0.95 	<5 

380786 59.95 61.10 1.15 	<5 

360787 67.00 68.00 1.00 	<5 

380788 69.40 70.40 1.00 	<5 

1 
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DE 

(M) 

A 

(M) 

DESCRIPTION 

quartz-carbonate, 	schistosité 75°/a.c. 	aucune 

minéralisation, 	localement 	légèrement épidotisé. 

Echan. DE A Long 

(M) 

Au 

PPB 

Ag 

PPM 

Cu 

PPM 

Zn 

PPM 

Pb 

PPM 

70.40- 	71.20 380789 70.40 71.20 0.80 <5 0.1 150 79 <2 

Zone légèrement graphiteuse, 	localement 

bréchifiée 

360790 71.20 72.20 1.00 <5 

380791 75.00 76.00 1.00 <5 

380792 79.60 80.60 1.00 <5 

80.60 84.45 BASALTE PORPHYRIQUE 380793 80.60 82,00 1.40 <5 

Vert moyen, 	pigmenté de porphyres (1mm) 	de 

feldspath, matrice carbonatée et chloritisée. 

Aucune minéralisation. 

84.45 97,55 BASALTE CHLORITISÉ 380794 84.45 85.50 1.05 <5 

Vert moyen, 	aphanitique, 	augmentation 	graduelle 380795 85.50 86.50 1.00 <5 

de 	la silicification 	(10%) 	de chlorite, 380796 86.50 87.50 1.00 <5 

localement amas de quartz-carbonate-albite, 	trace 380797 91.00 92.00 1.00 <5 

de pyrrhotite pyrite, 	schistosité à 64°/a.c. 380798 94.50 96.00 1.50 <5 

380799 96.00 97.55 1.55 <5 

97.55 103,15 ZONE GRAPHITEUSE ET SILICIFIEE, FRACTURÉE 

Noir avec quartz bréchifiée, 	aphanitique, 	40% de 380800 97.55 98.50 0.95 <5 0.2 157 131 	<2 

graphite, bandes de pyrrhotite cm à 74'/a.c, 380801 98.50 99.50 1.00 <5 0.1 147 198 <2 

localeMent 	inclusion de pyrite. 380802 99.50 100.50 1.00 5 0.3 186 1100 10 

100.50- 	101.70 380803 100.50 101.70 1.20 <5 0.2 116 421 <2 

Silicification et bréchifiquation 

intense, 	15% de pyrrhotite avec petites 

inclusions de pyrite. 

380804 101.70 102.30 0.60 (5 0.7 382 2380 24 

380805 102.30 103.15 0.85 <5 0.5 188 660 9 



	

DE 	A 

	

(M) 	(M) 

DESCRIPTION 

BASALTE (FELSIAUE) COUSSINS 
Vert moyen, aphanitique, bordure de coussins 
présence de quartz-carbonate, épidotes, 
localement amas d'épidotes, schistosité à 
76'/a.c., 10-15% de carbonate, en partie 
chloritisé, trace de pyrite en bordure des 
coussins. 

140.00 

380813 

380814 

380815 

380816 

380817 

380818 

380819 

142.80 BRECHE DE COULÉE 
Gris pâle, dans une matrice gris verdâtre, 
fragments anguleux, 1-6cm, intensément 
bréchifiée, localement séquence basalte, massif 
et homogène, 10-15% carbonate, trace de pyrite, 
contact 85°/a.c. 

140.20- 141.35 
Volcanique intermédiaire, massif, 

` homogène. 

159.00 BASALTE (FELSIAUE) COUSSINE 
Gris vert pâle, bordure des coussins très 
chloritisé, localement amas d'épidote, légère 
carbonatation (augmente légèrement vers la fin 
de la séquence), schistosité à 75°/a.c., 
localement trace de pyrite. 

FIN DU TROU 

Echan. 

380806 

380807 

380808 

380809 

380810 

380811 

380812 

380820 

380821 

380822 

380823 

380824 

380825 

380826 

103.15 

140.00 

142.80 

159.00 

Long 

(M) 

Au 

PPB 

Ag 
PPM 

Cu 

PPM 

Zn 
PPM 

Pb 
PPM 

A DE 

103.15 

104.20 

111.00 

117.00 

118.00 

119.00 

122.00 

123.20 

124.50 

131.00 

132.00 

135.00 

138.00 

139.00 

140.00 

141.35 

142.80 

147.00 

152.00 

157.00 

158.00 

104.20 

105.20 

112.10 

118.00 

119.00 

120.00 

123.20 

124.50 

125.60 

132.00 

133.00 

136.00 

139.00 

140.00 

141.35 

142.80 

144.00 

148.00 

153.00 

158.00 

159.00 

1.05 

1.00 

1.10 

1.00 

1.00 

1.00 

1.20 

1.30 

1.10 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.35 

1.45 

1.20 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

5 

<5 

<5 

<5 

i 1 
	

1 
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DE 
(M) 

 

A 
(M) 

                               

     

DESCRIPTION 

  

Echan. 

  

DE 

  

A 

  

Long 

(M) 
Au 
PPB 

 

Ag 
PPM 

 

Cu 
PPM 

  

to 
PPM 

 

Pb 
PPM 

 

      

Nombre total d'échantillons 	 76 

Longueur totale échantillonnée = 	78.45M 

                            

                                    

                                    

1 



i I 	 1 	 I 
) 	t 	I 

1 

	

0.00 M 	-45° 0' 0" 

60.00 M 1 -46° 0' 0" 

	

87.00 M 	-44°30' 0" 

	

141.00 M 	-44'30' 0" 

Bouchon: non 

Dimension de la carotte: B. Q. 

Remarques : Tubages conservés. 

Échantillons analysés par Chimitec de Ste-Foy. 

Débit d'eau: non 

Cimenté 	: non 

Journal par: J.F. GALARNEAU Rédigé le: 21/10/1989 	 Trou no: 075-89-05 

SOAUEM 

JOURNAL DE SONDAGE 

Propriété: PICHAMO8 101075 

1 

Niveau : 

Coordonnées au collet 	. 

Système de référence: Grille 

	

Latitude: 	1100.00 N 

	

Longitude: 	1651.00 W 

	

Elévation: 	1000.00 

Azimut: 160° 0' 0" 

Inclinaison: -45' 0' 0" 

Longueur: 	99.00 M 

Zone no: 	 Contracteur: Les Forages Chib. Ltée 

Claim no:5041210 

Section: L 18+51 W 	Lieu de travail: 

Débuté le: 20/10/1989 

Terminé le: 21/10/1989 

Ligne : 18+51 W 

Station: 	11+00 N 

Arpenté par: 

Tests de déviation : 	 Profondeur Az Corrigé 

1 

Trou no: 075-89-05 

Canton : GUETTARD 

Lot 	. Rang: 

Inclinaison 



<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

Zn 
PPM 

87 

DESCRIPTION 

0.00- 17.30 
MORT TERRAIN 

BASALTE MASSIF CARBONATE ET CHLORITISÉ 
Vert foncé, carbonaté à 15%, chloritisé, 
aphanitique. Fracturé à 3%, veinules de quartz 
millimétrique à centimétrique, trace à 5%, veine 
à 30'/a.c., trace à 2% de pyrite, schistosité à 
70°/a.c. 

31.45- 31.80 
Veines de quartz, laiteux, parallèle à 
'/a.c. lcm d'épaisseur, non-miné., 
contact veine-basalte diffus. 

33.00- 34.80 
Basalte chloritisé non-carbonaté 
Silicification graduelle de 1-5%. 
Fracturé 15%mm, remplie de quartz 
laiteux, à translucide, éponte, trace de 
pyrite. 

47.15 ZONE MINÉRALISÉE 
Volcanique felsique, gris, silicification de 
5-15%, contact avec basalte graduel, zone de 
sulfure massif, passage graduel de 5-90% en 
sulfure, minéralisation 85% pyrite et 15% 
pyrrhotite, en bandes à 78°/a.c. veines de quartz 
mm occasionnelle à 78°/a.c. 

A 

(M) 

34.80 

34.80- 40.15 380835 34.80 36.00 1.20 <0.1 177 

DE 

(M) 

17.30 

34.80 

Cu 

PPM 

Ag 
PPM 

Echan, DE A Long 

(M) 

Au 

PPB 

380827 17.30 18.30 1.00 	<5 

380828 19.60 20.60 1.00 	<5 

380829 21.50 22.50 1.00 	<5 

380830 30.45 31.45 1.00 	<5 

31.45 

31.80 

33.00 

34.00 

380831 

380832 

380833 

380834 

0.35 

1.20 

1.00 

0.80 

31.80 

33.00 

34.00 

34.80 
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DESCRIPTION 

Volcanique intermédiaire, texture 
bréchique locale, minéralisation pyrite 
en bandes mm (principalement), disséminé 
et en nodule (ou fragments) de 2mm à 8mm. 
Lorsqu'en nodule, la pyrite est englobée 
par de la pyrrhotite. 2% veines de 
quartz, mm, on voit le litage du quartz. 

40.15- 41.20 
Sulfure massif, 90% de sulfure, 95% de 
pyrite et 5% de pyrrhotite, la pyrrhotite 
se trouve dans veinules de quartz mm, 
schistosité à 73°/a.c. 

41.20- 44.20 
Volcanique felsique, au début et à la 
fin de la séquence on retrouve une 
texture tuffacée, linéation minérale des 
fragments et minéraux, fragments gris 
foncé, (3%) de pyrite et 7% en plaquage, 
parfois pyrite étirées. Minérale 
porphyrique, beige arrondi sans éclat, 
englobe parfois pyrrhotite, linéation 
minérale 70°/a.c. 

44.20- 47.15 
Sulfure massif à 85%, constitué de 
pyrite, le reste est constitué de quartz, 
dans fracture. On y retrouve de la 
pyrrhotite au contact avec la pyrite. 

<5 	<0.1 	54 	97 

<5 	<0.1 	82 	148 

10 	<0.1 	78 	219 

5 <0.1 62 348 

380836 36.00 

380837 37.00 

380838 38.00 

380839 39.00 

37.00 

38.00 

39.00 

40.15 

1.00 

1.00 

1.00 

1.15 

DE 

(M) 

A 

(M) 

Ag 	Cu 	2n 

PPM 	PPM 	PPM 

Long 

(M) 

Au 

PPB 

Echan. A DE 

380840 

380841 

380842 

380843 

380844 

380845 

40.15 

41.20 

43.20 

44.20 

45.00 

46.00 

41.20 

42.20 

44.20 

45.00 

46.00 

47.15 

1.05 

1.00 
1.00 

0.80 

1.00 

1.15 

80 

5 

<5 

45 

45 

40 

23 

36 

43 

53 

58 

55 

201 

160 

<0.1 

0.2 

0.2 

<0.1 
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Long 

(M) 

Au 

PPB 

A 

<5 0.70 54.55 53.85 380848 

DESCRIPTION 

46.85- 47.15 
Volcanique felsique, bréchique, 5-10% 
sulfure, contact net. 

DE A 

(M) 

Echan. 

VOLCANIQUE FELSIQUE CARBONATÉE 
Gris moyen, 5-7% carbonaté, aphanitique mais 
contenant 5-7% de fragments gris pâle à moyen, 
2-3mm, parallèle à la schistosité (75'/a.c.). 
Chloritisation locale, pyrite disséminée <1mm, 
3-4%, automorphe. Bandes regroupées <-lmm de 
pyrrhotite parallèle à la schistosité, 2%, 
chalcopyrite en trace associé à la pyrrhotite. 

53.85- 54.55 
Volcanique felsique, silicifié, 
15% silicifié, minéralisation en 
pyrrhotite en bandes de 3-4mm 
d'épaisseur, 10% de pyrrhotite, 
chalcopyrite en trace, texture 
bréchique. 

59.60- 67.70 
Volcanique felsique, carbonaté, gris 
moyen, 15% carbonaté, avec veine 
minéralisé de carbonate à 70°/a.c., 1% de 
veines de quartz carbonaté, 10% 
de pyrite, pyrrhotite, 
chalcopyrite en trace, laiteux, amas de 
sulfure de 10-15cm d'épaisseure en pyrite 
pyrrhotite présente. 

67.70 

DE 

(M) 

47.15 

Zn 
PPM 

380846 47.15 48.15 1.00 	<5 

380853 48.15 49.15 1.00 	<5 

380854 49.15 50.15 1.00 	<5 

380855 50.15 51.40 1.25 	<5 

380847 51.40 52.60 1.20 	<5 

380856 52.60 53.85 1.25 	<5 

134 

132 

142 

158 

139 

174 

208 

149 

134 

154 

120 

160 

102 

139 

136 

Ag 
PPM 

380857 55.10 56.00 0.90 	<5 

380858 56.00 57.00 1.00 	<5 

380849 59.60 60.75 1.15 	<5 

380859 60.75 61.30 0.55 	<5 

380850 61.30 62.30 1.00 	<5 

380851 64.10 65.50 1.40 	<5 

380852 65.50 67.00 1.50 	<5 

380861 67.00 67.70 0.70 	<5 

Cu 

PPM 
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DESCRIPTION 

VOLCANIQUE FELSIAUE CARBONATÉE 
A grain grossier (tuf), gris moyen, chloritisé, 
la granulométrie évolue de fine à grossière 
(5mm), 10% carbonatée, trace de pyrite, veinule 
de carbonate (3-4mm) 10% direction variable, 
schistosité 65°/a.c. 

71.00- 71.60 
Roche mélanocrate non carbonatée (tuf?), 
gris foncé, contact base-sommet est 
net, riche en quartz. 8% de pyrite 
idiomorphes, présence de fragment? gris 
pâle 3-4mm parallèle à la schistosité. 
Roche non-carbonatée, une veine de quartz 

présente, 1-5cm d'épaisseur, laiteux, 
pyritisé dans épontes, pyrrhotite en 

amas dans la veines. 

75.35 ROCHE QUARTZEUSE A TEXTURE GABBROIQUE PYRITEUSE 
Contact base-sommet graduel, vert moyen à foncé, 
chloritisé fin Slmm, chloriteux, 50% de quartz, 
5-7% de carbonate, forme des minéraux 
non-visible, 5% de pyrite idiomorphe, veines de 
quartz-carbonate, 15%, direction variable. 

78.10 VOLCANIQUE FELSIAUE CARBONATE A GRAIN GROSSIER 
(tuf?) gris moyen, 15% carbonatée, contact avec 
unité sous-jacente graduelle sur 3cm, 
non-minéralisé. 

81.40 VOLCANIQUE FELSIAUE CARBONATE ET FRACTURE 

72.80 

75.35 

78.10 

DE 	A 
(M) 	(M) 

67.70 72,80 

Echan. 

380862 
380860 

380863 

DE 

67.70 
70.00 

71.00 

A 

68.70 
71.00 

71.60 

Long 
(M) 

1.00 
1.00 

0.60 

Au 
PPB 

<5 
<5 

<5 

Ag 
PPM 

<0.1 

Cu 
PPM 

127 

Zn 
PPM 

111 

380864 71.60 72.80 1.20 	<5 
380865 72.80 73.80 1.00 	<5 
380866 73.80 74.80 1.00 	<5 
380867 74.80 75.35 0.55 	<5 

380868 
380869 

380870 

75,35 
77.10 

78.10 

76.35 
78.10 

79.10 

1.00 
1.00 

1.00 

<5 
<5 

<5 
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PICHAMOB 101075 	 SOQUEM 

DESCRIPTION 

Aphanitique, gris moyen, 15% carbonate, 
cisaillé, 2% veinule de carbonate, (15%) de 
fracture de dilatation nombreuses, carbonaté, 
fréquence: 5 fractures au cm, épaisseur <1mm. 
Non-minéralisé, présence de veinule noirâtre, 
légèrement graphiteuses parallèles â la 
schistosité â 76'/a.c. 

ZONE DE SILICIFICATION 

90% silicifié, altération jaune-beige en surface, 
25% intensément fracturé, bréchique par endroit, 
veines de quartz de lcm d'épaisseur fréquente, 
5cm au mètre, 10% minéralisé de pyrrhotite en 
amas, 25'/a.c., 2% de pyrite disséminée, 
magnétite présente en niveau de lcm d'épaisseur 
en petit cristaux sub-automomorphes <-lmm, très 
locale. Contact très net de la zone. 

94.90 VOLCANIQUE FELSIQUE CARBONATÉ 
Gris moyen, carbonaté à 15%, aphanitique, bande 
de pyrite <!mm parallèle à la schistosité. 
5% de pyrite avec bandes de pyrrhotite (5%). 
Localement on a une zone de faible épaisseur (10 
cm) minéralisé en pyrrhotite (15%). 

86.20- 87.10 
Tuf non-carbonaté, gris foncé, 
grain grossier <-lmm, on voit (3%) de 
fragments gris foncé, 2% de pyrite 
idiomorphe. 

Echan. DE A Long 

(M) 

Trou no: 

Au 

PPB 

075-89-05 

Ag 
PPM 

Cu 

PPM 

PAGE: 

Zn 
PPM 

6 

380871 80.40 81.40 1.00 <5 

380872 81.40 82.50 1.10 <5 21 

380873 82.50 83.40 0.90 <5 13 

380814 83.40 84.60 1.20 <5 46 

380875 84.60 85.60 1.00 <5 

380876 85.60 86.20 0.60 <5 

380878 86.20 87.10 0.90 <5 

380882 87.10 88.20 1.10 <5 

380883 90.60 91.75 1.15 <5 

380884 91.75 92.65 0.90 <5 

380885 92.65 93.90 1.25 <5 

81.40 

84.60 

DE 

(M) 

A 

(M) 

84.60 
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DESCRIPTION A 

(M) 

94.90 

98.25 

VOLCANIQUE FELSIQUE CARBONATE, MINÉRALISE Py Po 

Gris moyen, 15% carbonaté, aphanitique. Bande 

de pyrite <1mm à lcm parallèle à la schistosité, 

5% de pyrite avec 5% bandes de pyrrhotite, 

localement en une zone de faible épaisseur 

(10cm), 15% silicifié. 

ZONE DE SILICIFICATION, MINEERALISE Py Po 

90% silicifié, très bréchique, minéralisation de 

la pyrrhotite en bandes de <1mm à 1.5cm, 25% de 

pyrite aussi en bande épaisse mais plus rare 5%. 

Schistosité 59'/a.c., contact net. 

127.35 VOLCANIQUE FELSIQUE CARBONATÉE 

Gris moyen, aphanitique, non-minéralisé, quelques 

petit niveaux de tuf à lapilli de 5-10cm 

d'épaisseur. 10% de fractures. 

FIN DU TROU 

Nombre total d'échantillons 	= 	63 

Longueur totale échantillonnée = 	63.1OM 

DE 

(M) 

94.60 

94.90 

98.25 

99.00 

Echan. DE A Long 

(M) 

Au 

PPB 

Ag 

PPM 

Cu 

PPM 

1n 

PPM 

380877 

380879 

380880 

380881 

380886 

380887 

380888 

380889 

93.90 

94.90 

95.90 

96.90 

98.25 

102.00 

108.00 

114.00 

94.90 

95.90 

96.90 

98.25 

99.25 

103.00 

109.00 

115.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.35 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

168 

97 

I 	 1 	 1 
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NM! 

~ cTEs 
a^.*nemol"/ 

Oue.8ec GIN ^H7 

(418) 683-1777 
CH I hi I TEC LTEE RAPPORT D'ANALYSE 

GÉOCHIMIQUE 

TELEXT 051 378o LOCAL 272 

RAPPO57 	C89-65608,0 

N!_;HÉRO 	tLfMEiT7 	~ 
L'ÉCHANTILLON 	UN1759 	PPM PPM PPM 

A9 
PPM 

PROM: 10I075 	 PAGS 	l 

	

~ 	A~ 

	

PP3 	939 

36 107 25  
_ 82 379202 172 357 87 0.1 <~ 

82 3?9%V3 124 93 118  
82 377,1204 143 51 98 <O.l .5 

37S2".)5 

118 L39 <V.l 
82 379227 96 74 136 <O.l 

~~ B2 3792O8 96 71 115 <S,l 
82 379209 l0 64 109 0.1 
82 37.3210 761 93 36 <O.L 

0 879212 150 60 11   <O.l 
R2 379212 100 7V 107 <0.1 
'1(.2 	„:7'-)2l3 103 9S <O.l  
32 37'3'214 Ol 79 119 0.1 <5 
R2 3;732l5 119 66 112 <0.1 <5 

_ 32 37'3216 66 S5 l~3 (O,l 
-4 7,*73 l7 7l 62 22 0.1 lO 

82 379213 133 89 0,1 

_~ R2 379319 6O 49 69  
82 37922O 

82 3792%! 118 5376 <0.l 
82 139 41 76 '.0.1 
82 379223 45 ~ 67 <O.l <5 
R%379224 112 38 59 <O.l (5 
B2 379%%5 lD3 30 59 0.1 (5 

82 :379226 63 27 37 ~,l <5 
82 379227 136 63 93 0,1 (.5 
82 379228 129 44 73 0.1 (5 
32 3792%9 89 39 66 0,1 <5 
8% 3792%O 123 51 34 0.1 lO 

82 379231 71 53 45 0.1 (5 
82 379232 

—_ 
 126 69 60 <0.1 <5 

82 379233 117 55 50 (O,l <5 
32 379234 124 50 83 0.1 <5 
B2 379235 134 56 91 <O,l <5 

R2 379336 132 38 71 0,1 <5 
82379237 132 56 l01 0.1 <5 
82 379238 42 39 60 <0.1 <5 
82 379239 36 55 83 (0.1 (5 
8237924O 



      

      

LTEE 
.lue Nérée Tremblay 

Ae-Foy. Quebec GIN 4h17 

(418) 683-1777 

TÉLEX. 051-3786 LOCAL 272 

 

CHIMITEC LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C89-65608.0 PROJET: 101075 	 PAEE 2 

NUMÉRO DE 	ÉLÉMENT 	Cu 	Zn 	Ni 	a3 	Au 	AuA 
L'ÉCHANTILLON 	UNITÉS 	PPM 	PPM 	PPM 	PPM 	FF3 	PPB 

82 279241 55 37 52 0.1 !...5 
82 379242 87 20 97 (0.1 K5 
32 379243 39 62 91 0.1 <5 <5 
82 379244 84 71 97 <0.1 % J 



LTEE 
,e Nérée Tremblay 

r'oy, Québec GiN 41-17 

.18) 683-1777 

TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITIC    L1EE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C89-65607.0 PROJET: 101075 	 PAGE 1 

NUMÉRO OE ÉLÉMENT Cu Zn Ni Ag Au Auk 

L'ÉCHANTILLDN UNITÉS PPM PPM PPM PPM PPB PPB 

R2 379101 136 55 93 0.1 <5 
R2 379102 15 6 9 0.1 <5 
R2 379103 137 GI 102 0.1 <5 
R2 379104 22 35 160 <0.1 <5 
R2 379105 94 92 101 0.1 <5 

R2 379106 100 52 75 0.1 <5 
R2 379107 13 40 63 0.1 <5 
82 379108 112 50 84 0.1 <5 
R2 379109 115 40 60 0.1 <5 
82 379110 228 117 116 0.1 <5 

82 379111 3 30 8 <0.1 <5 
82 379112 98 86 117 0.1 <5 
82 379113 128 45 77 0.1 <5 
R2 379114 27 16 8 0.1 <5 
R2 379115 156 100 109 0.1 <5 

R2 379116 54 61 I2G 0.1 <5 
82 379117 110 210 32 0.2 <5 <5 
82 379118 47 26 21 <0.1 <5 
R2 379119 157 84 17 <0.1 <5 
82 379120 68 158 32 <0.1 <5 

R2 379121 125 118 31 <0.1 <5 
R2 379122 58 136 28 <0.1 <5 
82 379123 67 48 23 <0.1 	' <5 
82 379124 10 4 2 <0.1 <5 
82 379125 45 125 27 <0.1 <5 



ëNUtERO DE 	ELEMENT 
L`ECHAHTILLOH 	UllITE5 

Cu 
PPM 

Zn 
PPM 

Ni 
PPM 

A9 
PPM 

Au 
PPB 

Auk 
PPB 

R2 379001 13 4 16 0.1 <5 
R2 379002 49 10 16 <0.1 <5 
82 379003 145 105 109 0.1 <5 
82 379004 150 73 107 <0.1 <5 
R2 379005 144 70 109 <0.1 <5 

82 379006 73 62 65 <0.1 <5 
82 379007 113 59 79 <0.1 <5 
82 379008 125 34 63 <0.1 <5 
R2 379009 93 62 76 0,1 <5 
82 379010 368 55 87 0.1 <5 

82 379011 309 62 106 0.1 5 
82 379012 145 89 108 <0.1 <5 
82 379013 104 85 92 <0.1 <5 
R2 379014 115 73 88 <0.1 <5 
82 379015 53 74 82 <0.1 <5 

82 379016 71 93 112 <0.1 <5 
82 379017 102 76 91 0.1 <5 
82 379018 87 53 94 c0.1 5 <5 
82 379019 103 78 65 <0.1 <5 
82 379020 88 72 99 <0.1 	. <5 

82 379021 79 47 74 <0.1 <5 
82 379022 29 46 52 <0.1 <5 
82 379023 82 73 97 <0.1 (5 
R2 379024 89 14 32 <0.1 <5 
82 379025 116 58 97 <0.1 <5 

82 379026 9 15 15 <0.1 <5 
R2 379027 79 54. 76 <0.1 <5 
R2 379028 111: 58 93 0.1 <5 
R2 379029 17 28 32 <0.1 <5 
R2 379030 120 55 83 0.1 <5 

82 379031 109 36 69 0.1 <5 
82 379032 137 45 52 <0.1 <5 
82 379033 86 61 53 0.1 <5 
R2 379034 107 22 17 <0.1 <5 	; <5 
R2 379035 110 56 92 <0.1 <5 

R2 379036 60 37 58 0.1 <5 
R2 379037 36 26 35 0.1 <5 
R2 379038 91 34 41 0.2 <5 
R2 379039 95 55 65 0.1 <5 
82 379040 68 53 60 <0.1 <5 

/ 272 

CHIMITEC     LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C89-65606.0 PROJET: 101075 	 PAGE 1 
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CHIMITEC    LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

APPORT: C89-65606.0 

NUMÉRO DE 	ÉLÉMENT 
L'ÉCHANTILLÛN 	UNITÉS 

Cu 
PPM 

Zn 
PPM 

Ni 
PPM 

As 
PPM 

PROJET; 101075 	 PAGE 	2 

	

Au 	Auk 

	

PPB 	PPB: 

R2 379041 84 42 64 <0.1 <5 
R2 379042 58 60 78 <0.1 <5 
R2 379043 39 56 52 <0.1 <5 
R2 379044 82 89 74 0.1 .'5 R2 379045 82 52 57 <0.1 <5 

R2 379046 22 30 39 0.1 ;5 
R2 379047 47 100 104 0.1 <5 R2 379048 48 68 55 0.1 " `:J 
R2 379049 73 87 68 0.1 <5 



,C LTEE 
,re Nérée Tremblay 

Foy, Québec GIN 4H7 

(418) 683-1777 

TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITIC      LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C89-65723.0 

NUMÉRO DE 	ÉLÉMENT 	Au 	Ad 
L'ÉCHANTILLON UNITÉS PPB PPB 

- 82 379164 	 5 
82 379165 	 <5 - 
82 379166 	 <5 

_. 
 

82 379167 	 <5 
82 379168 	 <5 

82 379169 • 	 <5 
~ 

82 379170 	 <5 
82 379171 	 :5 
82 379172 	 <5 

- 	R2 379173 	 :5 

82 379174 	 <5 
82 379175 	 <5 
82 379176 	 <5 
R2 379177 	 <5 
R2 379178 	 <5 

82 379179 	 <5 
82 379180 	 <5 	<5 

~ 	R2 379181 	 <5 
82 379132 	 <5 
82 379183 	 <5 

PROJET: 101075 : 	 PAGE 1 

R2 379184 	 <5 
82 379185 	 <5 
82 379186 	 ~5 

- 
 

82 379187 	 <5 - 
82 379188 	 <5 

R2 379189 	 <5 
82 379190 	 <5 ; 
82 379191 	 <5 
82 379192 ` 	 <5 
R2 379193' 	 <5 

82 379194 	 <5 
-- 

 
82 379195 	 <5 
82 379196 	 <5 
82 379197 	 ti5 

~ 82 379198 	 <5 

R2 379199 	 <5 	<5 
82 379200 	 <5 

F 



ee Tremblay 
.-._. 	 .uébec GIN 4H7 

,3-1777 

,X: 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITEC    LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C89-65724.0 

NUMÉRO DE 	ÉLÉMENT 	Cu 	Au 	Auk 
L'ÉCHANTILLON UNITÉS PPM PPB PPB  

PROJET: 101075 	 PAGE I 

NUMÉRO DE 	ÉLÉMENT 	Cu 	Au 	Auk 
L'ÉCHANTILL3N UNITÉS PPM PPB PPE 

110 

R2 379301 

R2 379302 
R2 379303 

R? 379204 
22 37n.., ~5 ' Isi~ 

R2 379306 
R2 379307 

R2 379308 

R2 379309 
R2 379310 

:t2 379311 

R2 °'3312 Jl ' 
R2 379313 

R2 379314 
R2 379315 

32 379316 
R2 379217 
R2 379218 

R2 37'319 

R2 379320 

R2 379321 

R2 379322 

R2 379323 

82 379324 
82 379325 

82 379326 
82 379327 
82 379328 
R2 379329 
R2 379330 

R2 379331 
82 379332 • 
32 379333 

R2 379334 
R2 379335 

82 379336 

82 379337 

82 379338 
R2 379339 
R2 379340  

<5 

<5 
<5 

<5 
<5 

~5 
Ç 

~..~ 

<5 

<J 

<5 	<5 
<5 

<5 

`•.J 
<J 

~ 3 

<5 

`.~. C 

(5 

<5 

<5 

<5 
<5 

•<.3 
<5 
<5 
<5 
J 

`,:C 

<5 
<5 
<5 - 	<5 

<5 
:5 

<5 

<5 

<5 
<5 
`.5 

	

82 379341 	 <5 

	

.xL 379342 	 <5 

	

22 379343 	 <5 

	

22 379344 	 <5 

	

R2 .~7~„n.— 	 .r 

	

~ J/ v~.É 	 `•.aJ 

	

22 379346 	 <5 

	

72 373347 	 <5 

	

R2 375348 	 <5 

	

R2 379349 	 . 

	

22 77C ~C' 	 rC 

	

_.:J,1L• 	 `., 

	

72 379351 	 <5 

	

82 ~'7~°= 1̀ 	 — _ J! J•Jai  

	

22 279353 	 <:.l 	<5 

I 



.EC LTEE' 
we Nérée Tremblay 

..~ 	Foy, Québec GIN 4H7 

(418) 683-1777 

TELEX: 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITIC   LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C89—+.:5725.0 

NUMÉRO DE 	ELEMENT 
L'ÉCHA4TILLOi! 	UNITES 

R2 379401 
R2 379402 
P2 379403 

~~..379404l.a, J ! - 
Ri. 379405 

P:2 379406 
R2 379407 
'2 3,'9408 
R2 379409 
R2 379410 

R2 379411 
R2 379412 
R2 379413 
R2 379414 
R:i 379415 

72 379416 
72 379417 
~ it;. ... ,•7~ ?4_ 

R2 379419 
:\is 3794::0 

R2 379421 
R2 379501 
R2 379502  

PROJET: 101075 	 PA03 1 

	

Cu 	Au 	Auk 	 NUMÉRO DE 	ELEMENT 	Cu 	Au 	Auk 

	

PPM 	 YPR 	 L'ÉCHANTILLON UNITES PPM PPS PPE 

6 <5 R2 379520 5 

<5 . 	R2 379521 <5 '•-5 

\J i.R2379522 
379523 

<5

<5 R2 <5 
<s 

<5 
5 

: c 	 rc 
•-J  

ti 'i 

<5 

<5 
<5 

n~ 3•? 	~s a.~ 	.: 	~ 	:, 
?C 
•-. ~ 

R2 379504 .J 

R2 379505 <5 
R2 37950G 
R2 379507 <5 

R2 379508 '•. J 

R2 379509 .'C 

R2 379510 <5 
R2 379511 <5 
R2 379512 <5 
R2 379513 <5 
R2 379514 <5 

R2 379515 <5' 
R2 379516 <5 
R2 379517 <5 
R2 379518 <5 
R2 379519 	- <5 

r• 



82 379245 
R2 379246 
82 379247 
R2 379248 

<5 
<5 

51 	<5 
43 	<5 

R2 379285 
R2 379286 
R2 379287 
R2 379288 

82 379249 <5 82 379289 

82 379250 <5 82 379290 

R2 379251 <5 82 379291 

82 379252 <5 R2 379292 

82 379253 <5 R2 379293 

R2 379254 <5 R2 379294 

82 379255 <5 R2 379295 

82 379256 <5 82 379296 

82 379257 <5 82 379297 

R2 379258 <5 <5 R2 379298 

82 379259 <5 82 379299 

R2 379260 <5 82 379300 

R2 379261 <5 
82 379262 <5 

82 379263 123 <5 
R2 379264 <5 

R2 379265 <5 
82 379266 <5 
R2 379267 <5 

82 379268 <5 
82 379269 <5 

82 379270 <5 

82 379271 <5 
82 379272 <5 
82 379273 <5 
R2 379274 <5 

82 379275 <5 
82 379276 <5 
R2 379277 <5 
R2 379278 <5 
82 379279 <5 

R2 379280 <5 
R2 379281 <5 
82 379282 <5 <5 
82 379283 <5 
R2 379284 <5 

__ 

__ 

— 

~ 

._. 

<5 
<5 

<5 

<5 
<5 - 

<5 

<5 
<5 

137 	 <5 
<5 	<5 

<5 

105 
<5 
<5 
<5 

<5 

,ee Tremblay 

2uébec Gel 4H7 

, 683-1777 

ÉLEX: 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITEC LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C89-65672.0 
	

PROJET: 101075 	 PAGE 1 

-- NUMÉRO DE 	ÉLÉMENT 	Cu 	Zn 	Au 	Auk 	NUURO DE 	tLAMENi 	Cu 	Zn 	Au 	Auk 

L'ÉCHANTILLON UNITÉS PPM PPM PPB PPB L'ÉCHANTILLON UNITÉS PPM PPM PPB PPB 



Tremblay 

ec GIN 4H7 

n 
i1-3766 LOCAL 272 

CHIMITIC      LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C89-65671.0' 

NUMÉRO- DE 	ÉLÉMENT 	A9 
L'ÉCHANTILLON 	UNITÉS 	PPM. 

Cu 
PPM 

Zn 
' 	PPM 

Ni 
PPM 

Au 
PPB 

PROJET: 101075 

Au# 
PPB 

— R2 379050 <0.1 64 44 81 <5 

R2'379051 110 23 <5 

R2 379052 <5 

_ R2 379053 <5 

R2 379054 <5 

R2 379055 <5 ~ 
R2 379056 <5 
R2 379057 <5 

R2 379058 <5 
— R2 379059 <5 

R2 379060 <5 <5 
~ R2 379061 

R2 379062 
<5 
<5 

R2 379063 <5 
R2 379064 <5 

R2 379065 <5 

R27379066 
— 

<5 

R2 379067 <5 

R2 379068 <5 

R2 379069 <5 

R2 379070 ,` <5 

R2 379071 <5 
R2.379072 <5 

~ R2 379073 109 <5 
R2 379074 <5 

R2 379075 <5 

R2,379076 <5 
R2 379077 <5 
R2 379078 <5 
R2 379079 <5 

R2 379080 <5 
— R2`319081 <5 <5 

R2 379082 <5 
R2 379083 <5 
R2 379084 <5 

R2 379085 <5 
R2 379086 <5 

— R2 379087 <5 
R2 379126 45 80 20 <5 
R2 379127 119 52 164 <5 

PAGE 1 



Tremblay 

,ec G1N 4H7 

77 

51-3786 LOCAL 272 

CHIMITIC      LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C89-65671.0 PROJET: 101075 	 PAGE 2 

NUMÉRO DE 	ÉLÉMENT 
LICHANTILLON 	UNITÉS 

R2 379128 

	

Ag 	Cu 

	

PPM 	PPM 
Zn 

PPM 
Ni 

PPM 
Au 

PPB 

<5 

Au* 
PPB 

R2 379129- 95 71 125 <5 
R2 379130 112 77 90 <5 
R2 379131 <5 
R2 379132 <5 

R2 379133 <5 
R2 379134 <5 
R2 379135 <5 
R2 379137 <5 
R2 379138 <5 <5 

R2 379139 83 <5 
R2 379140 117 71 66 <5 
R2 379141 62 49 40 <5 



CHIMITEC LTEE 
700 Rue Nérée Tremblay 

— 	Ste-Foy, Québec GIN 417 

(418) 683-1777 
TELEX: 051-3786 LOCAL 272 

CHIMI1'IC      LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C89-65722.0 ?MET: 101075 	 l'A E 

— NUMÉRO DE 	MIEN! 	Cu 	Zn 	Ni 	A9 	Au 	Au;k 

L'ÉCHANTILLON 	ON MIS 	- PPM 	PPM 	PPm 	pH.; 	PPB 	PPB 

-- 	R2 379088 	 <5 

R2 379089 	 .:- 5 
R2 379090 	 <5  

_ 	R2 379091 	 <5 

R2 379092 	 = 

R2 379093 
R:: 379094 
R2 379095 
R2 379096 
R2 379097 

!C J 
iC 
<5 
:'C 
<- J  

R2 379098 
R2 379099 
R2 379100 
R2 379136 
R2 379142 

R2 379143 
R2 379144 
R2 379145 
R2 379146 >; 

R2 379147 

21 	51 
4 

R2 379148 
R2 379149 
Rÿ 379150 
R2 379151 
R2 379152 = 

R2 379153 
R2 379154 
R2 379155 
R2 379156 
R2 379157 

R2 379158. 

R2 379159 
R2 379160 . .. 

R2 379161 - 
R2 379162 

R2 379163 ' 

<J 
<5 
<5 
<5 
<5 

<5 
<5 
<5 
<5 
<5 	<5 

<5 
<5 
<5 
<.5 

10 

<5 

F 



RAPPORT: C39-65733.0 

NliMLRO 

L`ECHANTILLC 

R2 379601 

82 379602 
82 379603 

82 3736;04 
R2 ❑c..r ~. ,,F;l:'_k 

82 379601, 
82 379607 

82 3"9603 

82 379609 
:?2 379610 

82 379611 

82 379612 
82 379613 

82 379614 
82 379615 

R2 379616 
R2 379617 
82 379513 

:t2 379619 

82 379620 

82 37{3621 

R2 379622 

R2 379623 -

82 379624 
82, 379625 

R2 379626 
82 379627 

•Au • 

PPB 

<5 • . 

t:5 
<5 
;.5 

• 

<5. 

<5 • 

•• • <5 

r:ü 

LF 
. 	. `t 

;ti5 
• 

<5'. 

	

ELEMENT 	Cu 	Zn 

	

!lNIiES 	PPM 	PPM 

PROJET: 101075 

t 
. C LTEE 

<ue Nérée Tremblay 
e-Foy, Québec G1N 4H7 

(418) 683-1777 

TELEX: 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITEC    LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 



CHIMITEC LTEE 
700 Rue Nérée Tremblay 

Ste-Foy, Québec G1N 4H7 

(418) 683-1777 • 

TÉLEX: 057-3786 LOCAL 272 

CHIMI TEC LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C89-65953.0 PROJET: 101075 	 PAGE 1 

Nt1M>tRO DE 
L'ÉCHANTILLON 

	

ÉLÉMENT 	Cu 

	

IINITÉS 	PPM 
Zn 
PPM 

Ni 
PPM 

Ag 
PPM 

Au 
PPB 

Au* 
PPB 

R2 380139 123 36 56 0.2 <5 
R2 380140 72 39 25 0.1 <5 
R2 380141 116 32 40 0.1 <5 
R2 380142 151 38 37 0.1 <5 
82 380143 19 <5 

82 380144 128 40 38 0.2 <5 <5 
R2 380145 137 37 49 0.2 <5 
R2 380146 <5 
R2 380147 119 39 25 0.1 <5 
R2 380148 183 32 33 0.1 <5 

82 380149 37 37 83 <0.1 <5 
R2 380150 29 53 63 <0.1 <5 
R2 380151 55 38 103 <0.1 <5 
R2 380152 66 42 72 <0.1 <5 
R2 380153 23 44 32 0.1 <5 

R2 380154 25 32 13 0.1 <5 
R2 380155 86 40 10 0.2 `-5 
R2 380156 31 35 6 0.1 5 
82 380157 80 51 26 0.1 <5 
R2 380158 140 46 15 <0.1 <5 

R2 380159 74 56 68 <0.1 <5 
R2 380160 78 51 90 <0.1 <5 
R2 380161, 62 38 102 <5 
R2 380162 99 71 86 <0.1 <5 
82 380163 81 43 19 <0.1 <5 

R2 380164 5 57 7' <0.1 	, <5 
R2 380165 <5 
R2 380166 25 45 78 <0.1 <5 
R2 380167 86 10 
R2 380168 77 5 

R2 380169 187 30 
R2 380170 GO 5 
R2 380171 <5 
RZ 380172 5 
82 380173 3G 61 137 <0.1 ;5 

82 380174 64 5 
R2 380175 3 23 11 <0.1 <5 
R2 380176 18 74 7 <0.1 5 10 
R2 380177 95 50 79 <0.1 5 
R2 380178 59 42 48 <0.1 5 



CHIMITEC LTEE 
700 Rue Nérée Tremblay 

Ste-Foy, Québec G1N 41-17 

(418) 683-1777 

TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITEC      LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C89-65953.0 PROJET: 101075 	 PAGE 2 

NUMÉRO 8E 	ÉLÉMENT 	Cu 	Zn 	Ni. 	Ag 	Au 	Auk 
L'ÉCHANTILLON LPlITÉS :PPM PPM PPM PPM PPB PPB 

R2 380179 	 33 ," 71 	39 	<0.1- 	10 
R2 380180 	 <5 
R2 380181 
	

60 



R2 379753 	 <5 
R2 379754 	 70 
R2 379755 	 <5 
R2 379756 	 <5 
R2 379757 	 <5 

R2 379758 
R2 379759 
R2 379760 

)r 

      

      

HIMITEC LTEE- 
700 Rue Nérée Tremblay 

Ste-Foy, Quebec G1N 4H7 

(418) 683-1777 

TÉLEX: 051-3786 LOCAL 272 

 

CHIMITEC    LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

PROJET: 101075 	 PAGE 1 RAPPORT: C89-65951.4 

	

NUMtROIIE 	tLttiENT 	Cu 	Zn 	Ni 	Au 	Auk 
L'ÉCtiANTILLON UNITÉS PPM PPM PPM PPB PPB 

	

:R2 379701 	 <5 

	

R2 379739 	 <5 ` 

	

R2 379740 	 <5 

	

R2 379741 	 <5 

	

R2 379742 	 <5 

	

R2 379743 	 <5 

	

R2 379744 	 <5 

	

R2 379745 	 <5 

	

R2 379746 	 <5 

	

R2 379747 	 340 	214 	42 	<5 

	

R2 379748 	 <5 

	

R2 379749 	 1330 	39 	113 	20 	15 

	

R2 379750 	 <5 

	

R2 379751 	 <5 

	

R2 379752 	 <5 



LTEE . 
gérée Tremblay 

7Auébec G1N 4H7 

/0-1777 
L: 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITEC   LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

/PORT' C89-65906.0 

tdUMERO DE 	ELEMENT 
• L'tCHANTILLDN 	UNITES 

R2 379660 
R2 379661 
R2 379662 
R2 379663 
R2 379664 

Cu 
PPM 

Ni 
PPM 

Au 
PPB 

5 
<5 
5 
5 

10 

PROJET: 101075 	 PAiE 	1 

Au* 	NUMtRO DE 	ELEMENT 	Cu 	Ni 	Au 	Au* 
PPB 	L'ECHANTILLON 	UNITES 	PPM 	PPM 	PPB 	PPB 

R2 379700 	 <5 

R2 379665 10 15 
P2 379666 119 87 135 180 

R2 379667 115 66 290 170 
R2 379668 5 5 
R2 379669 5 

R2 379670 5 
R2 379671 <5 
R2 379672  
R2 379673 <5 
R2 379674 <5 

R2 379675 <:5 
P2 379676 ;5 
R2 379677 <5 
R2 379678 <5 <5 
R2 379679 <5 

R2 379680 5 
R2 379681 <5 

R2 379682 <5 
R2 379683 <::5 
R2 379684 <5 

R2 379685 <5 
R2 379686 ;5 

R2 379587 <5 
R2 379688 <5 
R2 379689 <5 

R2 379690 <5 
R2 379691 <5 
R2 379692 <5 
R2 379693 <5 <5 
R2 379694 <5 

R2 379695 <5 
R2 379696 <5 
R2 379697 <5 
R2 379698 <5 
R2 379699 <5 



,,ee Tremblay 

Québec GIN 41-17 

683-1777 

, ÉLEX: 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITEC   LTEE RAPPORT D'ANALYS 
GÉOCHIMIQUE 

RAPPORT: C89-65952.0 PROJET: 101075 	 PAGE 1 

NUMtRO DE 	ELEMENT 

L'ECHANTILLON 	UNIIES 

R2 379814 

82 379815 
R2 379816 

Cu 

PPM 

302 

17 
51 

Zn 

PPM 

Ni 

PPM 

61 

18 
- 	38 

Au 

PPB 

<5 

<5 
<5 

Auk 

PPB 

<5 

82 379817 <5 
82 379818 <5 

82 379819 <5 
82 379820 <5 

R2 379821 <5 

R2 379822 <5 

R2 379823 <5 

R2 379824 84 7 <5 
82 379825 WiC 

R2 379826 <5 

R2 379827 <5 
82 379828 <5 

82 379829 <5 
R2 379830 <5 
82 379831 5 
R2 379832 11 31 <5 
82 379833 <5 

R2 379834 <5 
82 379835 <5 
82 379836 {.5 

R2 379837 ~.5 

82 379838 <5 

82 379839 '•.J 
R2 379840 <5 <5 

82 379841 <J 
82 379842 <J 
82 379843 <J 

82 379344 <5 
82 379845 <5 
R2 379846 <5 
R2 379847 58 53 72 <5 

82 379848 cJ 

82 379849 31 	. 39 9 <5 
R2 379850 <5 
82 379851 <5 
82 379852 <5 
82 379853 <5 



RAPPORT: C89-65952.0 . 

NUMÉRO DE .. 
L'ÉCkANt1LLOt1'. 

R2 379854 
R2 379855 
R2 379856 - 
R2 379857 
R2 379858 

R2 379859 
R2 379860 
R2 379861 
R2 379862 
R2 379863 

R2 379864 
R2 379865 
R2 379866 

i 

,,6e Tremblay 

:]uébec G1N 4H7 

683-1777 

. 6LEX: 051-3786 LOCAL 272 

CHIMITIC    LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 



„remblay 

Ac G1N 41-17 

n 
X51-3786 LOCAL 272 

RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE CHIMITEC    LTEE 

PAGE lA PROJET: 101075 ,APPORT:_C8945779.0 

NUMÉRO DE 	ÉLÉMENT 	Au 	Sb 	As 	Ba 	Cd 	Cs 	Cr 	Ca 	Eu 	Hf 	Ir 	Fe 
L'ÉC}iANTILLON 	UNITÉ5 	PPB . 	PPIi. 	PPM 	PPM 	PPM 	PPM 	PPPf. 	PPM 	PPM 	PPM 	PPB 	PCT 

R2 379384 	 <5 	0.5 : 	19 	570 	<10 <2 	4 	<100 	2.8 



3G ' 	43 	3.0 	<10 	<5 	<1 	<1 	2.5 	<2 	<0.5 R2 379384 ' 17 

,remblay 

„ec GiN 4H7 

:,n 
.i51-3786 LOCAL 272 

CHIMITEC    LTEE RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE 

,APPORT: C89-65779.0 'PRO,3ET: 101075 	 PAGE 18 

NUMÉRO 8E 	dtMENT 	La 	Mo 	Ni 	Rt, 	Sc 	So 	A3 	Ta 	Tb 	Th 	W 	U 
L'tCHANTILLOk UNITÉS. PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM  PPM PPM 



,Tremblay 

:cc GIN 4H7 

rn 

0513786 LOCAL 272 

RAPPORT D'ANALYSE 
GÉOCHIMIQUE CHIMITE'C    LTEE 

t2 379384 

	

Na 	5r1 	Te 	Zr 	Br 	Lu 	Sm 

	

PCT 	PPM 	PPM 	PPM 	PPM 	PPM 	FPM 

<5 	<200 	39 	3.40 	<200 	<20 	<500 	<1 	<0.5 	1.7 

PROJET: 101075 	 PAGE 1C 

VUIitRD DE 
~'tCNANTILLON 


