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SOMMAIRE 

Cinq blocs de territoire situés au nord-est de 
Schefferville, au Nouveau-Québec, ont été explorés pour les 
métaux de base et précieux dans le cadre du projet Rivière De 
Pas. Deux des blocs explorés sont couverts par un P.E.M., soit 

-- 	les P.E.M. 0001216 et 0001217. Divers contextes métallogéniques 
ont été appliqués ou reconnus dans le secteur. Quatre de ceux-ci 
ont été ciblé, soit l'or filonien, les sulfures magmatiques, le 
cuivre filonien et les sulfures massifs de type Sedex ou Besshi. 
Des valeurs aurifères anomales provenant d'un contexte filonien 
associé à des cisaillements ont été obtenues dans trois des cinq 
blocs miniers explorés. Un contexte favorable à des sulfures 
magmatiques à cuivre-nickel a été découvert dans le P.E.M. 
0001217. Trois bandes de pyrrhotite-pyrite-chalcopyrite massives 
à semi-massives y ont été mises à jour. Aucun indice pouvant 

_. 	permettre de croire en des gîtes majeurs de cuivre filonien ou de 
sulfures massifs de type Sedex ou Besshi n'ont été découverts. 

INTRODUCTION 

Les résultats présentés font suite à une campagne 
d'exploration de cinq blocs de territoire situés au Nouveau- 
Québec, un peu plus de 100 km au nord-est de Schefferville. 	Ces 
blocs , dont le principal, par sa superficie, est situé aux 
environs de la rivière De Pas, couvrent une superficie de près de 
250 km carrés. Des permis d'exploration ont été acquis par 
Ressources Unigold inc. pour les deux blocs adjacents 1 (P.E.M. 
0001216) et 2 (P.E.M. 0001217) les plus au sud. 
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LOCALISATION 

BLOC 1 - PERMIS No 0001216 (SNRC 23 P/3,6) 
Le bloc principal (bloc 1) couvre une distance nord-sud de 25 km 
et est-ouest de 5 km. Il est centré approximativement à la 
latitude 55°19 36" N et longitude 65°28' 20" W. Sa superficie 
est de 125 km carrés. 

BLOC 2 - PERMIS No 0001217 (SNRC 23 P/3,4,5,6) 
Le second bloc, de forme irrégulière, a des dimensions maximales 
de 6 km nord-sud et 10 km est-ouest. Il borde au sud le bloc 1 
et il est centré approximativement à la latitude 55°10' 20" N 
et longitude 65°28' 20" W. Sa superficie est de 56 km carrés. 

BLOC 3 (SNRC 23 P/11) 
Le bloc 3, de forme rectangulaire, s'étend sur 3 km nord-sud et 
sur 4 km est-ouest. Il est centré à la latitude 55°36' 33" N 
et à la longitude 65°24' 46" W. Sa superficie est de 12 km 
carrés. Ce bloc n'a pas été couvert d'un permis d'exploration 
minière. 

BLOC 4 (SNRC 23 P/11) 
amm 

	

	 Le quatrième bloc couvre des distances nord-sud de 3 km et 
est-ouest de 5 km. Il est centré à la latitude 55°36" 33" N et 
à longitude 65°20' 00' ' W. Sa superficie est de 15 km carrés. Ce 
bloc n'a pas été couvert d'un permis d'exploration minière 

BLOC 5 (SNRC 23 P/6,11) 
Le dernier bloc a une dimension nord-sud de 6 km et une dimension 
est-ouest de 5 km. Il est centré sur la latitude 55°32' 30" et 
sur la longitude 65°26' 26" W. Sa superficie est de 30 km 
carrés. Ce bloc n'a pas été couvert d'un permis d'exploration 
minière. 

IOS Services Géoscientifiques Inc. 	 6 
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BLOC - P.E.M. 	 UTM N 	 UTM E 
1 	 6146000 	 343000 

P.E.M. 0001216 	 6146000 	 348000 
6121000 	 343000 
6121000 	 348000 

2 	 6221000 	 348000 
P.E.M. 0001217 	 6121000 	 339000 

6117000 	 339000 
6117000 	 338000 
6115000 	 338000 
6115000 	 348000 

3 	 6175000 	 346000 
6175000 	 350000 
6172000 	 350000 
6172000 	 346000 

4 	 6167000 	 355000 
6167000 	 350000 
6164000 	 350000 
6164000 	 355000 

5 	 6159000 	 349000 
6153000 	 349000 
6153000 	 344000 
6159000 	 344000 

Tableau 1. Localisation UTM des blocs et permis d'exploration du 
projet rivière De Pas. 

TRAVAUX ANTÉRIEURS 

Des travaux de reconnaissances au 1/250 000 ont été 
effectuées dans le secteur par Taylor (1979). La région a par 
la suite été cartographiée à une échelle 1/50 000 par Danis 
(1986, 1988) . 

Les cinq blocs ont fait l'objet d'un levé géophysique 
héliporté entre le 8 mars et le 12 mars 1997. Les travaux ont 
été réalisés par High-Sense Geophysics Limited. 	Un total de 
1675.7 lignes-km de données magnétiques et électromagnétiques 
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.., 	ont été recueillies le long de lignes espacées de 100 à 200 m. 

Le territoire est couvert par l'étude sur la géochimie des 
sédiments de lac de Beaumier (1984). Aucun travail statutaire 
n'y est reporté. 

-- 	PRÉSENTS TRAVAUX 
DURÉE DE LA CAMPAGNE 

La campagne d'exploration s'est échelonnée du 29 juin 1997 
au 28 août 1997. Des tranchées à la dynamite ont subséquemment 
été effectuées entre les 21 et 25 septembre. 

MÉTHODES D'EXPLORATION 

... 	 Un total de 113 	traverses représentant environ 1000 km 
linéaires ont été utilisées pour l'exploration des 250 km carrés 
de territoire. Ces traverses, d'une distance variant de quelques 
km à 24 km (7 à 8 km en moyenne) ont été effectuées par trois 
équipes constituées d'un géologue assisté d'un étudiant en 
géologie ou d'un prospecteur. Le camp de base était situé sur le 
lac Uni, aux UTMs 347466 E et 6139096 N. L'accès aux secteurs 
les plus éloignés du camp de base s'est effectué par hydravion ou 
par hélicoptère. 	Des petits camps temporaires ont ainsi été 
établis dans le bloc 1 (UTMs 0346434 E , 6133531 N), le bloc 2 
(UTMs 344583 E, 6118465 N et 345010 E, 6118770 N), le bloc 3 
(UTMs 350025 E, 6173440 N) et le bloc 4 (UTMs 352200 E, 6166300 
N). Sept tranchées superficielles (échantillonnage par écaillage) 
ont été réalisées dans les blocs 1, 2 et 4. Un total de 718 
échantillons de roches répartis comme suit ont été collectés : 

468 échantillons d'affleurements, 
153 échantillons de tranchées, 
97 échantillons de blocs. 

Les cibles d'exploration ont principalement été définies à 
partir des résultats du levé de géophysique aéroportée et des 
données géologiques de Danis (1988). 	L'ensemble des aires 
couvertes par les bons conducteurs identifiés par le levé ont été 
explorés et échantillonnés. 	La grande majorité de celles 
couvertes par les conducteurs de moindre intensité l'ont été 
également. De plus, plusieurs sites et bandes rocheuses situées 
à l'extérieur des propriétés ont été examinées. 

IOS Services Géoscientifiques Inc. 	 9 
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Min 

Les secteurs comprenant les indices minéralisés signalés par 
Danis (op. cit.) ont fait l'objet d'attentions particulières. 
Les cartes de géochimie de fond de lacs du Ministère de l'Énergie 
et des Ressources du Québec ont servi a identifier les secteurs 
montrant des anomalies géochimiques, principalement en Cu. Les 
bassins versants et le contour des lacs anomaliques ont été 
examinés. 

Suite à la campagne estivale, des tranchées à la dynamite 
ont été ouvertes dans trois bandes de sulfures massifs du bloc 2 
et dans le secteur de l'indice aurifère 3 de Danis (op cit. 	; 
bloc 4). L'indice Couture a également été dynamité. 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

OMM 

Fosse du Labrador. 	Elles comprennent des gneiss quartzo- 
feldspatiques à protolithes variables, des roches mafiques et 
ultramafiques métamorphisées et des métasédiments calcaires ou 
silicoclastiques de granulométrie et compositions variables. Ces 
roches sont assignées au Groupe de Laporte. 	Ce groupe, 
pauvrement défini, englobe des lithologies similaires ou 
latéralement équivalentes à la plupart des roches 
métasédimentaires ou méta-volvaniques de la partie orientale de 
la fosse du Labrador (Wardle et Bailey, 1981). 	Celles de la 
demie ouest du bloc principal (bloc 1) sont, à l'intérieur du 
Groupe de Laporte, incluses dans le Complexe de Manereuille 
(Girard, 1989), lequel représente le télescopage de nombreuses 
formations du Super-Groupe de Caniapiscau. 

Le secteur d'étude est bordé à l'est par la suite 
charnockitique d'Ungava et par le batholite de De Pas, constitué 

_ 

	

	de plutoniques felsiques comprenant des granites, granodiorites, 
diorites et tonalites. 

La base géologique de Danis (1988) a été utilisée. 	Un 
sommaire des unités géologiques reconnues par ce dernier est 
presentée au tableau 2. 
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G 
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0 
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LITHOLOGIES 
0 

1 

0 

2 

BBBBB 
LLLLL 

CCCCC 
0 

3 

0 

4 

0 

5 
A 

Al 

A5 

Gneiss quartzo-feldspathique, protolithe 
variable 
Gneiss quartzo-feldspathique à protolithe 
indéterminé. 
Gneiss quartzo-feldspathique à hypersthène 
et amphibole associée, protolithe variable 

x x 

x 

B 

B1 

Roches mafiques et ultramafiques 
métamorphisées 
Amphibolites x 

C Roches métavolcaniques 
D 

D6 

Roches schisteuses et 	(ou) 	rubanées et 
roches mafiques associées 
Roches schisteuses et métavolcaniques 
associées 

x x x x x 

E 

E4 

Roches plutoniques massives à foliées, de 
composition intermédiaire 
Granodiorite du lac Champdoré 

F 

F2 
F6 

Roches plutoniques felsiques, massives et 
(ou) 	foliées 
Batholite de De Pas 
Suite charnockitique d'Ungava 

Tableau 2. Sommaire des unités géologiques reconnues par Danis 
(1988) dans la région. 	La répartition de ces unités dans les 
différents blocs miniers est indiquée. 

Danis (op. 	cit.) reconnaît différentes sous-unités dans les 
groupes et unités lithologiques principales. 	Il inclut dans 
l'unité Al des : 

Gneiss quartzo-feldspathiques à hornblende et biotite 
(sous-unité Alb) 
Gneiss granitiques à biotite-hornblende-épidote (sous- 
unité Alc) 
Gneiss quartzo-feldspathique à hypersthène-hornblende 

l'unité D6 des : 
Schistes à biotite-muscovite-grenat (sous-unité D6a) 
Quartzites (sous-unité D6b) 
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Métabasaltes et métatufs (sous-unité D6c) 
Métagabbros massifs ou foliés (sous-unité D6d) 
Méta-arkoses à muscovite-hématite (sous-unité D6e) 
Gneiss quartzo-feldspathique à muscovite-biotite-
hématite (sous-unité D6g) 
Gneiss quartzo-fedspathique à biotite (sous-unité D6h) 
Gneiss 	quartzo-feldspathique 	à 	biotite-grenat- 
muscovite-sillimanite (sous-unité 
D6i) . 

GROUPE DE LAPORTE 

^- 	 Le Groupe de Laporte (schistes de Laporte, série de Laporte, 
complexe de Laporte, younger complexes, etc.) est un terme qui a 
été introduit par les géologues de la Hollinger North Shore pour 

.., 

	

	décrire les séquences métamorphiques à l'est des roches mafiques 
du Groupe de Doublet, dans la Fosse du Labrador. Le terme a été 
formalisé par Frarey (1967). 

L'ensemble des roches des blocs examinés dans le cadre du 
projet rivière De Pas sont incluses dans le Groupe de Laporte. 
Des subdivisions du groupe sont reconnues. 

Formation du Grand Rosoy. 

La formation de Grand Rosoy (Girard, 1993 ?) se compose d'un 
empilement de métasédiments arkosiques. 	Elle correspond à la 
sous-unité D6e de Danis (1988) abondamment exposée dans la partie 
est des blocs 1 et 2 , dans le secteur de la rivière De Pas, et 
au coin nord-est du bloc 5. 

Les méta-arkoses sont des méta-sediments feldspathiques à 
quartzeux représentant 80 % de la Formation de Grand Rosoy. Le 
litage moyen est décimétrique et montre des lamines internes 
millimétriques soulignées par des concentrations d'hématite. 
L'hématite forme également des granules centimétriques et elle 
est fréquemment remobilisée dans des veines de quartz où elle 
forme localement des amas massifs. 	Les arkoses forment 
habituellement des séquences pures. 	Toutefois, elles sont 
localement en alternances désordonnées avec des horizons de 
quartzite blanc et de schiste a muscovite. Dans l'est du bloc 1, 
la Formation de Grand Rosoy alterne et s'interdigite avec des 
bandes métriques a décimétriques de métabasalte et de métatuf 

lOS Services Géoscientifiques Inc. 	 12 
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(sous-unité D6c de Danis) 

Complexe de Manereuille 

Le complexe de Manereuille (Girard, 1993) est caractérisé 
par la nature hétéroclite de ses lithofaciès. Il se compose d'un 
ensemble de roches de composition et d'aspect très divers 
principalement regroupés dans la partie ouest du bloc 1, où il 
forme un antifome d'axe nord-sud. 	Ces roches comprennent des 
lambeaux d'intrusions ultramafiques et mafiques, divers types 
d'amphibolites et d'amphibolitites, divers faciès de roches 
calco-silicatées, des marbres, divers types de schistes 
pélitiques quartzo-feldspathiques ou ferrifères ainsi que 
diverses roches d'altération. 

L'amphibolite constitue le lithofaciès dominant du complexe 
de Manereuille. 	Dans l'ouest du bloc 1, les bandes 
amphibolitiques alternent avec des bandes de gneiss calco-
silicatée. Des gneiss et schistes quartzo-feldspathiques 
caractérisent le centre de l'antiforme, dans son axe nord-sud. 

STRUCTURE 

Le secteur couvert par le projet de la rivière De Pas est 
traversé de plusieurs failles nord-sud d'envergure régionale. 
Les plus importantes sont associées au cisaillement de Tudor, 
lequel est un cisaillement transcourant dextre. Le cisaillement 
de Tudor est adjacent à l'est aux cinq blocs explorés. Il marque 
la possible limite (suture) entre le socle de la province du 
Supérieur et le socle supposé des terrains de l'arrière-pays 
rattachés à la Province de Rae. 

Les différents blocs sont également recoupés de plusieurs 
failles nord-est sud-ouest ou nord-ouest sud-est. Ces dernières 
sont typiquement associées aux failles majeures nord-sud. 

MÉTAMORPHISME 

Danis (1988) note un métamorphisme régional croissant 
d'ouest en est, à l'approche du cisaillement de Tudor et du 
batholithe de De Pas. Les bandes rocheuses des blocs 1 et 2 
appartiennent au faciès métaphorphique des amphibolites moyennes, 
les demi ouest de ces blocs étant caractérisées par les roches 
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— 	les moins métamorphisées. 	Les roches des blocs 3 et 4 	sont 
caractérisées par un métamorphisme 	au faciès des granulites, 
alors que celles du bloc 5 varient 	du faciès 	moyen des 
amphibolites au faciès des granulites. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE GÉOPHYSIQUE 
HÉLIPORTÉE 

Les principaux résultats de la campagne géophysique sont 
brièvement énumérés. Des résultats plus complets sont données à 
l'annexe 1. Les P.E.M. adjacents 0001216 (bloc 1) et 0001217 
(bloc 2) ont été traités conjointement. 

P.E.M. 0001216 (bloc 1) ET 0001217 (bloc 2) 

Les blocs adjacents 1 et 2 sont traversés du nord au sud par 
une faille majeure délimitant deux blocs structuraux distincts 
est et ouest. De nombreuses failles nord-est sud-ouest ou nord- 

- 

	

	ouest sud-est recoupent les blocs structuraux est et ouest. 
L'étude géophysique reconnaît 23 zones de faible résistivité dans 
les blocs 1 et 2. 

falMaa 	

Les zones I à IV comportent de petits groupes d'axes 
conducteurs de faible intensité correspondant en partie au réseau 
hydrogaphique du nord du bloc 1. 

La zone V comporte, au nord-ouest du bloc 1, une série 
d'axes conducteurs parallèles dont l'intensité varie de faible à 
fort. Ces axes coïncident avec un antiforme serré dont l'axe est 
orienté nord-sud. Les concentrations les plus denses de 
conducteurs apparaissent au flanc nord-ouest et au nez du pli, là 
où une faille nord-ouest sud-est le recoupe à son apex. 	Les 
conducteurs suivent les flancs du pli jusqu'à la limite sud du 
bloc 2. De faibles conducteurs discontinus sont mis en évidence 
dans toute la partie axiale du pli, du nord au sud. 

La zone VI regroupe quelques axes conducteurs d'intensité 
moyennes sur la marge interne du flanc ouest de l'antiforme de la 
zone V, dans la partie nord du bloc 1. 

La zone VII regroupe des axes conducteurs nord-sud 
d'intensité moyenne sur le flanc est de l'antiforme du nord-ouest 
du bloc 1, en marge ouest d'une faille nord-sud 
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^ plurikilométriques 

La zone VIII regroupe des axes conducteurs faibles 
directement associés à la grande faille nord-sud qui traverse les 
blocs 1 et 2. 

Toutes les zones VIII à XVII du bloc 1 sont constituées de 
.- 	 groupements d'axes conducteurs nord-sud de faible intensité. Les 

zones XI et XVII se retrouvent au cour de l'antiforme de l'ouest 
du bloc. Les autres zones se retrouvent dans l'est. 

Les zones XVIII et XIX sont situées dans le nord-ouest du 
bloc 2. Elles regroupes des axes conducteurs nord-sud d'intensité 
faible à modérée. 

Les zones XX et XXI coïncident avec des grands lacs nord-
sud, dans le centre et l'est du bloc 2. La zone XX est située 

OMM 	 dans le prolongement sud de la zone XVII. 

La zone XXII regroupe des axes conducteurs d'intensité forte 
à moyenne qui décrivent un pli plurikilométrique d'axe nord-est 
sud-ouest, au sud-ouest du bloc 2. Le pli est recoupé de 
plusieurs failles nord-est sud-ouest. 

La zone XXIII est située dans le prolongement sud de la zone 
V, à la limite sud du bloc 2. 

Bloc 3 

Le bloc 3, essentiellement constitué de gneiss quartzo- 
feldspathiques au faciès métamorphique des granulites, 	est 
traversé de deux failles nord-ouest sud-est majeures 
s'intersectant près de son coin sud-est. Il englobe trois zones 
de faible résistivité. 

La zone I comporte plusieurs axes conducteurs nord-sud et 
nord-ouest sud-est de faible intensité regroupés dans l'ouest du 
P.E.M. Ces conducteurs sont associés à des aires marécageuses et 
coïncident, pour plusieurs, à des lacs, ruisseaux et rivières. 
Certains coïncident avec une faille nord-ouest sud-est. 

La zone II est constituée de deux axes conducteurs de 
moyenne et faible intensité, coïncidant avec une faille nord- 

- 	nord-ouest sud-sud-est. 
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La zone III comporte de multiples axes conducteurs de faible 
intensité et orientés nord-nord-ouest sud-sud-est. Ils sont 
localisés au niveau de la pointe sud du lac Tudor et de la berge 
ouest adjacente. 

BLOC 4 

La fabrique du bloc 4 est primairement nord-nord-ouest sud-
sud-est. Elle est définie par plusieurs entités magnétiques de 
largeur et intensités variables. 	Le bloc est traversé d'une 
série de failles nord-nord-ouest sud-sud-est liées au 
cisaillement du lac Tudor, elles-mêmes recoupées de plusieurs 
failles nord-est sud-ouest. Le bloc 4 comporte quatre zones de 

-- 	faible résistivité. 

Dans la partie occidentale du bloc, la zone I regroupe 
quatre axes conducteurs nord-sud de faible intensité. 

Les zones II et III, localisées dans le centre du bloc, 
comportent de multiples axes conducteurs parallèles à coïncidant 
avec des failles nord-nord-ouest sud-sud-est. 

Dans la partie orientale du bloc, une série d'axes 
conducteurs de faible intensité est associée à une faille nord-
nord-ouest sud-sud-est. 

BLOC 5 

Le bloc 5 comporte dix zones de faible résistivité. 

Les zones I, II, III, IV, V, VI, IX et X sont toutes 
associées à des lacs et ruisseaux. Ils comportent des axes 
conducteurs nord-sud à nord-nord-ouest sud-sud-est de faibles 
intensités. 

Les conducteurs les plus forts du bloc 5 se retrouvent dans 
son coin nord-est. Des axes conducteurs regroupés en zones VII et 
VIII et atteignant une intensité moyenne coincident avec des 
contacts lithologiques entre des gneiss quartzo-feldspathiques 
et des méta-arkoses. Certains de ces axes conducteurs se 
retrouvent à l'intérieur de bandes de méta-arkoses. 
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Le bloc est traversé en son centre d'une faille nord-nord-- 
ouest sud-sud-est à laquelle se joint quelques failles nord-est 
sud-ouest ou nord-ouest-sud-est. Les bandes rocheuses, 
essentiellement constituées de gneiss quartzo-feldspathiques, 
méta-arkoses et méta-basaltes, forment une série de plis 
antiformes et synformes d'axes nord-nord-ouest sud-sud-est. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 
INDICES CONNUS 

Quatre indices minéralisés sont signalés par Danis (1988) à 
l'intérieur des propriétés du projet de la rivière De Pas. 

Indice 1. 

~- 	 L'indice principal, connu sous le nom d'indice Couture, se 
retrouve dans le bloc 1 (UTM 346455 E, 6142333 N). Il présente 
une minéralisation en cuivre, argent, or et sélénium. 	La 
minéralisation, sous forme de sulfures massifs, se retrouve à 
l'intérieur d'une zone de cisaillement nord-sud visible sur une 
longueur de 100 m et une largeur maximale de 30 cm. Cette zone 
de cisaillement est parallèle à une faille majeure, de plusieurs 
kilomètres de longueur, située à moins de 10 m à l'ouest. 	La 
roche hôte est un méta-basalte. Une très forte épidotisation de 
la roche et une hématisation des feldspaths sont associées au 
cisaillement. 	La zone massive a donné 65% de cuivre, 420 g/t 
d'argent, 0,95g /t d'or et 0,24% de sélénium (Danis, 1988) . 

Les minéraux suivants ont été observés : 

Minéraux majeurs 	: digénite [Cu9S5], hématite [Fe203] et 
brochantite [Cu4(SO4)(OH)6] 

Minéraux mineurs 	: bornite [Cu5FeS4] et covellite [CuS] 
Minéraux accessoires: malachite [Cu2(OH)2(CO3)], azurite 

[Cu3(OH)2(CO3)2], pyrrhotite [Fel-xS], lépidocrocite 
[Fe0(OH)], goethite [Fe0(OH)] et clausthalite [PbSe]. 

« Indice » 2. 

Cet « indice » est situé dans la continuité sud (1 km) de 
l'indice Couture. 	De faibles quantités de pyrrhotite et de 

-- 	chalcopyrite ont été notées dans des métabasaltes. Une analyse 

IOS Services Géoscientifiques Inc. 	 17 



PROJET RIVIÈRE DE PAS 

chimique partielle a donné 45 ppm de cobalt, 690 ppm de chrome, 
110 ppm de cuivre, 141 ppm de nickel et 19 ppm de zinc. 

« Indice » 3. 

Un petit indice aurifère est associé à une bande de gneiss 
calco-silicaté du bloc 4 (UTM 352359 E, 6165302N). 	La 
minéralisation est associée à des traces de malachite, en bordure 
d'une zone de faille nord-nord-ouest sud-sud-est. Une analyse 
partielle a donné 2,5 g/t d'or, 250 ppm de cuivre, 10 ppm de 
plomb et 51 ppm de zinc (échantillon ponctuel de surface). 

« Indice » 4. 

Une zone rouillée d'environ 1 m de largeur sur 20 m de 
longueur est signalée dans les roches méta-volcaniques de la 
partie ouest du bloc 2. L'altération est attribuée à de la 
pyrrhotite disséminée. 

AUTRES INDICES À L'EXTÉRIEUR DES PROPRIÉTÉS 

Quelques indices minéralisés sont connus dans la région, à 
l'extérieur des propriétés explorées. 

Indice Murielle 

Il s'agit d'un indice Cuivre-Or localisé aux UTMs 6173600 N 
.- 	et 415150 E (SNRC 23P/09) à environ 10 km au nord du lac aux 

Goélands. Il présente une dissémination de chalcopyrite, pyrite 
et malachite dans un métagabbro. Par endroits, les sulfures ont 
été remobilisés dans de petites veines de quartz et/ou 
carbonates. Les valeurs atteignent 1.8 g/t Au, 1.9 % Cu, et 8.8 
g /t Ag (échantillons ponctuels de surface). 

Indices de Cu-Ni-EGP du lac Retty 

Le secteur du lac Retty, dans la Fosse du Labrador, comprend 
les indices du lac Bleu, du lac Merlin, l'indice du lac Berry et 
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l'indice Retty. Tous ces indices sont associés à des filons- - 
couches ultramafiques comportant des bandes et lentilles de 
pyrrhotite massive. 

Les zones de « Blue Lake », « Center » et « Pogo Lake » sont 
reconnues dans le filon-couche différencié de péridotite-gabbro, 
auquel sont associés les sulfures massifs à Cu-Ni-EGP du lac 
Bleu. Dans la zone « Pogo Lake », les réserves étaient estimées 
par le Groupe Platine de la Fosse Inc. A 692,000 tonnes _à 1 % Cu, 
et 0.65 % Ni avec 1.4 g/t Pt et 13.0 g/t Pd sur _0.6 m, et dans la 
zone o Center .» à 91,400 tonnes à 1.26 % Cu et 0.75 % Ni avec 
27.4 •G/t Pt et 41.1 G/t Pd sur 2.7 m .(Beaudoin et Laurent, 1989). 

Indice Van Der Leeden 

L'indice Van Der Leeden est situé sur la rive nord de la 
rivière Déat aux UTMs 6213650 N et 3.99150 E .(SNRC 24A/0.2). 	Il 
s'agit d'une lentille siliceuse associée à une zone de 
cisaillement recoupant des méta-wackes arkosi_ques. 	Cette 
lentille englobe de l'arsénopyrite sur une distance d'environ 20 
m et sur une largeur de 2 m. La proportion d'arsénopyrite varie 
de 10 à 9.0 %. 	Elbe est associée à de la pyrrhotite, de la 
pyrite, de la chalcopyrite et de la sphalérite. 	Il a donné 
jusqu'à 8.1 g/t Au (échantillons ponctuels de surface). 

Indice du lac Resolution 

Cet indice est situé sur la rive est du lac Résolution, aux 
UTMs 6127550 N et 408300 E (SNRC 23P/08) . Il présente jusqu'à 
0.38 % (échantillon choisi) de molybdène dans le leucosome d'un 
gneiss migmatisé à proximité d'une séquence dioritique. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE. 

Nous nous bornerons ici aux principaux résultats. Des 
détails additionnels sont donnés à l'annexe 1. La description des 
échantillons est donnée à l'annexe 2. L'annexe 3 fournie les 
résultats d'analyse. 

P.E.M. 0001216 - BLOC 1 

Secteur nord de la rivière De Pas 
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Comme précédemment signalé, une faille nord-sud majeure 
sépare les roches du bloc 1 situées au nord de la rivière De Pas 
en deux blocs structuraux est et ouest. 

PARTIE EST 

La partie nord du bloc 1, dans sa partie est, montre 
plusieurs axes conducteurs nord-sud de faible intensité qui sont 
inclus dans les zones I, II, IV, IX, X, XII, XIII, XIV, XV et 
XVI. Plusieurs regroupements de conducteurs de ces zones sont 
intimement liés à l'hydrographie. Une dissémination de sulfures, 

~- 	principalement de pyrrhotite a été notée dans plusieurs bandes 
d'amphibolite, de métatuf et de schiste coïncidant avec des axes 
conducteurs des zones I, IX, XII, XIV, et XVI. 

Mana 

Bande de métabasalte nord-sud adjacente au nord à la rivière De 
Pas 

Des petites veines et des veinules de quartz-feldspath 
minéralisées, dont l'emplacement coïncident avec celui des axes 
conducteurs de la partie nord de la zone XII de faible 
résistivité, s'étendent sur une distance nord-sud de 2 km à 
l'intérieur d'une bande d'amphibolite (métabasalte) située au 
nord de la rivière De Pas. 	La minéralisation consiste en 
sulfures, principalement de la pyrite, disséminés à massifs. 
Elle comprend également de la pyrrhotite, de la chalcopyrite, de 
la bornite, de la malachite et de l'azurite. Un maximum de 507 
ppb Au a été obtenu avec l'échantillon 23611 (tableau 4). Le Cu 
atteint 1.1 % le long de petites bandes centimétriques. Aucun 
enrichissement en arsenic n'est associé à la minéralisation. 

Echantillon i7TN! E tJTM N Au 
(ppb) 

Cu 
(ppm ou %) 

Ni 
(pian) 

Cr (ppm) 

23607 348037 6129377 92 1.1 % 44 80 
23608 348003 6129323 22 1.1 	% 66 73 
23610 347937 6129085 70 4818 205 118 
23611 347936 6129085 507 7010 47 97 
23612 347971 6128754 51 2473 55 84 
23613 348062 6128284 48 2711 48 82 
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23614 	348063 	6127904 	41 	3065 	13 	45 

Tableau 3. 	Veinules de sulfure massif dans une bande de 
métabasalte située au nord de la rivière De Pas. 

OMM 

Bande de métabasalte située au sud-ouest du lac Uni 

Des échantillons prélevés dans une bande de métabasalte 
nord-sud située au sud-ouest du camp de base, entre les UTMs 
346300 et 347200 E et 6138600 et 6134750 N 	(tableau 3), ont 
donné des valeurs en Cu atteignant 5567 ppm (échantillon 23636). 
Cette bande de métabasalte est située dans le prolongement sud de 
la zone X de faible résistivité. Dans le même secteur, un bloc 
sub-affleurant d'amphibolite ( 23671) a donné 952 ppm Cu, 105 ppm 

-- 	Ni et 164 ppm Co. 

Echantillon UTM E UTM N Au 
(PPb) 

Cu 
(PPm) 

Mo 
(PPm) 

Ni 
(PPm) 

Co 
(Pen) 

23635 346660 6137131 49 1042 1 33 13 
23636 346799 6136749 13 5567 1 12 3 
23638 346900 6134745 47 2678 713 51 12 
23671 346621 6136255 <5 952 1 105 165 

Tableau 4. 	Échantillons provenant d'une bande de métabasalte 
située au sud-ouest du lac Uni. 

Le contour et le bassin versant d'un petit lac montrant une 
anomalie géochimique de sédiments de fond de lac en Cu (58 ppm) 
a été examiné. Deux échantillons collectés dans un rayon de 300 
m autour de ce petit lac, centré sur les UTMs 346500 E et 6135140 
N ont donné de fortes anomalies pour cet élément. L'échantillon 
23650 a donné 4556 ppm Cu et l'échantillon 23638 a donné 2678 ppm 
pour le même élément, et 713 ppm Mo. 	Ce dernier échantillon 
provient du prolongement sud de la bande de métabasalte située au 
sud-ouest du lac Uni précédemment cité. 	La minéralisation 
provient de petites veines et veinules de sulfure massif à semi- - 
massif associées à du quartz-feldspath. 	Quoiqu'aucune 
minéralisation d'importance n'ait été observée dans le secteur, 
ces petites veines expliquent éventuellement l'anomalie 
géochimique du petit lac. 
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Indice Couture 

C'est dans la partie nord-est du bloc 1 qu'est situé 
l'indice Couture. L'indice n'est pas associé à une zone de faible 
résistivité. Un rééchantillonnage de celui-ci confirme les 

-- 	valeurs obtenues précédemment (Danis 1988). L'échantillon 24305, 
un échantillon choisi au coeur de la zone minéralisée, titre 984 
ppb Au, 156.9 g/t Ag, plus de 30 % Cu et 509 ppm Pb. Un léger 
enrichissement en Cu est discernable sur quelques mètres dans le 
métabasalte, au contact avec la zone minéralisée. (tableau 5). 

Echantillon Position Au (ppb) Ag (ppm) Cu (ppm ou %) Pb (ppm) 
24307 W, 	1-2 m <5 <0.2 190 10 
24306 W, 	0-1 m <5 0.3 238 5 
24305 I. 	Couture 984 156.9 >30 % 509 
24308 E, 	0-1 m <5 0.4 341 12 
24309 E, 	1-2 m <5 0.2 90 9 

Tableau 5. Échantillons provenant de l'indice Couture. 

Des valeurs atteignant 1.5 % Cu ont de plus été obtenues 
dans les prolongements nord et sud du cisaillement porteur de la 
minéralisation ou dans le secteur immédiat de l'indice. 	Les 

-- 	échantillons 24151, 24152 et 24159, provenant de fractures et 
brèches épidotisées contenant de la chalcocite disséminée, ont 
donnés respectivement 3010, 5866 et 8015 ppm Cu. 	De la 
dissémination de chalcopyrite dans le métabasalte a donné des 
valeurs de 2313 et 7429 ppm Cu le long de bandes inférieures au 
mètre pour les échantillons 24112 et 24154. 	Une petite bande 
centimétrique de pyrite massive dans une amphibolite a donné 68 
ppb Au, 1.4 g/t Ag et 1.5 % Cu (échantillon 24106). 

Le dynamitage du coeur de la zone mineralisée de l'indice 
- 

	

	 Couture indique que les sulfures massifs, principalement de la 
chalcocite, forment des amas nodulaires centimétriques à 
décimetriques dispersés (moins de 10 %) de façon discontinue dans 
une gangue feldspatique très fortement épidotisée (zoïsite et 
piémontite). 	Outre ces amas, aucune minéralisation massive 
continue n'a été observée. 

IOS Services Géoscientifiques Inc. 	 22 



01 10 

PROJET RIVIÈRE DE PAS 

PARTIE OUEST 

La partie ouest est caractérisée par un grand pli antiforme 
nord-sud dont les flancs et la zone de charnière contiennent 
plusieurs axes conducteurs AEM parallèles à la foliation. Les 
flancs et la charnière de l'antiforme comprennnent les zones de 
faible résistivité III, V, VI et XVII alors que son centre inclue 
les zones XI et XVII dans le P.E.M. 0001216 (bloc 1) et XVII dans 
le P.E.M. 0001217 (bloc 2). Une partie des conducteurs des flancs 
est et ouest de l'antiforme (zones V, VI et VII) est expliquée 
par une dissémination de pyrrhotite-pyrite avec accessoirement un 
peu de chalcopyrite dans des bandes d'amphibolites, plus rarement 
de gneiss calco-silicatés. 	Les bandes minéralisées atteignent 
localement quelques mètres d'épaisseur et le % de sulfure atteint 
par endroits 20 %. Cependant, leur contenu en Cu est faible et 
elles ne contiennent pas de concentrations notables d'éléments 
ayant une valeur économique. Des bandes de schistes graphitiques 
expliquent une autre partie des conducteurs. De telles bandes 
ont été observées sur chacun des flancs de l'antiforme. Elles 
sont minces (<30 cm) et n'affleurent que rarement. 

Une masse d'un diamètre dépassant 30 m riche en pyrrhotite-
pyrite disséminée à semi-massive dans un protolithe d'amphibolite 
à grenat est associée à une faille nord-ouest sud-est qui recoupe 
l'extrémité nord de l'antiforme. Cette masse, située au sud d'un 
petit lac, est centrée à l'apex de la zone V de faible 
résistivité, sur les UTMs 344000 E et 6242260 N. Elle est 
responsable d'une forte concentration de conducteurs. Les 
échantillons 24342 à 24345 prélevés à cet endroit ne contiennent 
aucune concentration d'éléments ayant une valeur économique. Près 
de 1 km au sud de cette masse, une autre concentration d'inputs 
dans l'axe du pli est associée à une masse de schiste graphitique 
pyriteux à protolithe amphibolitique (échantillon 24326, UTMs 
343764 E et 6141924 N). 

Une masse de clinopyroxénite titrant autour de 0.1 % Ni avec 
des concentrations équivalentes en Cr a également été localisée 
dans la zone V, sur le flanc ouest de l'antiforme. 	Un 
échantillonnage continu (écaillage) par intervalles de 1 m a été 
effectué le long d'une tranchée de surface est-ouest à travers la 
masse la plus importante. Des valeurs variant de 0.07 à 0.11 % 
Ni et de 0.07 à 0.13 % Cr ont été obtenues sur une longueur de 
45 m (tableau 6). Un maximum de 431 ppm Cu a été observé. Les 
secteurs adjacents à ces masses sont marécageux et peu exposés. 
La recherche de concentrations de sulfures autour de celles-ci 
n'a pas été concluante. 
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Une autre masse de clinopyroxénite similaire à la première 
contenant 1109 ppm Ni et 1583 ppm Cr a été localisée 4 km plus au 
sud (échantillon 24488 ; UTMs 344111 E, 6135098 N), dans le 
centre de l'antiforme. Cette masse, bordée par deux failles nord- 
sud 	à 	l'intérieur 	de 	gneiss 	quartzo-feldspathiques, 
associée à une zone de faible résistivité. 

n'est pas 

Echantillon Type UTM E UTM N Au 
(PPb) 

Cu 
(PPm) 

Ni 
(PPm) 

Mn 
(PPm) 

Cr 
(PPm) 

23648 Bloc 349900 6134745 20 4 1008 1105 2412 
23649 Bloc 347312 6146900 <5 25 820 835 1786 
23901 Tranchée 343190 6139166 21 103 830 1004 1060 
23902 Tranchée 343189 6139166 9 53 878 1453 1034 
23903 Tranchée 343188 6139166 11 100 885 1763 1030 
23904 Tranchée 343187 6139166 36 175 1117 983 1377 
23905 Tranchée 343186 6139166 35 431 623 1084 922 
23906 Tranchée 343185 6139166 11 130 984 1582 901 
23907 Tranchée 343184 6139166 19 206 974 765 865 
23908 Tranchée 343183 6139166 <5 2 815 721 759 
23909 Tranchée 343182 6139191 <5 31 762 1139 1055 
23910 Tranchée 343181 1939191 8 48 751 1063 996 
23911 Tranchée 343180 6139166 9 19 827 580 896 
23912 Tranchée 343179 6139166 9 34 828 645 891 
23913 Tranchée 343178 6139166 <5 12 771 640 786 
23914 Tranchée 343177 6139163 8 20 872 794 842 
23915 Tranchée 343176 6139166 19 72 895 876 872 
23916 Tranchée 343175 6139188 12 155 774 954 1043 
23917 Tranchée 343174 6139191 12 139 794 954 967 
23918 Tranchée 343173 6139216 8 79 770 868 964 
23919 Tranchée 343172 6139166 <5 19 858 938 824 
23920 Tranchée 343171 6139166 7 57 791 893 786 
23921 Tranchée 343170 6139166 6 45 850 941 804 
23922 Tranchée 343169 6139166 7 49 855 1145 864 
23923 Tranchée 343168 6139166 <5 24 866 1018 894 
23924 Tranchée 343167 6139166 7 24 863 914 814 
23925 Tranchée 343166 6139166 9 58 872 1076 867 
23926 Tranchée 343165 6139166 <5 10 860 985 817 
23927 Tranchée 343164 6139166 7 30 907 1160 979 
23928 Tranchée 343163 6139166 7 76 900 1093 895 
23929 Tranchée 343162 6139166 <5 15 848 902 898 
23930 Tranchée 343161 6139166 6 37 895 902 938 
23931 Tranchée 343160 6139166 8 42 831 990 932 
23932 Tranchée 343159 6139166 6 66 875 1002 925 
23933 Tranchée 343158 6139166 6 52 869 933 971 
23934 Tranchée 343157 6139176 <5 50 930 909 829 
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23935 Tranchée 343156 6139176 9 65 829 799 864 
23936 Tranchée 343155 6139176 <5 20 842 929 937 
23937 Tranchée 343154 6139176 <5 15 973 800 762 
23938 Tranchée 343153 6139176 <5 50 953 891 748 
23939 Tranchée 343148 6139174 6 92 931 914 784 
23940 Tranchée 343147 6139174 <5 55 863 935 791 
23941 Tranchée 343146 6139174 6 130 1007 983 851 
23942 Tranchée 343145 6139174 <5 34 829 847 729 
23943 Tranchée 343144 6139174 <5 44 850 836 815 
23944 Tranchée 343143 6139174 <5 9 852 768 833 
23945 Tranchée 343142 6139174 <5 19 843 819 791 
24258 Affleur. 343190 6139160 <5 79 1016 877 1032 
24259 Affleur. 343180 6139195 <5 78 827 877 1097 
24260 Affleur. 343170 6139240 <5 43 801 793 1082 

Tableau 6. Contenu en nickel et chrome de la principale masse de 
clinopyroxénite située sur le flanc nord-ouest de l'antiforme de 
la demi ouest du bloc 1. 

SECTEUR AU SUD DE LA RIVIÈRE DE PAS (Bloc 1 sud) 

La partie sud du bloc 1 est, pour l'essentiel, semblable à 
son prolongement nord. La majorité des conducteurs résultent 
d'une dissémination de pyrrhotite et pyrite le long de bandes 
d'amphibolite, ou de gneiss quartzo-feldspathique micacé. 	Les 

._ 	autres sont associés à des bandes de schiste graphitique. 

Un petit indice aurifère (1.5 g/t) a été découvert dans une 
bande de roche métavolcanique (amphibolite) fortement cisaillée 
de la zone XIX. 	La minéralisation est associée à de petites 
veines et à des veinules de quartz-feldspath pour la plupart 
parallèles à Si. 	Une dissémination de sulfures est également 
présente en bordure de fractures nord-est sud-ouest. 	Aucun 
enrichissement en arsenic n'a été noté. 

Echantillon type 	UTM E UTM N Au (ppb) Ag (ppm) Cu (ppm)  
23503 	Bande 342976 6122953 	5 	<0.2 	1216 

M16 
24286 	Veine 342956 6122925 	246 	2.2 	2047 

Qz-Fp 
24287 	Veine 342956 6122925 	273 	1.6 	3426 

OMM 
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Qz-Fp 
24288 	Veine 342949 6122929 	<5 	0.2 	1196 

Qz-Fp 
24297 	Veine 342972 6122915 	1552 	2.8 	5435 

Qz-Fp 
24300 	Veine 342955 6123095 	<5 	0.4 	1015 

Qz-Fp 

Tableau 7. Concentration en Au, Ag et Cu au petit indice aurifère 
situé à la limite ouest du bloc 1, au sud de la rivière De Pas. 

Signalons également un affleurement de 15 m par 20 m de 
clinopyroxénite ayant donné 1012 ppm Ni et 1130 ppm Cr 
(échantillon 24356 ; UTMs 346523 E, 6121978 N) dans la continuité 
sud du flanc est de l'antiforme de la partie nord du bloc 1 (zone 
V). Aucune minéralisation d'importance n'a été observée aux 

._ 	environs de cette pyroxénite. 

P.E.M 0001217 - BLOC 2 

Les meilleurs prospects du P.E.M. 0001217 sont associés à la 
zone de faible résistivité XXII. Les observations sur les autres 
groupements de conducteurs sont donnés à l'annexe 1. 

SECTEUR DE L'INDICE 4 DE DANIS (1988) 

L'indice de pyrrhotite disséminée reporté par Danis (1988) 
dans le bloc 2 n'a pu être localisé précisément. Ce secteur, 
situé dans la partie centrale de la zone XXII, 	présente de 
nombreuses surfaces fortement oxydées résultant d'une 
dissémination de pyrrhotite. 	On note également plusieurs 
gossans. La minéralisation est principalement concentrée le long 
de bandes métriques est-ouest de pyrrhotite et pyrrhotite-pyrite-
chalcopyrite massive à semi-massive. Trois de ces bandes ont été 
localisées et une quatrième est indiquée par un épais gossan dans 
une aire marécageuse. Cette dernière n'a pu être atteinte. Ces 
bandes de sulfures massifs, par endroits très graphiteuses, 
correspondent aux conducteurs les plus forts qui caractérisent la 
partie ouest du bloc 2. 	Les trois premières bandes ont fait 
l'objets de tranchées pendant la période estivale. Ces tranchées 
ont par la suite été approfondies lors des travaux de dynamitage 
de septembre. Des analyses pour le platine et le palladium ont 
été effectuées sur ces bandes sans résultats significatifs. Un 
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.., 	enrichissement des épontes en manganèse est montré par les 
échantillons 22501 (3672 ppm) , 24273 (3941 ppm), 24275 (3084 
ppm) et 24276 (3235 ppm) et 24450 (3280 ppm). 	Ces bandes sont 
caractérisées par un contenu fortement anomal en Cu-Ni-Co-Cr. 
Cette association est typique d'intrusions ultramafiques. 	Une 
colline de clinopyroxénite est présente un peu plus de 1 km à 
l'est des bandes de sulfures. 	Leur relation est abordée plus 
loin. 

OMM 
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Tranchée TB2-1. 

La bande de pyrrhotite mise à jour à la tranchée TB2-1 est 
celle qui a été observée le plus à l'est du secteur de l'indice 
4. C'est la seule observée à l'est d'une faille nord-est sud-
ouest passant 50 m à l'ouest de cette dernière. Son épaisseur 
réelle est de 1.35 m. 	Elle est bordée au nord et au sud 

-- 	d'amphibolite à grenat chloritisée et elle est surmontée d'un 
gossan atteignant localement plus de 1 m. Elle est orientée aux 
environs de N 337 avec une inclinaison de 55 degrés. Des amas 
résiduels de pyrrhotite atteignant 1 m se retrouvent isolés dans 
le gossan. 	La pyrrhotite est massive et bréchique. 	Elle 
contient jusqu'à 10 % (en moyenne 3-5 %) de fragments de schiste 
graphitique avec accessoirement des fragments de schiste à grenat 
chloriteux, d'amphibolite et de quartz. 	La bande contient 
jusqu'à 24 ppb Au, 399 ppm Cu, 286 ppm Ni, 70 ppm As et 150 ppm 
V. 

Echantillon Lithologie UTM E UTM N 	Au 	Cu 	Ni 	Co 	Cr 	Autres 
(PPb) (PP~►) (PP~) (P~) (PP~) 	(PPffi)  

24272 	Bande Po 	341855 6118128 	9 	355 	242 	49 	23 	20 As 
massive 	 150 V 

24443 	Bande Po 	341853 6118131 	13 	283 	241 	42 	51 	31 As 
massive 	 134 V 

24444 	Bande Po 	341853 6118131 	16 	312 	252 	44 	38 	56 As 
massive 	 140 V 

24445 	Bande Po 	341853 6118131 	14 	302 	197 	34 	65 
massive 	 135 V ... 	24446 	Bande Po 	341853 6118131 	15 	301 	207 	35 	58 
massive 	 88 V 

24447 	Bande Po 	341853 6118131 	20 	353 	263 	45 	31 	70 As 
massive 	 107 V 

24448 	Bande Po 	341853 6118131 	16 	399 	276 	47 	26 	30 As 
massive 	 114 V 

24449 	Bande Po 	341853 6118131 	24 	323 	286 	49 	23 	24 As 
massive 	 96 V ~-. 

Tableau 8. Contenu de la bande de pyrrhotite massive observée à 
la tranchée TB2-1, bloc 2. 
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Tranchée TB2-2. 

La tranchée TB2-2 a été creusée dans une zone de faille 
senestre nord-est sud-ouest, 50 m à l'ouest de la tranchée TB2-1. 
Elle a livrée une série de blocs angulaires de pyrrhotite 
massive alignés parallèlement à la zone de faille. Ces blocs, 
identiques à la pyrrhotite de la tranchée TB2-1, sont isolés dans 
un schiste graphitique mylonitique. Ils représentent des 
fragments démembrés de la bande TB2-1 par la faille nord-est sud-
ouest. Cette faille est en conséquence antérieure à la mise en 
place des sulfures. 	Un des blocs de pyrrhotite (échantillon 
23615) a donné 11 ppb Au, 371 ppm Cu, 278 ppm Ni, 55 ppm Co, 39 
ppm Cr et 35 ppm V. Le schiste mylonitique qui entoure les blocs 
(échantillon 23616) ne montre pas d'enrichissement significatif. 

Tranchée TB2-3. 

La tranchée TB2-3 recoupe près de 1 m de sulfures massifs à 
semi-massifs formant de petites bandes centimétriques à 

^ décimétriques. Ces bandes sont recoupées par des petites veines 
et des veinules massives des mêmes sulfures contenant un peu de 
quartz et de feldspath. Les bandes de la tranchée TB2-3 sont plus 

^ siliceuses et pyriteuses que celle de la tranchée TB2-1. Elles 
comptent de 30 et même, localement, jusqu'à 50 	de quartz. Les 
concentrations en Au, Ag, Cu, Ni, et Co y sont supérieures alors 
que celles en V y sont inférieures. Les bandes les plus riches 
se retrouvent au sommet et à la base de la zone minéralisée. Une 
bande d'amphibolite les sépare. La bande supérieure, d'une 
épaisseur de 30 cm, a donné les meilleures valeurs, lesquelles 
atteignent 77 ppb Au, 20 ppb Pd, 7.4 g/t Ag, 5.3 % Cu, 881 ppm 
Ni, 488 ppm Co, 124 ppm Cr et 129 ppm V. 	La distribution 
latérale de ces éléments dans la bande est cependant très 
irrégulière. 	Le cuivre, par exemple, tend à se concentrer 
localement en petites masses (échantillon 24435). Les veines de 
sulfures-Qz-Fp qui recoupent l'ensemble ont donné jusqu'à 31 ppb 
Au, 3.4 g/t Ag, 2.2 % Cu, 887 ppm Ni, 469 ppm Co et 71 ppm Cr. 
Ce système de veines, préférentiellement orienté N 105, est 
probablement responsable de l'enrichissement en Au-Ag-Cu-Ni-Co 
observé à la tranchée TB2-3 par rapport à la tranchée TB2-1. 
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Echantillon Lithologie UTM E UTM W Au 	Cu 	Ni 	Co 	Cr 	Autres 
(PPO (PPm (PP=) (PPm) (PPm) (PPm ou 

ou %) 	 ppb) 
23622 	Bande Po- 

Py-Qz 
23624 	Bande Po- 

Py-Cp 
23627 	Bande Po- 

Py-Cp 
23628 	Bande Po- 

Py-Cp 
-- 	 23691 	Bande 

Po-Py-Cp 
24435 	Bande Po- 

Py-Cp 
24436 	Bande Po- 

Py-Cp 

24437 	Bande Po- 
py-Cp  

Veine Po-
Py-Cp 

Veine Po-
Py-Cp 

Veine Po-
Py-Cp 

341734 6118245 18 	498 692 406 	51 
55 V 

341734 6118245 8 	2249 547 302 	79 
85 V 

341734 6118245 8 	984 881 488 	78 
77 V 

341734 6118245 70 4570 497 285 	70 
97 V 

341736 6118254 10 2171 604 339 	71 
57 V 

341734 6118245 	77 	5.3 % 	168 	87 	124 	74 Ag, 
47 V 

341734 6118245 	16 	908 	584 	304 	81 	20 ppb 
Pd 

75 V 
341734 6118245 	77 	4339 	323 	169 	109 	0.5 Ag, 

50 Mo, 
129 V 

341734 6118245 18 5359 492 259 	37 	0.9Ag 
27 V 

341734 6118245 	31 	2.2 % 	887 	469 	24 	3.4 Ag 
12 V 

341734 6118245 	9 	1872 	432 	228 	71 	0.4 Ag 
32 V 

Tableau 9. Contenu des bandes et veines de pyrrhotite-pyrite-
chalcopyrite massives à semi-massive de la tranchée TB2-3, bloc 
2. 

-- 	Tranchée TB2-4. 

Une bande de pyrrhotite a également été atteinte à la 
tranchée TB2-4. 	Cette pyrrhotite est similaire à celle de la 
tranchée TB2-1, quoiqu'un peu plus graphiteuse. L'épaisseur de 
cette bande est inconnue. Elle est recouverte d'un gossan d'une 
épaisseur de 1 à 2 m. 	Elle est bordée au sud et au nord 
d'amphibolite chloriteuse à grenat, mais les contacts avec cette 
dernière n'ont pas été observés. Elle a donné jusqu'à 303 ppm 
Cu, 373 ppm Ni et 122 ppm Cr. 
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Echantillon Lithologie UTM E UTM N 	Au 	Cu 	Ni 	Co 	Cr 	Autres 
(PPb) (PPm) (PPm) (PPm) (PPm) (PPm ou 

ppb) 
- 	 22503 	Bande Po 341852 6118131 	11 	303 	352 	68 	110 

massive 	 47 V 
22504 	Bande Po 341852 6118131 	11 	281 	337 	65 	113 	12 ppb 

massive 	 Pd, 20 
- 	 As, 

34 V 
22505 	Bande Po 341852 6118131 	9 	268 	373 	72 	113 

massive 
22506 	Bande Po 341852 6118131 	7 	215 	347 	67 	122 

massive 
Tableau 10. Contenu de la bande de pyrrhotite massive observée à 
la tranchée TB2-4, bloc 2. 

Autre bande de sulfure 

Une autre bande de pyrrhotite est indiquée, 10 à 15 m au sud 
de la tranchée TB2-4, par un épais gossan dans une petite aire 
marécageuse inondée. La bande n'a pu être atteinte. Ce gossan a 
donné (échantillon 23630) 97 ppm Cr et 454 ppm V. 

COLLINE DE CLINOPYROXÉNITE 

Comme signalé plus haut, une colline de clinopyroxénite 
massive est présente un peu plus de 1 km à l'est des bandes de 
pyrrhotite connues. Cette pyroxénite contient jusqu'à 1153 ppm 
Ni et 1395 ppm Cr (tableau 11). 

Echantillon 	UTM E 	UTM N 	Cu 	Ni 	Co (ppm) 	Cr 
(PPm) (PPm) 	 (Peg) 

24263 
	

343280 
	

6117700 
	

2 	847 	75 	1395 
24265 
	

343198 
	

6117821 
	

37 	1133 	102 	1389 
24266 
	

343223 
	

6117846 
	

62 	1153 	105 	1224 

-' 	Tableau 11. 	Contenu en nickel et chrome de la colline de 
clinopyroxénite du bloc 2. 

Relations spatiales entre les bandes de sulfures massifs et la 
colline de clinopyroxénite. 

Les relations spatiales entre les bandes de sulfures massifs 
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et la colline de pyroxénite du bloc 2 sont bien illustrés à 
l'aide de la carte aéromagnétique et de celle de la résistivité 
apparente. Sur la figure 9, les failles, telles qu'interprétées 
par les données géophysiques et telles qu'observées sur le 
terrain, la disposition générale du litage, tel qu'interprété à 
partir d'images satellites et telles qu'observées sur le terrain, 
la position des bandes sulfures massifs connues, la colline de 

-- 	 clinopyroxénite et les axes conducteurs principaux ont été 
superposés aux données magnétiques. À remarquer la superposition 
de ce linéament aux maxima magnétiques et aux axes conducteurs. 
Il ressort de ces données que des bandes de sulfures massifs à 
dominance de pyrrhotite sont responsables des maxima magnétiques 
et des axes conducteurs dans le secteur de l'indice 4. Il ressort 
également que deux maxima magnétiques d'intensité nettement plus 

- élevée sont adjacents au nord à la colline de clinopyroxénite et 
que les prolongements des axes conducteurs passant par les bandes 
de sulfures massifs passent également par ces maxima. Les maxima 

.,. 	magnétiques adjacents à la pyroxénite correspondent donc 
possiblement à des sulfures massifs. La présence à cet endroit 
de roches ultramafiques renforce les probabilités d'y rencontrer 
des sulfures à concentrations Cu-Ni plus élevées que dans le 
secteur de l'indice 4. Il faut également remarquer que la masse 
de pyroxénite est localisé dans une charnière de pli antiforme 
pluri-kilométrique à plongée nord-est. 

OMM 
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AUTRES SECTEURS À L'EXTÉRIEUR DES P.E.M. 

BANDE DE MÉTAGABBRO À L'EST DU BLOC 1 
immin 

De plus, une bande nord-sud de méta-gabbro, adjacente à 
l'est à la partie nord du bloc 1 (P.E.M. 0001216), a été explorée 
sur une longueur de 16 km. Un système de veines et veinules de 
quartz-feldspath recoupe la bande sur toute sa longueur. 	La 
densité de ces veines s'accroît sensiblement en bordure de 
failles nord-est sud-ouest. Elles portent une minéralisation 
disséminée à localement massive de pyrite, pyrrhotite, 
chalcopyrite, magnétite, avec accessoirement de la bornite, de la 
covellite et de la malachite. Le système ne montre pas de valeur 
aurifère importante (tableau 12). Un échantillon collecté sur 1 
m (écaillage) au cœur d'une zone d'altération hydrothermale d'un 
diamètre de 4 à 5 m, à l'extrémité nord de la bande de méta- 

- 	gabbro, a toutefois donné 56 ppb Au, 0.6 g/t Ag, 2.3 Cu, 50 ppm 
Pb et 536 ppm Co. 

MINNIM 

Echantillon UTM E UTM N Au 
(PPb) 

Ag (ppm) Cu 
(PPm 

ou %) 

Autres (ppm) 

— 	23639 347312 6146900 12 <0.2 1123 235 Ni, 193 Cr 
23641 347272 6146952 10 <0.2 1149 162 Ni, 172 Cr 
23643 347356 6147055 56 0.6 2.3 % 536 Co, 50 Pb 

— 	23644 347144 6147659 16 <0.2 1864 100 Co 
23645 347339 6146868 14 <0.2 3923 203 Cr 
23646 347339 6146868 13 <0.2 1408 215 Cr 

— 	23700 348599 6134694 10 0.4 1876 
23954 348770 6132892 19 <0.2 2459 171 Ni, 215 Cr 
23955 349668 6133174 37 <0.2 937 128 Cr 
24399 348744 6134102 37 <0.2 1944 165 Cr 

— 	24460 349083 6138763 31 0.3 1404 175 Cr 
24469 348939 6140344 25 0.2 1462 
24472 348835 6140590 11 <0.2 1231 138 Co 

_. 	24479 350504 6139640 14 <0.2 1263 
24481 350491 6139411 7 <0.2 3206 209 Cr 

Tableau 12. Veines de quartz-feldpath de la bande de méta-gabbro 
située à l'est du bloc 1. 
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BLOC 3 

Aucune minéralisation digne d'intérêt n'a été décelée dans 
les roches du bloc 3. 	Signalons toutefois un bloc de 
clinopyroxénite (échantillon 23534) avec des valeurs de 1064 ppm 
Cu, 813 ppm Ni et 903 ppm Cr. 

BLOC 4 

Deux tranchées de surface, TB4-1 et TB4-2, ont été réalisées 
aux environs de la petite colline de gneiss calco-silicaté 
correspondant à l'emplacement de l'indice or-malachite de Danis 
(1988, indice 3). Le secteur de l'indice est inclu dans la zone 3 
de faible résistivité, mais il ne semble relié à aucun des 
conducteurs. La valeur de 2.5 g/t obtenue par ce dernier n'a pu 
être reproduite. 

.r 	TB4-1 traverse perpendiculairement 22 m de bandes centimétriques 
à métriques de marbres dolomitique et calcitique, souvent avec 
diopside et/ou olivine, alternant avec des bandes centimétriques 
de diopsidite. Des passages silicifiés et des veines et veinules 
de quartz parallèles à S1 sont communs. Certaines de ces veines 
et veinules montrent une fine moucheture de malachite. 	Des 
veinules de serpentine recoupe la gneissosité à l'extrémité est 
de la tranchée. 	Un échantillon ponctuel dans un marbre 
dolomitique à mouchetures de malachite (échantillon 24376) a 
donné 884 ppb Au, 0.9 g/t Ag et 2164 ppm Cu. L'échantillon 23571 
a donné 175 ppb Au et 1246 ppm Cu sur 1 m (écaillage). 

/SM Nb 

Echantillon UTM E 	UTM N 	Au 	Ag 	Cu 	Pb (ppm) 
(ppb) (ppb) (ppm) 

23552 	352359 6165302 94 <0.2 685 	11 
23560 	352351 6165297 18 <0.2 243 	 3 
23562 	352349 6165297 57 <0.2 13 	 5 

— 	 23570 	352341 6165293 99 <0.2 8 	 5 
23571 	352340 6165293 175 0.6 1246 	13 
24376 	352359 6165302 884 0.9 2164 	7 

,_. 	 24401 	352361 6165302 71 0.5 1447 	<2 
24403 	352360 6165302 133 <0.2 670 	<2 
24405 	352358 6165302 128 0.3 681 	<2 
24414 	352351 6165297 35 <0..2 275 	<2 

— 24417 	351340 6165293 63 0.3 622 	 3 

Tableau 13. Contenu des gneiss calco-silicatés de la tranchée 
TB4-1, bloc 4. 
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23571 175 PPB Au 
1246 PPM Cu 

23570 

23568 

23563 

23562 

23561 

57 PPB Au 
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La tranchée TB4-2 recoupe 21 m de bandes de gneiss calco-
silicaté et quartzo-feldspathique dans l'extension nord (200 m) 
des couches traversées par TB4-1. 	De nombreuses veines de 
serpentine recoupent les bandes des 7 m de la partie ouest de la 
tranchée. Une bande de gneiss calco-silicaté de 2 m située près 
de l'extrémité est de la tranchée a donné jusqu'à 258 ppb Au, 7.4 
g/t Ag, et 1.6 % Cu (échantillons ponctuels) . Cette bande est 
bordée à l'est et à l'ouest par deux bandes métriques de gneiss 
quartzo-feldspathique. Une valeur de 3622 ppm Cu a été obtenu 
(échantillon 24425) dans le gneiss quartzo-feldspathique, à son 
contact est avec la bande calco-silicatée minéralisée. 
L'échantillon 23573 a donné 110 ppb Au, 0.6 g/t Ag et 778 ppm Cu 
sur 1 m. Une bande de marbre dolomitique échantillonnée sur 1 m 
(écaillage ; 	échantillon 24375), 	150 m à 	l'ouest de 	la 
TB4-2, a donné 8 ppb Au, 	1 g/t Ag et 614 ppm Cu. 

tranchée 

Echantillon UTM E UTM N Au 
(ppb) 

Ag 
(pp) 

Cu (ppm 
ou %) 

Pb (ppm) 

23573 352285 6165518 110 0.6 778 11 
23577 352281 6165518 25 <0.2 346 13 
24373 352298 6165518 32 1.1 2414 12 
24419 352298 6165524 6 1.3 2686 18 
24420 352298 6165524 61 4.4 8728 10 
24421 352298 6165524 82 7.4 1.6 % 33 
24422 352298 6165524 8 1.6 3726 10 
24423 352298 6265524 76 0.7 1431 9 
24424 352298 6165524 258 1.5 3508 33 
24425 352299 6165524 <5 1.1 3622 10 
24426 352299 6165524 <5 0.3 1496 10 
24429 352285 6165518 78 <0.2 478 6 
24430 352284 6165518 67 0.7 1188 9 
24431 352283 6165518 20 0.6 1377 8 
24432 352283 6165518 32 1.0 915 5 

Tableau 14. Contenu en or, argent et cuivre des roches de la 
tranchée TB4-2. 

Un système de veines et veinules de quartz-feldspath recoupe une 
colline de métabasalte à schistosité nord-sud à la limite sud-
ouest du bloc 4. Ce système est situé dans l'extension sud de la 
zone I de faible résistivité du bloc. L'extrémité nord de la 
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_. 	colline est tronquée par une faille est-nord-est ouest-sud-ouest. 
Cette faille est en continuité avec celles recoupant le gneiss 
calco-silicaté près de l'indice aurifère (indice 3 de Danis, 
1988). 	Les veines, qui atteignent localement plus de 1 m de 
largeur, portent une minéralisation de sulfures disséminés à 
massifs. 	On y trouve de la pyrite, de la pyrrhotite, de la 
chalcopyrite, de la bornite, de la covellite, de rares 
mouchetures (< 1 mm) de cuivre natif, de la malachite et de 
l'azurite. Les valeurs en Cu de ces veines atteignent 0.7 
Aucune ne montre d'enrichissement en arsenic et l'or de celles 
qui ont été échantillonnées ne dépasse pas 46 ppb. 

Echantillon UTM E UTM N 

23582 350662 6163843 

23584 350653 6163772 
23585 350733 6163754 
24391 350669 6163917 

Au 	Ag 	Cu Autres (ppm) 
(ppb) (PPm) (Rom) 
33 	<0.2 	7105 	259 Ni, 274 

Co 
14 	0.4 	3271 	104 
46 	<0.2 	3070 	226 Ni 
32 	0.3 	3531 

Tableau 15. Veines de quartz-feldspath de la limite sud-ouest du 
bloc 4. 

IOS Services Géoscientifiques Inc. 	 41 



M5 
Gneiss quartzo-
feldspathique 

24434 

24433 

24432 

	— 24431 

24430 

24429 

23577 	 25 PPB Au, 

110 PPB Au, 
23573 	0,6 g/t Ag, 

778 PPM Cu 

346 PPM Cu 

32 PPB Au, 
1,0 g/t Ag, 
915 PPM Cu 

20 PPB Au, 
0,6 g/t Ag, 
1377 PPM Cu 

67 PPB Au, 
0.7 g/t Ag, 
1188 PPM Cu 

78 PPB Au, 
478 PPM Cu 

1496 PPM Cu 24426 

24428 

24427 

1.3 g/t Ag, 
2686 PPM Cu 

61 PPB Au, 
4,4 g/t Ag, 
8728 PPM Cu 

82 PPB Au, 
7,4 g/t Ag, 
1,6 % Cu 

1,6 g/t Ag, 
3726 PPM Cu 

76 PPB Au, 
0,7 g/t Ag, 
143I PPM Cu 

24380 

24419 

24420 

24421 	 24381 

24422 	 - 	! 24373 

258 PPB Au, 
1,5 g/t Ag, ~- 24424 3508 PPM Cu  

1,1 g/t Ag, 	24425 
3622 PPM Cu 

24423 

24379 

L~GENQE 

M14 	Gneiss 0:310o-silicate 

1
23573 	Écaillage sur 1m 

24379 
Échantillon ponctuel 

Schtstosit4 

0 	I 	2 	3m 
I 	1 	I 	I 

Échelle 1:100 

Figure 8 Localisation des échantillons de la tranchée TB4-2 



PROJET RIVIÈRE DE PAS 

Bloc 5 

Des veines de quartz à hématite massive parallèles à la 
schistosité ont été localisés dans le 	secteur des petits 
conducteurs du coin nord-est du bloc 5 inclus dans la zone VIII 

-- 	de faible résistivité de ce dernier (échantillon 23587, UTM : 
349100E et 6158765 N) . 

_ 

	

	 De petites veines et des veinules de quartz-feldspath 
épidotisées parallèles à la schistosité dans un métabasalte de la 
partie ouest du bloc ont donné des valeurs de 405 ppb Au, 1.6 g/t 
Ag et de 4861 ppm Cu (échantillon 23701 ; UTM 345131 E et 6156105 

-- 	N). Les couches minéralisées sont situées à proximité d'une 
faille nord-ouest sud-est. Elles ne sont incluses dans aucune des 
zones de faible résistivité reconnues dans le bloc. 

Une bande d'amphibolite (métabasalte) du coin sud-est du 
bloc contenant, sur une épaisseur de 1 m, de la pyrite, de la 
chalcopyrite, de la covellite et de la malachite disséminées a 
donné 55 ppb Au et 1324 ppm Cu (échantillon 23590, UTM : 348255 E 
et 6154714 N). Les échantillons minéralisés sont situés à un peu 
plus de 1 km au sud du lac montrant une anomalie géochimique en 
cuivre dans le centre du bloc. 	La bande d'amphibolite se 
poursuit vers le nord, en direction du lac. Il est possible 
qu'elle soit à l'origine de cette anomalie. Cette bande coïncide 

_ 	avec le conducteur situé immédiatement à l'est du lac 
correspondant à la zone X. 

SOMMAIRE DES RÉSULTATS 

Divers contextes métallogéniques ont été appliqués ou 
reconnus dans le secteur sous étude. Quatre de ceux-ci ont été 
ciblé par la présente campagne, soit l'or filonien, les sulfures 
magmatiques, le cuivre filonien et les sulfures massifs de type 
Sedex ou Besshi. 

A : Or filonien. 

Des valeurs aurifères anomales ont été obtenues dans 3 des 
cinq blocs miniers du projet rivière De Pas. Ces occurrences 
répondent à un modèle filonien associé à des cisaillements. 
Celles du bloc 1 sont majoritairement associées à des systèmes de 
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veines et veinules de quartz-feldsparth recoupant des bandes 
amphibolitiques. Ces valeurs atteignent 1552 ppb dans la partie 
sud du P.E.M. 0001216 (bloc 1), à sa limite ouest (échantillon 
24297), et 507 ppb (échantillon 23611) dans une bande de 
métabasalte située juste au nord de la rivière De Pas. 	Elles 
sont associées à une augmentation des valeurs en argent (2.8 g/t 
pour l'échantillon 24297) sans augmentations significatives de 
celles en arsenic et plomb. Ces systèmes sont peu développés et 
les valeurs limitées aux seules petites veines et veinules. 

Une valeur de 984 ppb Au et de 156.9 g/t Ag a été obtenue au 
cœur de l'indice Couture, confirmant les résultats de Danis 
(1988) . Elle est associée à plus -de 30 % de Cu et 509 ppm Pb. 
La minéralisation ne forme cependant pas, comme pensé 
précédemment, une bande massive. Elle est associée à une zone de 
cisaillement nord-sud et peut être suivie sur une centaine de 
mètres. 	Elle est restreinte à des nodules centimétriques de 
sulfure massif, principalement de la chalcocite, dans une zone 
épidotisée. La chalcocite forme moins de 10 % de la zone 
épidotisée. Une minéralisation similaire est associée à des 
fractures épidotisées et des veines à feldspath-hornblende-quartz 
épidotisées dans les prolongements nord et sud de l'indice, sur 
une distance totalisant un peu plus de deux km. La chalcocite se 
présente sous forme de petits granules et de noisettes 

-- 	disséminés. 	Les valeurs aurifères de ces fractures et veines 
épidotisées sont faibles (moins de 50 ppb) et celles en argent ne 
dépassent pas 1.6 g/t. Le secteur de l'indice Couture et leurs 
prolongements nord et sud ont été examinés abondamment et de 
façon systématique. Il est peu probable qu'un gîte d'importance 
y soit présent. 

Un système marqué de veines et veinules de quartz-feldspath 
avec sulfures massifs recoupant une bande de méta-gabbro à l'est 
du bloc 1 ne s'est pas révélé aurifère. 

Des échantillons ponctuels de gneiss calco-silicaté répartis 
sur une superficie de 200 m par 150 m dans le centre sud du bloc 
4, dans le secteur de l'indice 3 de Danis (1988), ont donnés 
jusqu'à 884 ppm Au et 7.4 g/t Ag. La minéralisation est associée 
à des petites veines et veinules de quartz cuprifère. La zone 
est bordée à l'est d'une faille nord-sud majeure, et au nord 
d'une faille est-ouest secondaire. La valeur de 2.5 g/t obtenue 
par Danis (op. cit.) n'a pu être répétée. 

Une valeur de 4107 ppb Au, avec 1.6 g/t Ag et 4861 ppm Cu a 
été obtenue dans une bande de métabasalte avec veinules de quartz 
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dans le centre ouest du bloc 5, près d'une faille nord-ouest sud-
est. Une autre bande de métabasalte, dans le sud-est du même 
bloc, a donné 55 ppb Au et 1324 ppm Cu. Quoiqu'ici les valeurs 
soient inférieures, le contexte de la minéralisation se rapproche 
de celui de l'Indice Murielle. Ce bloc reste peu exploré. 

Le cisaillement de Tudor est une faille transformante 
joignant deux blocs cratoniques d'âge archéen. Des déplacements 
de plusieurs centaines de kilomètres y sont associés. Un arc 
magmatique hudsonien et un centre orogénique lui sont parallèles. 
Un tel contexte ne va sans rappeler la Cordillère américaine. De 
nombreux systèmes aurifères importants sont associés aux failles 
transformantes de la Cordillère (camps de la Californie ; Mother 
Lode) et de l'Alaska (Klondike). Par analogie, un environnement 
aurifère fertile aurait pu être associé à la faille de Tudor ou à 
ses subsidiaires. Quelques différences fondamentales sont 
toutefois à mentioner : 

Profondeur 
Métamorphisme 
Altération 
Magmatisme 

Minéralisation 

Cordillère 
0-5 km 
Épizonal 
Argileuse, siliceuse 
Syncynématique dans 
les failles 
Omniprésente 

Tudor 
20-30 km 
Catazonal 
Rare 
Absent dans les 
failles 
Très rare 

B : Cuivre et nickel magmatiques. 

Les meilleurs prospects pour des gîtes de cuivre-nickel se 
retrouvent dans la demi-ouest du bloc 2, où des bandes métriques 
de sulfures massifs (pyrrhotite-pyrite-chalcopyrite) sont 
associées à une intrusion ultramafique. Ces bandes pourraient, 
d'après les données de la géophysique, s'étendre d'est en ouest 
sur quelques kilomètres. 	Les secteurs adjacents à l'intrusif 
ultramafique ne sont pas exposés. Le contexte se compare aux 
indices bien connus des Lacs Bleu et Retty. La présence, à 
plusieurs endroits du bloc 1, de roches ultramafiques similaires 
à celle du bloc 2, offre également un potentiel d'exploration 
pour des sulfures à Cu-Ni. Aucune valeur significative en 
paladium et platine n'a été obtenue des échantillons des blocs 1 
et 2 analysés pour ces éléments. 

Les minéralisations en cuivre-nickel magmatique sont 
typiquement associées à des conducteurs électro-magnétiques 
aéroportés de forte intensité et de faible extention. Les efforts 

IOS Services Géoscientifiques Inc. 	 45 

,11••••• 



PROJET RIVIÈRE DE PAS 

d'explorations devront se limiter à expliquer de telles 
anomalies. L'usage de la géochimie de roche ou secondaire, ainsi 
que de la stratigraphie, est ici inappliquable. 

Comme signalé, le contexte géologique environnant les bandes 
connues de sulfures du bloc 2 se compare à celui des indices des 
lacs Bleu et Retty dans la fosse du Labrador. Ces bandes se 
retrouvent dans une séquence volcano-sédimentaire constituée 
principalement de méta-sédiments dans lesquels on a observé une 
omniprésence de pyrrhotite disséminée. Comme dans les secteurs 
des lacs Bleu et Retty, on retrouve, en association géographique 
avec les bandes de sulfures, une intrusion ultramafique. Dans le 
bloc 2, les relations génétiques entre ces dernières restent à 
préciser. 

Dans le filon-couche médian du lac Bleu (indices du lac 
Bleu, du lac Merlin et du lac Retty), plusieurs lentilles 

-- 

	

	métriques à hectométriques de pyrrhotite massive à Cu-Ni sont 
directement associées aux intrusions ultramafiques (péridotites-
pyroxénites-gabbros). Cependant, par endroits, les bandes de 
sulfures du filon-couche pénètrent les sédiments qui englobe ce 
dernier. De la pyrrhotite disséminée et des lentilles de sulfures 
massifs isolées dans les sédiments sont également communes. Dans 
un contexte de type lacs Bleu-Retty, les bandes mises à jour dans 
le bloc 2 pourraient correspondre à des lentilles de sulfures 
dans les sédiments ou à des prolongements dans ces derniers de 
bandes de sulfures à partir d'un filon-couche ultramafique 
(colline de clinopyroxénite). 

Comme au lac Bleu, le contexte du bloc 2 est favorable à 
l'assimilation de souffre logé dans les pélites crustales de même 
qu'à une remobilisation syn-tectonique de sulfures pouvant 
contribuer à former localement des amas contenant des 
concentrations plus élevée en Cu-Ni-Co-EGP que celles rencontrées 
dans le secteur de l'indice 4 de Danis (1988) . L'infirmation de 
cette hypothèse passe par la vérification de conducteurs du 
secteur de la colline de clinopyroxénite. L'injection de 
lentilles de sulfures massifs dans les roches sédimentaires près 
du filon-couche est un phénomène communs au lac Bleu. Selon Clark 
(1991) ce genre de mise en place se doit d'être considéré lors de 
l'exploration détaillée de tels gîtes. Le grand volume de 
sulfures au lac Bleu représente une préconcentration de Cu, Ni. 
Co, EGP importante. Des gîtes de ce type sont propices, sous des 
conditions favorables, à des enrichissements secondaires. 

La dislocation marquée de l'ouest du bloc 2 par des failles 

.111.111•.. 

IOS Services Géoscientifiques Inc. 	 4 6 



a • ~ a 

LÉGENDE 

Métabasalte 

Métasédlments 

Roches ultramafiques: 
péridotites, pyroxénites 

Sulfures massifs à Cu-Ni 

\-\\\\S Sulfures de fer massifs stériles 

X 
Positions possibles des bandes 
connues de sulfures massifs du 
bloc 2 en relation avec un modèle 
de type lacs Bleu-Retty 

F
M

 d
e

  W
fl
lb

o
b

  

1 1 	I 	I ~I 	I 	1 	~ 1 	I 

I 	I 	I 	 I 
 l 	i 	i 	i 

I 	1 	1 	I 

  I 	I 	I 	I 
I 	I 	I 	I 	I 

 1 	1 	1 	1 

I 	I 	I 	I 	I 

1 	1 	1 	1 	t\r~\4\ \1f\~ I 
I 

I '. 	
1 	

I \\ 	 ~ I 	I 	I 	~} \~~\~,\I\ 	I 	I 
1 	I 	1 	~ 	

I 	~

\l  

I 	I 	I 	il 	1 	I 	~ 	I 	I 	1 	I 
I 	1 	1 	I 	I 	I 	I 	I 	 1 	1 	1 

I 	I 	I 	1 	I 	I 	FiIOn- 	h CaUqte sUpBrieur• 
I 	I 	I p. 	p, 	p. , 

~ 	 ~-~ 
1 I I I 	-- ----- 
1 	1 	I 	I 	I 	I 

F
M

  d
e

  T
h

o
m

p
s
o
n

  L
a

k
e
  

—1eN"I•AT4C"T"T"c'T'r 
- - - - G 

- - -• 

•Filon-éouché médtan  
• R 	• 	~ 	• 

~  — 

 — — 

- - - 	 . 
• C 	• r...-7---------.•ache  • F 	•c ilo n-o,û 	jnoférie,ué 

---- 	 •  

,....w.s,.RtC~.-.\ \-- 	  

Figure 9 Localisation des bandes de sulfures dans un modèle simplifié de type 
lacs Bleu-Retty 



PROJET RIVIÈRE DE PAS 

nord-est sud-ouest peut avoir été un élément favorable à des 
enrichissements secondaires local, mais ce démembrement pourrait 
également compliquer le traçage latéral d'éventuelles 
concentrations de métaux. 

En terme de stratigraphie, la pyroxénite du bloc 2 montre de 
nombreuses ressemblances aux pyroxénites rencontrées dans le 
complexe de Manereuille. Ces pyroxénites sont spatialement 
associées à des péridotites altérées, lesquelles montrent une 
signature appauvrie en nickel très similaire à celle du filon-
couche médian de Retty. Les encaissants de la pyroxénite du bloc 
2, soit les sédiments flyschiques localement sulfurés et les 
amphibolites sont des équivalents des Formations de Thompson Lake 
(à Deborah) et de Willbob. On en conclu que la pyroxénite du bloc 
2 montre une position stratigraphique similaire du filon médian 
de Retty et de ce fait possède un potentiel similaire à contenir 
des minéralisations cupro-nickelifères. 

C : Cuivre filonien. 

L'indice Couture, quoiqu'il donne des valeurs cuprifères 
ponctuelles exceptionelles, n'est probablement pas soutenu par un 
gîte à grand volume. Cet indice demeure inexpliqué et doit être 
considéré comme un accident très local. L'altération qui lui est 
associée est observée ici et là dans la région, mais jamais avec 
autant d'intensité. Aucune trace d'un système minéralisateur 
d'envergure n'a été notée. 

D : Sulfures massifs de type Sedex ou Besshi. 

Les gîtes de type Sedex (zinc et plomb, +/- cuivre) et 
Besshi (cuivre) sont des sulfures massifs, parfois gigantesques, 
déposés à l'intérieur des séquences sédimentaires de type 
flyschiques. De telles séquences sont abondantes dans les 
secteurs sous études. Ces gîtes se forment par la décantation des 
eaux de mer réchauffées par des intrusions synsédimentaires. De 
telles intrusions étant abondantes dans le secteur, le contexte 
se devait d'être vérifié. 

-- 	 De tels dépôts auraient formés des conducteurs 
électromagnétiques isolés, faibles, et de taille kilométrique à 
hectométrique. De tels gîtes auraient de plus généré des chapeaux 
de fer extensifs, ainsi que des anomalies géochimiques dans la 
dispersion secondaire. 
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Toutes les cibles ont ainsi été vérifiées. À noter que seul 
un dépôt immense serait d'intérêt dans la région. 

RECOMMANDATIONS 

Considérant la qualité des affleurements en présence, de 
l'intensité de l'effort de prospection sur les propriétés ainsi 
que le faible nombre d'indices ou d'occurrences trouvées, aucune 
prospection traditionnelle supplémentaire n'est recommandée à 
l'intérieur des périmètres couvert par la présente campagne. 

Un gîte, pour être économique dans cette région, doit être 
énorme. Un éléphant ne peut passer sans laisser de traces. 

Les hypothèses de départ du projet étaient vraisemblables et 
justifiaient pleinement les travaux effectués. Toutefois, ces 
hypothèses ont été, pour la plupart, infirmées et les résultats 
obtenus ne peuvent justifier d'autres travaux du même type 
utilisant les mêmes approches. 

D'autres hypothèses peuvent toutefois être suggérées à 
Unigold concernant ce secteur : 

-Gîtes de cuivre de type stratiforme dans les Arkoses de 
Grand-Rosoy. 

-Or filonien dans les subsidiaires du cisaillement de Tudor 
affectés d'un enfouissement moindre (cisaillement de 
Deborah, cisaillement du lac Elsie). 

-Environnement porphyrique mésothermal associé aux 
épisyénites du cisaillement de la rivière George. 
-Environnement sedex dans le complexe d'Atshakatch. 
-Gites de Cu-Ni magmatique de type Blue-Lake sous le dôme du 
lac Rond. 

Il est en conséquence recommandé de ne pas munir de P.E.M. 
le territoire couvert par les blocs explorés 3, 4 et 5. Une cible 
mérite toutefois un suivi en terme d'exploration, soit la 
possibilité d'un gîte à cuivre-nickel dans le P.E.M. 0001217.Les 
évidences sont : 

-la présence de sulfures de fer massifs, 
-la correspondance des bandes mises à jour avec des axes 
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conducteurs fore, 
-la superposition de ces axes conducteurs avec un axe 
fortement magnétique, 
-la proximité de cet axe magnétique et des axes conducteurs 
de forte intensité à un intrusif ultramafique, 
-la présence de conducteurs encore inexpliqués associés à 
cet intrusif 
-l'impossibilité d'utiliser des moyens de prospection 
conventionnels aux abords inexposés et marécageux de 
l'intrusion ultramafique, 

-un contexte général comparable au gîte du lac Bleu 

La possible présence de sulfures à Cu-Ni dans le bloc 2 ne 
pourra être déterminée définitivement qu'avec des sondages aux 
abords de l'intrusif ultramafique. Pour ce faire, Ressources 
Unigold inc. devra procéder à une coupe de ligne du secteur, à 
des travaux de géophysique au sol, puis à des sondages pour 
tester cette hypothèse. 

Les conducteurs du secteur de l'intrusion ultramafique du 
bloc 2 sont orientés nord-ouest sud-est. La coupe de ligne devra 
donc se faire selon un grillage perpendiculaire nord-est sud-
ouest (N 045 degrés) avec une ligne de base orientée nord-ouest 
sud-est (N 135 degrés). Pour couvrir l'ensemble des cibles 
potentielles non-expliquées, une ligne de base de 2,2 km avec des 
lignes perpendiculaires au nombre de 12 et espacées de 200 m est 
suggérée. Pour bien couvrir le secteur, ces lignes devront avoir 
une longueur de 1,2 km. Il est suggéré de faire passer la ligne 
de base sur ou en bordure de la colline ultramafique et d'étendre 
les lignes sur une longueur de 600 m de part et d'autre de la 
ligne de base (figure 10) . L'ensemble totalise 21,0 km de coupe 

^ de ligne. 

Il est par la suite recommandé de procéder à un levé 
magnétométrique par précession neutronique de même qu'à un levé 
EM max-min au sol le long des 14,4 km de lignes perpendiculaires 
à la ligne de base. 

Un dizaine de trous de forage diamanté, calibre BQ, d'une 
profondeur variant de 250 à 350 pieds, pour un total de 1000 m de 
forage, devraient être suffisants pour vérifier les cibles 
potentielles. 
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ANNEXE I 
DESCRIPTION ET LOCALISATION DES ZONES CONDUCTRICES 

Cette annexe résume les conclusions de la campagne de géophysique héliportée quant aux zones de faible résistivité et des familles d'axes conducteurs des cinq 
blocs explorés. Les explications et/ou observations de même que les échantillons relatifs à ces zones sont indiqués. Les blocs adjacents 1 et 2 sont traités conjointement. La 
distribution des zones de faible résistivité de chacun des blocs est illustrée sur les cartes correspondantes en pochette. 

ZONES DE FAIBLE RÉSISTIVITÉ DES BLOCS 1 ET 2 

ZONES 
de faible 
résistivité 

LOCA- 
LISATION 
dans le bloc 

LIMITES 
UTMs E 

LIMITES 
UTMs N 

DESCRIPTION EXPLICATIONS 
OBSERVATIONS 

ÉCHANTILLONS 
TRANCHÉES 

I Extrémité 
N, aire 
centrale, 
bloc 1 

344000 
345350 

6142800 à 
6146000 
et plus 

Groupe de faibles 
conducteurs N-S à l'E de 
failles N-S majeures. 
Majorité coincidante avec le 
réseau hydrographique. 

Dissémination de sulfures (1-2 %) dans un 
métahasalte et dans un schiste. 
Schiste noir pyriteux. 
Brèche de faille limonitisée. 
Possible influence de caractères superficiels. 

23656, 23661, 23663, 23664, 
23676, 24203, 24205, 24385 
23660 	 1 
23662 

II Coin N-E, 347600 à 6144800 à Quelques faibles conducteurs Présence d'un système de veines et veinules de Qz-Fp- 23639-23646 
bloc 1 348000 et 6146000 N-S qui coïncident avec des sulfures massifs recoupant une bande de métagabbro, 

plus lacs et rivières. dans l'extension N des conducteurs . 
III N-W du 342000 à 6142500 à Quatre faibles conducteurs Aire marécageuse. Possible influence de caractères Aucun 

bloc 1 342800 6144000 N-S, en bordure N et S d'une 
faille NW-SE. Aire 
marécageuse. 

superficiels. Non expliqués. 

IV N-E du bloc 347100 à 6143000 à Trois faibles conducteurs, Influence possible de caractères superficiels. Non Aucun 
1 347500 6144200 dans l'extension N de la 

zone XII. 
expliqués. 

V Demi W, du 343000 et 6118000 à Groupe de multiples Flanc E. Dissémination de pyrrhotite, dans des % 23507, 23509, 23514, 23677, 
N au S des moins à 6142900 conducteurs d'intensités atteignant 7 %, dans des bandes d'amphibolites, plus 23715, 23717, 24079, 24089, 
blocs 1 et 2 347300 variables, dans un grand pli rarement de métatuf et de gneiss calco-silicaté. 24094-24097, 24140, 24199, 

antiforme plurikilométrique 24251, 24344, 24346, 24353, 
d'axe N-S. Divisé en flanc 24354 
E, zone de charnière et flanc Bandes de schiste graphitique pyriteux. 23508 
W. Clinopyroxénite 24356 

Charnière. Masse de pyrrhotite semi-massive à 
l'apex du pli, à son intersection avec une faille NW- 

24342-24345 

SE. 
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Masse axiale de schiste graphitique pyriteux. 
Dissémination de sulfures dans une amphibolite. 

24326 
24349 

Flanc W. Dissémination de pyrrhotite , dam des % 23516, 23518, 23668, 23670, 
atteignant localement 15 %, dans des bandes 23682, 23683, 23753-23757, 
d'amphibolite, de gneiss quartzo-feldspathique et de 23961, 23962, 24137-24139, 
schistes divers. 24160, 24184, 24207, 24209, 

24255-24260, 24324, 24486, 
24489. 

Bandes de graphite. 
Roches ultramafiques (clinopyroxénite). 23648, 23649, 24258-24260 

Tranchée TBI-1, 23901- 
23945 

VI W du bloc 1 343500 à 6241200 à Groupe de conducteurs Dissémination de pyrrhotite dans des bandes 23752, 24208 
344000 6132500 d'intensité moyenne, en 

marge E des conducteurs du 
flanc W de l'antiforme de la 
zone V. 

d'amphibolite et de schiste à grenat. Dans la partie S 
de la zone, les conducteurs sont associés à une faille 
N-S plurilâlométriques. 
Possibilité de bandes graphiteuses. 

VII Centre W 344600 à 6135900 à Groupe de conducteurs N-S Dissémination de pyrrhotite, jusqu'à des % de 25 %, 23513, 23520-23529, 24113, 
du bloc 1 345150 6140300 d'intensité variable, sur le dans des bandes d'amphibolite, d'amphibolite à 24115, 24162, 24163, 

flanc E de l'antiforme N-S grenat, de gneiss calco-silicaté, plus rarement de 24179, 24180, 24332- 24334, 
de l'W du P.E.M., en marge gneiss quartzo-feldspathique. 24336, 24338-24340, 24347, 
W d'une faille N-S Bandes et amas de graphite. 24348. 
plurikilométriques. 23512. 

VIII Axe N-S 345000 à 6129400 à Conducteurs faibles à Dissémination de sulfures dans de l'amphibolite et 23658, 23709-23711, 23718, 
central, 347100 6141400 modérés associés à une faille dans un schiste. 23720, 24076-24078, 24081, 
bloc 1 N-S pluri-kilométriques. 24166, 24174-24176, 24185, 

24187, 24188, 24190, 24191, 
24194, 24195, 24197, 24200, 
24206, 24321, 24323, 24387 

Brèche polymicte à matrice hématitique et graphite. 24328 
Mylonite à biotite-muscovite-séricite et graphite. 24329 
Brèches avec dissémination de sulfures. 23712, 24189 

IX Centre W 345400 à 6139500 à Quelques faibles conducteurs Dissémination jusqu'à 10 % de sulfures dans un 23659, 24183, 24204, 24261, 
du bloc 1 346100 6142800 N-S, en marge E d'une faille métabasalte et un métatuf. 24388 

N-S plurikilométrique. Extrémité N de la zone située à 1 km au S W de 
l'Indice Couture 

X Centre du 345700 à 6138250 à Comme zone IX, dans le Correspond en partie à un lac. 
bloc 1 346300 6139400 prolongement S de cette 

dernière. 
Dans son prolongement S. Veines et veinules de Qz- 
Fp-sulfures dans un métabasalte. 

23635-23637, 24186 



1 	1 	1 	1 	1 	1 	i 	1 	1 	i 	1 	1 	1 	1 	1  

X I Centre de la 
demi W du 
bloc 1 

344250 à 
344600 

6133300 à 
6134150 

Quatre faibles conducteurs 
N-S associés à un lac, dans 
l'axe de l'antiforme de la 
demi W du P.E.M. 

Influence possible de caractères superficiels. Non 
expliqués. 
Dans son prolongement N. Bande de 
clinopyroxénite entre deux failles N-S. 

24488 

XII Centre E du 347250 à 6137200 à Groupe de faibles Un échantillon de métabasalte avec hématite et 24363 
bloc 1 347900 6142000 conducteurs N-S associé au graphite collecté à la limite S de la zone. 

Lac Uni et au ruisseau issu 
de ce dernier au N. 

Conducteurs dans un lac ou dans des aires 
marécageuses sans ou avec très peu d'affleurements. 
Influence probable de caractères superficiels. 

XIII Centre E du 347400 à 6136250 à Deux faibles conducteurs N- Petite aire sans affleurements. Non expliqués. Aucun 
bloc 1 348100 6137100 S dans le prolongement S de 

la zone XII . 
XIV Centre E, 346850 à 6130600 à Quatre conducteurs N-S de Dissémination de sulfures dans une amphibolite à 23706-23708, 24164 

au N de la 
De Pas, 
bloc 1. 

347300 6132500 faible intensité. grenat et dans des métatufs. Conducteurs mal 
expliqués. 

XV Centre E, 347800 à 6130250 à Deux conducteurs N-S de Dissémination de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite 24169 
au N de la 348000 et 6131700 faible intensité. dans une bande de schiste micacé à grenat à l'W de la 
De Pas, 
bloc 1 

plus zone. Conducteurs non expliqués. 

XVI S-E du bloc 347500 à 6121000 à Groupes de faibles Nord de la De Pas. Système de veinules de Qz-Fp- 23607-23614 
1 348000 et 6129600 conducteurs N-S sulfures massifs dans une bande de métalmsalte. 

plus subdivisibles en portions N 
et S de la De Pas. 

Sud de la De Pas. Dissémination de Po-Py dans des 
bandes de métabasalte et de métatuf. 

23715, 23716, 23723 

XVII Centre S du 344000 à 6124850 à Sept faibles conducteurs N-S Majorité dans des gneiss quartzo-feldspathique à Aucun 
bloc 1 346750 6126850 en marge d'une faille NE- 

SW coïncidant avec la 
rivière De Pas. 

muscovite-biotite-hématite et une méta-arkose à 
muscovite-hématite. Pas de minéralisation 
significative observée. Influence électrolytique. 

XVIII N-W du 340000 et 6119000 à Groupe de conducteurs NE- Aire sans affleurement. Aucun 
bloc 2 moins à 6121000 SW d'intensité modérée. 

341000 et plus 
XIX N-W du 342000 à 6118600 à Multiples conducteurs N-S Dissémination jusqu'à 8 % de sulfures dans des 23503, 23504, 23602, 23605, 

bloc 2 et 342550 612500 et d'intensité modérée à faible. amphibolites et des schistes. 24124, 24131, 24292, 24295 
coin S-E du plus Possibles bandes graphiteuses. 
bloc I Veines et veinules de quartz-feldspath-sulfures 23501, 23502, 23603, 23604, 

localement aurifères dans des méta-volcaniques 24286-24289, 24293, 24294, 
(M16) adjacentes au S, à une faille NE-SW. 24296-24300 
Brèche carbonatée avec dissémination de sulfures. 23505, 23506, 23606 

XX Centre du 344100 à 6116850 à Multiples conducteurs N-S Conducteurs sous-aqueux ou dans des aires Aucun 
bloc 2 345300 6121400 de faible intensité. marécageuses. Possibles influences superficielles. 
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XXI Coin S-E 
du bloc 2 

347000 à 
347900 

6116000 
et moins à 
6120000 

Multiples conducteurs N-S 
de faible intensité. 

Comme pour zone 20. Aucun 

XXII W du bloc 2 340000 et 6116000 Groupe de conducteurs Bandes de pyrrhotite massive. Tranchée TB2-1, 22501, 
moins à et moins à d'intensité forte à moyenne 22502, 23730-23735, 24272, 
344500 6119000 formant un pli d'axe NE-SW 24443-24450 

superposés à un axe Tranchée TB2-2, 23615, 
magnétique de forte intensité 23616, 23631 

Tranchée TB2-3, 23619- 
23628, 24435-24442 
Tranchée TB2-4, 22503- 
222506 

Dissémination de pyrrhotite dans des amphibolites et 2422507, 22508, 23618, 
des schistes. 23630, 23688-23692, 24116- 

24123,24125-24129,24133- 
24135, 24262, 24264, 24267- 
24271, 24273-24277, 24632- 
24634 

Bandes de graphite. Dans 24274 
Possibilité de sulfures massifs en bordure de roches 
ultramafiques. 

24263, 24265, 24266 

XXIII S-E du bloc 347750 à 6116000 Prolongement de la zone V à Conducteurs sous-aqueux ou dans des aires Aucun. 
2 346300 et moins à la limite S du P.E.M. marécageuses. Possibles influences superficielles. 

6117800 
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ZONES DE FAIBLE RÉSISTIVITÉ DU BLOC 3 

ZONES 
de faible 
résistivité 

LOCA- 
LISATION 
dans le bloc 

LIMITES 
UTMs E 

LIMITES 
UTMs N 

DESCRIPTION EXPLICATIONS 
OBSERVATIONS 

- ÉCHANTILLONS 

I 	
1 

W 346000 et 
moins à 
348150 

6172000 
et moins à 
6175000 
et plus 

Plusieurs faibles conducteurs 
associés à des aires 
marécageuses comportant des 
lacs, ruisseaux et rivières. 
Quelques uns coïncidant avec 
une faille NW-SE. 

Aires avec peu d'affleurements. Possiblement 
influencés par des caractères superficiels. 

Aucun. 

II Centre 348000 et 
moins à 
349200 et 
plus 

6172000 
et moins à 
6175000 
et plus 

Deux conducteurs d'intensité 
faible et modérée coïncidant 
avec une faille NNW-SSE. 

Blocs sub-affleurant de gneiss quartzo-feldspathique 
et de gneiss quartzo-feldspathique graphitique avec 
sulfures disséminés. Conducteurs mal expliqués. 

23532-23534. 

III E 348800 et 
moins à 
350000 et 
plus 

6172000 
et moins à 
6175000 
et plus 

Multiples faibles conducteurs 
NNW-SSE, sous et en 
bordure W du lac Tudor. 

Dissémination de sulfures dans un gneiss quartzo- 
feldspathique. Influence possible de caractères 
superficiels. Mal expliqués. 

23530, 23531 
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ZONES DE FAIBLE RÉSISTIVITÉ DU BLOC 4 

ZONES 
de faible 
résistivité 

LOCA- 
LISATION 
dans le bloc 

LIMITES 
UTMs E 

LIMITES 
UTMs N 

DESCRIPTION EXPLICATIONS 
OBSERVATIONS 

ÉCHANTILLONS 
TRANCHÉES 

I Coin S-W 350400 à 
350800 

6164000 
et moins à 
6164700 

Groupe de quatre 
conducteurs N-S de faible 
intensité. 

Dissémination de sulfures dans un métabasalte. 
Système N-S de veines de Qz-Fp-sulfures massifs. 
Zone échantillonnée dans son prolongement S. 

23581-23586, 24083-24086, 
24389-24391 

II W 350600 et 6164000 Groupe de conducteurs Dissémination de sulfures et d'hématite dans des 24066, 24067, 24150, 24367, 
moins à et moins à NNW-SSE associés à une gneiss quartzo-feldspathiques en association avec des 24368 
351500 et 6167000 faille de même direction. veines de Qz. 
plus et plus Intensité modérée à faible. Fine dissémination de sulfures dans un shale noir et 

dans un méta-tuf à cristaux. 
23549, 23550. 

III Centre 351200 et 6164000 Multiples conducteurs NNW- Dissémination de sulfures dans divers gneiss quartzo- 24057-24065, 24068-24070, 
moins à et moins à SSE majoritairement situés feldspathiques , dans un schiste à biotite, dans un 24086, 24144, 24146-24148, 
352950 et 6167000 entre deux failles de même schiste à grenat et dans une amphibolite. Fine 24366-24369, 24371, 24372 
plus et plus direction. Intensité faible à dissémination et veinules de sulfures dans un métatuf. 

modérée. Bande de schiste à graphite pyriteux. 24145 

Indice aurifère. Fine dissémination cuprifère, très 24373-24375, 24377, 24378, 
fortement anomale en Au, dans le gneiss calco- 24380, 24382 
silicaté du secteur de l'indice 3. Ne semble pas à la Tranchée TB4-1, 23551-23572, 
source de conducteurs. 24401-24418, 24376 

Tranchée TB4-2, 23573-23579, 
24419-24434, 24379, 24381 

IV E 354150 et 6164000 Groupe de faibles Dissémination de sulfures , dans des % atteignant 23539-23542, 23544-23546, 
moins à 
355000 et 
plus 

et moins à 
6167000 
et plus 

conducteurs NNW-SSE 
associés à une faille de même 
direction. 

localement 7 %, dans un gneiss quartzo-feldspathique 23686, 23687, 23694 
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ZONES DE FAIBLE RÉSISTIVITÉ DU BLOC 5 

ZONES 
de faible 
résistivité 

LOCA- 
LISATION 
dans le bloc 

LIMITES 
UTMs E 

LIMITES 
UTMs N 

DESCRIPTION EXPLICATIONS 
OBSERVATIONS 

ÉCHANTILLONS 

I Centre W 343700 à 6156000 à Un seul conducteur N-S de Influence possible de caractères superficiels. Aucun 
344200 6157000 faible intensité dans un creux 

topographique adjacent à un 
terrain marécageux. 

II Centre W 344 050 à 6156950 à Zone coïncidante avec un lac. Influence de caractères superficiels. Aucun 
344450 6157600 Pas de véritables conducteurs 

III Centre N 345200 à 6157800 à Zone coïncidante avec un lac Influences de caractères superficiels. Faibles 24098, 24099 (blocs) 
345650 6158650 avec deux conducteurs faibles 

au N-W. 
conducteurs non expliqués. 

IV Centre N 345500 à 6155250 à Quelques conducteurs faibles Conducteurs sous-aqueux inaccessibles. Non Aucun 
347000 6259000 dans un grand lac NNW-SSE expliqués. 

V Centre N 346400 à 6157450 à Zone NNW-SSE Influence probable de caractères superficiels. Aucun 
347125 6159000 corresondant à de petits lacs 

et ruisseaux. Deux 
conducteurs faibles à 
l'extrémité N. 

VI N-W 347250 à 6156600 à Quatre faibles conducteurs Comme pour zone IV. Aucun 
348200 6159000 sous la surface d'un lac 

NNW-SSE. 
VII N-W 348200 A 6158250 à Faibles conducteurs NNW- Aucune minéralisation observée. Non-expliqués. Aucun 

348500 6159000 SSE au contact d'un gneiss 
quartzo-feldspathique à 
biotite et d'une méta-arkose. 

VIII Coin N-W 348500 à 6157000 Trois conducteurs NNW-SSE Dissémination de sulfures dans un gneiss quartzo- 23588 
349000 et et moins à d'intensité faible à modérée. feldspathique à biotite. 
plus. 6159000 Veines de quartz à hématite massive dans une méta- 23587 

et plus arkose. 
IX Centre S 346700 à 6153000 Zone coïncidente avec un lac. Influence de caractères superficiels. Aucun 

347150 et moins à 
6153400 

X S-W 347800 à 6153000 à Zone coïncidante avec un lac, Dissémination de sulfures dans une bande de 23589, 23590, 24392, 24393 
348300 6153600 avec à l'E, un faible 

conducteur N-S. 
métabasalte coïncidente avec le conducteur. 



PROJET RIVIÈRE DE PAS 

ANNEXE 2 

DESCRIPTION ET LOCALISATION DES ÉCHANTILLONS 

IOS Services Géoscientifiques Inc. 



DESCRIPTION ET LOCALISATION DES ÉCHANTILLONS 

Échantillonneurs : AP : Alexandro Pelle ; CV : Calin Vintila ; MD : Mathieu Deschesne ; JB : 
Jared Beebe ; SD : Sylvain Desbiens. 

Numéros : 22501-22508 [SD], 23501-23650 [SD], 23651-23700 [JB], 23701-23750 [CV], 
23751-23757 [SD], 23901-23945 [MD], 23951-23962 [JB], 24051-24100 [CV], 24101-24150 
[JB], 24151-24200 [CV], 24201-24216 [AP], 24251-24350 [SD], 24351-24400 [MD], 24401-
24450 [SD], 24451-24490 [CV] 

22501 Schiste à grenats, au contact S d'une bande de pyrrhotite massive. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341852 E, 6118131 N. 

22502 Comme 22501. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341852 E, 6118131 N. 

22503 Bande de pyrrhotite massive, bréchique, graphiteuse. Tranchée TB2-4. 
Bloc 2, UTM : 341640 E, 6118055 N. 

22504 Comme 22503. Tranchée TB2-4. 
Bloc 2, UTM : 341640 E, 6118055 N. 

22505 Comme 22503. Tranchée TB2-4. 
Bloc 2, UTM : 341640 E, 6118055 N. 

22506 Comme 22503. Tranchée TB2-4. 
Bloc 2, UTM : 341640 E, 6118055 N. 

22507 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende. 25 % de quartz et 1 à 3 % de pyrite et pyrrhotite disséminées. 
En contact avec une bande très fortement oxydée (gossen). 
Bloc 2, UTM : 341640 E, 6118045 N. 

22508 Comme 22507. Bloc 2, UTM : 341640 E, 6118045 N. 

23501 Lentille de quartz-feldspath de 10 cm d'épaisseur et d'une longueur de 50 cm orientée parallèlement à 
SI. 5 % de pyrite et chalcopyrite disséminé. 
Immédiatement à l'W du bloc 1, UTM : 342979 E, 6123074 N. 

23502 Lentille de quartz de 5 cm d'épaisseur et d'une longueur de 1 m orientée parallèlement à SI. 3-5 % de 
pyrite et chalcopyrite 7 disséminé. 
Immédiatement à l'W du bloc 1, UTM : 342984 E, 6123072 N. 

23503 Amphibolite à grenat. Indice mafique de 85. Bande rouillée de 1.25 m. 8 % de pyrrhotite disséminée. 
Immédiatement à l'W du bloc 1, UTM : 342976 E, 6122953 N. 

23504 Amphibolite. Bande rouillée de 1 m. 1-3 % de pyrrhotite disséminée. 
Immédiatement à l'W du bloc 1, UTM : 343002 E, 6122909 N. 

23505 Brèche carbonatée de 1 m de largeur associée à un cisaillement NE-SW dans une amphibolite. 1 % de 



pyrite disséminé. 
Immédiatement à l'W du bloc 1, UTM : 343045 E, 6122922 N. 

23506 Comme 23505. 20 cm de largeur. 
Immédiatement à 1'W du bloc 1, UTM : 343059 E, 6122942 N. 

23507 Amphibolite de granulométrie fine. 3-5 % de pyrrhotite et pyrite disséminé en bordure de petites veines de 
quartz. 
Bloc 1, UTM : 346591 E, 6121656 N. 

23508 Bande de schiste graphiteux contenant 10 % de pyrite disséminé laminairement. 
Bloc 1, UTM : 346593 E, 6121668 N. 

23509 Amphibolite et petites veines de quartz non minéralisée. 5-7 % de pyrrhotite disséminé. 
Bloc 1, UTM : 346554 E, 6121633 N. 

23510 Amphibolite à grenat (30 %). Indice mafique de 95. Veinules carbonatées. 2 % de pyrrhotite et pyrite 
disséminé sur une épaisseur de 60 cm. 
Bloc 1, UTM : 345417 E, 6139591 N. 

23511 	Amphibolite à grenats de 1 cm. Blocs métriques sub-affleurants. 3 5 de pyrrhotite et pyrite disséminé. 
Bloc 1, UTM : 345412 E, 6139591 N. 

23512 Amphibolite. Bande de 2 m latéralement très continue et caractérisée par des amas globulaires 
décimétriques de graphite faiblement pyriteux associés à des fractures NE-SW. 
Bloc 1, UTM : 344972 E, 6139712 N. 

23513 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende, biotite et grenat. Bande de 60 cm contenant 2 % de pyrrhotite 
et pyrite disséminé. 
Bloc 1, UTM : 344610 E, 6139942 N. 

23514 Amphibolite à grenat (métabasalte). Blocs métriques sub-affleurants. 5 % de pyrrhotite et pyrite 
disséminé. 
Bloc 1, UTM : 344401 E, 6142178 N. 

23515 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende, biotite et grenat. 1 % de pyrrhotite et pyrite ? disséminé. 2 
bandes rapprochées (1 m) de 50 cm chacune. 
Bloc 1, UTM : 344031 E, 6142158 N. 

23516 Comme 23515. Indice mafique de 65. 1% de pyrite disséminé sur 50 cm. 
Bloc 1, UTM : 342985 E, 6140899 N. 

23517 Amphibolite grossière à grenats de 1 cm (métabasalte) . Bande de 2.5 m avec pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 342922 E, 6140784 N. 

23518 Amphibolite. Veines de quartz. Nombreux blocs métriques sub-affleurants. 10 % de pyrrhotite 
disséminée. 
Bloc 1, UTM : 343230 E, 6140250 N. 

23519 Amphibolite grossière à grenat. Nombreux blocs métriques sub-affleurants. Pyrrhotite disséminée. Traces 
de chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 344236 E, 6139792 N. 

23520 Amphibolite à grenat (15 %). 2 % de pyrrhotite et pyrite disséminé sur 1.5 m. 



23521 Amphibolite à grenats de 0.5 cm (40 %). 5-10 % de pyrrhotite et pyrite disséminé sur 1 m. 
Bloc 1, UTM : 344956 E, 6136685 N. 

23522 Gneiss calco-silicaté. 5 % de pyrite et pyrrhotite disséminé sur 30 cm. 
Bloc 1, UTM : 345104 E, 6136635 N. 

23523 Amphibolite à grenats de 0.5 cm (20 %). Veinules de quartz. 5 % de pyrrhotite et pyrite disséminé sur 2 
m. 
Bloc 1, UTM : 344953 E, 6136770 N. 

23524 Amphibolite à grenats de 2 mm (15 %). 3 à 5 % de pyrrhotite et pyrite disséminé sur 50 cm. 
Bloc 1, UTM : 344963 E, 6136899 N. 

23525 Amphibolite à grenats de 0.5 à 1 cm. Pyrrhotite disséminée sur 1 m. 
Bloc 1, UTM : 344982 E, 6136873 N. 

23526 Roche métavolcanique (métabasalte ?). 7 % de pyrrhotite et pyrite ? disséminé sur 1.5 m. 
Bloc 1, UTM : 344955 E, 6137133 N. 

23527 Amphibolite. 3-5 % de pyrrhotite disséminé. 
Bloc 1, UTM : 344981 E, 6137474 N. 

23528 Amphibolite à grenats de 1 mm (10 %). 5 à 8 % de Pyrrhotite disséminé sur 1 m. 
Bloc 1, UTM : 344945 E, 6137487 N. 

23529 Amphibolite à grenats de 0.5 à 1 cm (35 %). Pyrrhotite disséminée sur 1 à 2 m. 
Bloc 1, UTM : 344937 E 6137497 N. 

23530 Gneiss granitique à hornblende et biotite. 
Bloc 3, UTM : 350018 E, 6172864 N. 

23531 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende et biotite. 2% de pyrite disséminée le long d'une bande de 1 m 
dans une zone de faille N-S. 
Bloc 3, UTM : 349553 E, 6172388 N. 

23532 Bloc angulaire sub-affleurant de taille métrique. Gneiss quartzo-feldspathique rubanné à hornblende. 
biotite et grenat. 3 % de pyrrhotite et pyrite disséminé. 
Bloc 3, UTM : 348872 E, 6172898 N. 

23533 Bloc angulaire sub-affleurant de gneiss quartzo-feldspatique graphitique à biotite-muscovite. 1 % de 
pyrite disséminé. 
Bloc 3, UTM : 348717 E, 6172952 N. 

23534 Bloc angulaire de clinopyroxénite massive. 2 % de pyrite et pyrrhotite disséminé. 
Bloc 3, UTM : 348333 E, 6174609 N. 

23535 Bloc sub-angulaire de gneiss quartzo-feldspsthique contenant 10 % de hornblende. 7-8 % de pyrrhotite et 
pyrite disséminé. 
Bloc 3, UTM : 348457 E, 6172290 N. 

23536 Bloc angulaire métrique de gneiss quartzo-feldspathique graphitique (10 %) à biotite (paragneiss). 
Plusieurs blocs similaires dans le secteur immédiat. 
Bloc 3, UTM : 348360 E, 6172405 N. 



Bloc 3, UTM : 348360 E, 6172405 N. 

23537 Bloc de gneiss charnockitique. 15 % de pyrrhotite et pyrite disséminé. 
Bloc 4, UTM : 351485 E, 6166387 N. 

23538 Gneiss quartzo-feldspatique à biotite brune, hornblende et pyroxène. 3 % de pyrrhotite et pyrite 
disséminé. Traces de bornite. 
Bloc 4, UTM : 353050 E, 6165353 N. 

23539 Comme 23538. Veines de quartz et de pegmatite. 
Bloc 4, UTM : 354688 E, 6165361 N. 

23540 Gneiss calco-silicaté à diopside., hornblende et biotite. 1 % de sulfures disséminé (pyrite et chalcopyrite). 
Traces de malachite. 
Bloc 4, UTM : 354731 E, 6165291 N. 

23541 Bande de hornblende de 4 cm dans un gneiss calco-silicaté. 1 % de pyrrhotite et pyrite disséminé. 
Bloc 4, UTM : 354431 E, 6165193 N. 

23542 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende, biotite et grenat. Petites veines de quartz. I % de pyrrhotite et 
pyrite disséminé. 
Bloc 4, UTM : 354439 E, 6165193 N. 

23543 Bloc angulaire de clinopyroxénite. 10 % de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite disséminé. 
Bloc 4, UTM : 354408 E, 6165192 N. 

23544 Gneiss quartzo-feldspathique à biotite et grenat. 3 % de pyrrhotite et pyrite disséminé. 
Bloc 4, UTM : 354591 E, 6166165 N. 

23545 Comme 23544. Veine de quartz de 25 cm contenant 1 % de pyrite et pyrrhotite échantillonnée. 
Bloc 4, UTM : 354471 E, 6166576 N. 

23546 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende et biotite. Lentille de 30 cm par 2 m contenant 5 à 7 % de 
pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite ? disséminé. 
Bloc 4, UTM : 354407 E, 6166723 N. 

23547 Veine de quartz contenant 3 % de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite disséminé. 
Bloc 4, UTM : 353710 E, 6166750 N. 

23548 Amphibolite (métabasalte) très fortement magnétique. Indice mafique de 99. Fortement bréchifié. Veines 
et veinules carbonatées. 1 % de sulfures disséminé. 
Bloc 4, UTM : 353713 E, 6166750 N. 

23549 Shale noir tufacé et pyriteux (1 %) fortement bréchifié. Veines et veinules de calcite. 
Bloc 4, UTM : 351352 E, 6164444767 N. 

23550 Méta-tuf felsique gris pale à cristaux. Fortement bréchifié. 1 % de sulfures très fins disséminé. 
Bloc 4, UTM : 351358 E, 6164769 N. 

23551- Tranchée dans un gneiss calco-silicaté près de l'indice 3. Tous les échantillons pris sur 1 m (écaillage). 
23572 Bloc 4, UTM s : 23551 : 351360 E, 6165302 N. 

23552 : 352359 E, 6165302 N. 
23553: 352358 E, 6165302 N. 
23554: 352357 E, 6165302 N. 



23555 : 352356 E, 6165300 N. 
23556 : 352355 E, 6165296 N. 
23557 : 352354 E, 6165296 N. 
23558 : 352353 E, 6165296 N. 
23559 : 352352 E, 6165297 N. 
23560 : 352351 E, 6165297 N. 
23561 : 352350 E, 6165297 N. 
23562 : 352349 E, 6165297 N. 
23563 : 352348 E, 6165296 N. 
23564 : 352357 E, 6165296 N. 
23565 : 352346 E, 6165295 N. 
23566 : 352345 E, 6165295 N. 
23567 : 352344 E, 6165294 N. 
23568 : 352343 E, 6165294 N. 
23569 : 352342 E, 6165293 N. 
23570 : 352341 E, 6165293 N. 
23571 : 352340 E, 6165293 N. 
23572 : 352339 E, 6165293 N. 

23573- Tranchée dans un gneiss calco-silicaté. Tous les échantillons pris sur 1 m (écaillage). 
23579 Bloc 4, UTMs : 23573 : 352285 E, 6165518 N. 

23574: 352284 E, 6165518 N. 
23575 : 352283 E, 6165518 N. 
23576 : 352282 E, 6165518 N. 
23577: 352281 E, 6165518 N. 
23578 : 352280 E, 6165518 N. 
23579 : 352279 E, 6165518 N. 

23580 Bloc sub-angulaire de shale graphiteux fortement pyriteux. 
Bloc 4, UTM : 351008 E, 6164795 N. 

23581 Métabasalte (amphibolite). Minéralisation (5 %) en chalcopyrite, bornite et pyrite associée à une veine de 
quartz de 3 cm. 
Immédiatement au S du bloc 4, UTM : 350656 E, 6163916 N. 

23582 Lentille minéralisée de 5 cm par 15 cm runs  un métabasalte. Pyrite et chalcopyrite semi-massives. 
Immédiatement au S du bloc 4, UTM : 350662 E, 616843 N. 

23583 Métabasalte coussiné fortement magnétique. Pyrite et pyrrhotite disséminées le long d'une bande de 30 
cm. 
Immédiatement au S du bloc 4, UTM : 350681 E, 6163767 N. 

23584 Veine de quartz minéralisée de 80 cm de largeur dans un métabasalte. Éponte fortement chloritisée sur 3 
cm. Pyrite, chalcopyrite, bornite, malachite et azurite. 
Immédiatement au S du bloc 4, UTM : 350653 E, 6163772 N. 

23585 Bloc sub-en place d'amphibolite et veine de quartz-feldspath d'un minimum de 20 cm d'épaisseur. 
Bandes et lentilles centimétriques de sulfure massif. 15 % de chalcopyrite, pyrite, bornite, pyrrhotite et 
malachite. Traces de cuivre natif. 
Immédiatement au S du bloc 4, UTM : 350733 E, 6163754 N. 

23586 Bloc métrique d'un gneiss rubanné constitué à 50 % de bandes centimétriques d'amphibolite et de bandes 
quartzo-feldspathique. 1 % de sulfures disséminés. 
Immédiatement au S du bloc 4 ; UTM : 350810 E, 6163867 N. 



23587 Deux veines de quartz de 15 à 20 cm de largeur dans une méta-arkose. Veines parallèles à S I. 15 % de 
masses d'hématite massive atteignant 7 cm dans le centre des veines. Hématite massive locale sur 5 cm au 
contact de l'éponte. Inclusions de bornite (1 %) dans l'hématite. Éponte avec hornblende chloritisée sur 2 
cm. 
Bloc 5, UTM : 349100 E, 6158765 N. 

23588 Bande rouillée de 50 cm dans un gneiss quartzo-feldspathique à biotite. Minéralisation lenticulaire de 5 
cm par 10 cm constituée de 2 % de pyrite et chalcopyrite disséminé associées à des petites veines de 
quartz parallèles à S 1. 
Bloc 5, UTM : 349689 E, 6156467 N. 

23589 Métabasalte massif traversé de veinules épidotisées. Covellite ? disséminée et placages de malachite le 
long d'une bande de 60 cm de largeur. 
Bloc 5, UTM : 348198 E, 6154638 N. 

23590 Même bande de métabasalte que 23589. Noisettes (5 %) de pyrite et chalcopyrite et placages de malachite 
sur une épaisseur de 1 m. 
Bloc 5, UTM : 348255 E, 6154714 N. 

23591 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende et biotite. Indice mafique de 60. Petite bande minéralisée de 
10 cm en chalcopyrite et pyrite disséminées associé à des veinules de quartz de 1-2 cm faisant un petit pli 
parasite antiforme. 
Bloc 1, UTM : 343413 E, 6128959 N. 

23592 Gneiss quartzo-feldspatique à hornblende et biotite similaire à 23591. Minéralisation disséminée (5-7 %) 
de chalcopyrite, pyrite et bornite ? associé à une veine de quartz-feldspath de 5 cm. Veine et éponte 
échantillonnées. 
Bloc 1, UTM : 343332 E, 6128940 N. 

23593 Amphibolite à grenats de 2-3 mm (métabasalte). Bande rouillée de 40 cm de largeur. Pyrrhotite, pyrite et 
traces de chalcopyrite disséminées. 
Bloc 1, UTM : 343382 E, 6128970 N. 

23594 Bande de 1 m de largeur d'amphibolite (métabasalte) avec 15 à 20 % de pyrrhotite disséminé formant 
localement des lamines massives de 1 mm. En bordure d'une faille NE-SW. 
Bloc 1, UTM : 343540 E, 6128928 N. 

23595 Métabasalte (amphibolite à grain fin). Pyrrhotite disséminée (5-7 %) le long d'une bande très rouillée de 
1 m de largeur. 
Bloc 1, UTM : 343760 E, 6128561 N. 

23596 Schiste à graphite pyriteux (5 %). Bande de 15 cm de largeur. 
Bloc 1, UTM : 343750 E, 6128545 N. 

23597 Deux veines de quartz rapprochées de 2 et 4 cm dans une amphibolite. 1-2 % de pyrite et pyrrhotite dans 
l'amphibolite en bordure des veines. Veines et éponte échantillonnées sur 10 cm. 
Bloc 1, UTM : 343605 E, 6128463 N. 

23598 Bloc de quartz d'un diamètre de 50 cm. Minéralisation (2 %) en pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 343720 E, 6127983 N. 

23599 Amphibolite à grenat (métabasalte). Bande rouillée de 3 m de largeur avec pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 343921 E, 6123005 N. 



23600 Bloc de schiste graphiteux fortement pyriteux (30 %). Traces de chalcopyrite ? et bornite ? 
Bloc 1, UTM : 344249 E, 6122738 N. 

23601 Comme 23600. 
Bloc 1, UTM : 344174 E, 6122740 N. 

23602 Roche méta-volcanique. Bande de 40 cm avec 5 % de pyrrhotite disséminée. 
À l'W du bloc 1, UTM : 342264 E, 6122953 N. 

23603 Amphibolite. Veine de quartz de 4 cm visible sur une longueur de 3 m. Minéralisation disséminée (1-2 
%) de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite en bordure de la veine sur 2 cm. Veine et éponte échantillonnées. 
À l' W du bloc 1, UTM : 342303 E, 6123111 N. 

23604 Peite veine de quartz associée à un cisaillement NE-SW dans une amphibolite. 1 % de pyrrhotite 
disséminé dans la veine. 
À l' W du bloc 1, UTM : 342353 E, 6123103 N. 

23605 Pli parasite antiforme de 15 cm de diamètre dans une amphibolite. 5 % de pyrrhotite et pyrite disséminé. 
du bloc 1, UTM : 342328 E, 6123107 N. 

23606 Brèche de faille carbonatée dans une amphibolite. Pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite ? disséminées. 
À l'W du bloc 1, UTM : 342406 E, 61231191 N. 

23607 M¢tabasalte (amphibolite). Veinules et petites veines de sulfure massif associées à un peu de quartz, 
feldspath et épidote. Pyrite, chalcopyrite, bornite, malachite et azurite. 
Bloc 1, UTM : 348037 E, 6129377 N. 

23608 Veine épidotisée de quartz-feldspath de 1 à 5 cm. En continuité latérale avec 23607. Pyrite et chalcopyrite 
localement n assives 	 Veine-et-éponte-(métabasalte)-échantillonnées. 
Bloc 1, UTM : 348003 E, 6129323 N. 

23609 Veine xiP  1 cm-de Siilfi,rpg maccifS dans  un ►nétnbacatte  .Présence.de-quartz, feldspath et épidote. 
Minéralisation en pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 347964 E, 6129206 N. 

23610 Petite veine de 1 à 3 cm de sulfures massifs dans un métabasalte. Pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite et 
bornite. Vei 	ponte échantillonnées. 
Bloc 1, UTM : 347937 E, 6129085 N. 

23611 Coptme 23610. 
Bloc 1, UTM : 347936 E, 6129085 N. 

23612 Deux veinules localement nodulaires de sulfure massif distantes de 35 cm dans un métabasalte. Pyrite. 
Bloc 1, UTM : 347971 E, 6128754 N. 

23613 Sulfure massif localement nodulaire dans une petite veine de quartz-feldspath épidotisée. Pyrite, 
chalcopyrite, bornite, malachite et magnétite. 
Bloc 1, UTM : 348062 E, 6128284 N. 

23614 Veine de quartz-feldspath épidotisée de 3 cm dans un métabasalte. Dissémination et placages de pyrite. 
chalcopyrite, malachite et azurite. Veine et éponte échantillonnées. 
Bloc 1, UTM : 348063 E, 6127904 N. 



23615 "Pod" bréchique de pyrrhotite massive. Clastes de schiste graphitique. Tranchée TB2-2. 
Bloc 2, UTM : 341800 E, 6118153 N. 

23616 Schiste mylonitique à graphite-muscovite englobant 23615 dans une zone de faille NE-SW. Tranchée 
TB2-2. 
Bloc 2, UTM : 341800, 6118153 N. 

23617 Gossen associé à une bande de pyrrhotite massive. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341853 E, 6118128 N. 

23618 Amphibolite à grenat. Pyrrhotite disséminée. 
Bloc 2, UTM : 341622 E, 6118102 N. 

23619 Amphibolite silicifiée contenant 5 % de pyrrhotite et pyrite disséminée. 10 cm. Tranchée TB2-3A. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118245 N. 

23620 Gossen. Protolithe amphibolitique. 20 cm. Tranchée TB2-3A 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118245 N. 

23621 Veine de quartz avec 5% de pyrrhotite et pyrite disséminé. 7 cm. Tranchée TB2-3A. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118245 N. 

23622 Bande de 17 cm de pyrrhotite et pyrite semi-massive contenant 30 % de quartz. Tranchée TB2-3A. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118245 N. 

23623 Gneiss quartzo-feldspatique à hornblende, biotite et muscovite. Dissémination de pyrrhotite et pyrite. 
Tranchée TB2-3A. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118245 N. 

23624 Petite bande quartzeuse contenant 30 % de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite uniformément disséminé. 15 
cm. Tranchée TB2-3B. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118245 N. 

23625 Petites veines de quartz dans une bande d'amphibolite. Tranchée TB2-3B. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118245 N. 

23626 Gneiss quartzo-feldspatique à hornblende et biotite. Tranchée TB2-3B. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118245 N. 

23627 Bande graphiteuse de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite semi-massive d'une épaisseur variant de 25 à 30 
cm. 25 % de quartz. Tranchée TB2-3B. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118245 N. 

23628 Bande latéralement équivalente à 23627. Tranchée TB2-3A. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118245 N. 

23629 Brèche dans un petit cisaillement entre TB2-3A et B. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118245 N. 

23630 Gossen dans une petite aire marécageuse. 
Bloc 2, UTM : 341656 E, 6118101 N. 

23631 Petites veines de quartz dans une mylonite graphiteuse associée à une faille NE-SW. Tranchée TB2-2.. 
Bloc 2, UTM : 341845 E, 6118197 N. 



23632 Veine de quartz d'une épaisseur de 10 cm parallèle à Sldans un métabasalte. 5 % de pyrrhotite et traces 
de chalcopyrite disséminés. 
Bloc 2, U1 M : 342046 E, 6118040 N. 

23633 Veine de quartz-feldspath portant une minéralisation disséminée (1-3 %) de pyrrhotite et chalcopyrite 
dans un métabasalte (amphibolite). Veine de 6 à 7 cm parallèle à SI et visible sur quelques mètres. 
Bloc 2, UTM : 342065 E, 6117991 N. 

23634 Veine de quartz-feldspath-hornblende de 5 cm de largeur contenant 1-2 % de petites noisettes de pyrite, 
pyrrhotite et chlcopyrite ? Dans une zone de faille NE-SW recoupant un gneiss quartzo-feldspatique à 
hornblende-biotite. 
Bloc 2, UTM : 341869 E, 6118174 N. 

23635 Filets de chalcopyrite et pyrite associés à des veinules de quartz-feldspath-hornblende épidotisées dans 
un métabasalte. Présence de malachite. 
Bloc 1, UTM : 346660 E, 6137131 N. 

23636 Veinules feldspathiques épidotisées de 1-2 cm dans un métabasalte. Dissémination de pyrite et 
chalcopyrite. Présence de malachite. Veine et éponte échantillonnées. 
Bloc 1, UTM : 346799 E, 6136749 N. 

23637 Veine de quartz de 3cm dans un métabasalte. 3 à 5 % de pyrite disséminée formant localement de petites 
noisettes. Veine et éponte échantillonnées sur 10 cm. 
Bloc 1, UTM : 346570 E, 613971 N. 

23638 Veinule (1 cm) de pyrite et chalcopyrite massive à semi-massive dans un métabasalte formant localement 
des nodules centimétriques. Présence de malachite. 
Bloc 1, UTM : 346900 E, 6134745 N. 

23639 Veine de quartz-feldspath de 50 à 75 cm de largeur recoupant un métagabbro. Associée à un cisaillement 
NE-SW. Minéralisation disséminée avec, par endroits, de petits nodules de pyrite pyrrhotite, chalcopyrite 
et bornite. 
Immédiatement au N du bloc 1, UTM : 347312 E, 6146900 N. 

23640 Éponte de 23639. Filets de pyrite et chalcopyrite sur une épaisseur de 50 cm. 
Immédiatement au N du bloc 1, UTM : 347312 E, 6146901 N. 

23641 Veine secondaire de 23639 d'une épaisseur de 15 cm contenant 3 à 5 % de pyrite, chalcopyrite et 
pyrrhotite. 
Immédiatement au N du bloc 1, UTM : 347272 E, 6146952 N. 

23642 Zone d'altération hydrothermale de 4 m de largeur orientée NE-SW dans un métagabbro. 30 % de quartz 
et feldspath. 6 % de pyrite et chalcopyrite disséminé. Echantilloné sur 30 cm dans la partie centrale. 
Immédiatement au N du bloc 1, UTM : 347246 E, 6146944 N. 

23643 Injections multidirectionnelles de quartz-feldzpath-hornblende visibles dans un rayon de 10 m dans un 
métagabbro. Dissémination de pyrite, chalcopyrite et pyrrhotite dans les veines et dans l'éponte. 
Localement, bordures centimétriques de sulfure massif. Présence de malachite. Échantillonné sur 2 m. 
Immédiatement au N du bloc 1, UTM : 347356 E, 6147055 N. 

23644 Zone d'altération hydrothermale d'un rayon de 10 m dans un métagabbro. Minéralisation disséminée et 
veinules locales multidirectionelles de pyrite, chalcopyrite et pyrrhotite. 
Immédiatement au N du bloc 1, UTM : 347144 E, 6147659 N. 



23645 Injections multidirectionelles de quartz-feldspath-hornblende dans un métagabbro. Minéralisation 
disséminée et noisettes de chalcopyrite, pyrite et pyrrhotite. 
Immédiatement au N du bloc 1, UTM : 347339 E, 6146868 N. 

23646 Éponte de 23645. Dissémination de pyrite, chalcopyrite et covellite. Échantillonné sur 10 cm. 
Immédiatement au N du bloc 1, UTM : 347339 E, 6146868 N. 

23647 Bloc angulaire de diamètre métrique de roche méta-volcanique rouillée. 20-25 % de pyrite et pyrrhotite 
disséminée. 
Bloc 1, UTM : 342837 E, 6139776 N. 

23648 Bloc angulaire de clinopyroxénite. 
Bloc 1, UTM : 342735 E, 6139790 N. 

23649 Comme 23648. 
Bloc 1, UTM : 342814 E, 6139947 N. 

23650 Filets millimétriques de pyrite, chalcopyrite et bornite (5-7 %) sur une épaisseur de 4 cm dans un 
métabasalte (amphibolite). Veinules de quartz-feldspath. 
Bloc 1, UTM : 346263 E, 6135186 N. 

23651 Aire oxydée de 2 m par 30 cm dans un gneiss parallèlement à la foliation. 
Bloc 4, UTM : 350733 E, 6163754 N. 

23652 Veine de quartz contenant 2 % de pyrite et de la biotite dans un gneiss à biotite. 
Bloc 4, UTM : 353004 E, 6166062 N. 

23653 Gneiss à biotite fortement oxydé. 3-5 % de pyrite disséminé. 
Bloc 4, UTM : 353003 E, 6166062 N. 

23654 Gneiss à grenat vert foncé contenant 1-2 % de sulfures disséminés. 
Bloc 4, UTM : 353931 E, 6166700 N. 

23655 Méta-arkose bréchifiiée dans une zone de cisaillement NE-SW de 2.5 m de largeur. 2% de spéculante. 
Bloc 1, UTM : 346645 E, 6142403 N. 

23656 Gneiss calco-silicaté. Oxydation. 
Bloc 1, UTM : 345342 E, 6142586 N. 

23657 Dolomite oxydée. 
Bloc 1, UTM : 345238 E, 6142472 N. 

23658 Amphibolite oxydée. 
Bloc 1, UTM : 345282 E, 6142370 N. 

23659 Gneiss oxydé. 
Bloc 1, UTM : 345362 E, 6141680 N. 

23660 Schiste noir pyriteux. Échantillonné sur 1 m. 
Bloc 1, UTM : 345245 E, 6142714 N. 

23661 Schiste oxydé. 1 % de sulfures disséminés. 
Bloc 1, UTM : 345610 E, 6142784 N. 



23662 Brèche de faille d'une largeur de 50 cm dans une amphibolite. Surfaces et fractures limonitisées. 
Bloc 1, UTM : 345037 E, 6142780 N. 

23663 Schiste à grenat oxydé. 
Bloc 1, UTM : 344649 E, 6143826 N. 

23664 Basalte vert foncé limonitisé contenant 1-2 % de sulfures disséminés. Passages quartzeux. 
Bloc 1, UTM : 344899 E, 6143986 N. 

23665 Bloc sub-affleurant de schiste pyriteux. 
Bloc 1, UTM : 345389 E, 6138035 N. 

23666 Bloc sub-affleurant de schiste fortement oxydé. 10 % de sulfures. 
Bloc 1, UTM : 342932 E, 6138208 N. 

23667 Comme 23666. 
Bloc 1, UTM : 342770 E, 6137940 N. 

23668 Métabasalte (amphibolite). 5-8 % de sulfures disséminés. 
Bloc 1, UTM : 342732 E, 6137925 N. 

23669 Bloc de pyrrhotite massive en remplacement d'un chiste à grenat. Présence de chalcopyrite et bornite. 
Bloc 1, UTM : 342781 E, 6138099 N. 

23670 Amphibolite oxydée. 
Bloc 1, UTM : 342895 E, 6137789 N. 

23671 Bloc sub-affleurant d'amphibolite. Environ 5 % de pyrite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 346621 E, 6136255 N. 

23672 Amphibolite oxydée. Passages carbonatés, traces de sulfures. 
Bloc 1, UTM : 

23673 Schiste à grenat oxydé. 1-2 % de pyrite. 
Bloc 1, UTM : 

23674 Bloc angulaire sub-affleurant de schiste à grenat cisaillé. Veinules de quartz. 
Bloc 1, UTM : 

23675 Schiste à grenat oxydé. 1 % de pyrite. 
Bloc 1, UTM : 

23676 Amphibolite verte foncée. 1 % de sulfures disséminés. Présence de magnétite et de graphite. 
Bloc 1, UTM : 

23677 Amphibolite oxydée dans une zone de cisaillement. Traces de sulfures. 
Bloc 1, UTM : 346744 E, 6127690 N. 

23678 Gros bloc sub-affleurant de métabasalte limonitisé. 
Bloc 1, UTM : 346766 E, 6127271 N. 

23679 Métatuf vert pale. Surfaces et fractures limonitisées. Pyrite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 347359 E, 6128129 N. 



23680 Schiste limonitisé. Passages quartzeux. 
Bloc 1, UTM : 343597 E, 6127295 N. 

23681 Schiste à grenat fortement oxydé. Échantillonné sur 2 m. 
Bloc 1, UTM : 343545 E, 6127118 N. 

23682 Bande de schiste à grenat oxydé dans un gneiss calco-silicaté. 
Bloc 1, UTM : 343601 E, 6133831 N. 

23683 Schiste à séricite. Passages quartzeux. Surfaces oxydées. 
Bloc 1, UTM : 343463 E, 6135233 N. 

23684 Gneiss fortement limonitisé. Pyrite disséminée dans de petits bandes quartzeuses. 
Bloc 4, UTM : 353784 E, 6166621 N. 

23685 Comme 23684. À proximité d'une faille NE-SW. Échantillonné sur 2 m (écaillage). 
Juste au NE du bloc 4, UTM : 355846 E, 6167437 N. 

23686 Comme 23684. 
Juste au NE du bloc 4, UTM : 354285 E, 6167273 N. 

23687 Veine de quartz limonitisée dans un schiste à biotite. 
Bloc 4, UTM : 354467 E, 6166465 N. 

23688 Veine de quartz. 
Bloc 2, UTM : 341750 E, 6118231 N. 

23689 Éponte bréchifiée, en bodure S de 23688. 
Bloc 2, UTM : 3411750 E, 6118230 N. 

23690 Éponte silicifiée, en bordure N de 23688. 
Bloc 2, UTM : 341750 E, 6118232 N. 

23691 "Pod" de pyrrhotite massive isolé dans un gossan. 
Bloc 2, UTM : 341736 E, 6118254 N. 

23692 Veine de quartz dans un gossan. 
Bloc 2, UTM : 341736 E, 6118255 N. 

23693 Bande graphiteuse de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite ? semi-massive à massive. Partie superficielle 
échantillonnée. Tranchée TB2-4. 
Bloc 2, UTM : 341640 E, 6118055 N. 

23694 Gneiss fortement oxydé le long d'une bande de 4 m de largeur. Sulfures disséminés. 
Bloc 4, UTM : 354737 E, 6165684 N. 

23695 Gneiss oxydé. 
Bloc 4, UTM : 356276 E, 6167749 N. 

23696 Comme 23694, bande de 1 m de largeur. 
Bloc 4, UTM : 356233 E, 6167810 N. 

23697 Veinette quartz boudinée et-limonitisée dans un méta-gabbro. 



E du bloc 1, UTM : 349109 E, 6138087 N. 

23698 Veine de quartz-feldspath de 20 cm de largeur et parallèle à Si dans un méta-gabbro. 1 % de pyrite. 
E du bloc 1, UTM : 349123 E, 6138182 N. 

23699 Veine de quartz pyriteuse dans un méta-gabbro. 
E du bloc 1, UTM : 349084 E, 6138306 N. 

23700 Petites veines de quartz-feldspath dans un méta-gabbro. Pyrite, chalcopyrite et bornite. 
E du bloc 1, UTM : 348599 E, 6134694 N. 

23701 Métabacalte (amphibolite) avec veines et veinules de quartz-feldspatf épidotisées parallèles à SI . 
Dissémination de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite en bordure des veinules. 
Bloc 5, UTM : 345131 E, 6156105 N. 

23702 Bloc de méta-tuf avec dissémination de pyrite, pyrrhotite , chalcopyrite et bornite. Présence de malachite. 
Bloc 5, UTM : 345122 E, 6155703 N. 

23703 Amphibolite bréchifiée dans une zone de faille. Minéralisation semi-massive de pyrite, chalcopyrite et 
bornite. Présence de malachite. 
Bloc 5, UTM : 345842 E, 6155344 N. 

23704 Bloc de méta-tuf de 70 cm recoupé de veinules carbonatées. Fine dissémination de pyrite, pyrrhotite et 
chalcopyrite ? 
Bloc 1, UTM : 347662 E, 6130491 N. 

23705 Bloc angulaire métrique de méta-tuf. Dissémination de pyrite, chalcopyrite et bornite ? associée à des 
fractures. Présence de malachite. 
Bloc 1, UTM : 347657 E, 6130833 N. 

23706 Méta-tuf Faible dissémination de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite ? 
Bloc 1, UTM : 347057 E, 6130487 N. 

23707 Comme 23706. 
Bloc 1, UTM : 346954 E, 6130709 N. 

23708 Amphibolite à grenat (métabsalte). Dissémination de chalcopyrite et bornite. Présence de malachite. 
Bloc 1, UTM : 346966 E, 6130719 N. 

23709 Blocs sub-affleurants d'amphibolite dans une zone de faille. Veines de quatrz. Pyrite, pyrrhotite, 
chalcopyrite et bornite. 
Bloc 1, UTM : 346621 E, 6130295 N. 

23710 Dissémination de pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite et bornite associée à une veine de quartz dans la même 
zone de faille que 23709. 
Bloc 1, UTM : 346535 E, 6130384 N. 

23711 Dissémination de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite ? dans une amphibolite. 
Bloc 1, UTM : 346530 E, 6130335 N. 

23712 Fracture bréchifiée avec minéralisation de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite dans une amphibolite. 
Bloc 1, UTM : 346509 E, 6130275 N. 

23713 Amphibolite à grenats de 1-3 mm. Fine dissémination de pyrrhotite-pyrite. 



Bloc 1, UTM : 346239 E, 6130038 N. 

23714 Bloc angulaire métrique d'amphibolite à grenats de 1mm. Dissémination de pyrrhotite-pyrite. 
Bloc 1, UTM : 347351 E, 6125293 N. 

23715 Méta-tuf. Fine dissémination de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite ? 
Bloc 1, UTM : 347347 E, 6125223 N. 

23716 Comme 23715. 
Bloc 1, UTM : 347887 E, 6124207 N. 

23717 Amphibolite à grenats de 1-3 nun. (métabasalte) . Dissémination de pyrrhotite-pyrite. 
Bloc 1, UTM : 347247 E, 6123945 N. 

23718 Dissémination de pyrrhotite, pyrite, chalcopyrite et covellite ? en bordure d'une veine de quartz dans une 
amphibolite. 
Bloc 1, UTM : 346611 E, 6129594 N. 

23719 Bloc similaire à 23715. 
Bloc 1, UTM : 346642 E, 6129436 N. 

23720 Amphibolite. Dissémination de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite ?. 
Bloc 1, UTM : 346711 E, 6129040 N. 

23721 Bloc métrique sub-angulaire de méta-tuf recoupé d'une veine de quartz-carbonate. Veinules carbonatées. 
Fine dissémination de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite ? 
Bloc 1, UTM : 347227 E, 6122477 N. 

23722 Comme 23721. En place. 
Bloc 1, UTM : 347227 E, 6122477 N. 

23723 Amphibolite très oxidée. Dissémination de pyrrhotite-pyrite. 
Bloc 1, UTM : 347291 E, 6122176 N. 

23724 Gneiss quartzo-feldspathique à biotite-muscovite. Dissémination de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite ? 
Dans uns zone de faille NE-SW. 
Juste au NE du bloc 4, UTM : 355684 E, 6169265 N. 

23725 Veine de quartz de 4-5 cm dans un gnaiss quartzo-feldspathique à biotite et pyroxene. Pyrite et 
chalcopyrite associés au quartz. 
Coin SW du bloc 4, UTM : 349991 E, 6164029 N. 

23726 Veine de quartz de 50 cm dans un gneiss quartzo-feldspathique à biotite et pyroxene. Veine parallèle à 
SI. Dissémination de pyrite et chalcopyrite. 
Coin SW du bloc 4, UTM : 350026 E, 6163949 N. 

23727 Gneiss quartzo-feldspathique à biotite. Dissémination de pyrite et chalcopyrite ? 
Coin SW du bloc 4, UTM : 349991 E, 6163904 N. 

23728 Cgmme 23726. 
Coin SW du bloc 4, UTM : 350020 E, 6163877 N. 

23729 Bande bréchiquede pyrrhotite masssive. Fragments de schiste graphitique. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341853 E, 6118132 N. 



23730 Amphibolite à grenat altérée. En contact E avec 23729. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341854 E, 6118132 N. 

23731 Amphibolite à grenat chloritisée. En contact W avec 23729. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341852 E, 6118131 N. 

23732 Gossan terreux jaune. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341852 E, 6118133 N. 

23733 Gossan terreux brun rouge. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341853 E, 6118133 N. 

23734 "Pod" de pyrrhotite massive de 50 cm dans le gossan surmontant 23729. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341854 E, 6118129 N. 

23735 Partie plus graphiteuse de la bande de pyrrhotite massive 23729. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341854 E, 6118132 N. 

23736 Veine de quartz-feldspath limonitisée dans un gneiss quartzo-feldspathique. Dissémination fine de 
sulfures. 
À l'E du bloc 1, UTM : 355328 E, 6131953 N. 

23737 Gneiss quartzo-feldspathique à grenat. Dissémination fine de sulfures. 
À l'E du bloc 1, UTM : 355335 E, 6131949 N. 

23738 Veine de quartz-feldspath-hornblende limonitisée. Sulfures disséminés. 
À l'E du bloc 1, UTM : 355390 E, 6131891 N. 

23739 Veine de quartz-feldspath dans un gneiss quartzo-feldspathique à biotite. 
A l'E du bloc 1. UTM : 355390 E 61631891 N. 

23740 Bloc sub-a$leurant d'amphibolite dans une zone de faille N-S. Dissémination de pyrite et pyrrhotite. 
Bloc 4, UTM : 350271 E, 6163539 N. 

23741 	Veines et veinules 	 -de quartz-feldspath dans-une-amphibolite. Dissémination et 
noisettes massives de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite. 
À l'E du bloc 1, UTM : 348991 E, 6138993 N. 

23742 Petite veine de quartz-feldspath dans un méta-gabbro. Pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite disséminées et 
semi-nassives. 
À 1'E du bloc 1, UTM : 348990 E, 6138992 N. 

23743 Veinules de quartz-feldspath dans un méta-gabbro. Noisettes massives de pyrite, pyrrhotite et 
chalcopyrite. 
À l'E du bloc 1, UTM : 348991 E, 6138992 N. 

23744 Veine de quartz-feldspath dans un méta-gabbro. Noisettes et nodules massifs atteignant 7 cm de 
pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite. 
À l'E du bloc 1, UTM : 348991 E, 6138991 N. 

23745 Veinules de quartz-feldspath dans un méta-gabbro. Pyrite, pyrrhotite et magnétite disséminées. 
À l'E du bloc 1, UTM : 348990 E, 6138990 N. 



23746 Veinules de quartz-feldspath micro-plissées dans un méta-gabbro. Dissémination et noisettes massives de 
pyrrhotute, pyrite et chalcopyrite. Présence de covellite, bornite et malachite. 
À l'E du bloc 1, UTM : 348990 E, 6138990 N. 

23747 Comme 23746. 
À l'E du bloc 1, UTM : 348989 E, 6138990 N. 

23748 Comme 23746. 
À l'E du bloc 1, UTM : 348990 E, 6138992 N. 

23749 Veine de quartz-feldspath dans un méta-gabbro. Pyrite, pyrrhotite, magnétite, chalcopyrite et covellite. 
Veine et éponte échantillonnées. 
À l'E du bloc 1, UTM : 349008 E, 6138987 N. 

23750 Comme 23749. 
À 1'E du bloc 1, UTM : 349009 E, 6138987 N. 

23751 	Veine de diopside, quartz et feldspath dans une fracture perpendiculaire à Si d'un métahasalte 
(amphibolite). Pyrite et pyrrhotite (2-3 %) disséminés. 
Bloc 1, UTM : 345779 E, 6134108 N. 

23752 Amphibolite à grenats (métabasalte). Bande rouillée de 2.5 m de largeur. Pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 343625 E, 6131419 N. 

23753 Bande de 25 cm de largeur avec 5-8 % de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite ? disséminés dans un 
métabacalte (amphibolite). 
Bloc 1, UTM : 343324 E, 6130920 N. 

23754 Bande d'amphibolite à grenat (métabasalte) contenant 2-3 % de pyrrhotite et pyrite disséminés sur une 
largeur de 40 cm. Veinules de quartz. 
Bloc 1, UTM : 343100 E, 6130993 N. 

23755 Bade d'amphibolite à grenat (métabasalte) de 50 cm contenant 3-5 % de pyrrhotite et pyrite ? 
disséminé. 
Bloc 1, UTM : 343017 E, 6131300 N. 

23756 Brèche carbonatée dans une amphibolite sur une distance de 2 m. 1 à 2 % de pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 343305 E, 6131324 N. 

23757 Bande rouillée de 1 m dans une amphibolite (métabasalte). Pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 343377 E, 6131363 N. 

23758- Non utilisés. 
23900 
23901- Tranchée dans une bande de clinopyroxénite. Échantillonnage sur 1 m (écaillage). 
23945 Bloc 1, UTMs : 23901 : 343190 E, 6139166 N. 

23902 : 343189 E, 6139166 N. 
23903 : 343188 E, 6139166 N. 
23904 : 343187 E, 6139166 N. 
23905 : 343186 E, 6139166 N. 
23906 : 343185 E, 6139166 N. 
23907: 343184 E, 6139166 N. 
23908 : 343183 E, 6139166 N. 
23909: 343182 E, 6139191 N. 



23910 : 343181 E, 6139191 N. 
23911 : 343180 E, 6139166 N. 
23912 : 343179 E, 6139166 N. 
23913 : 343 178 E, 6139166 N. 
23914 : 343177 E, 6139163 N. 
23915 : 343 176-E, 6139166 N. 
23916 : 343175 E, 6139188 N. 
23917 : 3431144-E, 6139191 N. 
23918 : 343173 E, 6139216 N. 
23919 : 343/172 -E05-139166 6i39166 N. 
23920 : 343171 E, 6139166 N. 
23921 : 3431-74E, 6139166 N. 
23922 : 343169 E, 6139166 N. 
23923 : 343168-E, 6139166 N. 
23924 : 343167 E, 6139166 N. 
23925 : 3431•66-E,-6-139166 N. 
23926 : 343165 E, 6139166 N. 
23 927 : 343164-E,--6139-166 N. 
23928 : 343163 E, 6139166 N. 
23929 : 343142-E,-6139166 N. 
23930 : 343161 E, 6139166 N. 
23931 : 34466 €, 6139-166 N. 
23932 : 343159 E, 6139166 N. 
23933 : 3431-58-E,-6139166 N. 
23934 : 343157 E, 6139176 N. 
23935 : 343156-E,-6139176 N. 
23936 : 343155 E, 6139176 N. 
23937 : 3431-54-E,-6139176 N. 
23938 : 343153 E, 6139176 N. 
23939 : 34348 E,-6-139174 N. 
23940 : 343147 E, 6139174 N. 
23941 : 343146-E, 6139174 N. 
23942 : 343145 E, 6139174 N. 
23943 : 343144-E,-6139174 N. 
23944 : 343143 E, 6139174 N. 
23945 : 343142-E,-6139174 N. 

23946- No,n-utilisés. 
23950 
23951 Veinules de quartz dans un méta-gabbro ? silicifié. Pyrite et bornite ? 

E du bloc 1, UTM : 348644 E, 6134826 N. 

23952 Méta-gabbro bréchifié, silicifié, dans une zone de cisaillement. Pyrite. 
E du bloc 1, UTM : 348644 E, 6133633 N. 

23953 Veine de quartz-carbonate ? dans un méta-gabbro. Sulfures disséminés. 
E du bloc 1, UTM : 348712 E, 6133326 N. 

23954 Veine de quartz-calcite dans une amphibolite. 2 % de gros cristaux de pyrite. Malachite. 
E du bloc 1, UTM : 348770 E, 6132892 N. 

23955 Veine de quartz-feldspath d'une largeur de 5 cm dans un méta-gabbro. 10 % de pyrite. 
E du bloc 1, UTM : 349668 E, 6133174 N. 



23956 Veine de quartz limonitisée d'une largeur de 5 cm dans un méta-gabbro. 
E du bloc 1, UTM : 349540 E, 6134763 N. 

23957 Veines de quartz-feldspath limonitisées clans un méta-gabbro. 
E du bloc 1, UTM : 349471 E, 6134754 N. 

23958 Méta-gabbro dans une zone de faille NE-SW. Epidotisation des fractures. 5 % de pyrite. 
E du bloc 1, UTM : 348726 E, 6143552 N. 

23959 Méta-gabbro, au contact faillé avec gneiss. 3 % de pyrrhotite et pyrite disséminé. 
E du bloc 1, UTM : 348746 E, 6143635 N. 

23960 Méta-gabbro vert foncé. 1 % de sulfures. Échantillonné sur 1 m. 
E du bloc 1, UTM : 348560 E, 6144160 N. 

23961 Schiste à grenat faiblement oxydé. 
Bloc 1, UTM : 343243 E, 6138643 N. 

23962 Schiste fortement oxydé avec veinules de quartz. 
Bloc 1, UTM : 343413 E, 6138560 N. 

23963- Non utilisés. 
24050 

24051 Gneiss quartzo-feldspathique à biotite, hornblende et grenat. Faible minéralisation disséminée de pyrite et 
chalcopyrite ? 
Bloc 4, UTM : 348357 E, 6167262 N. 

24052 Bloc d'amphibolite avec minéralisation disséminée de pyrrhotite et pyrite. 
Bloc 1, UTM : 346120 E, 6133942 N. 

24053 Bloc de gneiss quartzo-feldspathique à hornblende et biotite. Dissémination et petites noisettes de 
pyrrhotite, pyrite, chalcopyrite et covellite ? 
Bloc 4, UTM : 352283 E, 6165153 N. 

24054 Bloc de méta-tuf avec très fine dissémination de sulfure. 
Bloc 4, UTM : 352366 E, 6165142 N. 

24055 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende et biotite. Petites lentilles de quartz.. Dissémination de pyrite, 
chalcopyrite et bornite. Présence de malachite. 
Bloc 4, UTM : 352375 E, 6165033 N. 

24056 Amphibolite. Fine dissémination de pyrite et chalcopyrite ? 
Bloc 4, UTM : 352346 E, 6165042 N. 

24057 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende et biotite. Dissémination de pyrite et chalcopyrite ? 
Bloc 4, UTM : 352508 E, 6164975 N. 

24058 Méta-tuf. Fine dissémination et veinules de sulfure limonitisées (pyrite et chalcopyrite ?). 
Bloc 4, UTM : 3522677 E, 6164749 N. 

24059 Gneiss quartzo-feldspathique à biotite. Veinules de quartz. Diss.mination de pyrite et chalcopyrite ? 
Bloc 4, UTM : 352694 E, 6164066 N. 



24060 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende et pyroxène. Dissémination de pyrrhotite, pyrite et 
chalcopyrite ? 
Bloc 4, UTM : 352648 E, 6164244 N. 

24061 Comme 24060. 
Bloc 4, UTM : 352189 E, 6165208 N. 

24062 Gneiss quartzo-feldspathique à grenat et pyroxene. Veinule de quartz. Dissémination de pyrite et 
chalcopyrite ?. Présence d'hématite. 
Bloc 4, UTM : 352168 E, 6165059 N. 

24063 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende et grenats de 1 mm. Dissémination fine de pyrrhotite , pyrite 
et chalcopyrite ? 
Bloc 4, UTM : 352152 E, 6164486 N. 

24064 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende, pyroxene et grenats de 2-3 mm. Zone limonitisée de 2 à 3 m. 
Pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite ? 
Bloc 4, UTM : 351532 E, 6166113 N. 

24065 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende. Dissémination de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite ? 
Bloc 4, UTM : 351542 E, 6165996 N. 

24066 Gneiss quartzo-feldspathique à biotite, hornblende et pyroxene recoupé d'une veine de quartz. 
Dissémination de pyrite et chalcopyrite dans le quartz. 
Bloc 4, UTM : 351362 E, 6165011 N. 

24067 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende, pyroxene et grenats de 2 mm. Dissémination de pyrite et 
chalcopyrite associée à des veinules de quartz. 
Bloc 4, UTM : 351354 E, 6165905 N. 

24068 Amphibolite. Dissémination uniforme de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite ? 
Bloc 4, UTM : 351450 E, 6166189 N. 

24069 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende et grenat. Veinules de quartz. Fine dissémination de pyrite et 
chalcopyrite ? 
Bloc 4, UTM : 351425 E, 6166279 N. 

24070 Gneiss calco-silicaté. Veines et veinules de quartz parallèles à SI. Faible dissémination de pyrite. 
chalcopyrite et molybdène ? associée aux veinules de quartz. 
Bloc 4, UTM : 351898 E, 6166219 N. 

24071 Comme 24070. Faible minéralisation. 
Bloc 4, UTM : 352190 E, 6165504 N. 

24072 Comme 24071. 
Bloc 4, UTM : 352171 E, 6165488 N. 

24073 Comme 24071. 
Bloc 4, UTM : 352276 E, 6165417 N. 

24074 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende et grenats de 1-2 mm. Dissémination de pyrrhotite, pyrite et 
chalcopyrite ? 
Bloc 4, UTM : 352337 E, 6165554 N. 



24075 Gros blocs métriques angulaires sub-affleurant d'amphibolite limonitisée. Dissémination de bornite et 
covellite 7 Présence de malachite et d'azurite. 
Bloc 1, UTM : 347116 E, 6137604 N. 

24076 Veine de quartz-feldspath recoupant une amphibolite à grenats de Imm. Dissémination fine de pyrite et 
pyrrhotite. 
Bloc 1, UTM :345834 E, 6137121 N. 

24077 Amphibolite. Dissémination de pyrrhotite, pyrite, bornite et chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 345835 E, 6137164 N. 

24078 Fracture épidotisée dans une amphibolite. Petites noisettes de pyrrhotite et pyrite. 
Bloc 1, UTM : 345650 E, 6137227 N. 

24079 Amphibolite. Dissémination de pyrite, chalcopyrite 7 et bornite ? 
Bloc 1, UTM : 344742 E, 6136104 N. 

24080 Schiste graphiteux. Dissémination de pyrite. 
Bloc 1, UTM : 345252 E, 6135523 N. 

24081 Dissémination de pyrrhotite et pyrite dans une amphibolite. Veine de quartz. 
Bloc 1, UTM : 345411 E, 6135626 N. 

24082 Veine de quartz-feldspath épidotisée de 20 cm associée à une zone de cisaillement dans un métabasalte 
(amphibolite). Dissémnation de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite. Présence de malachite. 
Immédiatement au S du bloc 4, UTM : 350655 E, 6164013 N. 

24083 Veine de quartz-feldspath épidotisée de quelques cm dans un métabasalte. Dissémination et noisettes 
massive de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite. 
Immédiatement au S du bloc 4, UTM : 350663 E, 6163888 N. 

24084 Comme 24083. Pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, malachite, azurite. 
Immédiatement au S du bloc 4, UTM : 350733 E, 6163907 N. 

24085 Bloc de métabasalte avec dissémination de pyrite et pyrrhotite associée à des veinules de uartz. 
Bloc 4, UTM : 350663 E, 6163888 N. 

24086 Veine de quartz de 6 cm dans un métabasalte avec pyrrhotite disséminée. 
Bloc 4, UTM : 350733 E, 6163907 N. 

24087 Gneiss quartzo-feldspathique à hornblende et biotite. Veine de quartz de 5 cm avec dissémination de 
pyrite et pyrrhotite. 
Bloc 4, UTM : 351645 E, 6164862 N. 

24088 Amphibolite. Fine diss.mination de pyrrhotite et pyrite associée à des veinules de quartz. 
Bloc 4, UTM : 351024 E, 6165790 N. 

24089 Gneiss calco-silicaté rubanné avec petites bandes de homblendite. Fine dissémination de pyrrhotite dns 
les bandes carbonatées. 
Bloc 1, UTM : 346040 E, 6131099 N. 

24090 Bloc d'amphibolite recoupé d'une veine de quartz. Amas semi-massif de pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite et 
bomite dans la veine de quartz. Présence de malachite. 
Bloc 1, UTM : 345422 E, 6132335 N. 



24091 Bloc sub-angulaire métrique de méta-tuf recoupé de petites veines carbonatées et de veinules de 
serpentine. Dissémination de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 345233 E, 6132287 N. 

24092 Bloc d'amphibolite recoupé de veinules de quartz. Dissémination de pyrite et pyrrhotite en bordure des 
veinules. 
Bloc 1, UTM : 345256 E, 6132272 N. 

24093 Bloc de 60 cm d'amphibolite graphiteuse recoupé d'une veine de quartz de 10 cm. Dissémination de 
pyrite, chalcopyrite, bornite et covellite ? en bordure de la veine. 
Bloc 1, UTM : 345327 E, 6132827 N. 

24094 Amphibolite. Dissémination de pyrrhotite et pyrite. 
Bloc 1, UTM : 345569 E, 6132929 N. 

24095 Dissémination de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite associée à une lentille de quartz de 10 cm par 40 cm 
dans un metabacalte-(amphibelite). 345470 E, 6133170 N. 

24096 Comme 24094. 
Bloc 1, UTM : 345545 E, 6133202 N. 

24097 Comme 24094. 
Bloc 1, UlM : 345405-E, &133753 N. 

24098 Bloc de méta-tuf. Sulfures très fins disséminés. 
Bloc 5,UTM : 344950£,6455847 N. 

24099 Bloc d'amphibolite recoupé d'une veine de quartz de 1-2 cm. Dissémination de pyrite et pyrrhotite en 
bordure de la veine. 
Bloc 5, UTM : 345164 E, 6158207 N. 

24100 Blpc-métrique sub-angulaire-de-méta-tuf -Dissémination très fine de pyrite et pyrrhotite. 
Bloc 5, UTM : 345337 E, 6157348 N. 

24101 Zope.de 	 cisaiitement timogitiç~au.contact.entpenu-métabasalte (amphibolite )-et-des métasédiments 
(méta-arkose). 
Bloc 1, -UTIM: 347020-E,4139559 N. 

24102 Amphibolite (métabasalte). Laminations quartzeuses et pyriteuses. Bloc sub-affleurant. 
Bloc 1,-UTM : X711-E, 6140625 N. 

24103 Métabasalte (amphibolite) avec 2 % de pyrite-pyrrhotite disséminé. Laminations quartzeuses. 
Bloc 1, UTA4 : 346685 E, 6440717 N. 

24104 Amphibolite avec de gros cubes de pyrites. Fractures fortement limonitisées. 
Bloc 1,-UTM : 346307-E, 6441332 N. 

24105 Tuf mafique chloritisé vert pale. Vésicules le long de la foliation N-S. " Cu-oxide staining". 
Bloc 1, —Un : 34£466 E, 6442280 N. 

24106 Pyrite massive dans un métahacalte (amphibolite). Surfaces et fractures limonitisées. 
Bloc 1, UTM : 346433-E,b141577 N. 



24107 Métabasaltes gris-noir aux surfaces oxidées. Fractures fortements épidotisées. 3-5 % de sulfures. 
Bloc 1, ITTM : 346620 E, 6140420 N. 

24108 Gros bloc de gneiss à grenat oxidé. Cristaux de gypse dans les fractures. 
Bloc 1, UTM : 347179 E, 6141733 N. 

24109 Schiste à biotite dans une quartzite. Limonitisation faible à modérée. Échantillonné sur 2 m. 
Bloc 1, UTM : 347053 E, 6142002 N. 

24110 Bloc de schiste à grenat gris-vert avec passages quartzeux. Limonite. 
Bloc 1, UTM : 346889 E, 6141058 N. 

24111 Bloc sub-affleurant d'amphibolite verte foncée s'oxidant dans les tons orangés. Petites veines de quartz. 
Bloc 1, UTM : 346246 E, 6141719 N. 

24112 Dyke d'amphibolite verte foncée s'altérant rougeatre. 10 % de pyrite et chalcopyrite. Traces de bornite et 
d'azurite aux fractures. 
Bloc 1, UTM : 346517 E, 6142555 N. 

24113 Schiste à grenat. Petite bande faiblement pyritisée, limonitisation des fractures. 
Bloc 1, UTM : 344857 E, 6139049 N. 

24114 Bloc de schiste graphiteux. Dissémination de pyrrhtite. 
Bloc 1, UTM : 344886 E, 6139013 N. 

24115 Veine de calcite avec inclusions de pyrite-pyrrhotite et cristaux automorphes de hornblende dans un 
métabasalte (amphibolite). 
Bloc 1, UTM : 344951 E, 6138819 N. 

24116 Quartz avec limonitisation jaune orangé dans un schiste grisatre de granulométrie moyenne. 
Bloc 2, UTM : 341181 E, 6118406 N. 

24117 Amphibolite fortement oxidée. 
Bloc 2, UTM : 341695 E, 6118195 N. 

24118 Gossen de couleur orangée dans une amphibolite. 
Bloc 2, UTM : 341719 E, 6118181 N. 

24119 Veine de quartz dans le même affleurement que 24118. 
Bloc 2,UTM: 341176 E, 6118178 N. 

24120 Cisaillement fortement oxidé dans une amphibolite. Échantillonné sur une longueur de 1 m et une largeur 
de 20 cm. 
Bloc 2, UTM : 341591 E, 6118033 N. 

24121 Gossen bréchique rouge-orange brillant. 
Bloc 2, UTM : 341563 E, 6118130 N. 

24122 Petit cisaillement E-W dans une amphibolite. Surfaces et zones bréchifiées fortement limonitisées. 
Bloc 2, UTM : 341319 E, 6118195 N. 

24123 Petite structure angulaire E-W bréchifiée, limonitésée. Dissémination de sulfiures en cassure fraiche. 
Bloc 2, UTM : 341295 E, 6118267 N. 



24124 Amphibolite verdâtre silicifiée. Passages quartzeux avec dissémination de sulfures. 
Bloc 2, UTM : 341936 E, 6118951 N. 

24125 Schiste à grenat fortement oxidé. 
Bloc 2, UTM : 341625 E, 6118083 N. 

24126 Zone de cisaillement fortement oxidée au contact entre une amphibolite et un schiste à grenat. 
Bloc 2, UTM : 341808 E, 6118062 N. 

24127 Métabasalte limonitisé. 
Bloc 2, UTM : 341251 E, 6118406 N. 

24128 Schiste à grenat fortement oxidé, de couleur rouge brique. 
Bloc 2, UTM : 341235 E, 6118458 N. 

24129 Petit gossen dans une amphibolite oxidée. 
Bloc 2, UTM : 341257 E, 6118368 N. 

24130 Bloc de métatuf contenant 1 % de pyrite. Oxyde de fer aux fractures. 
Bloc 2, UTM : 342012 E, 6119114 N. 

24131 Petit gossen dans un schiste gris verdâtre. 
Bloc 2, UTM : 342242 E, 6119934 N. 

24132 Amphibolite oxidée avec veine graphiteuse. 
Bloc 2, UTM : 344397 E, 6117982 N. 

24133 Petit cisaillement N-S dans un métahasalte. Structure d'une largeur de 10 cm. Limonitisation des 
fractures. 
Bloc 2, UTM : 343952 E, 6116137 N. 

24135 Faible oxidation le long de la schistosité dans un métabasalte. 
Bloc 2, UTM : 344012 E, 6116336 N. 

24136 Bloc angulaire de roche métavolcanique fortement oxidée. 
Bloc 1, UTM : 343468 E, 6138834 N. 

24137 Basalte chloritisé. 5 à 10 % de sulfures disséminés. 
Bloc 1, UTM : 342991 E, 6138034 N. 

24138 Même affleurement que 24137. Environ 10 m plus au N. 
Bloc 1, UTM : 342932 E, 6138006 N. 

24139 Roche métavolcanique grise-verdâtre ave 1-2 % de sulfures disséminés. 
Bloc 1, UTM : 343177 E, 6137845 N. 

24140 Schiste à chlorite avec traces de pyrrhotite. Affleurement intensément plissé. 
Bloc 1, UTM : 344416 E, 6142279 N. 

24141 Bloc sub-angulaire de métabasalte avec altération hydrothermale. 
Bloc 4, UTM : 351024 E, 6165790 N. 

24142 Veine de quartz oxydée de 1 cm dans un gneiss. 
Bloc 4, UTM : 352270 E, 6165315 N. 



24143 Amphibolite fortement oxydée. 
Bloc 4, UTM : 353406 E, 6164885 N. 

24144 Bande de schiste à biotite oxydée de 20 cm contenant 1 % de sulfures disséminés. 
Bloc 4, UTM : 352225 E, 6164950 N. 

24145 Schiste à graphite pyriteux fortement oxydé. 
Bloc 4, UTM : 351967 E, 6166081 N. 

24146 Gneiss à grenat vert moyen. 1 % de sulfures disséminés. 
Bloc 4, UTM : 351512 E, 6166379 N. 

24147 "Stockwork" de quartz au contact d'un métabasalte et d'un gneiss. Fractures fortement limonitisées. 
Échantillonné sur 1 m (écaillage). 
Bloc 4, UTM : 351485 E, 6166387 N. 

24148 Métabasalte oxydé au contact d'un gneiss. 
Bloc 4, UTM : 351251 E, 6166988 N. 

24149 Non utilisé. 

24150 Gneiss granitique fortement oxydé. Traces de sulfures. 
Bloc 4, UTM : 350950 E, 6167141 N. 

24151 Fracture E-W épidotisée dans un métabasalte. Pyrite, chalcopyrite, malachite et azurite. Secteur de 
l'indice Couture. 
Bloc 1, UTM : 346432 E, 6141930 N. 

24152 Bande épidotisée de 5 cm dans une fracture E-W recoupant un métabasalte (amphibolite). 3-5 % de 
Chalcocite disséminée, formant localement de petites noisettes massives. Malachite. Secteur de l'indice 
Couture. 
Bloc 1, UTM : 346508 E, 6141899 N. 

24153 Métabasalte au contact de 24152. 
Bloc 1, UTM : 346508 E, 6141900 N. 

24154 Bande oxydée de 30 cm dans un métabasalte. 10 % de pyrite, chalcopyrite et bornite disséminée, formant 
localement des lentilles millimétriques et de petites noisettes massives. 
Bloc 1, UTM : 346474 E, 6141697 N. 

24155 Amphibolite. Dissémination de pyrite et chalcopyrite. Présence d'hématite. 
Bloc 1, UTM : 347061 E, 6140066 N. 

24156 Bloc angulaire d'amphibolite se débitant en plaquettes de 1-2 cm. Pyrite. 
Bloc 1, UTM : 347061 E, 6140065 N. 

24157 Fracture NE-SW limonitisée et épidotisée dans des métasédiments (méta-arkose). Pyrite, hématite et 
magnétite avec traces de chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 346422 E, 6142319 N. 

24158 Métabasalte (amphibolite). Dissémination de Pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite et magnétite ? le long d'une 
fracture NE-SW épidotisée. 
Bloc 1, UTM : 346422 E, 6143198 N. 



24159 Cisaillement N-S dans un métabasalte, en bordure d'une faille NW-SE. Petite bande bréchique épidotisée 
contenant de petites noisettes de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 346422 E, 6143198 N. 

24160 Fissures limonitisées dans un métabasalte. Dissémination de pyrite. 
Bloc 1, UTM : 343213 E, 6140935 N. 

24161 Bloc de schiste micacé à hornblende et grenat. Dissémination de pyrite et pyrrhotite. 
Bloc 1, UTM : 343299 E, 6140609 N. 

24162 Minéralisation disséminée de chalcopyrite, pyrite et pyrrhotite dans une fracture E-W recoupant un 
métabasalte (amphibolite). En marge d'une faille NE-SW. 
Bloc 1, UTM : 344936 E, 6138824 N. 

24163 Faible dissémination et pyrite et chalcopyrite dans une amphibolite. 
Bloc 1, UTM : 344863 E, 6137522 N. 

24164 Métatuf lenticulaire dans des métasMiments (méta-arkose). Fine dissémination de pyrite, pyrrhotite et 
chalcopyrite ?. 
Bloc 1, UTM : 347294 E, 6130748 N. 

24165 Bloc métrique angulaire de gneiss quartzo-feldpathique. Pyrite, chalcopyrite et petits nodules d'hématite. 
Bloc 1, UTM : 346816 E, 6131003 N. 

24166 Dissémination de pyrite et chalcopyrite dans une fracture E-W recoupant un méta-basalte (amphibolite). 
Bloc 1, UTM : 346424 E, 6131005 N. 

24167 Bloc de schiste chloriteux fortement limonitisé. Dissémination de pyrite et chalcopyite. 
Bloc 1, UTM : 345362 E, 6130719 N. 

24168 Bloc de roche méta-volcanique limonitisée. Dissémination et petites noisettes de pyrite et chalcopyrite. 
Malachite. 
Bloc 1, UTM : 345049 E, 6131417 N. 

24169 Bande de 30 à 40 cm de schiste micacé à grenats de 1 cm dans une méta-arkose. Minéralisation de pyrite, 
pyrrhotite et chalcopyrite disséminés. 
Bloc 1, UTM : 347631 E, 6131169 N. 

24170 Bloc schisteux d'amphibolite avec veinules de quartz. Dissémination de pyrite, limonitisation des 
fractures. 
Bloc 1, UTM : 347688 E, 6132379 N. 

24171 Bloc angulaire métrique de méta-tuf avec veinules de quartz. Dissémination fine de pyrite et chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 347534 E, 6132655 N. 

24172 Bloc de métatuf. Dissémination fine de pyrite et pyrrhotite. 
Bloc 1, UTM : 347365 E, 6133803 N. 

24173 Métatuf chloritisé. Fine dissémination de pyrite et pyrrhotite. 
Bloc 1, UTM : 347313 E, 6134019 N. 

24174 Méta-gabbro. Dissémination de pyrite et chalcopyrite en bordure d'une veinule de quartz. Présence de 
malachite. 



Bloc 1, UTM : 346605 E, 6134106 N. 

24175 Comme 24174. 
Bloc 1, UTM : 346572 E, 6134297 N. 

24176 Comme 24174. Petites noisettes de pyrite à proximité de veinules de quartz. 
Bloc 1, UTM : 346617 E, 6134028 N. 

24177 Bloc d'amphibolite chloritisée et limonitisée. 25 % de pyrite-pyrrhotite avec traces de chalcopyrite. 
Présence de malachite. 
Bloc 1, UTM : 346846 E, 6133385 N. 

24178 Bloc angulaire de gneiss quartzo-feldspathique. Dissémination de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite. 
Présence de malachite. 
Bloc 1, UTM : 346849 E, 6132968 N. 

24179 Amphibolite à grenat. Dissémiation de pyrrhotite. 
Bloc 1, UTM : 345101 E, 6138776 N. 

24180 Cisaillement carbonaté riant une amphibolite à grenat. Bréchification et limonitisation. 
Bloc 1, UTM : 345102 E, 6138776 N. 

24181 Comme 24180. 
Bloc 1, UTM : 345150 E, 6138817 N. 

24182 Cisaillement épidotisé sur 30 à 40 cm de largeur, en marge d'une faille WNW-ESE. Dissémination de 
pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite et magnétite. 
Bloc 1, UTM : 346699 E, 6141820 N. 

24183 Petit cisaillement chloritisé et limonitisé dans une amphibolite à grenat. Dissémination de pyrite, 
pyrrhotite et chalcopyrite ? 
Bloc 1, UTM : 345664 E, 6139521 N. 

24184 Veinules de quartz-feldspath parallèles à S1 dans une amphibolite. Pyrite et chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 342836 E, 6139019 N. 

24185 Amphibolite. Dissémination de pyrite et chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 345597 E, 6136200 N. 

24186 Fracture épidotisée dans un métabasalte (amphibolite). Dissémination de chalcopyrite et malachite. 
Bloc 1, UTM : 346641 E, 6135954 N. 

24187 Amphibolite. Dissémination et petites noisettes de pyrite-pyrrhotite et chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM :346051 E, 6133619 N. 

24188 Amphibolite à grenat massive. Dissémination fine de pyrite-pyrrhotite, chalcopyrite et bornite. En marge 
d'une faille NE-SW. 
Bloc 1, UTM : 346010 E, 6133725 N. 

24189 Le long de la même faille que 24188. Amphibolite bréchifiée avec dissémination et petites noisettes de 
pyrite et pyrrhotite. 
Bloc 1, UTM : 345982 E, 6133658 N. 

24190 Amphibolite. Fine dissémination et laminations de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite. 



Bloc 1, UTM : 346107 E, 6133705 N. 

24191 Amphibolite. Dissémination de pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite et bomite. Présence de malachite. 
Bloc 1, UTM : 346067 E, 6133575 N. 

24192 Amphibolite. Pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 346044 E, 6133363 N. 

24193 Amphibolite à grenat de 1-2 min. Dissémination de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite le long d'une bande 
de 1m. 
Bloc 1, UTM : 346120 E, 6133732 N. 

24194 Amphibolite et veine de quartz de 10 cm parallèle à S1. Dissémination et petites noisettes de pyrrhotite et 
chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 345977 E, 6134000 N. 

24195 Bande d'amphibolite de 25-30 cm avec fine minéralisation disséminée de pyrrhotite et chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 345932 E, 6133998 N. 

24196 Amphibolite et veinules de quartz parallèles à Si. Fine minéralisation disséminée de pyrrhotite. 
Bloc 1, UTM : 345820 E, 6134154 N. 

24197 Comme 24196. 
Bloc 1, UTM : 345885 E, 6134139 N. 

24198 Amphibolite à grenat rubanée . Petites bandes quartzeuses. Dissémination de pyrrhotite. 
Bloc 1, UTM : 345775 E, 6134170 N. 

24199 Comme 24198. Dissémination de pyrrhotite et pyrite. 
Bloc 1, UTM : 345501 E, 6134290 N. 

24200 Amphibolite chloritisée et limonitisée. Veines de quartz. Pyrrhotite ? 
Bloc 1, UTM : 345872 E, 6134196 N. 

24201 Zone épidotisée de 25 cm de large dans un métabasalte, prés d'une faille NE-SW. Pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 346630 E, 6142373 N. 

24202 Bloc métrique d'amphibolite oxydée. 
Bloc 1, UTM : 345626 E, 6142935 N. 

24203 	Gneiss calcosilicaté. 
Bloc 1, UTM : 345365 E, 6142601 N. 

24204 Roche calco-silicatée dans une zone de faille NW-SE. Pyrite. 
Bloc 1, UTM : 345380 E, 6141179 N. 

24205 Dissémination de chalcopyrite (1-2 %) dans un métabasalte près d'une veinule feldspathique épidotisée. 
Bloc 1, UTM : 345408 E, 6143042 N. 

24206 Schiste oxydé. Sulfures disséminés. 
Bloc 1, UTM : 345423 E, 6137986 N. 

24207 Veine de quartz au contact d'un métabasalte et d'un schiste. 3-4 % de pyrite disséminé dans le 
métabasalte, en bordure de la veine. 



Bloc 1, UTM : 342731 E, 6137987 N. 

24208 Bande de schiste à grenat oxydée. Pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 343673 E, 6132909 N. 

24209 Comme 24208. 
Bloc 1, UTM : 343507 E, 6133788 N. 

24210 Gneiss quartzo-feldspathique à biotite. 10 à 15 % de pyrrhotite disséminée. 
Bloc 4, UTM : 356322 E, 6167343 N. 

24211 Comme 24210. 
Bloc 4, UTM : 3562522 E, 6167705 N. 

24212 Veine de quartz-feldspath. Sulfures disséminés. 
À l'E du bloc 1, UTM : 348703 E, 6133708 N. 

24213 Comme 242212. 
À l'E du bloc 1, UTM : 348794 E, 6134099 N. 

24214 Pyrite disséminée dans une veine de quartzo-feldspath épidotisée recoupant un métagabbro. 
A l'E du bloc 1, UTM : 348748 E, 6143412 N. 

24215 Comme 24214. 
À l'E du bloc 1,UTM : 348776 E, 6143484 N. 

24216 Comme 24214. Veine de 5-8 cm de largeur. 
À l'E du bloc 1, UTM : 348542 E, 6144210 N. 

24217- Non utilisés. 
24250 

24251 	Gneiss quartzo-feldspatique à hornblende-biotite. Bande rouillée de 50 cm. 1 % de pyrite disséminée. 
Faiblement graphiteux 
Bloc 1, UTM : 344411 E, 6139239 N. 

24252 Bloc angulaire de roche métavolcanique. 30 à 40 % de pyrite-pyrrhotite disséminée et le long de bandes 
laminaires massives. 
Bloc 1, UTM : 344378 E, 6139515 N. 

24253 Bloc angulaire de roche métavolcanique (métabasalte) contenant 25-30 % de pyrite-purrhotite disséminée 
et en petites bandes millimétriques. 
Bloc 1, UTM 343836 E, 6139531 N. 

24254 Bloc angulaire de diamètre métrique d'amphibolite. 10 à 15 % de pyrrhotite-pyrite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 343430 E, 6139530 N. 

24255 Gneiss quartzo-feldspathique à biotite et hornblende. Indice malique de 75. Bande rouillée de 1 m. 
Bloc 1, UTM : 343270 E, 6139509 N. 

24256 Schiste à muscovite (mylonite). 
Bloc 1, UTM : 343200 E, 6139185 N. 

24257 Amphibolite massive de granulométrie moyenne. Indice malique de 95. 
Bloc 1, UTM : 343200 E, 6139210 N. 



24258 Amphibolite massive de granulométrie fine. 15 % de pyrrhotite disséminée. Faiblement graphiteuse. 
Bloc 1, UTM : 343190 E 6139160 N. 

24259 Comme 24258. 10 % de pyrrhotite disséminée. Faiblement graphitique. 
Bloc 1, UTM : 343180 E, 6139195 N. 

24260 Comme 24258. 10 % de pyrrhotite disséminée. Faiblement graphitique. 
Bloc 1, UTM : 343170 E, 6139240 N. 

24261 Roche métavolcanique (méta-tuf). Aire rouillée d'un diamètre de 7 m. 10 % de pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 345752 E, 6139477 N. 

24262 Schiste à biotite, muscovite et grenat. Graphiteux. Bande rouillée d'au moins 2.5 m. Faiblement à non 
magnétique. 
Bloc 2, UTM : 343420 E, 6117667 N. 

24263 Clinopyroxénite massive. Fortement magnétique. 
Bloc 2, UTM : 343280 E, 6117700 N. 

24264 Amphibolite à grenat (40 %). Bande rouillée de 3 m. Pyrrhotite disséminée. 
Bloc 2, UTM : 341646 E, 6118041 N. 

24265 Comme 24263. 
Bloc 2, UTM : 343198 E, 6117821 N. 

24266 Comme 24263. 
Bloc 2, UTM : 343223 E, 6117846 N. 

24267 Gneiss quartzo-feldspatique à hornblende, biotite, muscovite. Bande rouillée de 30 cm. 10 à 15 % de 
pyrrhotite disséminée. Traces de chalcopyrite. 
Bloc 2, UTM : 342055 E, 6118116 N. 

24268 Comme 24267. Bande rouillée d'au moins 60 cm. 10 % de pyrrhotite-pyrite disséminé. 
Bloc 2, UTM : 342040 E, 6118122 N. 

24269 Comme 24267. Bande rouillée de 1 m. 10 % de pyrrhotite-pyrite disséminé. Traces de chalcopyrite. 
Bloc 2, UTM : 342020 E, 6118105 N. 

24270 Veine de quartz feldspath dans un gneiss quartzo-feldspatique à hornblende, biotite, muscovite et grenat. 
10 % de pyrite-pyrrhotite. 
Bloc 2, UTM : 341971 E, 6118272 N. 

24271 Gneiss quartzo-feldspatique à hornblende et biotite. Bande rouillée de 50 cm. 10 à 15 % de pyrrhotite 
disséminé. 
Bloc 2, UTM : 341905 E, 6118135 N. 

24272 Masse lenticulaire d'une épaisseur de 40 cm et d'une longueur de 1.5 m de pyrrhotite massive, bréchique. 
Fragments angulaires atteignant 2 cm de schiste graphiteux. 
Bloc 2, UTM : 341855 E, 6118128 N. 

24273 Bande rouillée de 75 cm, en continuité latérale avec 24272. Altération très marquée. Forte concentration 
de pyrrhotite. 
Bloc 2, UTM : 341880 E, 6118123 N. 



24274 Amphibolite à grenat (35 %) sur 50 cm, schiste à biotite-muscovite sur 15 cm, bande de graphite de 3 cm 
et gneiss quartzo-feldspathique à biotite, muscovite, hornblende et grenat. Echantilloné sur 1 m. En 
contact S avec 24273. 
Bloc 2, UTM : 341880 E, 6118122 N. 

24275 Amphibolite à grenat. Echantillonné sur 1 m. En contact N avec 24273. 
Bloc 2, UTM : 341880 E, 6118124 N. 

24276 Comme 24275. Echantillonné sur 1 m dans la suite N de ce dernier. 
Bloc 2, UTM : 341880 E, 6118125 N. 

24277 Gneiss quartzo-feldspatique à hornblende, biotite, muscovite et grenat. Bande rouillée de lm. 10 % de 
pyrrhotite et pyrite disséminé. 
Bloc 2, UTM : 341774 E, 6118064 N. 

24278 Amphibnolite. Indice mafique de 98. 1 % de pyrrhotite disséminé. 
Bloc 1, UTM : 343869 E, 6121072 N. 

24279 Amphibolite à grenat (40 %). Bande rouillée de 1.25 m. 1 % de pyrrhotite disséminé. 
Bloc 1, UTM : 343884 E, 6121164 N. 

24280 Gros bloc angulaire de roche métavolcanique rubannée, constituée à 70 % d'amphibolite à grenat. 3 % de 
pyrrhotite, pyrite, chalcopyrite et bornite. 
Bloc 1, UTM : 343953 E, 6122101 N. 

24281 Gneiss quartzo-feldspatique à hornblende, biotite et muscovite. Bande rouillée de I m. 3 à 5 % de 
pyrrhotite et pyrite disséminé. 
Bloc 1, UTM : 343924 E, 6122111 N. 

24282 Schiste à muscovite. Bande rouillée de 1.5 m. De 1 à 3 % de pyrrhotite disséminé. Traces de chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 343975 E, 6122136 N. 

24283 Bloc angulaire de roche métavolcanique (métabasalte ?) traversé d'une petite veine de quartz. 15-20 % de 
pyrrhotite disséminé laminairement dans la partie méta-volcanique. 
Bloc 1, UTM : 343898 E, 6122497 N. 

24284 Amphibolite. Indice mafique de 98. Bande rouillée de 1.5 m. 2 % de pyrrhotite-pyrite disséminé. 
Bloc 1, UTM : 343849 E, 6122896 N. 

24285 Bloc angulaire de roche métavolcanique (méta-basalte ?). 15 % de pyrite disséminé laminairement. 
Immédiatement à l'W du bloc 1, UTM : 343275 E, 6122827 N. 

24286 Lentille de quartz de 5 cm d'épaisseur disposée parallèment à SI. 10 % de pyrite et chalcopyrite 
disséminé. 
Immédiatement à l'W du bloc I, UTM : 342956 E, 6122925 N. 

24287 Amphibolite. En contact avec 24286, échantillonné sur 20 cm de chaque coté. 5 à 10 % de pyrite et 
chalcopyrite. 
Immédiatement à l'W du bloc I, UTM : 342956 E, 6122925 N. 

24288 Lentille de quartz-feldspath et hornblende (5 %) de 15 cm de largeur et de 2 m de longueur orientée 
parallèlement à Si. 5 % de chalcopyrite, pyrite , pyrrhotite et bornite disséminé. 
Immédiatement à l'W du bloc 1, UTM : 342949 E, 6122929 N. 



24289 Amphibolite. Échantillonné sur 10 cm en contact avec 24288.2 à 5 % de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite 
disséminé. 
Immédiatement à l'W du bloc 1, UTM : 342949 E, 6122929 N. 

24290 Gneiss quartzo-feldspatique rubanné constitué à 50 % de bandes millimétriques de hornblende. 
Minéralisation pyriteuse dans une fracture recoupant SI. 
Bloc 1, UTM : 

24291 Amphibolite à grenat de 1 cm (40 %). Bande rouillée de 2 m. 3-5 % de pyrrhotite disséminé. 
Bloc 1, UTM : 343736 E, 6121467 N. 

24292 Amphibolite à grenat. Bande rouillée de 1.10 m. 2-3 % de pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 373248 E, 6121262 N. 

24293 Roche métavolcanique gneissique constituée de hornblende et plagioclase. Indice mafique de 70. Bande 
rouillée de 10 cm associée à une veine de quartz de 1 cm parallèle à SI. 
Immédiatement à l'W du bloc 1, UTM : 342491 E, 6122253 N. 

24294 Bloc de gneiss quartzo-feldspatique à hornblende et biotite traversé d'une petite veine de quartz 
minéralisée de 1 cm. 2 % de chalcopyrite et bornite. 
Immédiatement à l'W du bloc 1. 342481 E, 6122253 N. 

24295 Gneiss méta-volcanique à hornblende-plagioclase. Bande rouillée de 50 cm. 3-5 % de pyrrhotite 
disséminé. 
Immédiatement à l'W du bloc 1, UTM : 342571 E, 6122327 N. 

24296 Bloc angulaire de quartz contenant 5 % de pyrrhotite, pyrite, chalcopyrite et bornite disséminé. 
Immédiatement à l'W du bloc 1, UTM : 342596 E, 6122327 N. 

24297 Amphibolite. Filets de pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite et bornite dans une fracture recoupant SI. 
Immédiatement à l'W du bloc 1, UTM : 342972 E, 6122915 N. 

24298 Amphibolite. Bande de 10 cm contenant plusieurs lentilles centimétriques à décimétriques rouillées. 
Immédiatement à l'W du bloc 1, UTM : 342941 E, 6122964 N. 

24299 Comme 24297. 
Immédiatement à l'W du bloc 1, UTM : 342960 E, 6123080 N. 

24300 Lentille de quartz-feldspath de 2 cm d'épaisseur et d'une longueur 20 cm orientée parallèlement à S 1. 5-6 
% de pyrite et chalcopyrite disséminé. 
Immédiatement à l'W du bloc 1, UTM : 342955 E, 6123095 N. 

24301 Bloc de gneiss calco-silicaté fortement rubanné à structure zébrée. 1 % de pyrite disséminé. 
Bloc I, UTM : 347501 E, 6139483 N. 

24302 Métabasalte (amphibolite)., Indice mafique de 85. 1-3 % de pyrite et pyrrhotine disséminé. 
Bloc 1, UTM : 346622 E, 6141284 N. 

24303 Gros bloc angulaire rouillé de roche méta-volcanique constituée de petites bandes millimétriques riches en 
quartz et de bandes de 1 à 3 cm d'amphibolite à grenat. Dans la vallée (faille) au S-W de l'indice 2. 
Métabasalte échantillonnée sur un mètre, un mètre à l'E de l'indice Couture. 

Bloc 1, UTM : 345447 E, 6141801 N. 



24304 Petite veine de quartz dans un schiste à feldspath-muscovite-séricite. 1 % de pyrite disséminée. 
Hornblende en bordure de la veine. 
Bloc 1, UTM : 346335 E, 6141696 N. 

24305 Indice Couture. Zone minéralisée échantillonnée à partir de fragments. Chalcocite, malachite avec 
accessoirement chalcopyrite, bornite, azurite. Minéralisation associée à une zone de cisaillement 
Epidotisation marquée en bordure. 
Bloc 1, UTM : 346455 E, 6142333 N. 

24306 Métabasalte échantillonné sur un mètre, un métre à l'W de la zone minéralisée 
Bloc 1, UTM : 346453 E, 6142333 N. 

24307 Métabasalte échantillonné sur un mètre au contact w de l'indice Couture. 
Bloc 1, UTM : 346454 E, 6142333 N. 

24308 Métabasalte échantillonné sur un mètre au contact E de l'indice Couture. 
Bloc 1, UTM : 346456 E, 6142333 N. 

24309 Métabasalte échantillonnée sur un mètre, un mètre à l'E de l'indice Couture. 
Bloc 1, UTM : 346457 E, 6142333 N. 

24310 Bloc. Roche métavolcanique (métabasalte 7) fortement rouillée contenant 10 % de pyrite disséminée. 
Chalcopyrite et malachite (moins de 1 %). 
Bloc 1, UTM : 346863 E, 6141360 N. 

24311 Bloc angulaire de roche métavolcanique mafique à grain fin (métabasalte) contenant 20 % de sulfures 
disséminés. Pyrite, chalcopyrite, malachite, bornite. 
Bloc 1, UTM : 347113 E, 6140854 N. 

24312 Bloc subangulaire de métalricalte similaire à 24311. 3 à 5 % de pyrite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 347106 E, 6140854 N. 

24313 Bloc angulaire de roche volcano-sédimentaire constitué de petites bandes quartzeuses de 2-3 cm et 
d'amphibolite de 3-5 cm. 30 à 35 % de pyrite uniformément disséminée dans les bandes quartzeuses. 
Bloc 1, UTM : 347120 E, 6140854 N. 

24314 Bloc très rouillé de roche méta-volcanique (métabasalte) gris moyen, aphanitique, contenant 10 % de 
pyrite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 347172 E, 6140496 N. 

24315 Métabasalte (amphibolite) de granulométrie fine à moyenne. Indice malique de 95. Faible dissémination 
de pyrrhotite (1-3%). 
Bloc 1, UTM : 345101 E, 6139876 N. 

24316 Bloc aphanitique de roche métavolcanique finement laminée. 5% de laminations millimétriques 
quartzeuses. 1% de pyrite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 345106 E, 6139935 N. 

24317 Gneiss calco-silicaté alternant avec des bandes d'amphibolite. Bande rouillée de 15 cm contenant 5 % de 
pyrrhotite disséminée avec traces de bornite et chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 345091 E, 6140001 N. 

24318 Gneiss calco-silicaté fortement rubanné contenant 10% de bandes d'amphibolite. 1-3 % de pyrrhotite 
disséminée sur une épaisseur de 1 m. 



Bloc 1, UTM : 345090 E, 6140001 N. 

24319 Amphibolite massive contenant 50 % de grenats de 1-2 mm. 3-5 % de pyrrhotite et chalcopyrite sur une 
épaisseur de 30-50 cm. 
Bloc 1, UTM : 345097 E, 6140001 N. 

24320 Amphibolite à grenats similaire à 24319. 1-3 % de pyrrhotite et chalcopyrite disséminé. Échantillonné sur 
1 m. 
Bloc 1, UTM : 345096 E, 6139983 N. 

24321 Amphibolite à grenats. Bande massive d'une épaisseur de 1,5 m contenant 1 % de sulfures 
(chalcopyrite ?). 
Bloc 1, UTM : 345204 E, 6139908 N. 

24322 Bande d'amphibolite à grenats d'une épaisseur de 30 cm au contact de veine de quartz de 1 m parallèle à 
SI. 1-3 % de pyrrhotite et chalcopyrite disséminé. 
Bloc 1, UTM : 345112, E, 6139998 N. 

24323 Amphibolite à grenats (5%). Granulométrie fine. 1% de sulfures (chalcopyrite ?) disséminée. 
Bloc 1, UTM : 345162 E, 6140002 N. 

24324 Amphibolite de granulométrie moyenne, fortement schisteuse, rubanée. 1 % de sulfures disséminés 
(chalcopyrite ?). 
Bloc 1, UTM : 343535 E, 6140842 N. 

24325 Amphibolite (métalaasalte). Indice mafique de 98. Bande rouillée de 75 cm contenant de 15 à 25 % de 
pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, URM : 343462 E, 6141126 N. 

24326 Schiste graphiteux dans une charnière de pli N-S. Affleurement d'un diamètre de 10 m. Pyrite-pyrrhotite 
disséminée. 
Bloc 1, UTM : 343764 E, 6141924 N. 

24327 Gros bloc sub-angulaire d'amphibolite à grenats atteignant 1 cm. 5-10 % de pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 346962 E, 6139249 N. 

24328 Brèche tectonique polymicte. Matrice hématitique. 15-25 % de muscovite. Traces d'épidote. 3 % 
d'hématite spéculaire. Graphite disséminé. 
Bloc 1, : UTM : 345403 E, 6139236 N. 

24329 Schiste à biotite-muscovite-séricite (mylonite). En contact E avec 24228. Graphite disséminé. 
Bloc 1, UTM : 345404 E, 6139236 N. 

24330 Bloc angulaire de schiste graphiteux contenant de 3-5 % de pyrrhotite-pyrite avec traces de chalcopyrite et 
bornite. 
Bloc 1, UTM : 345046 E, 6139254 N. 

24331 Bloc de schiste graphiteux similaire à 24330. 
Bloc 1, UTM : 344894 E, 6139143 N. 

24332 Amphibolite fortement cisaillée contenant des lentilles décimétriques avec pyrrhotite disséminée. En 
bordure N d'une faille NE-SW. 
Bloc 1, UTM : 345064 E, 6139014 N. 



24333 Comme 24332. Lentille de 1 m avec minéralisation disséminée. 
Bloc 2, UTM : 345005 E, 6138901 N. 

24334 Amphibolite bréchifiée en bordure d'une faille N-S. Matrice carbonatée. 1 % de sulfures (pyrite ?) très 
finement disséminés dans l'amphibolite. 
Bloc 1, UTM : 344936 E, 6138723 N. 

24335 Bloc angulaire de schiste graphiteux contenant 20 % de pyrite-pyrrhotite. 
Bloc 1, UTM : 344704 E, 6138519 N. 

24336 Bande rouillée d'amphibolite à grenats (5 %) sur 15 cm. 3-5 % de pyrite-pyrrhotite avec traces de 
chalcopyrite et bornite. 
Bloc 1, UTM : 344914 E, 6138938 N. 

24337 Gros bloc angulaire d'amphibolite à grain grossier traversée d'une veine de calcite avec cristaux 
automorphes de hornblende (15 %) et de quartz (10 %). 5-8 % de pyrrhotite-pyrite avec traces de 
chalcopyrite et bornite dans l'amphibolite. 
Bloc 1, UTM ; 345196 E, 6140010 N. 

24338 Roche métavocanique finement rubanée constituée à 50 % de bandes millimétriques d'amphibolite. 7-10 
% de pyrrhotite disséminée avec traces de chalcopyrite et bornite. En contact avec gneiss calco-silicaté. 
Bloc 1, UTM : 344944 E, 6140155 N. 

24339 Roche méta-volcanique finement rubannée. Bandes centimétriques rouillées sur une épaisseur de 60 cm. 
5-8 % de pyrrhotite-pyrite-chalcopyrite avec traces de bornite. 
Bloc 1, UTM : 344881 E, 6140131 N. 

24340 Gneiss calco-silicaté. 20-25 % de pyrrhotite disséminée sur une bande de 40 cm. 
Bloc 1, UTM : 344835 E, 6140080 N. 

24341 Bloc subangulaire de schiste graphiteux. 30 % de pyrite-pyrrhotite-chalcopyrite avec traces de bornite. 
Bloc 1, UTM : 344657 E, 6140080 N. 

24342 Pyrrhotite-pyrite-chalcopyrite ? semi massive dans une amphibolite à grenats. 
Bloc 1, UTM : 344025 E, 6142496 N. 

24343 Comme 24342. 
Bloc 1, UTM : 344037 E, 6142496 N. 

24344 Comme 24342. 
Bloc 1, UTM : 344037 E, 6142464 N. 

24345 Comme 24342. 
Bloc 1, UTM : 344042 E, 6142464 N. 

24346 Gneiss rubané (paragneiss) à biotite-muscovite. Bande de 1 m contenant 15 % de pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 344410 E, 6138426 N. 

24347 Amphibolite à grain fin. Indice mafique de 65 %. Bande ruillée sur une épaisseur de 5 m. 1 à localement 
10 % de pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 344946 E, 6137250 N. 

24348 Comme 24347. Axe de pli antiforme. 1-2 % de pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 344877 E, 6137169 N. 

AMBRA 



24350 Bloc angulaire de roche méta volcanique avec minéralisation semi-massive de pyrite-pyrrhotite et traces 
de chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 344846 E, 6139404 N. 

24351 Amphibolite à grenat (30 %). Veinules carbonatées. 
Bloc 1, UTM : 345227 E, 6139567 N. 

24352 Zone de cisaillement NW-SE dans un métabasalte (amphibolite). Pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite 
associée à une veine de quartz-feldspath épidotisée dans la zone cisaillée. 
Bloc 1, UTM : 344269 E, 6139022 N. 

24353 Comme 24352. 
Bloc 1, UTM : 344269 E, 6139023 N. 

24354 Veine de quartz-feldspath-hornblende dans une fracture recoupant un métabasalte (amphibolite). Pyrite et 
pyrrhotite. 
Bloc 1, UTM : 344288 E, 6138899 N. 

24355 Blocs métriques sub-affleurants d'amphibolite à grenat . Pyrrhotite, pyrite chalcopyrite et bornite 
disséminées. 
Bloc 1, UTM : 346620 E, 6121775 N. 

24356 Métabasalte (amphibolite). Faible dissémination de pyrrhotite. 
Bloc 1, UTM : 346523 E, 6121978 N. 

24357 Comme 24356. 1 % de pyrrhotite disséminé. 
Bloc 1, UTM : 346538 E, 6122137 N. 

24358 Amphibolite à grenats de 2-3 mm. 3-5 % de pyrrhotite et pyrite disséminés. 
Bloc 1, UTM : 346582 E, 6122216 N. 

24359 Amphibolite à grenats de 1 cm (métabasalte) recoupé d'une veine de quartz. Pyrite disséminé. 
Bloc 1, UTM : 346582 E, 6122217 N. 

24360 Amphibolite (métabasalte) recoupé de veines et veinules carbonatées (brèche de faille). 2 % de pyrite 
disséminé. 
Bloc 1, UTM : 346582 E, 6122218 N. 

24361 Blocs sub-affleurants d'une amphibolite bréchifiee similaire à 24360. 3-5 % de pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 346512 E, 6122246 N. 

24362 Gros bloc angulaire d'amphibolite. 5 % de Pyrrhotite, pyrite, bornite et chalcopyrite disséminés. 
Bloc 1, UTMN: 347622 E, 6140740 N. 

24363 Métabasalte recoupé d'une veine de quartz feldspath épidotisée. Présence d'hématite et de graphite. 
Bloc 1, UTM : 347838 E, 6137187 N. 

24364 Veine de quartz dans un gneiss quartzo-feldspatique. 3-5 % de pyrrhotite disséminée. 
Bloc 4, UTM : 356252 E, 6167705 N. 

24365 Inexistant. 

24366 Gneiss à biotite. Traces de sulfure. 
Bloc 4, UTM : 351396 E, 6166600 N. 



24367 Gneiss très altéré. Sulfure en traces. 
Bloc 4, UTM : 351004 E, 6166993 N. 

24368 Veine de quartz dans un gneiss quarizo-feldspatique à grenat. 5 % d'hématite. Traces de pyrrhotite ? 
Bloc 4, UTM : 350955 E, 6167169 N. 

24369 Lithologie ? 
Bloc 4, UTM : 351500 E, 6166203 N. 

24370 Gneiss quartzo-feldspathique. 1 % de pyrrhotite disséminée. 
Bloc 4, UTM : 351473 E, 6166282 N. 

24371 	Schiste à grenat limonitisé. 
Bloc 4, UTM : 351467 E, 6166659 N. 

24372 Gneiss quartzo-feldsparthique à biotite. 1 % de pyrrhotite disséminée. 
Bloc 4, UTM : 351169 E, 6167368 N. 

24373 Gneiss calco-silicaté avec faible dissémination de malachite et molybdène ? Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352298 E, 6165524 N. 

24374 Gneiss calco-silicaté 
Bloc 4, UTM : 352268 E, 6165524 N. 

24375 Dolomitite à diopside massive échantillonnée sur 1 m. 1 % de molydène et malachite disséminé. 
Bloc 4, UTM : 352123 E, 6165564 N. 

24376 Gneiss calco-silicaté avec 1-2 % de pyrite, chalcopyrite et malachite disséminés. Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352359 E, 6165302 N. 

24377 Veine de quartz . Inclusions carbonatées. Traces de limonite. 
Bloc 4, UTM : 352334 E, 6165301 N. 

24378 Bloc de gneiss quartzo-feldspathique. Minéraux métalliques indéterminés ? 
Bloc 4, UTM : 352196 E, 6164988 N. 

24379 Gneiss quartzo-feldspathique. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352297 E, 616524 N. 

24380 Gneiss quartzo-feldspathique. Écaillage sur 1 m. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352302 E, 6165524 N. 

24381 Gneiss calco-silicaté. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352300 E, 6165524 N. 

24382 Bloc de méta-basalte recoupé d'une veine de quartz feldspath épidotisée. Hématite. 
Bloc 1, UTM : 346601 E, 6142232 N. 

24383 Veine de quartz feldspath similaire à celle de 24382. En place. 
Bloc 1, UTM : 346601 E, 6142232 N. 

24384 Métabasalte (amphibolite). 1 % de pyrrhotite disséminé. 
Bloc 1, UTM : 345575 E, 6142966 N. 



24385 Gneiss calco-silicaté recoupé d'une veine de quartz limonitisée. Veine échantillonnée. 
Bloc 1, UTM : ,345397 E, 6142662 N. 

24386 Bloc de gneiss calco-silicaté sub-affleurant. Limonite. 
Bloc 1, UTM : 345373 E, 6142625 N. 

24387 Gneiss quartzo-feldspathique avec bandes d'amphibolite. 2 % de noisettes de pyrite dans l'amphibolite. 
Bloc 1, UTM : 345000 E, 6142437 N. 

24388 Lithologie ? Pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 345422 E, 6141401 N. 

24389 Veine de quartz-feldspath épidotisée de 3-5 cm recoupant un métabasalte (amphibolite). Dissémination et 
noisettes massives de pyrrhotite, chalcopyrite, et bornite. Présence de malachite. Veine échantillonnée. 
Immédiatement au S du bloc 4, UTM : 350645 E, 6163984 N. 

24390 Éponte de 24389. 
Immédiatement au S du bloc 4, UTM : 350645 E, 6163984 N. 

24391 Veine de quartz-feldspath-hornblende recoupant un métabasalte. Dissémination et noisettes massives de 
pyrrhotite et chalcopyrite. Présence de malachite. 
Immédiatement au S du bloc 4, UTM : 350669 E, 6163917 N. 

24392 Bande de métabasalte (amphibolite) avec chalcopyrite disséminée. Présence de malachite. 
Bloc 5, UTM : 348514 E, 6154087 N. 

24393 Comme 24392. Absence de malachite. 
Bloc 5, UTM : 348494 E, 6154124 N. 

24394 Amphibolite oxydée dans une zone de faille N-S. échantillonné sur 1 m. 
Bloc 1, UTM : 346763 E, 6127670 N. 

24395 Gneiss à grenat et hornblende. Bande oxydée de 40 cm. Echantillonné sur 20 cm. 
Bloc 1, UTM : 343543 E, 6127227 N. 

24396 Inexistant. 

24397 Inexistant. 

24398 Veinule de pyrite massive dans un métagabbro. Veinule et éponte échantillonnées sur 15 cm. 
A l'E du bloc 1, UTM : 348778 E, 6134029 N. 

24399 Veine de quartz-feldspath de 10 à 15 cm de largeur recoupant un méta-gabbro. Pyrite et chalcopyrite. 
A l'E du bloc 1, UTM : 348744 E, 6134102 N. 

23400- Non utilisés. 
23450 

24401 Veinule de quartz à mouchetures de malachite dans un gneiss calco-silicaté. Veinule et éponte 
échantillonnées sur 30 cm. Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352361 E, 6165302 N. 

24402 Veine de quartz de 15 cm. Tranchée TB4-1. 



Bloc 4, UTM : 352360 E, 6165302 N. 

24403 Veine de quartz de 1 à 3 cm. Malachite disséminée. Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352360 E, 6165302 N. 

24404 Veine de quartz de 12 cm. Faible dissémination de malachite. Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352359 N, 6165302 N. 

24405 Veinules de quartz sur 7 cm. Dissémination de malachite. Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 52358 N, 6165302 N. 

24406 Lentille de quartz d'une épaisseur de 10 cm dans un gneiss calco-silicaté. Dissémination de malachite. 
Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352356 N, 6165300 N. 

24407 Veinule de quartz de 1 cm dans un gneiss calco-silicaté. Dissémination de malachite. Veinule et éponte 
échantillonnée sur 20 cm. Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352355 E, 6165296 N. 

24408 Veinule de quartz . Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352355 E, 6165296 N. 

24409 Veinule de quartz avec dissémination de malachite dans un gneiss calco-silicaté. Veinule et éponte 
échantillonnées sur 10 cm. Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352354 E, 6165296 N. 

24410 Comme 24409. Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352354 E, 6165296 N. 

24411 Veine de quartz à mouchetures de malachite dans un gneiss calco-silicaté. Veine et éponte 
échantillonnées sur 15 cm. Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352353 E, 6165296 N. 

24412 Gneiss calco-silicaté. 25 % de diopside. 1 % de sulfures disséminés. Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352352 E, 6165297 N. 

24413 Veine de quartz de 2 cm avec malachite disséminée dans un gneiss calco-silicaté. Veine et éponte 
échantillonnées sur 20 cm. Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352352 E, 6165297 N. 

24414 Comme 24413. Échantilloné sur 10 cm. Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352351 E, 6165297 N. 

24415 Comme 24414. Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352350 E, 6165297 N. 

24416 Veine de quartz de 30 cm. Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352340 E, 6165293 N. 

24417 Petite bande quartzeuse oxydée riche en diopside. Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352340 E, 6165293 N. 

24418 Veine de quartz dans une diopsidite. Tranchée TB4-1. 
Bloc 4, UTM : 352340 E, 6165293 N. 



24419 Gneiss calco-silicaté. Dissémination de malachite. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352298 E, 6165524 N. 

24420 Comme 24419. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352298 E, 6165524 N. 

24421 Comme 24419. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352298 E, 6165524 N. 

24422 Comme 24419. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352298 E, 6165524 N. 

24423 Comme 24419. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352298 E, 6165524 N. 

42424 Comme 24419. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352298 E, 6165524 N. 

24425 Gneiss quartzo-feldspathique. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352299 E, 6165524 N. 

24426 Comme 24425. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352299 E, 6165524 N. 

24427 Gneiss calco-silicaté. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352291 E, 6165524 N. 

24428 Gneiss calco-sillicaté. Mouchetures hématitiques. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352290 E, 6165528 N. 

24429 Gneiss calco-silicaté. Dissémination de malachite. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352285 E, 6165518 N. 

24430 Comme 24299. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352284 E, 6165518 N. 

24431 Comme 24299, bande de 1 m. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352283 E, 6165518 N. 

24432 Veinule de quartz à mouchetures de malachite en contact avec 24431. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352283 E, 6165518 N. 

24433 Veine de quartz de 2 cm dans un gneiss calco-silicaté. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352282 E, 6165518 N. 

24434 Gneiss calco-silicaté. Tranchée TB4-2. 
Bloc 4, UTM : 352280 E, 6165518 N. 

24435 Bande de pyrrhotite-pyrite-chalcopyrite semi-massive sur une épaisseur de 30 cm. Partie avec poche de 
chalcopyrite massive. Tranchée TB2-3. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118245 N. 

24436 Échantillon typique de la bande de pyrrhotite-pyrite-chalchopyrite semi-massive 24435. 30 % de quartz. 



Tranchée TB2-3. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118245 N. 

24437 Comme 24436. Tranchée TB2-3. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118245 N. 

24438 Veine de sulfure massif d'une épaisseur variant de 2 à 5 cm recoupant SI. Pyrrhotite, pyrite et 
chalcopyrite. Veine et éponte (amphibolite) échantillonnées (50/50). Tranchée TB2-3. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118145 N. 

24439 Éponte de 24438 échantillonnée à 30 cm de la veine. Tranchée TB2-3. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118145 N. 

24440 Veine de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite d'une épaisseur de 2 À 4 cm. Tranchée TB2-3. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118145 N. 

24441 Veine de quartz-feldspath avec pyrrhotite et chalcopyrite massives. Tranchée TB2-3. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118145 N. 

24442 Schiste amphibolitique en bordure de 24441. Tranchée TB2-3. 
Bloc 2, UTM : 341734 E, 6118145 N. 

24443 Bande de pyrrhotite massive, bréchique, contenant 2-3 % de fragments de schiste graphitique et de schiste 
à grenat. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341853 E, 6118131 N. 

24444 Comme 24443. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341853 E, 6118131 N. 

24445 Comme 24443. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341853 E, 6118131 N. 

24446 Comme 24443. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341853 E, 6118131 N. 

24447 Comme 24443. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341853 E, 6118131 N. 

24448 Comme 24443. Tranchée TB2-1. 
., 	 Bloc 2, UTM : 341853 E, 6118131 N. 

24449 Comme 24443. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341853 E, 6118131 N. 

24450 Schiste à grenat. en contact S avec 24443. Tranchée TB2-1. 
Bloc 2, UTM : 341852 E, , 6118131 N. 

24451 Veine de quartz de 40 cm de largeur dans un méta-gabbro. Associée à une zone de cisaillement. 
Pyrrhotite, pyrite, chalcopyrite et bornite. 
À l'E du bloc 1, UTM : 349921 E, 6139013 N. 

24452 Veinules de sulfures massifs associées à une veine de quartz-feldspath dans un méta-gabbro. Pyrite, 
pyrrhotite et chalcopyrite. 
À l'E du bloc 1, UTM : 349021 E, 6139014 N. 



LYYJJ 	v cule ue quartz-Ielaspatn aune largeur de 50 cm dans un méta-gabbro.. Dissémination et noisettes 
massives de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite. 
À 1'E du bloc 1, UTM : 349054 E, 6139040 N. 

24454 Dissémination et veinules massives de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite dans un méta-gabbro, à proximité 
d'une veine de quartz-feldspath de 50 cm de largeur. Présence de bornite et covellite ? 
À l'E du bloc 1, UTM : 349089 E, 6139058 N. 

24455 Bande oxydée d'une largeur de 60 cm de méta-gabbro dans une zone de faille NE-SW. Dissémination de 
Pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, bornite et covellite. 
À l'E du bloc 1, UTM : 349054 E, 6138951 N. 

24456 Comme 24455. 
À l'E du bloc 1, IJ TM : 349045 E, 6138943 N. 

24457 Veine de quartz -feldspath d'une largeur de 50 cm dans un méta-gabbro. Veinules et dissémination de 
pyrite et chalcopyrite dans l'éponte, en bordure de la veine. Présence, également , de bornite, covellite et 
malachite dans la veine. 
À l'E du bloc 1, UTM : 349038 E, 6138941 N. 

24458 Méta-gabbro. Placages de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite dans une fracture N-S. 
À l'E du bloc 1, UTM : 349122 E, 6138462 N. 

24459 Veine de quartz feldspath dans une fracture recoupant un métagabbro. Altération limonitique d'une 
largeur de 1 m. Pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite. 
À l'E du bloc 1, UTM : 349080 E, 6138604 N. 

24460 Veinules et dissémination de pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite et covellite dans un méta-gabbro. 
À l'E du bloc 1, UTM : 349083 E, 6138763 N. 

24461 Comme 24460. 
À l'E du bloc 1, UTM : 349088 E, 6138792 N. 

24462 Éponte d'une veine de quartz de 30cm de largeur dans un méta-gabbro. Veinule effilée (1 cm) de Pyrite. 
pyrrhotite, chalcopyrite, bornite et covellite. 
À l'E du bloc 1, UTM : 349095 E, 6138804 N. 

24463 Veine de quartz de 40-50 cm de largeur dans un méta-gabbro à proximité d'une zone de cisaillement N-S. 
Pyrite, chalcopyrite, bornite et covellite ? Veine et éponte échantillonnées. 
A l'E du bloc 1, UTM : 349024 E, 6139368 N. 

24464 Veinule de quartz-feldspath dans un méta-gabbro. Dissémination de pyrite, chalcopyrite et bornite. 
À l'E du bloc 1, UTM : 348905 E, 6139765 N. 

24465 Comme 24464. Pyrite et chalcopyrite semi-massive. 
À l'E du bloc 1, UTM : 348927 E, 6139854 N. 

24466 Veinule de pyrite et chalcopyrite dans un métagabbro. Dissémination de sulfures dans l'éponte. Présence 
de malachite. 
À l'E du bloc 1, UTM : 348914 E, 6139811 N. 

24467 Veine de quartz-feldspath d'une largeur de 5 cm dans un méta-gabbro. Dissémination et nodules de 
pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, bornite et covellite dans la veine et l'éponte. 



24483 Comme 24479. 
À l'E du bloc 1, UTM : 350571 E, 6139151 N. 

24484 Bloc angulaire d'amphibolite (métabasalte) recoupé d'une veine de quartz-feldspath. Dissémination 
pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite et bornite dans la veine et l'éponte. 
Bloc 1, UTM : 342931 E, 6139051 N. 

24485 Bloc sub-angulaire d'amphibolite oxydée. Pyrite et pyrrhotite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 342836 E, 6139175 N. 

24486 Amphibolite avec dissémination de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 342878 E, 6139157 N. 

24487 Bloc métrique sub-angulaire d'amphibolite avec 40 % de sulfures. Pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite. 
Bloc 1, UTM : 344051 E, 613549 N. 

24488 Bande de clinopyroxénite de 20 m de largeur par un minimum de 40 m de longueur se retrouvant entre 2 
failles N-S. 
Bloc 1, UTM : 344111 E, 6135012 N. 

24489 Veine de quartz-feldspath épidotisée d'une largeur de 5 cm dans un méta-basalte (amphibolite). Pyrite, 
chalcopyrite, bornite et covellite. Présence de malachite et d'azurite. 
Bloc 1, UTM : 343443 E, 6135098 N. 

24490 Veinule limonitisée de quartz-feldspath dans un métabasalte (amphibolite). Pyrite disséminée. 
Bloc 1, UTM : 343343 E, 6163543 N. 
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ANNEXE 3-RÉSULTATS ANALYTIQUES 

PION 1 

Ag Cu CuOL Pb Zn Mo Ni Co Cd 
-0,2 90 4) 3 271 5 89 18 1,3 
-0,2 9 4; -2 66 1 21 12 -0,2 
0,3 303 4 15 29 15 352 68 0,3 

-0,2 281 -0 9 32 13 337 85 0,2 
-0,2 268 -9 13 58 13 373 72 0,5 
-0,2 215 4 7 32 10 347 67 0,3 
-0,2 28 -9 5 31 1 24 9 -0,2 
-0,2 13 -9 5 18 1 17 8 -0,2 
1,5 9136 -9 8 49 -1 5282 608 0,6 

-0,2 833 3 11 2 36 14 -0,2 
0,3 474 -2 3 2 8 1 -0,2 

-0,2 1216 3 25 1 14 24 -0,2 
-0,2 24 3 11 -1 15 1 -0,2 
0,3 134 3 46 -1 86 19 -0,2 
0,5 66 4 14 -1 89 19 -0,2 

-0,2 42 4 29 2 23 23 -0,2 
0,2 4 3 3 32 10 1 -0,2 

-0,2 125 7 33 1 21 28 -0,2 
-0,2 57 5 35 1 45 19 -0,2 
-0,2 219 2 56 1 18 10 -0,2 
-0,2 42 6 1 -1 7 3 -0,2 
-0,2 123 5 98 2 36 19 -0,2 
-0,2 80 2 29 3 76 34 -0,2 
-0,2 140 4 28 3 9 3 -0,2 
-0,2 91 -2 75 2 32 15 -0,2 
-0,2 31 5 10 2 4 -1 -0,2 
-0,2 341 5 14 1 81 22 -0,2 
-0,2 100 4 11 3 26 7 -0,2 
-0,2 98 3 20 1 62 19 -0,2 
-0,2 35 8 9 1 18 5 -0,2 
-0,2 108 10 25 1 15 13 -0,2 
4,2 53 -5 88 2 33 19 -0,2 
-0,2 172 5 54 2 37 15 -0,2 
-0,2 24 6 6 5 8 1 -0,2 
-0,2 153 3 37 1 106 18 -0,2 
-0,2 105 5 46 2 30 8 -0,2 
0,2 70 4 29 1 31 18 -0,2 

-0,2 33 6 6 2 4 -1 -0,2 
0,4 52 5 109 4 18 15 -0,2 
0,3 159 12 33 2 60 24 -0,2 
0,3 158 8 50 1 25 29 -0,2 

-02 61 4 40 12 8 1 -0,2 
0,7 1064 7 64 1 813 129 0,2 
0,5 239 4 31 1 14 33 -0,2 

-0,2 18 4 79 5 20 6 -0,2 
-0,2 537 -0 -2 29 4 27 12 -0,2 
-0,2 89 -9 -2 72 2 68 25 -0,2 
-0,2 86 -0 -2 8 3 23 7 -0,2 
-0,2 49 -9 -2 12 1 10 8 -0,2 
-0,2 506 -0 -2 51 2 89 43 -0,2 
-0,2 308 -8 -2 26 1 16 32 -0,2 
4,2 85 -9 -2 34 1 359 51 -0,2 
-0,2 36 -B -2 41 4 23 9 -0,2 
-0,2 137 -0 -2 18 8 23 7 -0,2 
-0,2 666 -8 -2 58 2 89 57 -0,2 
-0,2 187 -0 -2 54 1 92 30 -0,2 
-0,2 480 -0 -2 61 1 91 39 -0,2 
-0,2 48 -0 -2 50 2 53 41 -0,2 
-0,2 16 -9 -2 25 2 35 46 -0,2 
-0,2 9 9 14 1 4 -1 02 
-0,2 685 11 14 -1 3 -1 -0,2 
-0,2 8 8 18 -1 4 1 0.3 
-0,2 4 9 15 -1 4 -1 -0,2 
-0,2 13 6 7 -1 3 -1 -0,2 
-0,2 4 3 5 -1 4 -1 -0,2 
-0,2 3 5 12 -1 3 -1 -0,2 
-0,2 9 3 8 -1 4 -1 -0,2 
0,5 21 -9 -2 8 1 3 -1 -0,2 
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ANNEXE 3 - RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Fe Mn Te Ba Cr V Sn W La Al Mg 
10 3872 -10 15 125 28 -20 -20 22 0,88 0,19 

3,18 371 -10 204 191 57 -20 -20 15 1,46 0,98 
10 107 11 11 110 47 -20 -20 13 0,82 0,48 
10 97 10 12 113 34 -20 -20 7 0,88 0,53 
10 117 11 12 113 47 -20 -20 9 0,88 0,57 
10 110 11 14 122 44 -20 -20 10 0,71 0,68 

2,12 142 -10 78 280 9 -20 -20 5 1,11 0,41 
1,99 128 -10 44 213 9 -20 -20 6 0,9 0.27 

10 98 15 12 180 31 -20 -20 2 0,17 0,01 
1,07 124 -10 4 185 17 -20 -20 -1 1,05 0,34 
0.88 74 -10 5 206 10 -20 -20 -1 0,54 0,18 
4,19 788 -10 9 103 192 -20 -20 2 1,68 0,77 
1,87 173 -10 12 105 54 -20 -20 7 0,57 0,57 
2,76 552 -10 21 319 67 -20 -20 2 2,77 1,79 

3,3 603 -10 35 158 64 -20 -20 3 5,33 1,71 
2,8 442 -10 175 189 85 -20 -20 5 1,27 1,19 

1,13 28 -10 15 320 20 -20 -20 -1 0,03 -0,01 
4,81 931 -10 210 73 132 -20 -20 7 3,36 1,52 
3,48 513 -10 34 94 97 -20 -20 3 159 1,41 
6,9 604 -10 134 135 57 -20 -20 19 3,29 1,92 

1,83 59 -10 11 40 7 -20 -20 3 0,23 0,75 
5.95 1178 -10 393 194 59 -20 -20 8 2,72 1,83 

5,8 500 -10 40 82 144 -20 -20 49 1,84 1,25 
4,11 260 -10 22 -55 81 -20 -20 3 1,56 0,73 
7,45 1677 -10 587 182 82 -20 -20 15 3,28 1,81 
7,05 895 -10 288 183 17 -20 -20 3 0,91 0,27 
3,28 141 -10 t0 168 28 -20 -20 2 1,23 0,47 
5,19 844 -10 10 68 15 -20 -20 15 0,73 0,19 

2,8 278 -10 5 79 85 -20 -20 2 1,53 0,86 
4,85 1978 -10 184 118 20 -20 -20 22 1,1 0,24 
1,92 345 -10 213 131 29 -20 -20 21 2,94 0,82 
5,58 948 -10 730 140 73 -20 -20 30 2,68 1,32 
5,22 598 -10 590 129 72 -20 -20 13 2,38 1,58 
4,48 2756 -10 3 117 33 -20 -20 5 0,65 0,09 
3,83 301 -10 40 73 82 -20 -20 9 1,83 0,95 
3,03 253 -10 384 187 62 -20 -20 23 1,58 0,94 
4,09 212 -10 24 58 38 -20 -20 5 3,08 0,54 
5,87 1999 -10 2 113 37 -20 -20 4 0,46 0,28 
5,38 940 -10 546 66 79 -20 -20 43 2,14 1,67 
4,38 481 -10 143 138 79 -20 -20 12 1,99 1,69 
4,6 485 -10 93 39 98 -20 -20 19 2.92 1,48 

3,05 145 -10 316 218 82 -20 -20 7 1,42 1 
10 503 -10 4 903 96 -20 -20 20 2,01 3,9 

8,28 182 -10 44 59 33 -20 -20 32 0,62 0,34 
3,52 419 -10 392 196 84 -20 -20 12 2,02 1,42 
6,89 97 -10 47 112 125 -20 -20 12 1,92 0,7 
4,82 200 -10 255 188 149 -20 -20 81 2,38 1,88 
1,15 78 -10 54 276 24 -20 -20 4 0,52 0,25 
0,79 186 -10 21 43 13 -20 -20 27 2,66 0,87 
5,5 489 -10 415 181 152 -20 -20 2 3,01 3,31 

7,92 334 -10 22 81 332 -20 -20 7 0,89 0,45 
5,9 537 -10 23 435 35 -20 -20 1 2,09 2,89 

2,15 121 -10 98 141 55 -20 -20 18 0,83 0,48 
2,09 63 -10 83 205 37 -20 -20 7 0,46 0,23 
6,31 402 -10 23 112 86 -20 -20 13 1,14 1,09 
4,22 551 -10 105 178 84 -20 -20 5 1,88 1,76 

10 1001 -10 89 44 282 -20 -20 9 1,43 2,31 
9,82 1244 -10 63 73 98 -20 -20 15 3,37 2,43 
8,39 1472 -10 89 15 49 -20 -20 14 2,36 1,99 
0,13 209 -10 34 35 -1 -20 -20 2 0,17 3,65 
0,15 379 -10 38 20 -1 -20 -20 4 0,13 3,13 
0,13 280 -10 38 18 -1 -20 -20 3 0,25 3,8 
0,08 210 -10 28 12 -1 -20 -20 3 0,2 3,87 
0,09 107 -10 54 57 -1 -20 -20 2 0,12 3,19 
0,09 80 -10 24 58 1 -20 -20 2 0,13 1,8 
0,1 182 -10 50 47 -1 -20 -20 2 0,12 3,37 

0,11 66 -10 88 113 1 -20 -20 -1 0,1 1,85 
0,14 115 -10 54 42 1 -20 -20 2 0,13 2,96 
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ANNEXE 3 - RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Y 	Oa 	LI 	Nb 	Sc Ta TI Zr 
22501 0,46 -0,01 0,01 12 7 3 2 -1 -5 -10 0,04 6 
22602 0,04 0,08 0,79 2 3 -2 11 -1 -5 -10 0.14 14 

.- 22503 0,3 0,03 0,28 6 4 8 4 2 -5 -10 0,05 10 
22504 0,22 0,04 0,18 3 2 a 3 2 -0 -10 0,02 11 
22505 0,13 0,03 0,29 -1 2 8 4 -1 -5 -10 0,03 9 
22608 0,11 0,03 0,34 -1 2 8 4 2 -5 -10 0,04 11 

I , 
22507 -0,01 0,03 0,74 3 3 -2 7 -1 -5 -10 0,09 12 
22508 0,04 0,03 0,46 3 2 -2 7 -1 -5 -10 0,05 8 
22609 -0,01 -0,01 -0.01 -1 -1 12 -1 4 -5 -10 -0,01 -1 
23601 0,78 0,21 0,01 17 -1 -2 2 3 s -10 0,03 2 
23502 0,4 0,12 -0,01 a -1 -2 -1 2 -5 -10 0,03 2 

.41•••• 23503 2,29 0,19 0,05 IS 13 -2 4 4 14 -10 0,54 5 
23504 0,8 0,18 0,08 4 4 -2 1 2 6 -10 0,18 4 
23606 3,02 0,28 0,04 30 4 -2 19 6 13 -10 0,09 2 
23608 5,03 0,58 0,05 78 7 4 22 10 11 -10 0.03 2 

- 23607 1,34 016 0,48 16 10 -2 8 3 8 -10 0,27 6 
23508 -0,01 -0,01 0,03 -1 -1 -2 -1 -1 -0 -10 0,01 6 
23509 3,25 0,52 0,71 133 12 -2 12 6 15 -10 0,31 8 
23610 2,17 0,18 0,15 12 8 -2 9 4 11 -10 0,11 2 

,^ 23511 0,45 0,04 2,01 135 3 25 1 '6 -10 0,22 7 
23512 1,23 0,06 0,08 9 3 -2 2 2 -5 -10 0,09 3 
23613 0,24 0,09 1,46 4 4 Z 20 5 -5 -10 0,22 7 
23514 1,74 0,27 0,15 10 15 2 14 3 10 -10 0,14 10 
23615 1,5 0,25 0,07 18 7 -2 2 3 8 -10 0,23 2 

^ 23518 0,44 0,07 2,15 11 4 -2 34 7 -5 -10 0,32 7 
23517 0,23 0,01 0,17 4 3 Z 1 1 -0 -10 0,07 B 
23518 1 0,14 0,04 28 3 -2 3 1 -5 -10 0,07 1 
23519 0,8g 0,07 0,05 30 6 -2 1 -1 -0 -10 0,02 7 

... 23620 1,85 0,22 0,03 19 7 -2 3 4 8 -10 0,19 1 
23521 1,11 -0,01 0,23 80 7 -2 2 2 -5 -10 0,08 10 
23522 2.15 0,32 0,81 74 10 -2 14 4 5 -10 0,14 9 
23523 0,25 0,1 1,66 12 6 -2 21 7 8 -10 0,33 7 

- 23524 0, 0,1 1,3 21 5 -2 13 5 7 -10 0,22 4 
23525 0,36 -0,01 0,01 8 3 -2 -1 -1 -5 -10 0,04 8 
23528 1,85 0,21 0,17 28 8 -2 7 3 7 -10 0,23 2 
23527 0,24 0,14 0,78 14 5 -2 11 4 8 -10 0,16 10 
23528 2,26 0,29 0,09 92 5 -2 3 5 -5 -10 0,16 2 
23629 0,44 058 0,02 4 4 Z -1 -1 -5 -10 0,04 7 
23530 2,46 0,14 1,16 66 20 7 16 2 10 -10 0,27 1 
23531 0,84 0,13 03 30 13 7 21 1 10 -10 0,28 3 
23532 4,12 0,22 0,34 194 10 8 8 -1 8 -10 0,18 7 

..- 23633 0,16 0,1 0,88 .24 2 3 9 1 35 -10 0,17 13 
23534 0,16 0,03 -0,01 1 1 2 4 -1 5 -10 0,03 2 
23636 1,01 0,14 0,06 08 10 -2 2 3 -5 -10 0,08 5 
23636 0,29 0,12 1,21 22 5 7 15 1 8 -10 0,26 11 

,,,,- 23537 0,1 0,07 .025 B 5 2 21 Z -5 -10 0,07 8 
23538 	1,12 0,22 1,54 55 21 -2 11 5 8 -10 0,42 1 
256390,1ÿ 0,06 0,13 6 -1 2 7 1 -5 -10 0,05 3 
23640 7,03 0,48 0,13 553 13 -2 9 8 -5 -10 0,19 15 

1••••• 
23541 
23842 

2,33 
1,15 

0,21 
0,17 

2,28 
0,19 

43 
4 

9 
33 

-2 
-2 

24 
3 

7 
-1 

15 
14 

-10 
-10 

0,38 
0,19 

12 
8 

23543 0,27 -0,01 0,12 2 4 -2 31 4 45 -10 0,14 2 
23544 0,05 0,06 0,43 8 4 -2 3 2 -6 -10 0,15 8 
23545 0,08 0,03 0,21 8 2 -2 5 2 ô -10 0,08 4 

..- 23648 154 0,23 0,13 12 8 -2 3 1 11 -10 0,18 7 
23647 2,03 032 0,18 37 7 -2 7 5 12 -10 0,15 10 
23548 3,17 0,17 0,23 63 9 -2 7 -1 15 -10 0,21 8 
23549 4,06 0,17 0,32 108 19 4 24 3 15 -10 0,11 8 

..-. 23560 5,67 0,04 0,3 119 20 4 18 2 13 -10 0,01 3 
23561 10 -0,01 0,02 47 -1 -2 -1 1 -5 -10 -0,01 2 
23562 10 -0,01 -0,01 88 -1 -2 -1 -1 -5 -10 -0,01 1 
23653 10 -0,01 0,03 88 -1 -2 -1 -1 -5 -10 -0,01 2 

„-,- 23564 10 -0,01 0,02 60 -1 -2 -1 -1 -5 -10 -0,01 1 
236667~ -0,01 0,03 34 -1 -2 2 -1 -5 -10 -0,01 1 23686 2, 0,01 0,02 6 -1 -2 2 -1 -5 -10 -0,01 -1 
23667 10 -0,01 0.03 43 -1 -2 -1 -1 -5 -10 -0,01 -1 

.. 

23668 1,84 0,01 -0,01 10 -1 -2 2 -1 -5 -10 -0,01 -1 
23669 5,62 0,01 0,03 30 -1 -2 2 5 -5 -10 -0,01 -1 
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Sample I 
23560 
23561 
23562 
23663 
23564 
23666 
23566 
23567 
23568 
23669 
23670 
23671 
23572 
23573 
23574 
23575 
23576 
23577 
23678 
23579 
23680 
23581 
23582 
23683 
23584 
23686 
23586 
23687 
23688 
23689 
23690 
23691 
23692 
23693 
23694 
23696 
23596 
23697 
23598 
23699 
23600 
23601 
23802 
23603 
23604 
23606 
23606 
23607 
23808 
23609 
23610 
23611 
23612 
23613 
23814 
23616 
23616 
23617 
23618 
23619 
23620 
23621 
23622 
23623 
23624 
23626 
23626 
23627 

Au30 Cu (AA) NI (M) 
18 
17 
57 
28 
-5 
-5 
15 
if 
-5 
2g 
9~ 

175 
25 

110 
-5 
-5 
-5 
25 
-5 
-5 
-5 
6 

33 
8 

14 
48 
-5 
-5 
-5 
11 
55 
-5 
8 

-5 
5 
9 
5 
5 

-5 
-5 
13 
7 

-5 
-5 
-5 
-5 
5 
9? 
22 
17 
70 

507 
51 
48 
41 
11 
-5 
25 
-5 
5 
18 
-5 
18 
-5 
8 
5 
-5 
8 

ANNEXE 3 - RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Pd 	Pt 	Ag 	Cu 	CuOL 	Pb 

	

-0,2 	243 	 3 

	

-0,2 	10 	 4 

	

-0,2 	13 	 5 

	

-0,2 	18 	 5 

	

-0,2 	31 	 6 

	

-0,2 	12 	 5 

	

-0,2 	11 	 5 

	

-0,2 	5 	 4 

	

-0,2 	6 	 3 

	

-0,2 	12 	 6 

	

-0,2 	8 	 5 

	

0,6 	1246 	 13 

	

-0,2 	46 	 9 

	

0,6 	776 	 11 

	

-0,2 	25 	 3 

	

-0,2 	11 	 9 

	

-0,2 	12 	 7 

	

-0,2 	346 	 13 

	

-0,2 	6 	 17 

	

-0,2 	6 	 38 

	

0.6 	111 	-9 	10 

	

-0,2 	861 	-0 	-2 

	

-0,2 	7105 	 -2 

	

-0,2 	335 	-9 	-2 

	

0,4 	3271 	 5 

	

-0,2 	3070 	 -2 

	

-0,2 	58 	-8 	-2 

	

-0,2 	5 	-9 	-2 

	

0,3 	1439 	-9 	3 

	

-0,2 	175 	-0 	-2 

	

-0,2 	1324 	-8 	-2 

	

-0,2 	1021 	-9 	-2 

	

-0,2 	312 	-8 	-2 

	

-0,2 	80 	-8 	-2 

	

-0,2 	233 	-9 	-2 

	

-0,2 	238 	-0 	-2 

	

-0,2 	96 	-9 	-2 

	

0,2 	105 	-0 	-2 

	

-0,2 	49 	-9 	3 

	

-0,2 	68 	-9 	-2 

	

-0,2 	77 	-0 	21 

	

0,5 	23 	-0 	22 

	

-0,2 	623 	-0 	-2 

	

-0.2 	440 	-0 	-2 

	

-0,2 	120 	-0 	-2 

	

-0,2 	152 	-0 	-2 

	

-0,2 	191 	.9 	-2 

	

-0,2 	10000 	1.1 	-2 

	

0,4 	10000 	1.1 	-2 

	

-0,2 	237 	-A 	-2 

	

0,2 	4818 	-0 	15 

	

0,3 	7010 	-0 	-2 

	

-0,2 	2473 	-0 	-2 

	

-0,2 	2711 	-0 	-2 

	

0,3 	3085 	-0 	10 

	

-0,2 	371 	-0 	4 

	

-0,2 	12 	-8 	7 

	

-0,2 	128 	-0 	12 

	

-0,2 	31 	-9 	-2 

	

-0,2 	646 	-0 	8 

	

-0,2 	72 	-0 	2 

	

-0.2 	720 	-0 	12 

	

-0,2 	498 	-9 	-2 

	

-0.2 	489 	-0 	-2 

	

-0,2 	2249 	-9 	4 

	

-0,2 	109 	-0 	-2 

	

-0,2 	223 	-0 	-2 

	

-0,2 	984 	-B 	2 

Zn 
4 

10 
14 
13 
8 

10 
9 

11 
4 
8 

10 
6 

12 
7 

15 
18 
15 
90 
16 
9 

494 
10 
19 
10 
30 
14 
38 
4 

17 
.9 
12 
7 

29 
29 
28 
21 
58 
10 
9 

12 
231 
18 
19 
7 

40 
13 
31 
3 
7 

10 
19 
8 

10 
13 
3 

15 
14 
12 
54 
5 
2 
5 
3 

17 
5 
3 

27 
6 

Mo 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
6 
-1 
3 

-1 
-1 
-1 
2 

-1 
-1 
57 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 

-1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

27 
39 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

17 
15 
28 
6 

52 
49 
84 
27 
3 

33 
20 

2 
32 

NI 
5 
e 
8 
4 
5 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
9 
4 
4 
5 
4 
4 

28 
5 
5 

108 
13 

259 
11 
20 

228 
222 
20 
40 
52 
58 
13 
25 
30 
88 
57 
49 
13 
19 
16 
27 
27 
70 
42 
20 
91 
57 
44 
68 
65 

205 
47 
55 
48 
13 

278 
3 
8 

35 
59 
4 

128 
692 
100 
547 

8 
42 

881 

Co 
-1 
1 
2 

-1 
-1 
-1 
1 
1 

-1 
-1 
-1 
2 
1 

-1 
2 
1 
1 
7 
2 

-1 
13 
17 

274 
15 
44 
84 
20 
9 

25 
12 
19 
15 
21 
11 
37 
30 
17 
6 
7 

12 
23 
42 
28 
19 
19 
33 
21 
27 
59 
25 
77 
27 
28 
38 
13 
55 
-1 
-1 
7 

30 
-1 
55 

408 
54 

302 
3 

18 
488 

Cd 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0.2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
0,3 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
5,6 

-0,2 
-0,2 
-0,2 
0,3 

-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0.2 

1 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
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-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
0,2 

-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0.2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
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ANNEXE 3 - RÉSULTATS ANALYTIQUES 

î 

Fe Mn Te Bs Cr V Sn W La M Mg 
0,18 71 -10 23 142 2 -20 -20 2 0,16 1,62 
0,14 141 -10 24 92 -1 -20 -20 1 0,16 2,72 
0,17 247 -10 23 85 2 -20 -20 2 0,26 2,97 
0,12 203 -10 52 42 -1 -20 -20 2 0,13 2,63 
0,18 228 -10 12 82 2 -20 -20 2 0,22 3,3 
0,14 260 -10 11 53 -1 -20 -20 2 0,18 3,04 
0,14 144 -10 25 122 1 -20 -20 -1 0,16 2,31 
0,13 175 -10 65 91 1 -20 -20 -1 0,15 1,7 
0,14 74 -10 7 171 1 -20 -20 -1 0,06 1,25 
0,13 113 -10 54 108 2 -20 -20 1 0,18 1,84 
0,16 158 -10 16 160 1 -20 -20 -1 0,09 1,67 
0,96 203 -10 37 168 3 -20 -20 3 0,28 1,39 
0,2 305 -10 110 55 2 -20 -20 3 0,48 2,98 

0,16 209 -10 28 125 -1 -20 -20 2 0,14 1,21 
0,17 175 -10 39 154 2 -20 -20 -1 0,17 2,03 
0,2 446 -10 44 26 2 -20 -20 3 0,45 3,8 

0,33 180 -10 55 113 5 -20 -20 25 0,38 1,75 
1,21 358 -10 170 88 15 -20 -20 10 0,8 2,89 
0,35 603 -10 140 14 3 -20 -20 8 1,42 3,81 
0,22 364 -10 68 6 -1 -20 -20 4 0,27 3,39 
4,7 129 -10 33 222 79 ,20 -20 10 0,54 0,33 

3,47 232 -10 33 52 108 -20 -20 5 1,04 0,53 
5,58 170 -10 28 61 59 -20 -20 6 5,15 0,3 
4,11 223 -10 17 42 143 -20 -20 4 2,03 0,62 
3,82 332 -10 24 104 41 -20 -20 2 2,17 0,85 
2,42 96 -10 13 83 28 -20 -20 5 1,61 0,17 
1,47 229 -10 45 179 41 -20 -20 22 3,17 0,65 
7,39 149 -10 8 313 127 -20 -20 -1 0,18 0,14 
4,57 98 -10 70 213 18 -20 -20 3 0,54 0,22 
1,85 222 -10 20 147 39 -20 -20 5 0,69 1,32 
2,81 308 -10 26 92 62 -20 -20 4 0,9 1,47 
3,19 323 -10 1 211 13 -20 -20 3 0,47 0,33 

4,4 468 -10 6 49 93 -20 -20 3 1,25 0,98 
7,28 1408 -10 116 103 31 -20 -20 18 1,97 0,88 
5,42 383 -10 6 61 99 -20 -20 3 1,3 1,18 
3,52 473 -10 19 94 78 -20 -20 3 2,17 1,06 
3,47 217 -10 172 158 47 -20 -20 20 2,15 1,51 
1,27 311 -10 39 66 38 -20 -20 4 2,72 0,33 
1,19 61 -10 41 234 9 -20 -20 4 0,25 0,17 
7,97 3722 -10 73 121 20 -20 -20 16 1,06 0,19 

10 124 -10 14 110 69 -20 -20 11 1.48 0,73 
10 127 -10 6 233 95 -20 -20 -1 0,78 0,6 

4,68 447 -10 8 81 88 -20 -20 3 1,34 1,39 
1,41 134 -10 2 219 18 -20 -20 -1 0,47 0,28 
4.67 396 -10 8 107 126 -20 -20 3 1,58 0,94 
3,35 288 -10 22 83 38 -20 -20 33 4,35 0,34 
3,55 542 -10 8 83 76 -20 -20 2 3,09 1,45 
4,32 326 -10 41 80 50 -20 -20 6 0,83 0,99 
4,14 283 -10 65 73 40 -20 -20 6 0,89 0,83 
4,04 294 -10 42 108 48 -20 -20 5 0,81 1,12 
6,67 324 -10 38 118 53 -20 -20 5 0,92 1,24 
3,7 268 -10 24 97 47 -20 -20 5 0,78 1,15 

3,86 351 -10 39 84 48 -20 -20 6 1 1,32 
6,54 387 -10 23 82 96 -20 -20 4 0.88 1,15 
1,68 95 -10 47 45 17 -20 -20 5 0,36 0,3 

10 64 -10 -1 39 35 -20 -20 9 0,84 0,06 
3,25 65 -10 78 155 85 -20 -20 32 0,55 0,29 

10 83 -10 39 80 153 -20 -20 2 0,12 0,06 
8,57 708 -10 -1 238 62 -20 -20 25 1,96 0,42 
4,15 42 -10 33 87 102 -20 -20 9 0,67 0,12 6,83 32 -10 6 147 56 -20 -20 -1 0,13 0,14 
4,68 53 -10 13 142 128 -20 -20 19 0,65 0,13 10 25 -10 -1 51 55 -20 -20 9 0,25 0,06 5,85 178 -10 28 122 79 -20 -20 7 1,74 1,1 

10 43 -10 2 79 85 -20 -20 9 0,58 0,19 2,03 49 -10 7 209 25 -20 -20 6 0,34 0,19 3,75 330 -10 18 101 81 -20 -20 7 1,6 0,95 10 34 -10 -1 78 77 -20 -20 8 0,72 0,13 
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Sarapis I Ca Na K Sr 

ANNEXE 3 - RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Y 	Ga 	U 	Nb 	Sc Ta TI Zr 
23560 1,48 0,01 0,02 6 -1 -2 2 -1 -5 -10 -0,01 1 
23561 4,72 0,01 0,04 19 -1 -2 2 -1 -0 -10 -0,01 1 
23562 4,35 0,02 0,03 18 -1 -2 2 -1 -5 -10 0,01 1 
23563 8,97 0,01 0,02 30 4 -2 1 -1 -5 -10 -0,01 -1 
23564 6.91 0,01 0,02 33 -1 -2 2 -1 -5 -10 0,01 1 
23566 7,11 -0,01 -0,01 27 -1 -2 3 -1 -5 -10 -0,01 -1 
23566 3,65 0,01 0,01 15 -1 -2 3 -1 -5 -10 -0,01 1 
23667 1,67 0,01 0,07 6 -1 -2 2 -1 -5 -10 -0,01 -1 
23568 1,31 -0,01 -0,01 6 -1 -2 -1 -1 -5 -10 -0,01 -1 
23569 2,21 0,01 0,04 8 -1 -2 3 -1 -5 -10 -0,01 1 
23570 3,35 0,01 -0,01 15 -1 -2 2 -1 -5 -10 -0,01 -1 
23571 3,12 0,01 -0,01 22 -1 -2 3 -1 -5 -10 0,01 1 
23572 8,38 0,02 0,09 46 -1 -2 3 -1 -5 -10 0,02 2 
23573 9,4 0,01 -0,01 85 -1 -2 2 -1 -5 -10 -0,01 -1 
23574 1,7 0,02 0,01 11 -1 -2 3 -1 -5 -10 -0,01 1 
23575 8.53 0,01 0,03 36 1 -2 5 -1 ô -10 -0,01 2 
23576 1,27 0,03 0,12 6 3 2 5 1 -5 -10 0,02 1 
23577 5,26 0,12 0,2 44 4 3 6 -1 -5 -10 0,11 4 
23578 9,96 0,02 0,18 58 2 -2 11 -1 -5 -10 0,04 3 
23579 10 -0,01 0,11 58 -1 -2 -1 -1 -5 -10 0,01 1 
23580 0,07 0,02 0,27 3 5 -2 7 -1 -5 -10 0,02 8 
23581 1,32 0,22 0,05 22 10 -2 6 3 7 -10 0,3 6 
23582 3,82 0,68 0,09 155 9 5 14 8 -5 -10 0,1 3 
23583 1,99 0,48 0,07 56 11 -2 11 7 10 -10 0,21 4 
23584 2,06 0,44 0,08 33 2 -2 8 2 8 -10 0,08 2 
23586 1,28 0,45 0,04 44 9 -2 5 3 -5 -10 0,17 4 
23586 3,58 0,78 0,21 192 8 -2 11 10 -5 -10 0,35 3 
23687 0,02 0,07 0,05 4 -1 -2 1 -1 -5 -10 0,14 2 
23688 0,1 0,04 0,32 8 3 -2 5 -1 -5 -10 0,08 6 
23689 1,61 0,2 0,08 18 7 -2 1 3 7 -10 0,22 4 
23690 1,94 0,28 0,14 15 7 -2 2 4 9 -10 0,28 5 
23691 0,57 0,06 0,01 2 2 -2 -1 -1 -5 -10 0,02 2 
23692 1,86 0,2 0,05 12 9 -2 3 2 10 -10 0,2 2 
23593 1,4 0,09 0,14 21 7 -2 5 2 -5 -10 0,05 5 
23594 1,54 0,18 0,04 7 11 -2 4 2 11 -10 0,22 4 
23595 2,38 0,35 0,07 26 7 -2 9 5 11 -10 0,2 2 
23596 0,04 0,07 1,3 3 3 -2 28 5 8 -10 0,17 4 
23697 2,58 0,21 0,14 109 4 3 4 4 .5 -10 0,11 2 
23698 0,48 0,02 0,16 60 10 -2 2 1 -5 -10 0,02 5 
23599 0,59 0,02 0,09 47 6 -2 1 -1 -0 -10 0,04 4 
23600 0,53 0,11 0,48 37 13 -2 8 2 -5 -10 0,2 26 
23601 0,16 0,06 0,45 12 4 -2 6 -1 -5 -10 0,11 26 
23602 1,71 0,16 0,03 11 9 -2 6 5 10 -10 0,28 2 
23603 0,52 0,06 0,01 5 1 -2 -1 -1 -5 -10 0,04 1 
23604 1,55 0,2 0,07 5 8 -2 6 3 13 -10 0,12 1 
23606 3,76 0,16 0,12 52 7 7 7 5 -5 -10 0,11 1 
23606 3.57 0,28 0,02 46 7 -2 13 8 13 -10 0,12 -1 
23607 1,56 0,22 0,15 24 7 -2 5 6 7 -10 0,28 6 
23608 1,42 0,21 0,14 36 7 -2 5 4 5 -10 0,21 5 
23609 1,59 0,21 0,15 24 5 -2 4 5 8 -10 0,25 5 
23610 1,7 0,25 0,16 23 4 -2 5 3 9 -10 0,24 6 
23611 1,55 0,23 0,13 15 5 -2 3 3 8 -10 0,23 6 
23612 1,86 0,28 0,18 24 7 -2 4 4 8 -10 0,23 6 
23613 1,89 0,28 0,18 19 5 -2 4 1 7 -10 0,19 5 
23614 0.64 0,07 0,09 30 5 -2 3 3 -5 -10 0,2 4 
23616 0,56 0,03 0,01 20 7 -2 2 -1 -5 -10 0,04 11 23616 -0,01 0,04 0,84 2 5 -2 3 -1 -5 -10 0,08 18 23617 0,02 0,02 0,37 7 1 -2 -1 -1 -5 -10 0,08 24 23618 0,62 -0,01 -0,01 1 4 -2 3 2 -5 -10 0,07 4 23619 0,74 0,21 0,05 26 22 -2 -1 6 -5 -10 0,46 10 23620 0,16 0,05 0,02 4 -1 -2 -1 2 -5 -10 0,06 13 23621 0,83 0,2 0,02 22 45 -2 2 7 -5 -10 0,32 12 23622 0,24 0,04 0,01 6 13 -2 1 -1 -5 -10 0,07 9 23623 1,14 0,2 0,42 37 11 -2 11 3 6 -10 0,31 4 23624 0,6 0,1 -0,01 12 22 -2 3 4 -5 -10 0,11 11 23625 0,3 0,07 0,02 7 5 -2 1 2 -5 -10 0,22 4 23626 1.65 0.24 0,09 33 8 -2 3 4 8 -10 0,24 2 23627 0,29 0,08 -0,01 7 18 -2 3 -1 -5 -10 0,07 9 
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Sample I Au30 Cu (AA) 	Ni (AA) 

ANNEXE 3 - RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Pd 	Pt 	Ag 	Cu 	CuOL 	Pb Zn Mo Ni Co Cd 
23628 70 0,4 4570 -0 5 3 30 497 285 -0,2 
23829 -5 0,2 278 4 6 1 87 7 2 -0,2 

_ 110. 
23630 -5 -0,2 19 -9 -2 5 2 2 1 -0,2 
23631 -5 -0.2 78 4 3 34 11 5 -1 -0,2 
23632 -5 0,4 415 -0 -2 5 1 18 9 -0,2 
23633 4 0.4 299 4 6 9 1 37 16 -0,2 
23634 -5 -0,2 39 4 -2 11 1 28 7 -0,2 - 
23635 49 -0,2 1042 -0 8 7 1 33 13 -0,2 
23636 13 -0,2 5567 -9 -2 -1 1 12 3 -0,2 
23637 -5 -0,2 54 4 16 1 3 13 20 -0,2 
23638 47 1,7 2678 -9 18 5 713 51 12 -0,2 

-ms 
 23639 12 -0,2 1123 4 4 9 2 235 55 -0,2 

23640 12 -0,2 751 4 3 11 1 250 56 -0,2 
23841 10 -0,2 1149 4 6 9 1 162 34 -0,2 
23642 6 -0,2 347 -0 -2 10 -1 42 56 -0,2 

.-- 23643 56 0,6 10000 2,3 50 38 4 39 538 -0,2 
23644 16 -0,2 1864 4 4 20 1 86 100 -0,2 
23646 14 -0,2 3923 4 12 8 2 70 16 -0,2 
23848 13 -0,2 1408 -9 4 9 1 46 18 -0,2 

^ 23647 -5 0,8 128 -0 8 532 13 113 20 1,7 
23648 20 -0,2 4 -9 2 67 1 1008 85 -0,2 
23649 -5 -0,2 25 4 -2 25 -1 820 60 -0,2 
23660 52 -0,2 4558 4 11 7 1 110 38 -0,2 
23651 48 0,8 480 4 62 2 48 28 -0,2 

•- 23652 9 0,2 207 3 52 1 69 21 -0,2 
23663 -5 0,4 68 4 68 1 14 13 -0,2 
23654 -5 0,5 392 3 21 -1 38 24 -0,2 
23656 d+ -0,2 6 4 10 1 20 8 -0,2 

1••••• 
23666 -5 -0,2 26 3 8 -1 7 4 -0,2 
23657 -5 -0,2 12 9 6 -1 6 3 -0,2 
23668 9 -0,2 297 9 30 2 27 21 -0,2 
23659 42 -0,2 3 4 8 -1 7 3 -0,2 

.--. 
23660 -5 -0,2 82 4 65 2 26 29 -0,2 
23661 S -0,2 36 8 16 4 14 8 -0,2 
23662 -5 -0,2 57 4 27 1 25 16 -0,2 
23663 -5 -0,2 109 6 18 1 10 8 -0,2 
23864 -5 -0,2 74 4 30 2 22 15 -0,2 

^- 23886 -5 -0,2 49 5 6 1 7 6 -0,2 
23666 -5 0,3 113 9 28 2 38 19 -0,2 
23667 -5 0,3 114 9 178 7 111 23 0,6 
23668 -5 -0,2 64 7 12 2 18 17 -0,2 

,,,,- 23669 10 0,9 1043 9 636 32 196 70 3,1 
23670 -5 -0,2 91 3 54 2 27 15 -0,2 
23671 -5 -0,2 952 10 10 1 105 165 -0,2 
23672 -5 -0,2 155 9 88 2 9 24 -0,2 

.- 23673 -5 -0,2 434 11 28 4 19 71 -0,2 
23674 -5 -0,2 75 14 12 2 18 11 -0,2 
23675 -5 -0,2 99 8 24 2 168 24 -0,2 
23676 -6 -0,2 119 5 25 2 144 33 -0,2 23677 -5 -0,2 534 4 12 19 5 13 -0,2 23878 6  0,3 2216 10 10 2 582 75 -0,2 23679 -5 -0,2 42 -2 68 2 58 38 -0,2 23680 -5 -0,2 12 8 24 2 5 2 -0,2 23681 22 -0,2 31 9 25 3 9 7 -0,2 - 23682 24 -0,2 48 8 27 5 6 2 -0,2 23683 -5 -0,2 17 5 33 3 7 4 -0,2 23684 -5 -0,2 92 3 21 2 12 20 -0,2 23685 6  -0,2 58 5 59 10 8 13 -0,2 

^
23686 6 -0,2 83 3 39 7 18 19 -0,2 23687 10 

e 
0,2 101 3 14 7 10 5 -0,2 23688 -0,2 299 17 4 125 4 5 -0,2 23689 38 

8 
-0,2 174 22 5 98 4 4 -0,2 

.- 23890 -0,2 1022 12 7 87 93 57 -0,2 23691 10 0,3 2171 14 15 34 604 339 -0,2 23692 -0 

8  
-0,2 473 7 10 44 16 14 -0,2 23693 0,4 455 8 67 21 310 63 -0,2 

- 
23694 
23895 

-5 
-5 

-0,2 
-0,2 

37 
83 

6 
38 

22 
53 

6 
7 

10 
15 

9 
13 

-0,2 
-0,2 
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ANNEXE 3 - RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Fe Mn Te Ba Cr V Sn W La Al Mg 
10 45 -10 8 70 97 -20 -20 15 0,48 0,16 

0,81 38 -10 11 187 42 -20 -20 -1 0,37 0,17 
10 -1 -10 -1 97 454 -20 -20 -1 0.01 -0,01 
10 93 -10 45 241 157 -20 -20 5 0,82 0,57 

2,88 348 -10 37 34 47 -20 -20 3 6,7 0,34 
2,51 322 -10 37 58 35 -20 -20 2 8,89 0,41 
1,57 160 -10 9 99 37 -20 -20 8 1,25 0,59 
2,38 229 -10 36 120 55 -20 -20 29 0,75 0,96 
2.85 134 -10 15 99 40 -20 -20 5 1,13 0,54 
2,05 58 -10 16 261 9 -20 -20 -1 0,32 0,11 
2,86 198 -10 16 148 30 -20 -20 2 0,48 1,06 
2,43 123 -10 5 193 36 -20 -20 -1 1,19 0,78 
3,7 272 -10 5 345 78 -20 -20 -1 1,55 1,88 

2,18 108 -10 7 172 19 -20 -20 -1 1,65 0,57 
3,24 262 -10 14 87 235 -20 -20 5 1,19 0,75 

10 155 -10 8 122 20 -20 -20 -1 1,81 0,65 
5,38 397 -10 16 58 187 -20 -20 2 1,54 1,18 
2,07 94 -10 7 203 18 -20 -20 4 0,71 0,44 
3,09 257 -10 7 215 75 -20 -20 2 1,66 1,55 
8,21 203 -10 31 228 89 -20 -20 7 1,9 0,59 
7,81 1105 -10 18 2412 35 -20 -20 -1 1,15 10 
7,46 835 -10 9 1786 33 -20 -20 -1 0,98 10 
3,12 218 -10 5 280 48 -20 -20 4 0,95 1,42 
5,39 262 -10 81 180 44 -20 -20 7 1,41 1,62 
3,49 319 -10 219 197 45 -20 -20 12 1,41 1,48 
5,76 659 -10 72 59 124 -20 -20 18 1,94 1,02 
4,92 475 -10 12 105 223 -20 -20 4 2,18 1,03 
2,7 99 -10 13 110 80 -20 -20 12 0,56 0,89 

0,94 188 -10 84 63 9 -20 -20 9 0,6 1,25 
0,43 98 -10 22 84 4 -20 -20 9 0,32 0,52 
3,38 443 -10 66 75 106 -20 -20 65 2,49 1,51 
0,37 92 -10 22 87 5 -20 -20 8 1,35 0,59 
5,03 549 -10 29 55 109 -20 -20 12 2,09 1,28 
1,88 440 -10 70 81 29 -20 -20 12 0,98 1,23 
3,43 388 -10 48 66 104 -20 -20 22 1,95 1,84 
2,95 1839 -10 51 81 10 -20 -20 11 1,11 1 
3,5 918 -10 277 169 118 -20 -20 20 2,34 2,1 

1,59 199 -10 42 39 8 -20 -20 7 0.49 1,19 
5,31 107 -10 4 53 30 -20 -20 3 5,68 0,13 

6 254 -10 24 148 110 -20 -20 12 4,78 0,84 
3,29 152 -10 41 154 73 -20 -20 17 1,91 0,36 

10 83 -10 2 48 61 -20 -20 10 1,37 0,13 
5,5 498 -10 13 121 108 -20 -20 1 2,21 1,62 

3,02 186 -10 38 94 38 -20 -20 1 2,27 0,68 
7,22 640 -10 820 86 128 -20 -20 9 2,55 1,49 
5,82 417 -10 93 168 78 -20 -20 20 5,22 2,12 
2,48 959 -10 45 107 5 -20 -20 12 0,58 1,3 
5,75 419 -10 22 505 58 -20 -20 6 1,26 1,75 
3,09 514 -10 13 359 84 -20 -20 35 1,08 3,12 
3,42 310 -10 20 43 9 -20 -20 2 0,28 0,94 
4,43 189 -10 10 38 3 -20 -20 2 0,09 0,56 
6,3 934 -10 17 128 124 -20 -20 -1 3,23 2,37 

3,48 111 -10 63 169 8 -20 -20 21 0,85 0,38 
7,07 2407 -10 280 172 26 -20 -20 12 1,87 0,53 
8,41 873 -10 139 180 27 -20 -20 6 1,56 0,63 2,79 373 -10 57 218 20 -20 -20 6 0,99 0,48 
3,5 99 -10 49 87 25 -20 -20 12 1,33 0,5 

8,05 134 -10 107 134 157 -20 -20 7 1,83 1,31 6,49 305 -10 180 179 166 -20 -20 8 1,62 0,79 3,28 72 -10 183 217 23 -20 -20 4 0,54 0,25 
6,43 21 -10 13 149 138 -20 -20 5 0,3 0,04 8,43 27 -10 12 125 181 -20 -20 1 0,21 0,09 4,59 31 -10 16 133 102 -20 -20 10 0,42 0,07 10 30 -10 3 71 57 -20 -20 8 0,55 0,14 10 41 -10 68 72 90 -20 -20 5 0,53 0,29 10 67 -10 2 100 19 -20 -20 5 0.45 0,28 4,5 132 -10 157 178 80 -20 -20 41 1,15 0,69 5,4 185 -10 118 140 74 -20 -20 21 1,74 0,76 



SampleI Ca Na K Sr 

ANNEXE 3 - RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Y 	Oa 	LI 	Nb 	Sc Ta TI Zr 
23628 0,59 0,08 0,02 18 23 -2 2 5 -5 -10 0,15 10 
23629 0,29 0,16 0,02 10 1 -2 -1 2 -5 -10 0,05 14 
23630 -0,01 -0,01 -0,01 -1 -1 -2 -1 -1 -5 -10 -0,01 2 
23631 0,02 0,04 0,38 3 1 -2 4 -1 -5 -10 0,08 15 
23632 4,74 0,18 0,33 307 5 12 23 10 -5 -10 -0,01 -1 
23633 4,73 0,23 0,29 168 3 11 15 13 -5 -10 0.01 -1 
23634 1,39 0,35 0,04 30 9 -2 2 3 -5 -10 0,27 2 
23635 1,65 0,21 0,07 55 8 -2 2 2 6 -10 0,26 6 
23636 1,58 0,03 0,02 191 5 -2 6 3 -5 -10 0,2 4 
23637 0,35 0,05 0,08 31 -1 -2 -1 -1 -5 -10 0,02 1 
23638 1,28 0,12 0,05 47 4 -2 1 -1 5 -10 0,16 2 
23639 1,25 0,35 0,07 17 3 -2 3 3 8 -10 0,06 -1 
23640 2,25 0,31 0,14 7 5 -2 4 5 18 -10 0,14 -1 
23641 1,38 0,35 0,1 29 1 -2 5 2 -5 -10 0,03 -1 
23642 2,01 0,33 0,09 35 13 -2 5 10 10 -10 0,64 4 
23643 0,9 0,67 0,05 18 1 -2 9 4 -5 -10 0,03 -1 
23644 2,32 0,4 0,1 28 9 -2 4 9 15 -10 0,43 3 
23846 1,62 0,16 0,08 29 2 -2 4 2 -5 -10 0,03 -1 
23646 2.1 0,31 0,2 20 5 -2 5 5 16 -10 0,11 1 
23647 0,91 0,2 0,33 49 7 -2 9 6 6 -10 0,17 11 
23648 2,05 -0,01 -0,01 19 2 -2 -1 9 9 -10 0,02 -1 
23649 1,3 -0,01 -0,01 12 2 -2 2 8 9 -10 -0,01 -1 
23860 1,86 0,3 0,09 15 6 -2 3 3 8 -10 0,23 4 
23851 0,25 0,1 0,98 15 1 3 5 2 â -10 0,21 3 
23662 0,58 0,15 0,76 22 4 5 5 1 -5 -10 0,19 4 
23663 2,13 0,16 0,46 15 8 4 9 1 12 -10 0,23 -1 
23664 1,68 0,33 0,02 16 6 -2 1 -1 11 -10 0,14 2 
23666 0,42 0,1 0,08 7 7 -2 5 2 -5 -10 0,12 7 
23656 1,4 0,16 0,24 20 6 -2 10 -1 -5 -10 0,09 7 
23667 0,85 0,07 0,09 10 4 -2 3 1 -5 -10 0,08 4 
23868 3,25 0,54 0,3 115 11 -2 21 5 7 -10 0,34 -1 
23659 3,91 0,3 0,13 130 6 -2 10 -1 -5 -10 0,08 3 
23680 2,21 0,28 0,23 13 12 -2 12 2 14 -10 0,18 2 
23661 1,48 0,22 0,42 26 7 -2 9 -1 -5 -10 0,1 9 
23682 2,75 0,33 0,27 56 7 -2 16 4 8 -10 0,37 3 
23663 1,37 0,12 0,26 27 8 -2 8 -1 .5 -10 0.06 5 
23664 0,27 0,17 1,58 10 7 -2 26 3 8 -10 0,21 9 
23666 1,43 0,12 0,2 13 3 -2 4 -1 -5 -10 0,05 6 
23866 3,99 0,31 0,03 123 8 3 1 -1 -5 -10 0,18 -1 
23667 3,37 0,21 0,36 93 13 -2 8 2 8 -10 0,25 5 
23668 1,54 0,41 0,18 93 14 -2 3 5 8 -10 0,19 8 
23869 0,67 0,07 0,09 31 8 -2 6 -1 -5 -10 0,19 3 
23870 2,2 0,28 0,12 7 7 -2 7 2 13 -10 0,19 2 
23671 2,62 0,49 0,08 130 5 -2 3 2 -5 -10 021 2 
23672 1,85 0,28 0,93 14 15 -2 34 2 18 -10 0,22 9 
23873 2,04 0,31 1,44 125 9 3 24 -1 12 -10 0,21 9 
23674 2,75 0,09 0,28 33 7 -2 6 -1 -5 -10 0.04 5 
23675 1,6 0,12 0,11 9 5 -2 8 1 6 -10 0,18 3 
23676 4,32 0,28 0,05 62 7 -2 5 2 15 -10 0,18 9 
23677 1,49 0,05 0,03 3 2 -2 1 -1 45 -10 0,02 -1 
23678 1,07 0,02 0,01 1 1 -2 1 -1 -5 -10 -0,01 -1 
23679 1,2 0,02 0,04 12 4 -2 23 3 5 -10 0,47 2 
23880 0,03 0,04 0,48 10 2 -2 4 -1 ô -10 0,08 12 
23681 0,29 0,01 0,63 18 6 -2 4 -1 -5 -10 0,12 8 
23682 0,57 0,05 0,2 5 7 -2 4 -1 -5 -10 0,06 7 
23683 0,02 0,03 0,58 3 2 -2 7 1 -5 -10 0,11 9 
23684 0,96 0,25 0,24 122 8 -2 6 -1 -5 -10 0,1 -1 
23685 0,1 0,09 1,27 28 2 -2 8 5 6 -10 0,42 2 
23686 0,6 0,17 0,72 32 9 -2 7 4 9 -10 0,29 1 
23887 0,1 0,06 0,23 14 1 -2 4 -1 -5 -10 0,09 2 
23688 0,18 0,07 0,03 12 4 -2 -1 8 7 -10 0,2 9 
23689 0,13 0,04 0,02 4 1 -2 -1 19 -0 -10 0,17 10 
23690 0,53 0,1 0,03 15 20 -2 -1 11 -5 -10 0,33 14 
23891 0,46 0,09 0,03 13 17 -2 2 4 -5 -10 0,08 5 
23692 0,32 0,1 0,09 13 8 -2 2 2 -5 -10 0,23 6 
23693 0,24 0,03 0,11 5 3 -2 2 -1 -5 -10 0,01 6 
23694 0,05 0,08 0,74 10 6 -2 6 5 8 -10 0,23 11 
23696 0,31 0,13 0,83 12 7 -2 8 3 6 -10 0,19 8 
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Sample I 
23898 
23897 
23898 
23699 
23700 
23701 
23702 
23703 
23704 
23706 
23706 
23707 
23708 
23709 
23710 
23711 
23712 
23713 
23714 
23716 
23718 
23717 
23718 
23719 
23720 
23721 
23722 
23723 
23724 
23725 
23728 
23727 
23728 
23729 
23730 
23731 
23732 
23733 
23734 
23735 
23736 
23737 
23738 
23739 
23740 
23741 
23742 
23743 
23744 
23745 
23748 
23747 
23748 
23749 
23750 
23751 
23762 
23763 
23784 
23766 
23756 
23757 
23901 
23902 
23903 
23904 
23905 
23908 

Au30 Cu (AA) 	NI (A4) 
6 

-5 
-5 
6 

10 
405 

-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 

229 
-5 
-5 
-5 
6 
-5 
9 

24 
28 
12 
12 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
18 
18 
7 
5 

-5 
-5 
-5 
21 
9 

11 
36 
35 
11 

ANNEXE 3 - RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Pd 	Pt 	Ag 	Cu 	CuOL 	Pb 

	

-0,2 	45 	 4 

	

-0,2 	128 	 3 

	

-0,2 	35 	 -2 

	

-0,2 	174 	 4 

	

0,4 	1876 	 -2 

	

1,6 	4861 	 9 

	

-0,2 	28 	 -2 

	

0,4 	737 	 21 

	

-0,2 	138 	 -2 

	

-0,2 	69 	 -2 

	

-0,2 	69 	 -2 

	

-0,2 	42 	 -2 

	

-0,2 	154 	 -2 

	

-0,2 	63 	 -2 

	

-0,2 	164 	 4 

	

-0,2 	120 	 11 

	

-0,2 	160 	 4 

	

-0,2 	96 	 -2 

	

-0,2 	58 	 -2 

	

-0,2 	57 	 -2 

	

-0,2 	71 	 -2 

	

-02 	127 	 -2 

	

-0,2 	140 	 -2 

	

-0,2 	85 	 -2 

	

-0,2 	33 	 -2 

	

-0,2 	109 	 -2 

	

-0,2 	88 	 -2 

	

-0,2 	16 	 4 

	

-0,2 	98 	 -2 

	

1,4 	1757 	 4 

	

-0,2 	180 	 47 

	

-0,2 	63 	 -2 

	

2,4 	116 	 42 

	

0,4 	471 	 15 

	

-0,2 	7 	 -2 

	

-0,2 	21 	 -2 

	

0,4 	97 	 26 

	

0,4 	161 	 20 

	

0,2 	398 	 17 

	

-0,2 	380 	 8 

	

-0,2 	84 	 -2 

	

-0,2 	192 	 -2 

	

-0,2 	82 	 -2 

	

-0,2 	306 	 -2 

	

-0,2 	175 	 -2 

	

-0,2 	39 	 4 

	

-0,2 	76 	 -2 

	

-0,2 	87 	 -2 

	

-0,2 	17 	 -2 

	

-0,2 	37 	 -2 

	

-0,2 	29 	 -2 

	

-0,2 	83 	 -2 

	

-0,2 	23 	 -2 

	

-0,2 	74 	 -2 

	

-0,2 	95 	 -2 

	

1,8 	4818 	-9 	17 

	

-0,2 	108 	-8 	2 

	

-0,2 	339 	-9 	23 

	

0,2 	135 	-0 	4 

	

-0,2 	109 	-9 	-2 

	

-0,2 	58 	-9 	-2 

	

-0,2 	28 	-9 	4 

	

-0,2 	103 	 -2 

	

-0.2 	53 	 -2 

	

-0,2 	100 	 -2 

	

-0,2 	175 	 -2 

	

0,4 	431 	 2 

	

-0,2 	130 	 -2 

Zn 
38 
23 
13 
17 
41 
44 
62 
31 
69 
55 
57 
54 
17 
9 

26 
51 
24 
47 
74 
56 
43 
22 
28 
67 
23 
45 
57 
20 
52 
9 

17 
14 
59 
55 
58 
18 
40 
38 
51 
71 
11 
17 
13 
22 
44 
7 
8 
5 

13 
11 
9 

14 
10 
19 
20 
22 
13 
12 
37 
14 
20 
21 
25 
31 
43 
81 
29 
42 

Mo 
10 
2 
2 
1 
9 
1 

-1 
78 
1 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
1 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
4 
1 

-1 
-1 
22 
3 
7 

27 
32 
12 
12 
2 
1 
8 
1 
1 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
5 
8 
3 
4 

-1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 

NI 
5 

18 
36 
32 
57 
66 
65 

165 
197 
51 
39 
81 
28 
8 

12 
62 
54 
35 
15 
43 
34 
29 
53 
34 

233 
35 
43 
5 

75 
14 
23 
8 

35 
210 
36 
4 
2 

-1 
231 
322 

9 
15 
29 
33 
67 
33 
21 
11 
44 
22 
20 
33 
24 
49 
48 
23 
23 
75 
18 
10 

101 
2 

830 
878 
885 

1117 
623 
984 

Co 
6 

15 
33 
32 
62 
28 
34 
26 
53 
32 
28 
32 
32 
11 
10 
29 
27 
22 
28 
28 
28 
27 
28 
29 
24 
24 
31 
3 

29 
108 

9 
7 

28 
47 
18 
2 
3 
2 

44 
57 
4 
8 

12 
14 
20 
25 
47 
23 

128 
18 
19 
30 
13 
17 
17 
9 
7 

24 
6 

10 
19 
-1 
82 
89 
95 

101 
93 

109 

Cd 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0.2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0.2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
0,2 

-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0.2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0.2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0.2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-02 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0.2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
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ANNEXE 3 - RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Fe Mn Te Ba Cr V Sn W La AI Mg 
5,9 90 -10 194 171 77 -20 -20 22 1,04 0,63 

4,41 441 -10 35 131 101 -20 -20 1 1,35 0,86 
3,62 280 -10 208 185 95 -20 -20 -1 1,33 1,21 
4,15 369 -10 20 74 45 -20 -20 2 1,24 1,13 
4,91 549 -10 58 74 103 -20 -20 -1 1,91 1,43 
6,83 630 -10 79 257 127 -20 -20 -1 2,71 1,8 
3,48 442 -10 43 97 50 -20 -20 2 2,01 1,51 

10 407 10 18 158 417 -20 -20 8 0,79 0,46 
7,76 1475 -10 22 435 191 -20 -20 45 2,4 4,48 
5,1 849 -10 4 94 88 -20 -20 -1 2,32 1,42 

4,73 723 -10 5 136 77 -20 -20 -1 2,17 1,32 
4,28 569 -10 7 88 47 -20 -20 -1 2,26 1,45 
5,48 323 -10 45 49 127 -20 -20 3 1,02 0,89 
1,32 408 -10 24 45 6 -20 -20 3 0,41 0,81 
2,39 548 -10 71 58 13 -20 -20 10 1,9 0,68 
3,34 423 -10 77 90 80 -20 -20 2 1,85 1,37 
3,29 343 -10 18 102 94 -20 -20 1 1,47 1,23 
3,81 515 -10 22 90 115 -20 -20 -1 1,94 1,31 
5,85 754 -10 65 58 121 -20 -20 12 2,01 1,13 
5,37 812 -10 8 125 72 -20 -20 -1 2,28 1,33 
4,14 545 -10 25 97 92 -20 -20 -1 1,98 1,21 
5,81 393 -10 90 60 126 -20 -20 4 1,25 1,08 
4,26 429 -10 48 82 118 -20 -20 4 3,27 1,67 
5,51 810 -10 29 55 95 -20 -20 -1 2,6 1,52 
4,45 131 -10 13 1239 90 -20 -20 1 1,59 2,87 
3,61 584 -10 6 113 71 -20 -20 -1 1,68 1,04 
4,37 586 -10 12 88 87 -20 -20 -1 2,2 1,32 
5,06 580 -10 44 79 22 -20 -20 5 0,99 0,26 
4,54 593 -10 504 242 108 -20 -20 10 2,17 2,46 
2,65 57 -10 88 239 16 -20 -20 1 0,52 0,13 
3,12 114 -10 286 185 34 -20 -20 2 0,86 0,54 
1,51 143 -10 291 118 25 -20 -20 2 1,01 0,64 
3,96 344 -10 277 178 52 -20 -20 4 2,21 1,52 

10 271 14 10 63 143 -20 -20 4 0,9 0,47 
4,74 737 -10 244 181 121 -20 -20 22 2,81 1,4 
2,42 8239 -10 72 104 29 -20 -20 -1 0,73 0,11 

10 82 17 39 118 131 -20 -20 5 0,26 0,06 
10 40 21 85 66 142 -20 -20 2 0,23 0,03 
10 385 28 17 24 126 -20 -20 12 0,97 0,32 
10 189 14 11 77 93 -20 -20 4 0,54 0,37 

1,58 113 -10 37 188 13 -20 -20 2 0,7 0,22 
3,99 314 -10 47 89 14 -20 -20 22 1,28 0,18 
1,58 77 -10 14 158 17 -20 -20 1 0,45 0,17 
3,2 116 -10 115 171 92 -20 -20 3 3,52 0,6 
4,4 277 -10 28 83 68 -20 -20 -1 4,65 0,71 

3,22 84 -10 8 74 146 -20 -20 13 0,58 0,31 
2,53 74 -10 7 52 110 -20 -20 8 0,55 0,21 
1,29 79 -10 11 35 45 -20 -20 2 0,53 0,21 
4,96 117 -10 8 52 104 -20 -20 -1 0,69 0,41 
3,31 112 -10 12 64 119 -20 -20 2 0,74 0,36 
3,37 87 -10 11 50 125 -20 -20 2 0,68 0,3 
3,01 142 -10 12 53 102 -20 -20 15 1,04 0,57 
5,25 105 -10 29 49 215 -20 -20 2 0,82 0,26 
7,31 290 -10 17 22 157 -20 -20 11 0,84 0,5 
9,92 300 -10 18 51 260 -20 -20 -1 0,87 0,58 
2,18 194 -10 47 106 -1 -20 -20 1 3,7 0,09 
7,15 2143 -10 28 190 21 -20 -20 11 1,33 0,19 
2,55 380 -10 55 152 23 -20 -20 32 0,91 0.37 10 790 -10 265 150 35 -20 -20 6 1,55 0,77 

10 2886 -10 5 146 13 -20 -20 12 0,56 0,11 
3,6 754 -10 25 192 85 -20 -20 11 1,19 2,13 5,36 3374 -10 1 71 11 -20 -20 4 0,32 0.1 6,86 1004 -10 16 1080 21 -20 -20 -1 0,68 10 7,34 1453 -10 33 1034 24 -20 -20 -1 0,59 10 8,88 1783 -10 63 1030 21 -20 -20 -1 0,62 10 8,5 983 -10 7 1377 43 -20 -20 -1 0,85 10 7,2 1084 -10 11 922 23 -20 -20 -1 0,53 10 7,33 1582 -10 36 901 21 -20 -20 -1 0,53 10 
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Sample I Ca Na K Sr 

ANNEXE 3 - RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Y 	Ga 	U 	Nb 	Sc Ta Ti Zr 
23898 0,1 0,1 0,57 17 3 -2 3 4 5 -10 0,21 6 
23697 1,67 0,33 0,1 22 6 -2 4 -1 12 -10 0,18 2 

,.- 23898 1,74 0,22 0,17 11 4 -2 5 2 11 -10 0,16 2 
23699 2,03 0,25 0,13 12 13 -2 5 2 15 -10 0,2 2 
23700 2,25 0,39 0,17 20 5 -2 9 4 13 -10 0.16 3 
237013,5~J 0,52 0,28 111 11 -2 5 6 17 -10 0,28 3 
23702 0, 0,03 0,11 13 4 -2 17 4 -5 -10 0,32 5 

-- 
23703 0,11 0,01 0,2 2 13 4 8 6 -5 -10 0,03 23 
23704 9,58 -0,01 0,08 148 14 8 18 8 20 -10 0,03 6 
23706 0,93 0,03 0,02 11 4 -2 9 4 S 	-10 0,4 6 
23706 3,08 0,02 0,01 14 3 -2 10 5 -5 -10 0,37 3 

.--. 23707 1,82 0,04 -0,01 44 3 -2 10 3 -5 -10 0,34 5 
23708 1,74 0,24 0,2 23 8 -2 5 3 5 -10 0,33 9 
23709 1,33 0,13 0,12 16 5 -2 5 1 -5 -10 0,05 3 
23710 4,41 0,38 0,21 80 6 -2 6 4 -5 -10 0,06 5 

-- 23711 2,09 0,33 0,24 23 8 -2 13 3 10 -10 0,21 3 
23712 2 0,32 0,13 18 9 -2 7 4 12 -10 0,27 3 
23713 2,14 0,21 0,07 17 10 -2 7 5 13 -10 0,2 2 
23714 2,49 0,33 0,24 21 14 -2 8 5 15 -10 0,16 8 

811... 
23716 0,51 0,01 0,02 9 2 -2 9 3 -5 -10 0,26 2 
23716 1,02 0,04 0,01 18 5 -2 12 4 5 -10 0,42 12 
23717 2,01 0,29 0,28 22 7 -2 6 7 7 -10 0.37 11 
23718 3,43 0,49 0,18 68 10 -2 15 5 15 -10 0,26 3 
23719 0,06 0,12 14 6 -2 10 5 -5 -10 0,35 5 

^ 23720 
1,1~ 
0,1 0,01 -0,01 4 -1 -2 -1 1 -5 -10 0,08 1 

23721 2,44 0,04 0,01 10 4 -2 7 4 -5 -10 0,32 3 
23722 1,19 0,04 0,04 16 4 -2 8 6 5 -10 0,42 3 
23723 1,14 0,12 0,24 80 7 2 4 2 -5 -10 0,03 5 

... 23724 1,57 0,19 1,04 15 12 -2 14 4 18 -10 0,28 7 
23725 0,24 0,08 0,08 22 -1 -2 2 -1 -5 -10 0,02 2 
23726 0,12 0,08 0,5 21 -1 -2 8 2 -5 -10 0,1 2 
23727 0,19 0,12 0,51 22 2 -2 10 1 -5 -10 0,09 2 
23728 0,14 0,08 1,43 11 3 -2 17 2 9 -10 0,2 3 

OMM 

23729 0,22 0,03 0,39 11 5 5 5 8 -5 -10 0,07 23 
23730 0,08 0,08 1,4 2 4 3 12 5 -5 -10 0,2 7 
23731 0,32 -0,01 -0,01 3 7 -2 -1 2 -5 -10 0,05 5 
23732 0,02 0,02 0,89 6 2 4 -1 9 -5 -10 0.1 36 

... 23733 -0,01 0,01 0,34 4 -1 8 -1 10 -5 -10 0,07 21 
23734 0,45 0,02 0,24 13 9 8 4 13 -0 -10 0,06 17 
23736 0,14 0,02 0,24 5 8 3 3 13 -5 -10 0,09 22 
23738 0,14 0,11 0,11 14 -1 -2 11 -1 -5 -10 0,04 1 

-_ 23737 1,31 0,15 0,07 33 17 -2 3 5 -5 -10 0,21 5 
23738 0,03 0,04 0,08 5 -1 -2 10 -1 -5 -10 0,08 2 
23739 1,96 0,4 0,33 37 7 2 6 5 8 -10 0,14 2 
23740 4,05 0,93 0,22 105 8 -2 17 8 8 -10 0,18 3 

... 23741 0,52 0,18 0,05 11 8 -2 3 3 -5 -10 0,23 3 
23742 0,68 0,13 0,02 8 13 -2 4 5 -5 -10 0,4 4 
23743 0,78 0,13 0,02 12 7 -2 2 3 -5 -10 0,21 3 
23744 0,78 0,21 0,03 13 8 -2 5 4 -5 -10 0,21 3 

-_ 
23746 0,89 0,19 0,03 12 12 -2 6 4 -5 -10 0,31 4 
23748 0,73 0,19 0,03 13 9 -2 3 3 -5 -10 0,22 3 
23747 1,04 0,23 0,05 13 11 -2 8 4 8 -10 0,25 4 
23748 0,4 0,18 0,03 17 3 -2 3 4 -5 -10 0,18 3 
23749 1,49 0,14 0,1 6 31 -2 7 5 13 -10 0,54 16 

111.... 23760 1, 0,17 0,09 9 6 -2 8 7 12 -10 0,34 4 
23761 2,27 1,17 0,05 185 -1 -2 7 1 -5 -10 -0,01 -1 
23762 0,66 0,02 0,03 23 7 -2 1 2 -5 -10 0,04 3 
23763 0,43 0,13 0,16 17 17 -2 4 2 -5 -10 0,13 9 

^ 23764 1,34 0,2 0,22 14 8 -2 3 1 -5 -10 0,09 2 
23766 0,68 0,03 0,02 8 7 -2 -1 -1 -5 -10 0,05 -1 
23768 3,37 0,13 0,08 25 7 -2 14 5 10 -10 0,1 1 
23767 0,34 -0,01 0,01 5 5 -2 -1 -1 -5 -10 0,02 2 

.-- 23901 1,2 -0.01 -0,01 17 2 -2 -1 12 6 -10 0,01 -1 
23902 0,7 -0,01 -0,01 10 2 -2 -1 11 7 -10 0,01 -1 
23903 0,54 -0,01 -0,01 9 2 -2 -1 11 7 -10 -0,01 -1 
23904 1,31 -0,01 -0,01 21 2 -2 -1 13 7 -10 0,01 -1 
23906 0,88 -0,01 -0,01 12 1 -2 -1 12 8 -10 0,01 -1 

^ 23906 0,72 -0,01 -0,01 10 1 -2 -1 12 6 -10 -0,01 -1 
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ANNEXE 3 - RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Sample I Au30 Cu jAA) Ni (AA) 	Pd Pt 	Ag Cu CuOL Pb Zn Mo NI Co Cd 
23907 19 -0,2 208 -2 35 2 974 89 -0,2 
23908 -5 -0,2 2 -2 24 1 815 80 -0,2 
23909 -5 -0,2 31 -2 35 2 782 83 -0,2 
23910 8 -0,2 48 ,2 40 2 751 82 -0,2 
23911 9 -0,2 19 -2 34 1 827 78 -0,2 
23912 ? -0,2 34 -2 26 1 828 77 -0,2 
23913 -5 -0,2 12 -2 29 1 771 78 -0,2 
23914 8 -0,2 20 -2 39 1 872 87 -0,2 
23916 19 -0,2 72 -2 61 2 895 98 -0,2 
23916 1; 0,3 155 -2 45 2 774 81 -0,2 
23917 12 -0,2 139 -2 43 2 794 84 -0,2 
23918 8 -0,2 79 .2 48 1 770 85 -0,2 
23919 -5 -0,2 19 -2 39 2 858 92 -0,2 
23920 7 0,2 57 -2 36 1 791 84 -0,2 
23921 6 -0,2 45 -2 40 2 850 93 -0,2 
23922 7 42 49 -2 33 1 855 87 -0,2 
23923 -5 -0,2 24 -2 43 2 866 94 -0,2 
23924 7  -0,2 24 -2 38 2 863 88 -0,2 
23926 9 -0,2 58 -2 49 2 872 94 -0,2 
23925 -5 42 ID -2 45 2 860 94 -0,2 
23927 7 -0,2 30 -2 55 2 907 97 -0,2 
23928 7  43,2 16 -2 53 2 900 94 -0,2 
23929 -5 -0,2 15 -2 41 2 848 95 -0,2 
23930 e -0,2 37 :2 52 .2 .895 96 -0,2 
23931 8 -0,2 42 -2 44 2 831 88 -0,2 
23932 @ 0,2 66 -2 40 2 875 93 -0,2 
23933 6 -0,2 52 -2 53 2 869 96 -0,2 
23934 -5 -0,2 50 -2 44 1 930 88 -0,2 
23935 9 -0,2 65 -2 34 2 829 81 -0,2 

23937
23936 

 -/s 
-0,2 
-0,2 

20 
15 

-2 
-2 

37 
46 

2 
2 

842 
973 

84 
84 

-0,2 
-0,2 

23938 -5 -0,2 i0 z2 53 Z 953 89 -0,2 
23939 8  -0,2 92 -2 49 2 931 81 -0,2 
29940  1 -0,2 55 -2 46 2 863 88 -0,2 
23941 8 -0,2 130 -2 48 2 1007 89 -0,2 
23942 -5 -02 34 ,2 42 1 829 82 -0,2 
23943 -5 0,2 44 -2 42 2 850 84 -0,2 
23944 / -0,2 9 -2 39 1 852 81 -0,2 
23945 -5 -0,2 19 -2 40 1 843 81 -0,2 23961 -5 -0.2  1E57 -0 5 23 3 23 21 -0,2 
23962 7 -0,2 443 -9 2 20 1 45 78 -0,2 23953 5  -0,2 15 -0 -2 6 -1 10 4 -0,2 23964 19 -0,2 2459 -9 10 23 -1 171 17 -02 23956 37 -0,2 937 2 30 1 39 8 -0,2 23966 -5 -0,2 485 -2 4 1 71 12 -0,2 23967 8  -0,2 337 4 -2 8 1 51 21 -0,2 23968 -5 -0,2 155 4 5 3 38 47 -0,2 23969 8  -0,2 146 3 15 -1 34 59 -0,2 23960 8 -0,2 196 -2 14 -1 53 17 -0,2 23961 -5 -02 218 -9 -2 31 2 36 23 -0,2 23962 5 0,3 43 -9 18 28 39 4 3 -0,2 24061 -5 -0,2 74 5 66 1 123 30 -0,2 24052 9 0,3 97 8 30 21 -1 2 -0,2 24063 8  0,3 468 4 10 1 16 14 -0,2 24064 -5 -0,2 92 3 49 -1 44 20 -0,2 24066 -5 -0,2 78 7 48 1 41 12 -0,2 24056 -5 -0,2 70 5 30 -1 57 17 -0,2 24067 
24058 

-5 -0,2 80 3 21 1 8 18 -0,2 

24069 
-5 -0,2 148 4 50 -1 54 25 -0,2 

24060 
-5 -0,2 91 3 40 -1 75 21 -0,2 

24061 
-5 0,3 50 4 51 2 29 47 -0,2 

24062 
-5 0,5 80 4 51 1 10 28 -0,2 

24063 
-5 0,6 282 18 191 2 31 13 -0,2 

24064 
-5 -0,2 81 3 44 1 43 18 -0,2 

24066 
9  0,7 619 11 48 11 103 71 -0,2 

24066 
-5 -0,2 151 5 26 4 24 25 -0,2 

24067 
-5 
-5 0,4 885 7 79 4 29 14 -0,2 

-0,2 69 9 42 1 41 25 -0,2 
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Sample I 	Bi 	As 	Sb 

	

23907 	-5 	-5 	5 

	

23908 	-5 	-5 	-5 
,,.. 	23909 	-5 	-5 	5 

	

23910 	5 	-5 	5 

	

23911 	5 	-5 	5 

	

23912 	5 	-5 	5 

	

23913 	-5 	-6 	5 
^ 23914 	-6 	5 	5 

23915 	-5 	-5 	-S 
23916 	-5 	-5 	5 
23917 	-5 	-5 	5 

^' 	23918 	5 	5 	5 
23919 	-5 	-5 	.5 
23920 	-5 	-5 	-6 
23921 	-5 	-5 	-5 

..-, 	 23922 	5 	-5 	5 
23923 	-5 	-5 	5 
23924 	-5 	-5 	-5 
23925 	-5 	-5 	-5 

.- 23926 	5 	-5 	-6 
23927 	-5 	-5 	5 
23928 	5 	-5 	5 
23929 	5 	-5 	5 
23930 	.5 	-5 	-6 

.-- 	23931 	5 	-5 	5 
23932 	5 	-5 	-5 
23933 	-5 	-5 	-5 
23934 	-5 	-5 	-5 

~,. 	23936 	-5 	-5 	5 
23935 	-5 	-5 	-5 
23937 	-5 	-5 	-5 
23938 	-5 	-5 	5 

._ 23939 	5 	-5 	-5 
23940 	5 	-5 	5 
23941 	5 	-5 	5 
23942 	5 	-5 	5 
23943 	5 	-5 	5 

-- 	 23944 	5 	-5 	5 
23945 	5 	-5 	5 
23961 	5 	-5 	5 
23962 	5 	-5 	5 

111•-- 	 23953 	-5 	-5 	5 
23964 	5 	-5 	5 
23956 	5 	-5 	5 
23966 	-5 	-5 	5 

^ 	23957 	5 	-5 	5 
23958 	5 	-5 	5 
23969 	5 	5 	5 
23980 	5 	-5 	5 

^ 
23961 	-5 	-5 	5 
23962 	-5 	-5 	5 
24051 	5 	10 	5 
24052 	5 	45 	5 
24063 	5 	-5 	5 

..... 	24054 	5 	7 	5 
24066 	5 	5 	5 
24068 	5 	18 	5 
24067 	-5 	-5 	5 

„-„ 	24058 	5 	10 	5 
24069 	-5 	-5 	5 
24060 	5 	-5 	5 
24081 	5 	-5 	5 

� 24062 	-5 	8 	-5 
24063 	5 	7 	5 
24064 	5 	25 	5 
24086 	-5 	8 	5 

..... 
24068 	5 	22 	5 
24067 	5 	8 	5 

ANNEXE 3 - RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Fe Mn Te Ba Cr V Sn W La Al Mg 
7,27 765 -10 4 865 28 -20 -20 -1 0,5 10 
6,01 721 -10 5 759 12 -20 -20 -1 0,55 10 
7,09 1139 -10 12 1055 31 -20 -20 -1 1,01 10 
7,11 1083 -10 9 996 33 -20 -20 -1 0,91 10 
5,93 580 -10 3 896 12 -20 -20 -1 0,68 10 
5,66 645 -10 2 891 13 -20 -20 -1 0,88 10 
5.67 640 -10 1 786 17 -20 -20 -1 0,58 10 
6,65 794 -10 4 842 18 -20 -20 -1 0,81 10 
7,2 876 -10 21 872 20 -20 -20 1 0,68 10 
7.2 954 -10 4 1043 30 -20 -20 -1 1 10 

7,58 954 -10 -1 967 33 -20 -20 -1 0,91 10 
6,77 868 -10 10 964 30 -20 -20 -1 0,91 10 
7.32 938 -10 10 824 17 -20 -20 -1 0,64 10 
6,87 893 -10 4 786 12 -20 -20 -1 0,62 10 
7,29 941 -10 8 804 14 -20 -20 -1 0,68 10 
7,14 1145 -10 20 884 14 -20 -20 1 0,72 10 
7,51 1018 -10 8 894 17 -20 -20 -1 0,72 10 
7.32 914 -10 3 814 15 -20 -20 -1 0,85 10 
7,59 1078 -10 10 867 18 -20 -20 -1 0,68 10 
7,89 985 -10 9 817 18 -20 -20 -1 0,62 10 
8,17 1160 -10 21 979 22 -20 -20 -1 0,73 10 
7,88 1093 -10 18 895 22 -20 -20 -1 0,64 10 
7,61 902 -10 12 898 22 -20 -20 2 0,66 10 
7,73 902 -10 15 938 21 -20 -20 2 0,69 10 
7,18 990 -10 15 932 19 -20 -20 -1 0,71 10 
7,37 1002 -10 17 925 19 -20 -20 -1 0,71 10 
7,68 933 -10 18 971 21 -20 -20 2 0,75 10 
7,05 909 -10 15 829 14 -20 -20 -1 0,64 10 
6,79 799 -10 2 864 16 -20 -20 -1 0,68 10 
7,41 929 -10 2 937 18 -20 -20 -1 0,68 10 
6,98 800 -10 3 762 14 -20 -20 -1 0,56 10 
7,45 891 -10 8 748 19 -20 -20 -1 0,5 10 
6,93 914 -10 11 784 18 -20 -20 1 0,58 10 
6,88 935 -10 13 791 18 -20 -20 -1 0,59 10 
7,84 983 -10 16 851 21 -20 -20 2 0,59 10 
7.01 847 -10 16 729 16 -20 -20 2 0,53 10 
6,93 836 -10 7 815 17 -20 -20 -1 0,59 10 
6,8 768 -10 4 833 17 -20 -20 -1 0,59 10 

6,82 819 -10 6 791 18 -20 -20 -1 0,58 10 
5,77 523 -10 32 98 113 -20 -20 2 2.05 1,47 
6,28 448 -10 22 87 129 -20 -20 2 1,91 1,47 
0,44 73 -10 25 114 7 -20 -20 1 5,22 0,19 
2,48 277 -10 29 215 53 -20 -20 -1 2,69 1,18 
2,12 154 -10 76 126 36 -20 -20 3 1,77 0,74 
1,95 120 -10 12 94 29 -20 -20 -1 1,88 0,97 
3,08 238 -10 9 171 56 -20 -20 -1 1,98 1,55 

1,9 198 -10 19 43 50 -20 -20 5 1,07 0,83 
3,25 499 -10 34 50 74 -20 -20 6 1,34 1,26 
2,17 292 -10 24 132 56 -20 -20 -1 3,32 1,24 
4,1 470 -10 3 109 100 -20 -20 2 2,27 1,21 7,24 119 -10 31 274 269 -20 -20 3 0,82 0,47 

5,51 969 -10 72 68 118 -20 -20 10 2,14 2,31 
10 44 11 38 52 156 -20 -20 7 0,56 0,11 

4,13 216 -10 18 53 111 -20 -20 15 0,39 0,37 
4,47 670 -10 35 103 112 -20 -20 6 2,51 1,54 
2,45 396 -10 232 185 82 -20 -20 13 1,63 1,4 
3,05 536 -10 27 82 65 -20 -20 6 4,27 2,05 
2,94 179 -10 180 129 38 -20 -20 25 1,1 0,99 
4,08 591 -10 3 94 78 -20 -20 5 2,12 1,63 3,12 589 -10 87 166 85 -20 -20 9 2,97 2,27 
5,57 393 -10 1063 108 103 -20 -20 11 2,66 2,37 6,85 429 -10 338 53 86 -20 -20 41 1,77 1,32 3,97 438 -10 155 207 76 -20 -20 26 2,2 1,43 3,62 569 -10 12 105 114 -20 -20 6 1,76 1,29 10 88 10 21 94 165 -20 -20 31 3,08 1,12 5,82 311 -10 27 95 118 -20 -20 9 2,01 1,06 5,77 320 -10 115 123 63 -20 -20 25 4,43 1,7 5,43 934 -10 55 79 118 -20 -20 12 2,02 1,97 
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Sample I Ca Na K Sr 

ANNEXE 3 - RÉSULTATS ANALYTIQUES 

Y 	Ga 	U 	Nb 	Sc Ta TI Zr 
23907 1.05 -0,01 -0,01 13 1 -2 -1 12 5 -10 -0,01 -1 
23908 1,07 -0.01 -0,01 14 1 -2 -1 11 6 -10 -0.01 -1 
23909 0,82 -0,01 -0,01 9 1 -2 -1 12 5 -10 0,01 -1 
23910 0,45 -0,01 -0,01 8 -1 -2 -1 11 5 -10 0.01 -1 
23911 0,73 -0,01 -0,01 9 1 -2 -1 11 7 -10 -0,01 -1 
23912 1,01 -0,01 -0,01 12 1 -2 -1 11 7 -10 -0,01 -1 
23913 1,52 -0,01 -0,01 18 2 -2 -1 11 8 -10 -0,01 -1 
23914 1,09 -0,01 -0,01 13 1 -2 -1 12 5 -10 -0,01 -1 
23915 0,89 -0,01 -0,01 11 2 -2 -1 11 6 -10 -0,01 -1 
23916 0,39 -0.01 -0,01 6 -1 -2 -1 11 5 -10 0,01 -1 
23917 0,62 -0,01 -0,01 8 -1 -2 -1 12 -5 -10 0,02 -1 
23918 0,41 -0,01 -0,01 8 -1 -2 1 9 -5 -10 0,01 -1 
23919 0,84 -0,01 -0,01 9 1 -2 -1 11 8 -10 -0.01 -1 
23920 0,91 -0,01 -0,01 12 1 -2 -1 11 8 -10 0,01 -1 
23921 0,57 -0,01 -0,01 8 1 -2 -1 10 6 -10 -0,01 -1 
23922 0,3 -0,01 -0,01 5 1 -2 -1 10 8 -10 -0,01 -1 
23923 0,43 -0,01 -0,01 6 1 -2 -1 11 5 -10 -0,01 -1 
23924 0,45 -0,01 -0,01 7 -1 -2 -1 11 5 -10 -0,01 -1 
23926 0,37 -0,01 -0,01 6 1 -2 1 10 5 -10 -0,01 -1 
23926 0,38 -0,01 -0,01 8 1 -2 -1 11 5 -10 -0,01 -1 
23927 0,4 -0,01 -0,01 7 1 -2 1 12 8 -10 -0,01 -1 
23928 0,53 -0,01 -0,01 9 1 -2 -1 10 5 -10 -0,01 -1 
23929 0,41 -0,01 -0,01 7 1 -2 1 12 -5 -10 -0,01 -1 
23930 0,5 -0,01 -0,01 9 1 -2 1 11 5 -10 -0,01 -1 
23931 0,54 -0,01 -0,01 10 -1 -2 1 11 5 -10 -0,01 -1 
23932 0,43 -0,01 -0,01 8 -1 -2 1 11 5 -10 0,01 -1 
23933 0,49 -0,01 -0,01 9 1 -2 1 10 5 -10 0,01 -1 
23934 0,23 -0,01 -0,01 5 -1 -2 1 11 8 -10 0,01 -1 
23935 0,52 -0,01 -0,01 8 1 -2 1 10 6 -10 0,01 -1 
23938 0,68 -0,01 -0,01 10 -1 -2 1 10 -5 -10 0,01 -1 
23937 0,12 -0,01 -0,01 2 -1 -2 1 9 -5 -10 -0,01 -1 
23938 0,17 -0,01 -0,01 3 -1 -2 1 8 .5 -10 -0,01 -1 
23939 0,56 -0,01 -0,01 9 1 -2 1 10 -5 -10 -0,01 -1 
23940 0,62 -0,01 -0.01 9 1 -2 1 10 ô -10 -0,01 -1 
23941 0.19 -0,01 0,01 3 2 -2 1 10 5 -10 -0,01 -1 
23942 0,23 -0,01 0,01 4 1 -2 1 10 -5 -10 -0,01 -1 
23943 0,28 -0,01 -0,01 4 -1 -2 1 9 ô -10 -0,01 -1 
23944 0,16 -0,01 -0,01 2 -1 -2 -1 10 -5 -10 -0,01 -1 
23946 0,45 -0,01 -0,01 7 -1 -2 1 10 -5 -10 -0,01 -1 
23951 2,35 0,44 0,13 24 8 -2 7 8 18 -10 0,24 2 
23952 2,33 0,41 0,14 28 8 -2 6 6 16 -10 0,28 2 23953 3,66 1,57 0,15 120 -1 3 8 2 -5 -10 0,01 -1 23964 2,38 0,71 0,11 32 2 -2 5 4 11 -10 0,07 -1 23966 0,87 0,27 0,41 28 3 -2 10 5 -5 -10 0,09 5 23956 1,49 0,31 0,05 29 2 -2 6 4 -5 -10 0,05 -1 23957 1,94 0,35 0,07 19 4 -2 7 4 10 -10 0,09 2 23958 1,82 0,35 0,08 22 8 -2 4 7 6 -10 0,18 2 23969 1,58 0,22 0,22 17 6 -2 7 7 10 -10 0,18 3 23960 2,88 0,46 0,09 88 3 -2 3 8 11 -10 0,08 -1 23961 2,23 0,29 0,04 14 10 -2 6 8 13 -10 0,24 -1 23962 0,06 0,08 0,45 8 1 -2 4 10 -5 -10 0,15 17 24061 2,75 0,18 0,48 24 7 4 14 -1 12 -10 0,18 4 24062 0,01 0,08 0,39 18 1 4 -1 4 -5 -10 0,08 13 24053 0,93 0,14 0,06 11 11 -2 1 3 -5 -10 0,36 7 24064 1,23 0,04 0,28 22 5 3 9 -1 6 -10 0,43 4 24066 0,45 0,12 1,21 17 4 5 33 1 6 -10 0,19 5 24068 3,21 0,53 0,11 72 3 8 10 -1 8 -10 0,09 2 24057 0,23 0,1 0,7 27 3 4 6 2 -5 -10 0,17 2 24058 0,88 0,05 -0,01 10 3 -2 12 -1 -5 -10 0,4 2 24069 2,38 0,37 0,37 33 4 6 18 -1 10 -10 0,18 4 24060 0,87 0,09 1,5 35 5 8 18 -1 9 -10 0,28 -1 24061 0,89 0,08 0,95 27 10 7 8 2 7 -10 0,22 -1 24062 0,24 0,05 0,9 7 9 8 14 2 5 -10 0,25 5 24063 2,11 0,23 0,12 20 8 -2 5 -1 11 -10 0,13 2 24064 0,33 0,12 0,72 16 8 5 24 -1 10 -10 0,12 5 24065 1,28 0,28 0,2 26 7 3 4 -1 10 -10 0,14 3 24066 1,78 0,31 1,48 59 6 10 8 2 -5 -10 0,48 3 24067 2,56 0,12 0,24 28 9 3 22 -1 14 -10 0,08 3 
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