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819 964 - 1316 

Pays Province Code postal 
Canada JOM 	100 Québec 

GM 63?03 

Ressources naturelles 
et Faune 

Québec u 

1.1 	IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT 

OA N° d'intervenant N° compagnie Nom de l'entreprise 
17122 50 Nunavik Mineral Exploration Fund 1147657218 

Nom N° d'intervenant Prénom 

App. Ville, village ou municipalité Adresse (numéro, rue ou route rurale) 
Kuujjuaq P.O. Box 909 

Pays Province Code postal 	Ind. rég.Téléphone (domicile) 	Ind. rég.Téléphone (bureau) 	Poste 
Canada JOM 	1C0 Québec 

819 964 - 0694 

% Nom Prénom N° d'intervenant 

Séguin Jean-Marc 

1.2 	RESPONSABLE DU PROJET ET ADRESSE DE CORRESPONDANCE 

Ville, village ou municipalité 
1245, Fairview 2 Kuujjuaq 
Adresse (numéro, rue ou route rurale) App. 

Adresse de courrier électronique 
jmsequingkrq.ca 

Ind. rég.Télécopieur 

Ind. rég.Télécopieur 

Identification du (d 
(à l'échelle de 1/50 0 

23P13 

X 
SI e~l ' TUF2E ~. 

DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ 

06Q4-,  

SECTION 2 
2.1 NOM DU PROJET 

Reçu AU MR  
hampdoré 

2 Juin 2008 
DATE 

2.2 LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ 

Nom du (des) canton(s) 

2.3 NUMÉROS DES DROITS MINIERS VISÉS PAR LE RAPPORT 

CL : Claim jalonné CLD ou CDC : Claim désigné sur carte PEM : Permis d'exploration minière PRS : Permis de recherche de substances minérales 
de surface 

Type de 	Numéro 
titre 

CDC 2047549 

CDC 2047550 

CDC 2047551 

CDC 2047552 

CDC 2047553 
CDC 2047554 

CDC 2047555 
CDC 2047556 

CDC 2047557 

CDC 2047558 
CDC 2047559 

4, 
Type de 	Numéro 

titre 
Type de 	Numéro 

titre 

CDC 2047560 CDC 2047571 

CDC 2047561 CDC 2047572 

CDC 2047562 CDC 2047573 

CDC 2047563 CDC 2047574 

CDC 2047564 CDC 2047575 
CDC 2047565 CDC 2047576 

CDC 2047566 CDC 2047577 

CDC 2047567 CDC 2047578 

CDC 2047568 CDC 2047579 

CDC 2047569 CDC 2047580 

CDC 2047570 CDC 2047581 

7(00- ~~
~~
5 

Rapport de travaux d'exploration simplifié 

Adresse de courrier électronique 
imsequinakrq.ca 

Type de 	Numéro 
titre 

CDC 2047538 

CDC 2047539 

CDC 2047540 

CDC 2047541 

CDC 2047542 

CDC 2047543 

CDC 2047544 
CDC 2047545 

CDC 2047546 

CDC 2047547 

CDC 2047548 

Ind. rég.Téléphone (domicile) 	Ind. rég.Téléphone (bureau) 	Poste 
819 
	

964 - 1706 819 
	

964 - 1316 

Ce formulaire doit être retourné à l'adresse suivante : 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
Direction des titres miniers 
880, chemin Sainte-Foy, 40 étage 
Québec (Québec) G1S 4X4 
Télécopieur : (418) 643-9297 
ou remis en personne dans un des bureaux régionaux désigné par 
arrêté ministériel 

1~r~1~4
EAU 	MW:  

JUIN 2001  

DIRECT 

RÉSERVÉ AU 

Date de réceptio 

No de dossier : 

Res< luic.' S naiurl'!i,S ?t Faune, Québec 

6 4 AOUT 2008 

Service de ! Grt  



Ressources naturelles 
et Faune 

181 1811 
Québec Ka ma Rapport de travaux d'exploration simplifié 

Nom de l'entreprise 

Nom 

N° compagnie 

Prénom 

010 Nom Prénom N° d'intervenant 

SECTION 1 

1.1 	IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT 

Adresse (numéro, rue ou route rurale) App. 	Ville, village ou municipalité 

Province Pays Code postal 	Ind. rég.Téléphone (domicile) 	Ind. rég.Téléphone (bureau 

Adresse de courrier électronique Ind. rég.Télécopieur 

Poste 

1.2 	RESPONSABLE DU PROJET ET ADRESSE DE CORRESPONDANCE 

N° d'intervenant 

N° d'intervenant 

Pays Code postal 	Ind. rég.Téléphone (domicile) 	Ind. rég.Téléphone (bureau) 	Poste 

..a 
EÇ 	 

Adresse de courrier électro 

App. 	Ville, village ou municipalité 

 g 
IN ZOOa 

P 
X 

Nom du (des) canton(s) Identification du (des) feuillet(s) SNRC 
(à l'échelle de 1/50 000) 
23 P13 

Type de 	Numéro 
titre 

Type de 
titre 

Numéro 

RÉSERVÉ AU MINISTÈRE 

Date de réception 

No de dossier : 

Adresse (numéro, rue ou route rurale) 

Province 

Ind. rég.Télécopieur 

DATE 

 

SIGNATURE ~,rc,gl>t rtÙrtéra) 

 

SECTION 2 

 

DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ 

 

    

2.1 NOM DU PROJET 

2.2 LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ 

2.3 NUMÉROS DES DROITS MINIERS VISÉS PAR LE RAPPORT 

CL : Claim jalonné CLD ou CDC : Claim désigné sur carte PEM : Permis d'exploration minière PRS : Permis de recherche de substances minérales 
de surface 

CDC 2047582 
CDC 2047583 
CDC 2047584 
CDC 2047585 
CDC 2047586 
CDC 2047587 
CDC 2047588 
CDC 2047589 
CDC 2047590 
CDC 2047591 

CDC 2047592 

CDC 2047593 
CDC 2047594 
CDC 2047595 
CDC 2047596 
CDC 2047597 
CDC 2047598 
CDC 2047599 
CDC 2047600 
CDC 2047601 
CDC 2047602 
CDC 2047603 

Type de 	Numéro 
titre 

CDC 2047604 
CDC 2047605 
CDC 2047606 
CDC 2047607 
CDC 2047608 
CDC 2047609 
CDC 2047610 
CDC 2047611 
CDC 2047612 
CDC 2047613 
CDC 2047614 

Type de 
titre 

Numéro 

CDC 2047615 
CDC 2047616 
CDC 2047617 
CDC 2047618 
CDC 2047619 
CDC 2047620 
CDC 2047621 
CDC 2047622 
CDC 2047623 
CDC 2047624 
CDC 2047625 

Ce formulaire doit être retourné à l'adresse suivante 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
Direction des titres miniers 
880, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1S 4X4 
Télécopieur : (418) 643-9297 
ou remis en personne dans un des bureaux régionaux désigné par 
arrPté ministériel 



% N°  d'intervenant 

N°  d'intervenant 

Adresse (numéro, rue ou route rurale) App. 	Ville, village ou municipalité 

Pays Code postal 	Ind. rég.Téléphone (domicile) 	Ind. rég.Téléphone (bureau) 	Poste Province 

Nom de l'entreprise 

Nom 

N°  compagnie 

Prénom 

SECTION 1 

1.1 	IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT 

Ind. rég.Télécopieur Adresse de courrier électronique 

1.2 	RESPONSABLE DU PROJET ET ADRESSE DE CORRESPONDANCE 

Prénom N°  d'intervenant % 

Pays Code postal 	Ind. rég.Téléphone (domicile 

Adresse de courrier électronique  

RÉÇ
U AU RASF 
	
 

08 

Nom  

Adresse (numéro, rue ou route rurale) 

Province 

DATE 

SECTION 2 

2.1 NOM DU PROJET 

Ind. rég.Télécopieur 

X 

App. 	Ville, village ou municipalité 

SIGNATURE 

DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ 

Ind. rég.Téléphone (bureau) 	Poste 

Type de 	Numéro 
titre 

Type de 	Numéro 
titre 

RÉSERVÉ AU MINISTÈRE 

Date de réception : 

No de dossier : 

Ressources naturelles 
et Faune 

El II Québec Rapport de travaux d'exploration simplifié 

 

2.2 LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ 

Nom du (des) canton(s) Identification du (des) feuillet(s) SNRC 
(à l'échelle de 1/50 000) 

 

 

23 P13 

2.3 NUMÉROS DES DROITS MINIERS VISÉS PAR LE RAPPORT 

CL : Claim jalonné CLD ou CDC : Claim désigné sur carte PEM : Permis d'exploration minière PRS : Permis de recherche de substances minérales 
de surface 

CDC 2047626 
CDC 2047627 
CDC 2047628 
CDC 2047629 
CDC 2047630 
CDC 2047631 
CDC 2047632 
CDC 2047633 
CDC 2047634 
CDC 2047635 
CDC 2047636 

CDC 2047637 
CDC 2047638 
CDC 2047639 
CDC 2047640 
CDC 2047641 
CDC 2047642 
CDC 2047643 
CDC 2047644 
CDC 2047645 
CDC 2047646 
CDC 2047647 

Type de 	Numéro 
titre 

CDC 2047648 
CDC 2047649 
CDC 2047650 
CDC 2047651 
CDC 2047652 
CDC 2047653 
CDC 2047654 
CDC 2047655 
CDC 2047656 
CDC 2047657 
CDC 2047658 

1 
Type de 	Numéro 

titre 

CDC 2047663 
CDC 2047664 
CDC 2047665 
CDC 2047666 
CDC 2047667 
CDC 2047668 
CDC 2047669 
CDC 2047670 
CDC 2047671 
CDC 2047672 
CDC 2047673 

Ce formulaire doit étre retourné à l'adresse suivante : 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
Direction des titres miniers 
880, chemin Sainte-Foy, 4e  étage 
Québec (Québec) GIS 4X4 
Télécopieur: (418) 643-9297 
ou remis en personne dans un des bureaux régionaux désigné par 
arrêté ministériel 



Numéro Type de 
titre 

Type de 	Numéro 
titre 

Type de 	Numéro 
titre 

Ressources naturelles 
et Faune 

Québec Rapport de travaux d'exploration simplifié 

 

SECTION 1 

1.1 	IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT 

Nom de l'entreprise 

Nom 

 

N°  compagnie  

Prénom  

App. 	Ville, village ou municipalité 

N°  d'intervenant Ok 

   

 

N°  d'intervenant Ok 

    

Adresse (numéro, rue ou route rurale) 

  

Province 
	

Pays 
	

Code postal 	Ind. rég.Téléphone (domicile) 	Ind. rég.Téléphone (bureau) 	Poste 

        

        

Ind. rég.Télécopieur 

  

Adresse de courrier électronique 

  

        

        

        

1.2 	RESPONSABLE DU PROJET ET ADRESSE DE CORRESPONDANCE 

Nom  

Adresse (numéro, rue ou route rurale) 

Province 

Ind. rég.Télécopieur  

Prénom 

App. 	Ville, village ou municipalité 

Adresse de courrier électronique 

N°  d'intervenant 

Pays 
	

Code postal 	Ind. rég.Téléphone (domicile) 	Ind. rég.Téléphone (bureau) 	Poste 

X 

2.2 LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ 

Nom du (des) canton(s) 

2.3 NUMÉROS DES DROITS MINIERS VISÉS PAR LE RAPPORT 

Identification du (des) feuillet(s) SNRC 
(à l'échelle de 1/50 000) 

23PI3 

CL : Claim jalonné CLD ou CDC : Claim désigné sur carte PEM : Permis d'exploration minière PRS : Permis de recherche de substances minérales 
de surface 

Type de 	Numéro 
titre 

CDC 2047674 
CDC 2047675 
CDC 2047676 
CDC 2047677 
CDC 2047678 
CDC 2047679 
CDC 2047680 
CDC 2047681 
CDC 2047682 
CDC 2047683 
CDC 2047684 

CDC 2047685 
CDC 2047686 
CDC 2047687 
CDC 2047688 
CDC 2047689 
CDC 2047690 
CDC 2047691 

CDC 2047729 
CDC 2047730 
CDC 2047731 
CDC 2047732 
CDC 2047733 
CDC 2047734 
CDC 2047735 
CDC 2047736 
CDC 2047737 
CDC 2047738 
CDC 2047739 

CDC 2047740 
CDC 2047741 
CDC 2047742 

CDC 2047743 
CDC 2047744 
CDC 2047745 
CDC 2047746 
CDC 2047747 

Ce formulaire doit 'être retourné à l'adresse suivante : 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
Direction des titres miniers 
880, chemin Sainte-Foy, 4e  étage 
Québec (Québec) G1S 4X4 
Télécopieur : (418) 643-9297 
ou remis en personne dans un des bureaux régionaux désigné par 
arrMté ministériel 

RÉSERVÉ AU MINISTÈRE 

Date de réception 

 

No de dossier : 
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SECTION 3 OBJECTIF DES TRAVAUX RÉALISÉS 

3.1 SUBSTANCES RECHERCHÉES 

Or 

Cuivre 

Argent 

3.2 CONTEXTE GÉOLOGIQUE DU SECTEUR EXPLORÉ 

Mettre en évidence les éléments propices à la découverte des substances minérales recherchées. 

La propriété Champdoré se situe dans la partie ouest de la province de Rae et à l'intérieur du domaine Lac Tudor, principalement composé 

d'assemblages archéens à protérozoiques sur lesquels des roches supracrustales protérozoiques se sont déposées. 

La propriété est localisée dans les environs immédiats de l'intrusion Champdoré, une granodiorite plurikilométrique recoupant une 

séquence volcanique bi-modale protérozoique. Cette séquence volcanique de 1 à 3 kilométres d'épaisseur, présente divers faciès, de 

felsique à mafiques. Une formation de fer vient aussi souligner une structure en pli (synforme) qui domine la séquence volcanique. 

Les roches de composition felsique (tuf, unités volcano-sédimentaire, 200 m épaisseur) montrent une surface rouillée notable. Cet 

horizon stratigraphique s'est avéré peu important en teneur aurifère. Les unités mafiques ont retourné des résultats significatifs en cuivre, 

or et argent. Les basaltes métamorphisés et faciès amphibolitiques montrent une minéralisation en cuivre, argent, or sous la forme de 

veines de quartz-bornite-chalcocite-chalcopyrite-malachite. Ces veines distribuées dans les volcaniques mafiques, ont une épaisseur 

moyenne de 10 cm et une extension latérale de 30 cm à plusieurs mètres de longueur orientés selon une direction NNW, parallèlement à la 

foliation régionale. 

Plusieurs blocs erratiques de composition amphibolitique, présents sur la propriété, ont également indiqué des valeurs anomales en Au-

Cu-Ag. De plus, certaines minéralisations ont été relevées en surface de la granodiorite Champdoré. 

3.3 NOUVELLE DÉCOUVERTE (indice) 

Oui Non 

Indice Niviaxie, veines de quatrz-bomite-chalcopyrite-malachite ans basalte/am~h' olite, 17.5git Au, 8.2g/t Ag, 3840 ppm Cu (échantillon 
choisi). ,.~ 	-~~ 	 ~~` 	 3/ci,y57S 4,-~ cQ '1,0c C 
GranoChampdor

,

é

/

-

.

1, granodiorite minéralisée Py-Cpy, 1.85 glt Au, 37 glt Ag, 2.39% Cu (échantillon choisi). 

'
wt0..n `z 	1,~ 	0k !10 C 	
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Travaux d'échantillonnage 
Annexe C 

Ressources naturelles 
et Faune 

Québec El El 

06 09 08 
Mois Jour 

Datedubuides travaux 

~ 07  
Année 

Date de fin des travaux 

Anr°ee 	Mois Jour 

• Utiliser l'ANNEXE C dans le cas des travaux suivants : échantillonnage de surface, en vrac, en sondage court (5 mètres et moins dans le roc). 
• Les travaux d'échantillonnage de rainures doivent être déclarés à l'ANNEXE B. 
• Les travaux d'échantillonnage de blocs à des fins d'ouverture de front de taille et de recherche de pierre dimensionnelle doivent être déclarés 

à l'ANNEXE D. 

C.1 DATE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

C.2 	MATÉRIAUX ÉCHANTILLONNES 

Type de matériaux ✓ Nombre d'échantillons Quantités 

Roche 228 

Sols ❑ 

Ruisseaux ❑ 

Minéraux lourds ❑ 

Autres (préciser) ❑ 

C.2 	RÉSULTATS D'ANALYSE SIGNIFICATIFS 

17,5 g/t Au; 8,2 g/t Ag; 3840 ppm Cu _~ ~~, ~ ai ~ q çS C ~~ 
3,15 g/t Au; 1,39% Cu ' ~ , ~ ~~ ~ (~ 

~~~ Q C ~~ c ~ 
1,365g/tAu;1,14%Cu 

Zdtt‘t  
`~ j ~~ ndt ~ 

1,85 g/t Au; 37 g/t Ag; 2,39% Cu 

 

1,25 g/t Au; 4950 ppm Cu  	~.ÿ, (a ~~ ~%)c 
0,579 g/t Au; 10,1 g/t Ag; 1,71% Cu ~~, ,~. ~,g(ò j ( ~ ~~c 
0,256 g/t Au; 33,4 g/t Ag; 1,86% Cu .P '~ k ~ 5~b 1~ (~, ~ 
8,1 g/t Ag; 1,39% Cu ,p C~ 	~.. 313-1\   !O ~ /t~ c•~ f 

Rtiçv P 

 

J ~F 

I. 

O a)\- ~~ ~ 	~n 

1 	r 
',s• "̀ .~ i1 r;, 

(:,'a 
; 

C.4 	DOCUMENTS À JOINDRE EN ANNEXE 

• Une carte établie à une échelle permettant de bien localiser les échantillons prélevés. Cette carte doit indiquer, aux quatre coins, les 
coordonnées géographiques (latitude, longitude) ou rectangulaires UTM (Universel Transverse de Mercator), ainsi que le mode utilisé (NAD27 
ou NAD83) selon le système national de référence cartographique du Canada (SNRC). 

• Les certificats d'analyse donnant les résultats complets obtenus pour chaque échantillon dont le numéro correspond à celui indiqué sur la 
carte. Les certificats doivent être datés et signés parle responsable du laboratoire où ont été effectuées les analyses. 

• Une carte de titres miniers à l'échelle de 1/50 000 localisant la propriété minière et le périmètre des terrains où les travaux ont été effectués. 

~ -)03,)-- 



PRÉPARATION ÉCHANTILLONS 
CODE ALS 	DESCRIPTION 

WEI-21 	 Poids échantillon reçu 
LOG-22 	 Entrée échantillon - Reçu sans code barre 
CRU-31 	 Granulation - 70 % <2 mm 
SPL-21 	 Echant. fractionné - div. riffles 
PUL-31 	 Pulvérisé à 85 % <75 urn 

PROCÉDURES ANALYTIQUES 
CODE ALS 
	

DESCRIPTION 
	

INSTRUMENT 

Au-AA23 
ME-ICP41 
Cu-AA46 

Au 30 g fini FA-M 	 AAS 
Aqua regia ICP-AES 35 éléments 	 ICP-AES 
Teneur marchande Cu - Aqua regia/AA 	 AAS 

Projet: 5400-10-07 

Bon de commande #: 
Ce rapport s'applique aux 24 échantillons de roche soumis à notre laboratoire de Val d'Or, 
QC, Canada le 30-AOUT-2007. 

Les résultats sont transmis à: 
JEAN-MARC SEGUIN 

ALS 

ALS Chemex 
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE 
ALS Canada Ltd. 
212 Brooksbank Avenue 
North Vancouver BC V7J 2C1 
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com  

À: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Page: 1 
Finalisée date: 12-NOV-2007 

Compte: NMEF 

CERTIFICAT V007097018 

A: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
ATTN: JEAN-MARC SÉGUIN 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons 
soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication. Signature: 

Lawrence Ng, Laboratory Manager - Vancouver 



 

ALS Chemex 
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE 
ALS Canada Ltd. 

212 Brooksbank Avenue 
North Vancouver BC V7J 2C1 
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com  

À: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Page: 2 - A 
Nombre total de pages: 2 (A - C) 

Finalisée date: 12-NOV-2007 
Compte: NMEF 

ALS 
Projet: 5400-10-07 

 

CERTIFICAT D'ANALYSE V007097018 

Mithods 
élémsnt 
unités 

WEI-21 
Poids reçu 

kg 

Au-AA23 
Au 

ppm 

ME-ICP41 

Ag 
ppm 

ME-ICP41 
Al 
% 

ME-ICP41 
As 

ppm 

ME-ICP41 
B 

ppm 

ME-ICP41 
Ba 

ppm 

ME-ICP41 
Be 

ppm 

ME-ICP41 
Bi 

ppm 

ME-ICP41 
Ca 
% 

ME-ICP41 
Cd 

ppm 

ME-ICP41 
Co 

ppm 

ME-ICP41 
Cr 

ppm 

ME-ICP41 
Cu 

ppm 

ME-ICP41 
Fe 
% 

Description échantillon Lp, 0.02 0.005 0.2 0.01 2 10 10 0.5 2 0.01 0.5 1 1 1 0.01 

286883 1.18 <0.005 <0.2 2.05 <2 <10 10 <0.5 <2 0.67 <0.5 27 109 106 4.00 
286884 0.80 0.353 1.3 1.35 4 <10 300 <0.5 <2 0.89 <0.5 17 91 2930 2.58 
286885 0.88 <0.005 0.2 1.01 <2 <10 20 <0.5 <2 1.04 <0.5 27 58 204 3.92 
286886 1.14 0.008 0.9 3.29 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.18 <0.5 210 1275 1850 16.7 
286774 0.44 0.580 1.1 0.77 <2 <10 10 0.6 <2 1.76 <0.5 9 18 1090 3.54 

286775 0.34 0.007 1.7 5.03 12 <10 40 <0.5 <2 2.51 4.6 59 28 449 19.0 
286776 0.57 <0.005 1.4 5.75 312 <10 40 <0.5 <2 3.60 6.9 428 19 444 11.90 
287988 1.06 <0.005 0.2 0.74 <2 <10 100 <0.5 <2 0.23 <0.5 9 12 107 2.81 
287989 0.77 <0.005 0.2 0.26 <2 <10 30 <0.5 <2 0.07 <0.5 10 6 101 1.24 
286281 1.17 0.008 <0.2 0.48 255 <10 10 <0.5 <2 1.18 <0.5 6 5 106 1.15 

286282 0.52 0.029 0.2 2.34 2 <10 100 0.5 <2 1.30 <0.5 48 23 268 5.17 
312475 0.68 <0.005 0.2 1.93 3 <10 220 <0.5 <2 0.25 <0.5 14 78 93 4.48 
312476 0.86 0.005 0.6 1.08 4 <10 100 <0.5 <2 0.08 <0.5 32 46 236 524 
312477 0.58 <0.005 1.0 0.17 <2 <10 50 <0.5 <2 0.12 <0.5 3 7 66 0.91 
540012 0.40 <0.005 <0.2 1.02 5 <10 20 <0.5 <2 1.17 <0.5 7 65 7 1.57 

540013 0.67 <0.005 <0.2 0.94 <2 <10 <10 <0.5 <2 2.04 <0.5 3 35 52 1.06 
540014 0.48 <0.005 <0.2 2.10 3 <10 450 <0.5 <2 0.21 <0.5 15 105 67 4.16 
540015 0.62 0.256 33.4 2.17 2 <10 60 <0.5 9 0.18 0.8 21 75 >10000 6.63 
540016 0.48 0.073 0.7 1.52 5 <10 90 <0.5 <2 0.74 <0.5 34 2 175 7.64 
540017 0.43 <0.005 0.2 0.84 <2 <10 190 <0.5 <2 0.32 <0.5 3 2 62 3.83 

540018 0.49 0.010 0.3 1.63 <2 <10 280 <0.5 <2 0.36 <0.5 11 45 124 3.24 
540019 0.67 0.041 0.4 2.10 5 <10 260 <0.5 <2 0.89 <0.5 49 60 421 6.55 
540020 0.49 0.005 0.6 0.77 8 <10 50 <0.5 <2 1.42 <0.5 23 115 208 2.48 
540021 0.53 <0.005 <0.2 2.50 <2 <10 120 <0.5 <2 0.24 <0.5 16 133 100 5.13 



 

ALS Chemex 
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE 
ALS Canada Ltd. 

212 Brooksbank Avenue 
North Vancouver BC V7J 2C1 
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com  

À: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Page: 2 - B 
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CERTIFICAT D'ANALYSE V007097018 

Méthode 
Nimsnt 
unités 

ME-ICP41 
Ga 

ppm 

ME-ICP41 
Hg 

ppm 

ME-ICP41 
K 
% 

ME-ICP41 
La 

ppm 

ME-ICP41 
Mg 
% 

ME-ICP41 
Mn 
ppm 

ME-ICP41 
Mo 
ppm 

ME-ICP41 
Na 
% 

ME-ICP41 
Ni 

ppm 

ME-ICP41 
P 

ppm 

ME-ICP41 
Pb 

ppm 

ME-ICP41 
S 
% 

ME-ICP41 
Sb 

ppm 

ME-ICP41 
Sc 

ppm 

ME-ICP41 
Sr 

ppm 
Description échantillon LD, 10 1 0.01 10 0.01 5 1 0.01 1 10 2 0.01 2 1 1. 

286883 <10 <1 0.02 <10 1.42 553 <1 0.03 74 290 <2 0.27 <2 3 8 
286884 <10 <1 0.73 10 1.36 353 <1 0.11 23 820 <2 0.06 2 7 11 
286885 <10 <1 0.05 <10 0.38 293 2 0.13 177 740 5 1.48 2 3 32 
286886 <10 <1 <0.01 <10 4.39 907 1 0.01 1340 140 <2 7.41 2 1 <1 
286774 <10 <1 0.17 10 0.69 332 5 0.15 16 4360 9 0.48 <2 3 30 

286775 10 <1 0.69 <10 1.42 621 2 0.33 356 840 13 >10.0 <2 23 157 
286776 10 1 0.61 <10 1.17 568 3 0.43 166 1500 26 >10.0 <2 23 217 
287988 <10 <1 0.50 20 0.41 156 1 0.05 6 180 7 1.14 <2 2 14 
287989 <10 <1 0.04 <10 0.03 90 3 0.07 18 10 <2 0.59 <2 <1 21 
286281 <10 <1 0.05 10 0.09 215 <1 0.07 4 1980 <2 0.11 <2 2 15 

286282 <10 1 1.10 20 1.41 473 1 0.17 19 1400 3 1.77 <2 6 59 
312475 10 <1 0.76 10 1.13 376 7 0.05 43 400 <2 1.07 2 10 11 
312476 <10 <1 0.75 10 1.06 80 5 0.07 58 80 25 2.44 <2 13 5 
312477 <10 <1 0.04 <10 0.02 46 25 0.06 1 290 10 0.31 3 <1 37 
540012 <10 <1 0.17 <10 0.62 193 <1 0.15 21 340 <2 0.02 <2 7 16 

540013 <10 <1 0.01 <10 0.06 347 1 0.03 10 440 <2 0.04 <2 4 9 
540014 10 <1 1.14 10 1.06 205 3 0.09 43 430 <2 0.69 <2 10 13 
540015 10 <1 1.55 <10 1.17 829 2 0.05 13 650 <2 1.95 <2 8 6 
540016 <10 <1 1.03 20 0.74 468 1 0.05 10 2880 4 2.29 <2 12 13 
540017 <10 <1 0.63 20 0.30 278 3 0.06 1 1760 4 0.22 <2 6 12 

540018 10 <1 1.17 20 0.87 555 <1 0.06 21 1260 <2 0.41 2 8 17 
540019 10 <1 1.37 20 1.15 571 2 0.09 53 1490 <2 1.14 <2 6 26 
540020 <10 <1 0.10 20 0.55 296 1 0.11 91 2210 3 0.79 <2 5 36 
540021 10 <1 1.69 20 1.54 322 8 0.07 66 800 2 1.09 <2 14 10 
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CERTIFICAT D'ANALYSE 	V007097018 

element 
unites 

Methods ME-ICP41 
Ti 
% 

ME-ICP41 
TI 

ppm 

ME-ICP41 
U 

ppm 

ME-ICP41 
V 

ppm 

ME-ICP41 
W 

ppm 

ME-ICP41 
Zn 

ppm 

Cu-AA46 
Cu 
% 

Description échantillon LD, 0.01 10 10 1 10 2 0.01 

286883 0.32 <10 <10 78 <10 46 
286884 0.20 <10 <10 80 <10 39 
286885 0.16 <10 <10 26 <10 183 
286886 0.09 <10 <10 82 <10 66 
286774 0.31 <10 <10 55 <10 25 

286775 0.34 <10 <10 335 <10 1360 
286776 0.40 <10 <10 320 <10 2420 
287988 0.22 <10 <10 27 <10 35 
287989 0.01 <10 <10 3 <10 4 
286281 0.13 <10 <10 20 <10 13 

286282 0.34 <10 <10 101 <10 46 
312475 0.27 <10 <10 125 <10 76 
312476 0.22 <10 <10 75 <10 89 
312477 0.10 <10 <10 9 <10 16 
540012 0.10 <10 <10 50 <10 20 

540013 0.11 <10 <10 34 <10 3 
540014 0.22 <10 <10 113 <10 84 
540015 0.29 <10 <10 103 <10 102 1.86 
540016 0.55 <10 <10 74 <10 39 
540017 0.18 <10 <10 87 <10 47 

540018 0.35 <10 <10 74 <10 48 
540019 0.41 <10 <10 150 10 52 
540020 0.22 <10 <10 49 <10 22 
540021 0.32 <10 <10 153 <10 116 



PRÉPARATION ÉCHANTILLONS 
CODE ALS 	DESCRIPTION 

WEI-21 	 Poids échantillon reçu 
LOG-22 	 Entrée échantillon - Reçu sans code barre 
CRU-31 	 Granulation - 70 % <2 mm 
SPL-21 	 Échant. fractionné - div. riffles 
PUL-31 	 Pulvérisé à 85 % <75 urn 

PROCÉDURES ANALYTIQUES 
CODE ALS 
	

DESCRIPTION 
	

INSTRUMENT 

Au-AA23 
	

Au 30 g fini FA-AA 
	

MS 
ME-ICP41 
	

Aqua regia ICP-AES 35 éléments 
	

ICP-AES 

Projet: 5400- -07 

Bon de commande #: 
Ce rapport s'applique aux 21 échantillons de roche soumis à notre laboratoire de Val d'Or, 
QC, Canada le 30-AOUT-2007. 

Les résultats sont transmis à: 
JEAN-MARC SÉGUIN 

A LS 

ALS Chemex 
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Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com  

À: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Page: 1 
Finalisée date: 25-OCT-2007 

Compte: NMEF 

CERTIFICAT V007097019 

À: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
ATTN: JEAN-MARC SEGUIN 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons 
soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication. 	 Signature: 

Lawrence Ng, Laboratory Manager - Vancouver 
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CERTIFICAT D'ANALYSE V007097019 

Méthode 
Miment 
unkis 

Description échantillon 	LD. 

wE1-21 
Poids reçu 

kg 
0.02 

Au-AA23 
Au 

ppm 
0.005 

ME-ICP41 
Ag 

ppm 
0.2 

ME-ICP41 
Al 
% 

0.01 

ME-ICP41 
As 

ppm 
2 

ME-ICP41 
B 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Ba 

ppm 
10 

ME-1CP41 
Be 

ppm 
0.5 

ME-ICP41 
Bi 

ppm 
2 

ME-ICP41 
Ca 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Cd 

ppm 
0.5 

ME-ICP41 
Co 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Cr 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Cu 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Fe 
% 

0.01 

286748 
286749 
286750 
286763 
286764 

0.78 
0.17 
0.59 
0.27 
0.77 

<0.005 
<0.005 
<0.005 
<0.005 
<0.005 

<0.2 
0.5 

<0.2 
<0.2 
<0.2 

0.52 
1.21 
0.59 
0.66 
2.69 

<2 
<2 
<2 
3 
6 

<10 
<10 
<10 
<10 
<10 

50 
70 
40 
40 

<10 

<0.5 
<0.5 
<0.5 
0.5 
<0.5 

<2 
<2 
<2 
<2 
<2 

0.09 
0.13 
0.15 
0.78 
0.09 

<0.5 
<0.5 
<0.5 
<0.5 
<0.5 

1 
44 
2 
4 

207 

4 
72 
7 
17 

1235 

8 
130 
10 
73 

1030 

1.36 
6.27 
1.15 
1.42 
9.76 

286765 
286766 
286767 
286768 

0.76 
0.55 
0.82 
0.75 

0.005 
<0.005 
0.010 
0.030 

0.2 
<02 
<0.2 
0.4 

1.34 
2.67 
1.61 
1.67 

2 
<2 
<2 
2 

<10 
<10 
<10 
<10 

190 
50 
180 
50 

<0.5 
<0.5 
<0.5 
<0.5 

<2 
<2 
<2 
<2 

0.19 
1.60 
1.41 
0.97 

<0.5 
<0.5 
<0.5 
<0.5 

7 
11 
7 
1 

13 
29 
30 
6 

38 
24 
303 
734 

2.60 
1.53 
3.39 
0.45 

287976 0.94 <0.005 0.2 1.76 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.18 <0.5 56 1505 64 3.35 

287977 0.67 <0.005 0.2 2.07 <2 <10 10 <0.5 <2 0.47 <0.5 23 433 37 3.29 
287978 0.71 <0.005 <0.2 2.08 <2 <10 <10 <0.5 <2 1.30 <0.5 23 70 115 3.73 
287979 0.88 <0.005 <0.2 2.05 5 <10 10 <0.5 <2 0.98 <0.5 26 88 123 4.17 
287980 0.91 <0.005 <0.2 0.86 8 <10 <10 <0.5 <2 1.52 <0.5 2 21 5 1.14 
287981 1.25 0.018 0.3 0.26 <2 <10 40 <0.5 <2 0.07 <0.5 1 5 228 0.71 

287982 0.90 0.043 1.5 2.91 <2 <10 110 1.1 <2 0.48 0.5 62 159 1550 15.7 
287983 0.33 <0.005 <0.2 0.02 <2 <10 10 <0.5 <2 0.01 <0.5 1 9 60 2.49 
287984 0.68 <0.005 <0.2 1.86 22 <10 70 <0.5 <2 0.63 <0.5 21 58 39 3.66 
287985 1.29 <0.005 <0.2 2.19 <2 <10 20 <0.5 <2 0.29 <0.5 39 378 117 3.87 
287986 1.03 <0.005 <0.2 2.41 <2 <10 10 <0.5 <2 0.93 <0.5 27 139 125 5.14 

287987 0.75 <0.005 0.2 0.67 2 <10 160 <0.5 <2 0.18 <0.5 4 10 155 1.89 



 

ALS Chemex 
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE 
ALS Canada Ltd. 

212 Brooksbank Avenue 
North Vancouver BC V7J 2C1 
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com  

A: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 7CO 

Page: 2 - B 
Nombre total de pages: 2 (A - C) 

Finalisée date: 25-OCT-2007 
Compte: NMEF 

ALS Projet: 5400- -07 

 

	  CERTIFICAT D'ANALYSE V007097019 

Mithode 
éliment 
unités 

Description échantillon 	L.D. 

ME-ICP41 
Ga 
ppm 
10 

ME-ICP41 
Hg 

ppm 
1 

ME-ICP41 
K 
% 

0.01 

ME-ICP41 
La 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Mg 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Mn 
ppm 

5 

ME-ICP41 	ME-ICP41 
Mo 	Na 
ppm 	% 

1 	0.01 

ME-ICP41 
Ni 

ppm 
1 

ME-ICP41 
P 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Pb 

ppm 
2 

ME-ICP41 
S 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Sb 

ppm 
2 

ME-ICP41 
Sc 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Sr 

ppm 
1 

286748 
286749 
286750 
286763 
286764 

<10 
10 

<10 
<10 
<10 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

0.33 
0.30 
0.36 
0.19 

<0.01 

<10 
<10 
10 
10 

<10 

0.12 
0.76 
0.21 
0.43 
5.37 

223 
98 
168 
340 
250 

<1 
7 
1 
1 
1 

0.06 
0.15 
0.08 
0.14 
0.01 

<1 
52 
2 
5 

1790 

120 
90 
230 
720 
120 

2 
13 
6 
5 

<2 

0.02 
2.01 
0.01 
0.04 
5.20 

<2 
<2 
<2 
<2 
<2 

2 
4 
1 
5 
2 

8 
46 
11 
23 
<1 

286765 
286766 
286767 
286768 

<10 
<10 
<10 
<10 

<1 
<1 
<1 
<1 

0.90 
0.25 
0.53 
0.19 

<10 
<10 
<10 
20 

0.66 
0.46 
0.61 
0.06 

321 
175 
408 
159 

<1 
<1 
1 
3 

0.08 
0.43 
0.17 
0.20 

11 
31 
12 
1 

310 
440 
1300 
120 

2 
<2 
<2 
3 

0.04 
0.03 
0.06 
0.04 

2 
<2 
<2 
<2 

4 
5 
7 
1 

14 
41 
14 
24 

287976 <10 <1 <0.01 <10 3.23 405 <1 0.01 524 80 <2 0.52 <2 2 <1 

287977 <10 <1 0.01 <10 1.90 508 <1 0.04 117 150 <2 0.07 <2 2 1 
287978 <10 <1 0.01 <10 1.29 565 <1 0.04 48 390 <2 0.05 <2 4 12 
287979 <10 <1 0.01 <10 1.16 600 <1 0.04 61 300 <2 0.11 <2 4 10 
287980 <10 <1 0.01 <10 0.14 208 1 0.03 3 610 <2 <0.01 <2 3 65 
287981 <10 <1 0.04 <10 0.04 45 <1 0.12 1 20 <2 <0.01 <2 1 13 

287982 10 1 2.00 10 1.16 5180 1 0.03 50 1700 2 1.27 <2 10 22 
287983 <10 <1 0.01 <10 0.01 49 <1 0.01 1 10 <2 0.27 <2 <1 <1 
287984 <10 <1 0.12 <10 1.47 467 <1 0.04 60 310 2 0.63 4 3 3 
287985 <10 1 0.08 <10 2.91 501 <1 0.02 229 190 <2 1.67 <2 1 <1 
287986 <10 <1 0.03 <10 1.49 718 <1 0.04 46 480 <2 0.14 <2 4 8 

287987 <10 <1 0.48 10 0.45 117 3 0.10 3 590 2 0.45 <2 1 20 
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CERTIFICAT D'ANALYSE 	V0O7097O19  

Mithode 
élénisnt 
unites 

ME-ICP41 
Ti 
%

L.D. 0.01 Description échantillon 

 
ME-ICP41 

TI 

ppm 
10 

ME-ICP41 
U 

PPP 
10 

ME-ICP41 
V 

PPm 
1 

ME-ICP41 
W 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Zn 

ppm 
2 

286748 0.11 <10 <10 4 <10 31 
286749 0.17 <10 <10 66 <10 33 
286750 0.11 <10 10 13 <10 24 
286763 0.23 <10 <10 32 <10 27 
286764 0.02 <10 <10 95 <10 59 

286765 0.18 <10 <10 41 10 44 
286766 0.19 <10 <10 74 <10 15 
286767 0.23 <10 <10 96 <10 29 
286768 0.04 <10 <10 2 <10 10 
287976 0.02 <10 <10 58 <10 59 

287977 0.28 <10 <10 59 <10 34 
287978 0.42 <10 <10 105 <10 53 
287979 0.41 <10 <10 99 <10 45 
287980 0.24 <10 <10 61 <10 6 
287981 0.01 <10 <10 8 <10 8 

287982 0.59 <10 <10 185 <10 154 
287983 <0.01 <10 <10 2 <10 2 
287984 0.42 <10 <10 67 <10 55 
287985 0.26 <10 <10 58 <10 59 
287986 0.56 <10 <10 136 <10 62 

287987 0.16 <10 <10 26 <10 22 



PRÉPARATION ÉCHANTILLONS 
CODE ALS 	DESCRIPTION 

WEI-21 	 Poids échantillon reçu 
LOG-22 	 Entrée échantillon - Reçu sans code barre 
CRU-31 	 Granulation - 70 % <2 mm 
SPL-21 	 Echant. fractionné - div. riffles 
PUL-31 	 Pulvérisé à 85 % <75 urn 

PROCÉDURES ANALYTIQUES 
CODE ALS 
	

DESCRIPTION 
	

INSTRUMENT 

Au-AA23 	 Au 30 g fini FA-M 	 MS 
Au-GRA21 	Au 30 g fini FA-GRAV 	 WST-SIM 
ME-ICP41 	Aqua regia ICP-AES 35 éléments 	 ICP-AES 
Cu-AA46 	 Teneur marchande Cu - Aqua regia/AA 	AAS 

Projet: 5400-10-07 

Bon de commande #: 

Ce rapport s'applique aux 28 échantillons de roche soumis à notre laboratoire de Val d'Or, 
QC, Canada le 30-AOUT-2007. 

Les résultats sont transmis à: 
JEAN-MARC SÉGUIN 

A LS 
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Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons 
soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication. Signature: 

Lawrence Ng, Laboratory Manager - Vancouver 
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CERTIFICAT D'ANALYSE V007097020 

Mithode 
Nhnant 
unitis 

Description échantillon 	L.D. 

WEI-21 
Poids reçu 

kg 
0.02 

Au-AA23 
Au 

ppm 
0.005 

Au-GRA21 
Au 

ppm 
0.05 

ME-ICP41 
Ag 

ppm 
0.2 

ME-ICP41 
Al 
% 

0.01 

ME-ICP41 
As 

ppm 
2 

ME-ICP41 
B 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Ba 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Be 

ppm 
0.5 

ME-ICP41 
Bi 

ppm 
2 

ME-ICP41 
Ca 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Cd 

ppm 
0.5 

ME-ICP41 
Co 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Cr 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Cu 

ppm 
1 

312452 0.47 0.005 <0.2 2.69 <2 <10 320 <0.5 <2 1.01 <0.5 21 31 121 
312453 0.56 0.007 0.2 2.48 <2 <10 20 <0.5 <2 2.46 <0.5 15 54 279 
312454 0.88 <0.005 <0.2 2.75 <2 <10 20 <0.5 <2 1.05 <0.5 25 108 64 
312455 0.49 >10.0 17.45 8.2 0.62 2 <10 130 <0.5 <2 1.00 <0.5 8 66 3840 
312456 0.27 0.033 0.4 2.62 2 <10 230 <0.5 <2 0.48 0.8 20 74 378 

312457 0.35 0.033 <0.2 1.27 3 <10 150 0.7 <2 1.36 <0.5 8 27 270 
312458 0.47 <0.005 <0.2 2.04 <2 <10 150 0.8 <2 1.07 <0.5 13 22 51 
286751 0.40 0.815 0.5 0.44 <2 <10 50 <0.5 <2 0.36 <0.5 4 19 4620 
286752 0.62 0.145 <0.2 1.59 <2 <10 50 <0.5 <2 1.86 0.5 18 80 503 
286753 0.59 <0.005 0.3 1.03 4 <10 20 <0.5 <2 120 0.6 15 16 57 

286754 0.50 <0.005 <0.2 1.29 4 <10 130 <0.5 <2 1.38 <0.5 15 23 31 
286755 0.77 0.508 8.7 1.52 <2 <10 60 1.1 2 1.89 0.5 21 20 3380 
286252 0.68 <0.005 0.2 0.88 2 <10 90 <0.5 <2 1.12 <0.5 38 17 241 
286253 0.24 0.049 1.0 0.66 2 <10 10 <0.5 <2 0.96 <0.5 7 51 1190 
286254 0.53 1.365 0.2 0.05 <2 <10 110 <0.5 <2 0.08 <0.5 1 20 >10000 

286255 0.97 <0.005 <0.2 2.46 4 <10 10 <0.5 <2 1.14 <0.5 26 101 140 
286256 0.69 0.008 0.2 1.71 3 <10 420 <0.5 <2 0.12 <0.5 4 74 61 
286257 0.86 <0.005 <0.2 2.98 4 <10 20 <0.5 <2 1.29 <0.5 30 70 64 
286852 0.53 1.250 0.2 0.15 <2 <10 60 <0.5 <2 0.16 <0.5 2 19 4950 
286853 0.48 <0.005 0.5 0.46 <2 <10 160 <0.5 <2 0.31 <0.5 4 84 88 

286854 1.31 <0.005 0.2 0.07 17 <10 10 <0.5 <2 0.01 1.2 4 16 81 
286855 1.08 <0.005 <0.2 0.74 3 <10 10 <0.5 <2 1.28 <0.5 41 99 84 
286856 0.51 <0.005 <0.2 2.58 8 <10 60 <0.5 <2 0.30 <0.5 24 430 27 
286857 0.87 <0.005 <0.2 0.91 <2 <10 <10 <0.5 <2 1.47 <0.5 8 62 188 
286858 0.54 <0.005 <0.2 0.88 3 <10 100 <0.5 <2 0.72 <0.5 17 60 74 

286859 0.68 <0.005 <0.2 0.93 4 <10 80 <0.5 <2 0.60 <0.5 31 34 52 
286860 0.68 1.850 37.0 0.78 6 <10 30 0.5 <2 0.90 2.0 129 10 >10000 
286861 0.69 <0.005 0.2 0.99 2 <10 60 <0.5 <2 0.63 <0.5 6 11 185 
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CERTIFICAT D'ANALYSE V007097020 

Méthode 
élément 
unités 

Description échantillon 	L.D. 

ME-ICP41 
Fe 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Ga 
ppm 
10 

ME-ICP41 
Hg 

ppm 
1 

ME-ICP41 
K 
% 

0.01 

ME-ICP41 
La 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Mg 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Mn 
ppm 

5 

ME-ICP41 
Mo 
ppm 

1 

ME-ICP41 
Na 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Ni 

ppm 
1 

ME-ICP41 
P 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Pb 

ppm 
2 

ME-ICP41 
S 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Sb 

ppm 
2 

ME-ICP41 
Sc 

ppm 
1 

312452 
312453 
312454 
312455 
312456 

4.72 
2.32 
4.81 
1.97 
5.62 

<10 
<10 
<10 
<10 
10 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

1.34 
0.12 
0.11 
0.07 
1.88 

<10 
<10 
<10 
<10 
<10 

1.53 
1.05 
1.71 
0.74 
0.93 

777 
372 
606 
263 
758 

1 
1 
<1 
<1 
<1 

0.05 
0.31 
0.08 
0.16 
0.16 

24 
24 
49 
12 
24 

1490 
360 
380 
430 
1500 

<2 
15 
8 
6 
4 

0.01 
0.03 
0.05 
0.10 
0.05 

<2 
2 
5 

<2 
3 

3 
11 
5 
6 
15 

312457 2.23 10 <1 0.46 10 0.77 382 1 0.22 13 770 7 0.04 2 7 

312458 3.91 10 <1 1.17 20 1.21 481 1640 0.25 16 1450 9 0.15 2 5 

286751 1.00 <10 <1 0.14 <10 0.26 133 2 0.09 4 140 4 0.09 <2 3 

286752 2.90 <10 <1 0.27 <10 1.39 554 4 0.22 19 760 8 0.01 <2 10 

286753 3.82 <10 <1 0.19 <10 0.76 516 3 0.19 9 1110 73 1.11 <2 7 

286754 5.99 10 <1 0.44 10 0.71 777 <1 0.29 5 2340 6 0.46 4 12 

286755 5.65 10 <1 0.34 <10 1.04 521 35 0.28 21 1930 74 0.49 2 7 

286252 5.38 <10 <1 0.06 <10 0.59 283 <1 0.17 32 1040 8 3.91 <2 8 

286253 1.64 <10 <1 0.05 <10 0.67 248 <1 0.15 10 350 3 0.05 <2 6 

286254 0.63 <10 <1 0.01 <10 0.05 49 <1 0.02 2 30 <2 0.22 <2 1 

286255 4.50 <10 <1 0.03 <10 1.45 613 <1 0.07 56 360 2 0.09 3 5 

286256 2.77 10 <1 1.06 <10 0.93 309 <1 0.11 12 360 12 0.01 <2 9 

286257 6.00 <10 <1 0.10 <10 1.59 824 <1 0.13 51 470 3 0.12 4 7 

286852 0.69 <10 <1 0.04 <10 0.13 70 3 0.01 2 80 <2 0.11 <2 1 

286853 1.15 <10 <1 0.25 <10 029 88 <1 0.04 16 90 210 0.51 4 3 

286854 1.40 <10 <1 0.02 <10 0.03 30 6 0.01 25 40 10 0.92 <2 <1 

286855 3.08 <10 <1 0.05 <10 0.64 277 <1 0.14 34 970 4 2.10 2 5 

286856 4.40 10 <1 0.10 <10 2.73 669 <1 0.06 97 100 3 0.45 3 5 

286857 1.33 <10 <1 0.06 <10 0.64 199 <1 0.11 15 770 5 0.02 2 5 

286858 2.45 <10 <1 0.20 10 0.46 225 <1 0.19 55 1180 5 0.10 <2 5 

286859 4.14 <10 <1 0.21 <10 0.48 142 <1 0.05 124 450 2 2.18 2 3 

286860 9.29 <10 <1 0.17 <10 0.50 268 763 0.14 34 790 10 4.18 <2 3 

286861 2.36 <10 <1 0.38 10 0.49 239 1430 0.19 3 710 5 0.17 <2 4 



ALS Chemex 
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE 
ALS Canada Ltd. 

212 Brooksbank Avenue 
North Vancouver BC V7J 2C1 
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com  

A: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Projet: 5400-10-07 

Page: 2 - C 
Nombre total de pages: 2 (A - C) 

Finalisée date: 12-NOV-2007 
Compte: NMEF 

CERTIFICAT D'ANALYSE 	V00709702O  

Mithodo 
Himont 
unites 

ME-ICP41 
Sr 

ppm 

ME-ICP41 
Ti 
% 

ME-ICP41 
TI 

ppm 

ME-ICP41 
U 

ppm 

ME-ICP41 
V 

ppm 

ME-ICP41 
W 

ppm 

ME-ICP41 	Cu-AA46 
Zn 	Cu 

ppm 	% 
Description échantillon L.D. 1 0.01 10 10 1 10 2 	0.01 

312452 63 0.43 <10 <10 190 <10 81 
312453 52 0.21 <10 <10 112 <10 26 
312454 15 0.49 <10 <10 114 <10 56 
312455 16 0.15 <10 <10 57 <10 19 
312456 13 0.44 <10 <10 166 <10 89 

312457 49 0.31 <10 <10 68 <10 29 
312458 40 0.43 <10 <10 85 <10 71 
286751 12 0.05 <10 <10 19 <10 12 
286752 50 0.23 <10 <10 89 <10 45 
286753 27 0.16 <10 <10 54 <10 45 

286754 26 0.28 <10 <10 150 <10 48 
286755 43 0.40 <10 <10 111 <10 40 
286252 38 024 <10 <10 72 <10 22 
286253 13 0.11 <10 <10 49 <10 16 
286254 6 0.01 <10 <10 7 <10 3 	1.14 

286255 18 0.43 <10 <10 97 <10 52 
286256 27 0.23 <10 <10 77 <10 69 
286257 9 0.48 <10 <10 162 <10 69 
286852 7 0.02 <10 <10 7 220 4 
286853 2 0.13 <10 <10 29 <10 20 

286854 2 <0.01 <10 10 50 <10 144 
286855 30 0.19 <10 <10 40 <10 18 
286856 4 0.27 <10 <10 70 <10 55 
286857 27 0.19 <10 <10 42 <10 13 
286858 38 0.13 <10 <10 86 <10 27 

286859 19 0.29 <10 <10 30 <10 17 
286860 35 0.23 <10 <10 110 <10 54 	2.39 
286861 29 0.25 <10 <10 43 <10 24 



PRÉPARATION ÉCHANTILLONS 
CODE ALS 	DESCRIPTION 

WEI-21 
LOG-22 
PUL-QC 
CRU-31 
SPL-21 
PUL-31 

Poids échantillon reçu 
Entrée échantillon - Reçu sans code barre 
Test concassage OC 
Granulation - 70 % <2 mm 
Echant. fractionné - div. riffles 
Pulvérisé à 85 % <75 urn 

PROCÉDURES ANALYTIQUES 
CODE ALS 
	

DESCRIPTION 
	

INSTRUMENT 

Au-AA23 
ME-ICP41 
Cu-AA46 

Au 30 g fini FA-AA 	 AAS 
Aqua regia ICP-AES 35 éléments 	 ICP-AES 
Teneur marchande Cu - Aqua regia/AA 	 AAS 

A LS 

ALS Chemex 
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ALS Canada Ltd 
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À: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
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Page: 1 
Finalisée date: 27-OCT-2007 

Compte: NMEF 

CERTIFICAT V007097021 

Projet: 5400-10-07 
Bon de commande #: 
Ce rapport s'applique aux 21 échantillons de roche soumis à notre laboratoire de Val d'Or, 
QC, Canada le 30-AOUT-2007. 

Les résultats sont transmis à: 
JEAN-MARC SÉGUIN  

À: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
ATTN: JEAN-MARC SÉGUIN 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons 
soumis Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication. Signature: 

Lawrence Ng, Laboratory Manager - Vancouver 
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CERTIFICAT D'ANALYSE V007097021 

Méthode 
élément 
unitési  

WEI-21 
Poids reçu 

 kg 
0.02 

Au-AA23 
Au 

ppm 
0 005 

ME-ICP41 
Ag 

ppm 
0.2 

ME-ICP41 
AI 
% 

0.01 

ME-ICP41 
As 

ppm 
2 Description échatttillon 

 
ME-ICP41 

B 
ppm 
10 

ME-ICP41 
Ba 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Be 

ppm 
0.5 

ME-ICP41 
Bi 

ppm 
2 

ME-ICP41 
Ca 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Cd 

ppm 
0.5 

ME-ICP41 
Co 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Cr 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Cu 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Fe 
% 

0.01 

286274 0.56 <0.005 0.5 0.99 3 <10 170 <0.5 2 0.13 <0.5 8 3 206 2.46 
286276 0.45 0.008 0.2 0.95 4 <10 100 <0.5 <2 0.57 <0.5 13 20 36 2.72 
286277 0.66 0.020 0.2 1.59 8 <10 120 <0.5 <2 0.92 <0.5 16 3 185 6.04 
286278 0.78 0.032 0.7 0.60 5 <10 40 <0.5 <2 0.76 1.8 11 7 130 4.83 
286279 0.60 <0.005 <0.2 1.30 2 <10 190 <0.5 <2 0.34 <0.5 12 110 20 1.59 

286280 0.49 <0.005 <0.2 2.37 <2 <10 80 <0.5 <2 0.36 0.5 12 63 169 5.90 
312471 0.32 <0.005 <0.2 0.41 <2 <10 40 <0.5 <2 0.07 <0.5 2 4 14 0.77 
312472 0.40 <0.005 <0.2 1.88 2 <10 10 <0.5 <2 1.03 <0.5 24 75 76 3.94 
312473 0.55 0.031 0.3 1.85 6 <10 410 <0.5 <2 0.61 0.5 23 29 294 5.68 
312474 0.89 <0.005 <0.2 0.92 <2 <10 80 1.9 <2 0.03 0.6 9 25 35 3.72 

540001 0.35 <0.005 <0.2 1.15 3 <10 30 <0.5 <2 0.24 <0.5 19 164 105 3.48 
540002 0.58 3.15 <0.2 1.19 6 <10 210 1.0 <2 1.53 <0.5 16 43 >10000 1.81 
540003 0.42 <0.005 0.4 0.72 2 <10 100 <0.5 <2 0.03 <0.5 1 1 48 2.62 
540004 0.37 0.006 1.4 0.90 <2 <10 120 <0.5 <2 0.05 <0.5 23 4 263 4.02 
540005 0.45 <0.005 0.3 0.69 9 <10 100 <0.5 <2 0.03 <0.5 3 2 76 2.03 

540006 0.54 <0.005 <0.2 0.19 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.57 1.1 <1 5 11 24.9 
540007 0.40 <0.005 <0.2 2.16 2 <10 10 <0.5 <2 1.95 <0.5 15 21 248 1.99 
540008 0.54 <0.005 <0.2 1.49 <2 <10 20 <0.5 <2 0.19 0.6 27 256 160 6.52 
540009 0.40 0.005 <0.2 0.50 3 <10 80 <0.5 <2 0.09 0.5 11 65 40 3.00 
540010 0.39 <0.005 <0.2 2.00 2 <10 10 <0.5 <2 1.78 <0.5 34 3 872 2.78 

540011 0.52 <0.005 <0.2 0.62 <2 <10 50 <0.5 <2 0.04 <0.5 4 10 97 2.31 
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CERTIFICAT D'ANALYSE V0O7097O21 

Méthode 
élément 
unités 

Description échantillon 	L.D. 

ME-ICP41 
Ga 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Hg 

ppm 
1 

ME-ICP41 
K 
% 

0.01 

ME-ICP41 
La 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Mg 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Mn 

ppm 
5 

ME-ICP41 
Mo 
ppm 

1 

ME-ICP41 
Na 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Ni 

ppm 
1 

ME-ICP41 
P 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Pb 

ppm 
2 

ME-ICP41 
S 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Sb 

ppm 
2 

ME-ICP41 
Sc 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Sr 

ppm 
1 

286274 10 <1 0.72 20 0.67 649 9 0.06 6 500 5 1.11 <2 3 14 
286276 10 <1 0.44 10 0.35 365 3 0.09 9 1900 4 0.75 <2 8 28 
286277 10 <1 0.54 30 0.79 625 1 0.06 7 2070 4 0.28 4 13 19 
286278 <10 <1 0.12 <10 0.18 867 2 0.03 27 1860 8 2.01 2 1 52 
286279 <10 <1 0.50 30 0.76 142 2 0.08 45 780 7 0.31 3 11 11 

286280 10 <1 0.71 <10 1.31 631 3 0.06 45 1460 3 1.59 3 7 9 
312471 <10 <1 0.25 <10 0.12 106 1 0.06 <1 110 8 0.03 <2 1 11 
312472 <10 <1 0.02 <10 1.12 584 <1 0.06 49 290 2 0.11 3 3 6 
312473 10 <1 1.29 20 0.97 684 2 0.06 27 1530 3 0.88 4 6 23 
312474 <10 <1 0.26 20 0.39 56 6 0.03 32 100 5 1.91 <2 3 7 

540001 <10 1 0.07 <10 1.23 325 <1 0.03 94 170 <2 1.22 2 2 2 
540002 <10 <1 0.28 <10 1.12 347 <1 0.09 18 2050 4 0.23 2 5 78 
540003 10 <1 0.51 10 0.18 299 4 0.06 <1 120 10 0.17 <2 6 8 
540004 10 <1 0.61 10 0.31 552 1 0.05 4 190 7 1.33 <2 4 10 
540005 <10 <1 0.50 10 0.26 314 <1 0.05 <1 120 5 0.37 <2 4 7 

540006 10 <1 0.03 <10 0.29 407 <1 0.04 1 720 <2 0.02 4 <1 14 
540007 <10 <1 0.03 <10 0.11 53 <1 0.05 57 780 2 0.39 3 3 70 
540008 <10 <1 0.06 <10 1.87 350 <1 0.02 147 230 4 3.32 3 5 1 
540009 <10 <1 0.12 20 0.32 87 1 0.07 22 180 3 0.39 <2 4 10 
540010 <10 <1 0.05 <10 0.51 308 1 0.21 25 720 2 0.85 3 9 28 

540011 <10 <1 0.26 20 0.20 37 2 0.05 13 60 6 0.79 <2 3 8 
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CERTIFICAT D'ANALYSE 	V007097021 

Description échantillon 

Méthode 
élément 
unites 
La. 

ME-ICP41 
Ti 
% 

0.01 

ME-ICP41 
TI 

ppm 
10 

ME-ICP41 
U 

ppm 
10 

ME-ICP41 
V 

ppm 
1 

ME-ICP41 
W 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Zn 

ppm 
2 

Cu-AA46 
Cu 

0.01 

286274 0.13 <10 <10 18 <10 34 
286276 0.17 <10 <10 61 <10 25 
286277 0.42 <10 <10 68 <10 71 
286278 0.03 <10 10 42 <10 57 
286279 0.07 <10 <10 87 <10 13 

286280 0.15 <10 <10 208 <10 75 
312471 0.06 <10 <10 9 <10 14 
312472 0.47 <10 <10 90 <10 51 
312473 0.40 <10 <10 165 <10 44 
312474 0.06 <10 <10 62 <10 41 

540001 0.21 <10 <10 34 <10 31 
540002 0.14 <10 <10 55 <10 33 1.39 
540003 0.13 <10 <10 17 <10 59 
540004 0.15 10 <10 8 <10 79 
540005 0.11 <10 <10 6 <10 29 

540006 0.01 <10 <10 15 <10 31 
540007 0.05 <10 <10 22 <10 3 
540008 0.11 10 <10 40 <10 49 
540009 0.07 <10 <10 61 <10 19 
540010 0.20 <10 <10 85 <10 11 

540011 0.07 <10 <10 21 <10 14 



PRÉPARATION ÉCHANTILLONS 
CODE ALS 	DESCRIPTION 

WEI-21 	 Poids échantillon reçu 
LOG-22 	 Entrée échantillon - Reçu sans code barre 
CRU-31 	 Granulation - 70 % <2 mm 
SPL-21 	 Échant. fractionné - div. riffles 
PUL-31 	 Pulvérisé à 85 % <75 urn 

PROCÉDURES ANALYTIQUES 
CODE ALS 
	

DESCRIPTION 
	

INSTRUMENT 

Au-AA23 
ME-ICP41 

Au 30 g fini FA-AA 
Aqua regia ICP-AES 35 éléments 

AAS 
ICP-AES 

Projet: 5400-10-07 

Bon de commande #: 
Ce rapport s'applique aux 21 échantillons de roche soumis à notre laboratoire de Val d'Or, 
QC, Canada le 30-AOUT-2007. 

Les résultats sont transmis à: 
JEAN-MARC SÉGUIN 

A LS 
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A: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
ATTN: JEAN-MARC BÉGUIN 
P.O. BOX 909 
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Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons 
soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication. Signature: 

Lawrence Ng, Laboratory Manager - Vancouver 
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CERTIFICAT D'ANALYSE V007097022 

Description échantillon 

Méthode 
Miment 
unités 
Lfu 

s 

WEI-21 
Poids reçu 

kg 
0.02 

Au-AA23 
Au 

ppm 
0.005 

ME-ICP41 
Ag 

ppm 
0.2 

ME-ICP41 
AI 
% 

0.01 

ME-ICP41 
As 

ppm 
2 

ME-ICP41 
B 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Ba 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Be 

ppm 
0.5 

ME-ICP41 
Bi 

ppm 
2 

ME-ICP41 
Ca 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Cd 

ppm 
0.5 

ME-ICP41 
Co 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Cr 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Cu 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Fe 
%  

0.01 

286264 0.52 <0.005 <0.2 3.37 <2 <10 20 <0.5 <2 2.50 <0.5 16 35 200 1.15 
286265 0.56 <0.005 <0.2 0.82 <2 <10 60 <0.5 <2 1.22 <0.5 30 39 282 3.70 
286266 0.50 <0.005 0.2 4.55 2 <10 10 <0.5 <2 0.07 <0.5 21 61 30 11.90 
286267 0.60 <0.005 <0.2 0.36 4 <10 60 <0.5 <2 0.04 <0.5 1 3 3 1.58 
286268 0.44 <0.005 <0.2 0.10 <2 <10 10 <0.5 <2 0.06 <0.5 1 12 7 0.62 

286741 0.38 0.010 <0.2 1.66 <2 <10 90 <0.5 7 0.45 0.6 3 17 65 4.65 
286742 0.39 <0.005 <0.2 0.53 <2 <10 20 <0.5 <2 0.33 <0.5 7 3 69 1.16 
286743 0.45 <0.005 <0.2 0.91 11 <10 140 <0.5 <2 1.49 <0.5 15 78 84 2.00 
286744 0.33 <0.005 0.5 0.88 2 <10 150 <0.5 <2 0.14 <0.5 6 3 92 2.11 
286745 0.39 0.010 0.3 0.77 6 <10 140 <0.5 <2 0.36 <0.5 4 3 43 3.24 

286746 0.41 <0.005 <0.2 0.78 4 <10 120 <0.5 <2 0.05 <0.5 3 2 11 1.65 
286747 0.43 0.006 2.4 0.07 2 40 <10 <0.5 <2 0.02 0.5 119 6 971 5.39 
287967 0.24 <0.005 <0.2 0.56 <2 <10 100 <0.5 <2 0.02 <0.5 1 10 11 1.10 
287968 0.92 <0.005 <0.2 0.69 3 <10 100 <0.5 <2 0.08 <0.5 1 6 30 2.88 
287969 0.53 <0.005 0.2 2.18 3 <10 30 <0.5 <2 0.51 0.5 9 31 125 5.59 

287970 0.59 0.060 0.5 1.81 4 <10 260 <0.5 <2 0.96 0.5 12 4 298 4.53 
287971 1.09 <0.005 <0.2 1.21 <2 <10 30 0.6 <2 1.51 <0.5 22 63 338 2.62 
287972 0.65 <0.005 0.2 0.21 <2 <10 30 <0.5 2 0.09 <0.5 3 14 82 1.94 
287973 0.98 0.005 <0.2 1.51 <2 <10 180 <0.5 <2 0.88 <0.5 13 74 57 2.68 
287974 0.89 <0.005 <0.2 2.71 <2 <10 30 <0.5 <2 1.11 0.5 29 41 152 5.39 

287975 0.72 <0.005 0.2 1.21 <2 <10 120 <0.5 <2 0.48 <0.5 5 1 63 4.71 
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CERTIFICAT D'ANALYSE V0O7097O22 

Méthode 
élément 
unités 

Description échantillon 	L„ D, 

ME-ICP41 
Ga 
ppm 
10 

ME-ICP41 
Hg 

ppm 
1 

ME-ICP41 
K 
% 

0.01 

ME-ICP41 
La 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Mg 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Mn 
ppm 

5 

ME-ICP41 
Mo 
ppm 

1 

ME-ICP41 
Na 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Ni 

ppm 
1 

ME-ICP41 
P 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Pb 

ppm 
2 

ME-ICP41 
S 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Sb 

ppm 
2 

ME-ICP41 
Sc 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Sr 

ppm 
1 

286264 
286265 
286266 
286267 
286268 

<10 
<10 
10 

<10 
<10 

<1 
1 
<1 
<1 
<1 

0.02 
0.07 
0.05 
0.21 
0.03 

<10 
40 
10 
10 

<10 

0.61 
0.31 
1.62 
0.04 
0.05 

155 
173 
3510 
220 
56 

<1 
<1 
2 

<1 
<1 

0.31 
0.19 
0.01 
0.09 
<0.01 

44 
76 
99 
1 
1 

130 
4380 
370 
30 
250 

4 
2 
<2 
3 

<2 

0.20 
0.88 
0.90 
0.01 
0.01 

4 
<2 
4 
2 
<2 

5 
4 
6 
1 

<1 

67 
23 
2 
8 
1 

286741 
286742 
286743 

10 
<10 
<10 

1 
<1 
<1 

1.11 
0.09 
0.39 

10 
<10 
10 

0.82 
0.27 
0.75 

672 
119 
362 

6 
<1 
<1 

0.14 
0.14 
0.15 

1 
16 
29 

1180 
310 

2160 

3 
4 
6 

0.10 
0.33 
0.26 

3 
2 

<2 

10 
1 
4 

23 
19 
48 

286744 <10 <1 0.51 <10 0.30 411 1 0.13 1 130 4 0.52 2 4 10 
286745 <10 <1 0.41 10 0.27 146 3 0.16 1 840 6 1.86 2 5 49 

286746 <10 <1 0.49 30 0.14 273 2 0.15 1 100 3 0.36 <2 4 16 
286747 <10 <1 <0.01 <10 0.01 55 20 0.01 59 150 <2 3.37 <2 <1 3 
287967 <10 <1 0.28 20 0.22 52 3 0.06 2 40 7 0.10 <2 1 11 
287968 10 <1 0.37 10 0.10 296 1 0.14 2 120 5 0.11 2 5 16 
287969 10 1 0.17 10 1.54 535 27 0.06 5 1610 6 0.50 2 8 16 

287970 10 <1 1.05 10 0.86 629 <1 0.16 7 1370 4 0.04 3 8 31 
287971 <10 <1 0.14 10 0.57 364 <1 0.17 31 760 4 0.59 <2 7 28 
287972 <10 <1 0.03 <10 0.02 880 73 0.01 6 160 9 0.23 <2 1 2 
287973 10 <1 0.91 40 1.18 400 <1 0.16 47 1250 6 0.04 3 3 37 
287974 10 <1 0.25 <10 1.54 717 <1 0.06 36 520 <2 0.16 2 6 16 

287975 10 <1 0.66 10 0.45 821 <1 0.15 <1 1010 6 0.02 2 6 35 
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1 	CERTIFICAT D'ANALYSE 	V007097022  

Méthode 
élément 
unités 

ME-ICP41 
Ti 
% 

ME-ICP41 
TI 

ppm 

ME-ICP41 
U 

ppm 

ME-ICP41 
V 

ppm 

ME-ICP41 
W 

ppm 

ME-ICP41 
Zn 

ppm 
Description échantillon L.D. 0.01 10 10 1 10 2 

286264 0.07 <10 <10 27 <10 7 
286265 0.09 <10 <10 101 <10 18 
286266 0.03 <10 <10 147 <10 190 
286267 0.05 10 <10 4 <10 34 
286268 0.01 <10 <10 4 <10 5 

286741 0.27 10 <10 92 50 124 
286742 0.01 <10 <10 6 <10 3 
286743 0.19 <10 <10 53 <10 22 
286744 0.14 <10 <10 12 <10 65 
286745 0.11 <10 <10 11 <10 24 

286746 0.10 <10 <10 2 <10 22 
286747 0.01 <10 <10 1 <10 2 
287967 0.06 <10 <10 23 <10 12 
287968 0.09 <10 <10 22 <10 54 
287969 0.22 <10 <10 116 <10 52 

287970 0.34 <10 <10 141 <10 68 
287971 0.14 <10 <10 65 <10 46 
287972 0.02 <10 10 77 <10 25 
287973 0.41 <10 <10 64 <10 65 
287974 0.49 <10 <10 143 <10 63 

287975 0.27 <10 <10 20 <10 89 



PRÉPARATION ÉCHANTILLONS 
CODE ALS 
	

DESCRIPTION 

WEI-21 	 Poids échantillon reçu 
LOG-22 	 Entrée échantillon - Reçu sans code barre 
CRU-31 	 Granulation - 70 % <2 mm 
SPL-21 	 Échant. fractionné - div. riffles 
PUL-31 	 Pulvérisé à 85 % <75 urn 

PROCÉDURES ANALYTIQUES 
CODE ALS 
	

DESCRIPTION 
	

INSTRUMENT 

Au-AA23 
ME-ICP41 

Au 30 g fini FA-AA 
Aqua regia ICP-AES 35 éléments 

AAS 
ICP-AES 

Projet: 5400-10-07 
Bon de commande #: 
Ce rapport s'applique aux 20 échantillons de roche soumis à notre laboratoire de Val d'Or, 
QC, Canada le 30-AOUT-2007. 

Les résultats sont transmis à: 
JEAN-MARC SEGUIN 

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons 	 !,----.. 	 
soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication. Signature: 

Colin Ramshaw, Vancouver Laboratory Manager 

A LS 

ALS Chemex 
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE 
ALS Canada Ltd. 
212 Brooksbank Avenue 
North Vancouver BC V7J 2C1 
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com  

À: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Page: 1 
Finalisée date: 24-OCT-2007 
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KUUJUAQ QC JOM 1CO 
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CERTIFICAT D'ANALYSE V007097023 

mémo*. 
NimeM 
unités 

WEI-21 
Poids reçu 

kg 

Au-AA23 
Au 

ppm 

ME-ICP41 
Ag 

ppm 

ME-ICP41 
Al 
% 

ME-ICP41 
As 

ppm 

ME-ICP41 
B 

ppm 

ME-ICP41 
Ba 

ppm 

ME-ICP41 
Be 

ppm 

ME-ICP41 
Bi 

ppm 

ME-ICP41 
Ca 
% 

ME-ICP41 
Cd 

ppm 

ME-ICP41 
Co 

ppm 

ME-ICP41 
Cr 

ppm 

ME-ICP41 
Cu 

ppm 

ME-ICP41 
Fe 
% 

Description échantillon L.D. 0.02 0.005 0.2 0.01 2 10 10 0.5 2 0.01 0.5 1 1 1 0.01 

'-286874 0.81 <0.005 <0.2 0.02 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.01 0.6 2 34 2 10.75 

286875 0.95 <0.005 <0.2 2.48 2 <10 10 <0.5 <2 1.57 <0.5 24 50 86 4.68 

286876 0.37 <0.005 <0.2 2.32 <2 <10 10 <0.5 <2 0.93 <0.5 20 81 45 4.21 

286877 0.63 <0.005 <0.2 0.69 3 <10 70 <0.5 <2 0.34 <0.5 33 70 97 3.91 

286878 1.31 0.005 0.2 0.58 <2 <10 150 <0.5 <2 0.27 <0.5 25 50 183 2.29 

286879 0.85 <0.005 0.2 2.63 <2 <10 10 <0.5 <2 1.04 <0.5 32 134 76 5.39 
286880 0.91 <0.005 0.2 0.86 4 <10 50 <0.5 <2 0.44 <0.5 1 6 272 0.74 

286881 0.71 <0.005 <0.2 0.40 <2 <10 80 <0.5 <2 0.08 <0.5 1 6 49 1.66 
286882 0.75 <0.005 <0.2 2.00 <2 <10 70 <0.5 <2 1.47 <0.5 17 44 247 3.81 

287963 0.88 <0.005 <0.2 2.22 5 <10 10 <0.5 <2 0.86 <0.5 29 27 104 4.66 

287964 1.05 <0.005 <0.2 2.10 2 <10 <10 <0.5 <2 0.87 <0.5 22 49 81 3.86 

287965 1.09 <0.005 <0.2 1.48 10 <10 <10 <0.5 <2 0.94 <0.5 19 73 91 2.77 

287966 0.89 <0.005 0.2 2.00 <2 <10 20 <0.5 <2 1.26 <0.5 24 45 126 3.85 

- 312464 0.65 <0.005 0.2 0.87 <2 <10 90 <0.5 <2 0.22 <0.5 5 21 51 1.73 

- 312465 0.66 <0.005 5.3 0.80 <2 <10 70 <0.5 <2 0.43 0.6 11 16 5590 2.45 

' 286769 0.61 0.005 0.2 0.11 <2 <10 10 <0.5 <2 0.44 <0.5 4 6 313 3.69 

289770 0.56 0.006 <0.2 1.23 2 <10 490 <0.5 <2 0.45 <0.5 17 26 230 2.71 
292771 0.55 <0.005 0.2 1.15 6 <10 120 <0.5 <2 0.06 <0.5 4 6 70 3.46 

295772 0.46 0.013 1.5 2.22 198 <10 600 <0.5 <2 0.90 <0.5 44 3 75 5.12 
298773 0.37 <0.005 0.7 1.09 11 <10 40 0.5 <2 1.86 <0.5 18 42 76 2.96 

Commentaire: RAPPORT DE CORRECTION: Les numéros d échantillons ont tous été corrigés. 
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CERTIFICAT D'ANALYSE V007097023 

élNnsnt 
unités 

DoscHpNon échantillon 	L0. 

Méthode ME-ICP41 
Ga 
ppm 
10 

ME-ICP41 
Hg 

ppm 
1 

ME-ICP41 
K 
% 

0.01 

ME-ICP41 
La 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Mg 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Mn 
ppm 

5 

ME-ICP41 
Mo 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Na 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Ni 

ppm 
1 

ME-ICP41 
P 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Pb 

ppm 
2 

ME-ICP41 
S 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Sb 

ppm 
2 

ME-ICP41 
Sc 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Sr 

ppm 
1 

286874 
286875 
286876 
286877 
286878 

<10 
<10 
<10 
<10 
<10 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

<0.01 
0.06 
0.06 
0.27 
0.17 

<10 
<10 
<10 
<10 
<10 

<0.01 
1.20 
1.43 
0.47 
0.31 

61 
604 
565 
113 
115 

<1 
<1 
<1 
1 
1 

0.01 
0.08 
0.06 
0.02 
0.11 

2 
38 
38 
145 
72 

10 
420 
290 
150 
500 

<2 
4 
3 
8 
3 

<0.01 
0.09 
0.04 
2.24 
0.70 

<2 
<2 
4 
<2 
<2 

<1 
6 
4 
2 
2 

3 
24 
10 
1 

23 

286879 10 <1 0.07 <10 1.70 756 <1 0.05 70 370 <2 0.11 <2 4 4 
286880 <10 <1 0.29 20 0.12 161 <1 0.08 1 110 5 <0.01 2 1 20 
286881 <10 <1 0.14 <10 0.07 101 1 0.12 2 40 3 0.11 3 2 13 
286882 10 1 0.63 10 1.18 658 <1 0.12 24 950 <2 <0.01 2 8 25 
287963 <10 <1 0.03 <10 1.26 581 <1 0.03 34 490 <2 0.11 2 4 9 

287964 <10 <1 0.01 <10 1.38 610 <1 0.02 37 220 <2 0.04 <2 3 7 
287965 <10 <1 0.01 <10 0.86 407 <1 0.04 38 380 <2 0.03 <2 4 10 
287966 <10 <1 0.07 <10 1.08 598 <1 0.03 48 410 4 0.10 2 4 17 
312464 <10 <1 0.55 10 0.42 244 <1 0.12 10 370 4 0.15 <2 2 51 
312465 <10 <1 0.46 <10 0.46 214 1 0.09 10 620 8 0.63 <2 2 23 

286769 <10 <1 0.01 <10 0.05 105 1 <0.01 7 150 2 0.75 <2 <1 3 
289770 <10 <1 0.61 10 0.68 47 22 0.17 32 1250 <2 0.31 <2 2 39 
292771 10 <1 0.85 10 0.37 720 1 0.05 3 70 5 0.35 <2 3 9 
295772 10 <1 1.79 20 1.10 1180 2 0.07 7 3430 4 0.22 <2 14 23 
298773 10 1 0.29 40 0.71 1170 4 0.18 38 2720 3 0.71 <2 4 60 

Commentaire: RAPPORT DE CORRECTION: Les numéros d échantillons ont tous été corrigés. 
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CERTIFICAT D'ANALYSE 	V007097023  

Dasc►iption échantillon 

Méthods 
Nimant 
unités 

L,p, 

ME-ICP41 
Ti 
% 

0.01 

ME-ICP41 
TI 

ppm 
10 

ME-ICP41 
U 

ppm 
10 

ME-ICP41 
V 

ppm 
1 

ME-ICP41 
W 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Zn 

ppm 
2 

286874 0.05 <10 <10 48 <10 <2 
286875 0.53 <10 <10 125 <10 51 
286876 0.46 <10 <10 91 <10 37 
286877 025 <10 <10 27 <10 26 
286878 0.13 <10 <10 65 <10 21 

286879 0.50 <10 <10 147 <10 62 
286880 0.04 <10 <10 1 <10 29 
286881 0.10 <10 <10 11 <10 16 
286882 0.23 <10 <10 84 <10 59 
287963 0.36 <10 <10 106 <10 58 

287964 0.30 <10 <10 63 <10 43 
287965 0.41 <10 <10 80 <10 34 
287966 0.50 <10 <10 104 <10 55 
312464 0.14 <10 10 25 <10 24 
312465 0.17 <10 <10 31 <10 45 

286769 0.01 <10 <10 3 <10 3 
289770 0.25 <10 <10 89 <10 25 
292771 0.16 <10 <10 11 <10 44 
295772 0.55 <10 <10 143 <10 113 
298773 0.35 <10 <10 56 <10 66 

Commentaire: RAPPORT DE CORRECTION: Les numéros d échantillons ont tous été corrigés. 



PRÉPARATION ÉCHANTILLONS 
CODE ALS 	DESCRIPTION 

WEI-21 
LOG-22 
CRU-31 
SPL-21 
PUL-31 

Poids échantillon reçu 
Entrée échantillon - Reçu sans code barre 
Granulation - 70 % <2 mm 
Échant. fractionné - div. riffles 
Pulvérisé à 85 % <75 urn 

PROCÉDURES ANALYTIQUES 
CODE ALS 	DESCRIPTION 

	
INSTRUMENT 

Au-AA23 
ME-ICP41 

Au 30 g fini FA-AA 
Aqua regia ICP-AES 35 éléments 

AAS 
ICP-AES 

A LS 
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CERTIFICAT V007097026 

Projet: 5400-10-07 

Bon de commande #: 

Ce rapport s'applique aux 23 échantillons de roche soumis à notre laboratoire de Val d'Or, 
QC, Canada le 30-AOUT-2007. 

Les résultats sont transmis à: 
JEAN-MARC SÉGUIN  

A: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
ATTN: JEAN-MARC SEGUIN 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons 	Signature: soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication. 	 g 
Lawrence Ng, Laboratory Manager - Vancouver 



 

ALS Chemex 
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE 
ALS Canada Ltd. 

212 Brooksbank Avenue 
North Vancouver BC V7J 2C1 
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com  

À: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Page: 2 - A 
Nombre total de pages: 2 (A - C) 

Finalisée date: 26-OCT-2007 
Compte: NMEF 

A L S) 
Projet: 5400-10-07 

 

CERTIFICAT D'ANALYSE V007097026 

Méthode 
élément 
unités 

WEI-21 
Poids reçu 

kg 

Au-AA23 
Au 

ppm 

ME-ICP41 
Ag 

ppm 

ME-ICP41 
AI 
% 

ME-ICP41 
As 

ppm 

ME-ICP41 
B 

ppm 

ME-ICP41 
Ba 

ppm 

ME-ICP41 
Be 

ppm 

ME-ICP41 
Bi 

ppm 

ME-ICP41 
Ca 
% 

ME-ICP41 
Cd 

ppm 

ME-ICP41 
Co 

ppm 

ME-ICP41 
Cr 

ppm 

ME-ICP41 
Cu 

ppm 

ME-ICP41 
Fe 
% 

Doserlption échantillon LD. 0.02 0.005 0.2 0.01 2 10 10 0.5 2 0.01 0.5 1 1 1 0.01 

286728 0.39 0.008 <0.2 1.83 <2 <10 50 <0.5 <2 0.12 <0.5 3 69 31 4.76 
286729 0.49 0.110 0.2 1.04 <2 <10 150 <0.5 <2 0.13 <0.5 6 28 130 2.93 
286730 0.53 0.010 <0.2 0.38 <2 <10 30 <0.5 <2 0.18 <0.5 4 34 32 1.03 
286731 0.39 0.196 6.0 0.78 3 <10 10 1.6 6 1.62 3.8 13 29 7870 2.47 
286732 0.45 <0.005 0.3 1.46 <2 <10 30 <0.5 <2 0.94 0.8 24 49 102 5.13 

286733 0.53 0.005 0.3 0.43 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.63 <0.5 <1 15 42 1.62 
286734 0.51 0.007 0.2 1.01 4 <10 290 <0.5 <2 0.49 <0.5 7 12 61 2.48 
286735 0.50 <0.005 <0.2 1.43 4 <10 130 <0.5 <2 0.05 <0.5 17 53 194 3.85 
286736 0.55 0.007 <0.2 0.81 2 <10 40 <0.5 <2 0.86 <0.5 2 4 21 2.07 
286737 0.69 <0.005 0.2 0.91 <2 <10 20 <0.5 <2 1.23 <0.5 2 3 113 3.28 

286738 0.44 0.008 0.7 0.79 3 <10 60 <0.5 <2 0.21 <0.5 14 4 1470 3.97 
286739 0.53 0.009 0.8 1.05 4 <10 30 <0.5 <2 0.99 0.6 226 79 1260 15.2 
286740 0.46 <0.005 0.3 0.63 4 <10 10 <0.5 <2 0.94 <0.5 20 49 945 3.61 
286269 0.40 0.017 0.4 0.46 <2 <10 20 <0.5 2 0.27 <0.5 1 4 200 0.33 
286270 0.49 0.006 0.3 0.66 2 <10 10 <0.5 <2 1.03 <0.5 11 53 641 3.36 

286271 0.45 0.011 0.4 0.31 3 <10 <10 <0.5 <2 0.51 0.5 1 9 254 9.91 
286272 0.38 0.008 0.2 1.73 17 <10 160 <0.5 <2 0.12 <0.5 22 3 96 5.98 
286273 0.47 <0.005 0.6 0.86 7 10 60 <0.5 <2 0.29 <0.5 18 23 174 2.59 
312466 0.68 0.006 0.3 0.33 <2 <10 10 <0.5 <2 0.05 <0.5 20 17 1155 4.53 
312467 0.50 0.012 1.4 0.23 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.61 0.6 51 9 616 16.5 

312468 0.64 0.005 <0.2 0.31 10 <10 30 <0.5 <2 0.12 <0.5 1 8 20 0.66 
312469 0.54 0.011 6.8 0.09 3 10 <10 <0.5 <2 0.03 1.0 290 5 4100 7.56 
312470 0.44 0.006 0.7 0.07 6 30 10 <0.5 <2 0.06 <0.5 15 5 135 1.46 
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CERTIFICAT D'ANALYSE V007097O26 

élément 
unités 

Méthode ME-ICP41 
Ga 

ppm 

ME-ICP41 
Flg 

ppm 

ME-ICP41 
K 
% 

ME-ICP41 
La 

ppm 

ME-ICP41 
Mg 
% 

ME-ICP41 
Mn 
ppm 

ME-ICP41 
Mo 
ppm 

ME-ICP41 
Na 
% 

ME-ICP41 
Ni 

ppm 

ME-ICP41 
P 

ppm 

ME-ICP41 
Pb 

ppm 

ME-ICP41 
S 
% 

ME-ICP41 
Sb 

ppm 

ME-ICP41 
Sc 

ppm 

ME-ICP41 
Sr 

ppm 
Description échantillon Lp, 10 1 0.01 10 0.01 5 1 0.01 1 10 2 0.01 2 1 1 

286728 10 <1 1.50 10 0.88 341 5 0.04 10 890 <2 0.18 2 22 8 

286729 10 <1 0.87 10 0.47 773 6 0.03 10 520 <2 0.21 <2 2 13 

286730 <10 <1 0.04 10 0.14 47 <1 0.09 19 380 <2 <0.01 <2 1 14 

286731 <10 <1 0.10 <10 0.61 684 34 0.08 27 1040 <2 0.62 2 3 17 

286732 <10 <1 0.07 <10 0.79 356 3 0.07 43 340 10 1.80 2 7 14 

286733 <10 <1 0.06 10 0.16 212 2 0.08 1 680 <2 0.02 2 4 6 
286734 <10 <1 0.61 20 0.70 127 1 0.10 16 1500 <2 0.05 3 3 26 

286735 10 <1 0.97 20 1.22 195 6 0.03 55 170 2 1.47 <2 4 4 

286736 <10 <1 0.17 10 0.27 292 1 0.07 2 790 <2 0.03 3 5 19 

286737 <10 <1 0.11 <10 0.50 439 1 0.09 4 500 <2 0.61 2 6 21 

286738 <10 <1 0.43 20 0.30 378 14 0.06 10 140 <2 1.89 <2 6 9 

286739 <10 1 0.35 <10 0.60 379 2 0.07 459 1420 2 8.35 2 4 19 

286740 <10 <1 0.06 <10 0.26 260 1 0.11 32 970 2 1.69 3 5 17 

286269 <10 <1 0.13 10 0.08 84 1 0.05 <1 140 3 0.01 <2 2 8 

286270 <10 <1 0.09 10 0.30 295 1 0.10 15 1250 <2 0.60 <2 6 19 

286271 <10 <1 0.05 <10 0.14 151 2 0.04 2 230 <2 0.30 2 1 7 

286272 10 1 1.35 10 0.69 1930 4 0.02 5 520 7 0.45 2 6 7 

286273 <10 <1 0.62 10 0.53 452 16 0.02 37 610 <2 0.52 <2 3 9 

312466 <10 <1 0.02 <10 0.20 211 7 <0.01 41 200 <2 2.85 2 1 1 

312467 <10 <1 <0.01 <10 0.09 91 3 <0.01 522 1980 <2 >10.0 <2 1 10 

312468 <10 <1 0.17 <10 0.08 119 <1 0.03 3 130 12 0.09 <2 1 12 

312469 <10 <1 0.01 <10 0.02 40 26 <0.01 94 190 <2 4.91 <2 <1 2 

312470 <10 <1 0.05 10 <0.01 78 5 0.01 3 500 2 0.30 <2 <1 12 
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CERTIFICAT D'ANALYSE 	V0O7097O26 

Méthode 
Nément 
unit*. 

ME-ICP41 
Ti 
% 

ME-ICP41 
TI 

ppm 

ME-ICP41 
U 

ppm 

ME-ICP41 
V 

ppm 

ME-ICP41 
W 

ppm 

ME-ICP41 
Zn 

ppm 
Description échantillon LD. 0.01 10 10 1 10 2 

286728 0.36 <10 <10 137 <10 66 
286729 0.20 <10 <10 34 <10 22 
286730 0.06 <10 <10 41 <10 7 
286731 0.06 <10 <10 28 <10 176 
286732 0.26 <10 <10 93 <10 90 

286733 0.21 <10 <10 26 200 22 
286734 0.25 <10 <10 42 <10 31 
286735 0.16 <10 <10 95 <10 21 
286736 0.13 <10 <10 19 <10 40 
286737 0.30 <10 <10 83 <10 106 

286738 0.11 <10 <10 26 10 31 
286739 0.11 <10 <10 43 <10 30 
286740 0.14 <10 <10 42 <10 28 
286269 0.05 <10 <10 3 <10 4 
286270 0.16 <10 <10 55 <10 35 

286271 0.02 <10 <10 16 <10 6 
286272 0.32 <10 <10 26 <10 72 
286273 0.20 <10 <10 23 <10 28 
312466 0.02 <10 <10 38 <10 33 
312467 0.11 <10 <10 27 <10 125 

312468 0.03 <10 10 4 <10 9 
312469 0.01 <10 <10 2 <10 7 
312470 0.04 <10 <10 1 <10 <2 



PRÉPARATION ÉCHANTILLONS 
CODE ALS 	DESCRIPTION 

WEI-21 
LOG-22 
PUL-QC 
CRU-31 
SPL-21 
PUL-31 

Poids échantillon reçu 
Entrée échantillon - Reçu sans code barre 
Test concassage QC 
Granulation - 70 % <2 mm 
Échant. fractionné - div. riffles 
Pulvérisé à 85 % <75 urn 

PROCÉDURES ANALYTIQUES 
CODE ALS 
	

DESCRIPTION 
	

INSTRUMENT 

Au-AA23 
ME-ICP41 
Cu-AA46 

Au 30 g fini FA-AA 	 AAS 
Aqua regia ICP-AES 35 éléments 	 ICP-AES 
Teneur marchande Cu - Aqua regia/AA 	 AAS 

ALS 

ALS Chemex 
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ALS Canada Ltd. 
212 Brooksbank Avenue 
North Vancouver BC V7J 2C1 
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com  

À: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Page: 1 
Finalisée date: 29-OCT-2007 

Compte: NMEF 

CERTIFICAT V007097027 

Projet: 5400-10-07 
Bon de commande #: 

Ce rapport s'applique aux 45 échantillons de roche soumis à notre laboratoire de Val d'Or, 
QC, Canada le 30-AOUT-2007. 

Les résultats sont transmis à: 
JEAN-MARC BÉGUIN 

A: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
ATTN: JEAN-MARC SEGUIN 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons 
soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication. Signature: 

Lawrence Ng, Laboratory Manager - Vancouver 
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CERTIFICAT D'ANALYSE V0O7097027 

M fahod• 
ilim,nt 
unités 

Description échantillon 	L.D.  

WEI-21 

Poids reçu 

kg 
0.02 

Au-AA23 

Au 

ppm 
0.005 

ME-ICP41 

Ag 

PPm 
0.2 

ME-ICP41 

AI 
% 

0.01 

ME-ICP41 

As 

PPm 
2 

ME-ICP41 

B 

PPm 
10 

ME-ICP41 

Ba 

ppm 
10 

ME-ICP41 

Be 

PPm 
0.5 

ME-ICP41 

Bi 

PPm 
2 

ME-ICP41 

Ca 

% 
0.01 

ME-ICP41 

Cd 

ppm 
0.5 

ME-ICP41 

Co 

PPm 
1 

ME-ICP41 

Cr 

PPm 
1 

ME-ICP41 

Cu 

PPm 
1 

ME-ICP41 

Fe 

% 
0.01 

286716 0.57 <0.005 0.3 1.07 5 <10 200 0.7 <2 1.65 <0.5 13 10 490 3.42 
286717 0.52 <0.005 0.4 3.86 6 <10 30 0.5 <2 1.77 0.8 12 60 61 3.04 
286718 0.42 <0.005 <0.2 0.29 <2 <10 10 <0.5 <2 0.08 <0.5 1 5 53 0.46 
286719 0.60 <0.005 <0.2 0.95 <2 <10 10 <0.5 <2 1.41 <0.5 9 53 5 1.51 
286720 0.29 <0.005 <0.2 0.53 <2 <10 170 <0.5 <2 0.95 <0.5 8 4 6 2.63 

286721 0.47 <0.005 <0.2 2.07 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.82 <0.5 25 79 102 3.69 
286722 0.43 <0.005 0.3 0.96 9 <10 10 <0.5 <2 1.26 <0.5 5 13 219 2.50 
286723 0.29 <0.005 <0.2 0.96 <2 <10 30 <0.5 <2 0.29 <0.5 4 14 14 1.99 
286724 0.51 <0.005 <0.2 0.95 4 <10 80 <0.5 <2 0.56 <0.5 5 22 26 7.65 
286725 0.31 0.056 1.8 0.20 <2 <10 20 <0.5 <2 0.01 <0.5 10 7 70 1.77 

286726 0.47 <0.005 <0.2 0.83 <2 <10 80 <0.5 <2 0.04 <0.5 13 27 52 2.76 
286727 0.78 0.043 0.3 0.50 <2 <10 80 <0.5 <2 0.40 <0.5 2 30 316 3.47 
286862 0.78 0.029 0.6 0.16 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.19 <0.5 2 9 573 0.72 
286863 0.59 0.005 <0.2 1.05 <2 <10 40 <0.5 <2 1.06 <0.5 10 40 365 2.48 
286864 0.95 <0.005 <0.2 0.67 <2 <10 190 <0.5 <2 0.08 <0.5 <1 3 18 1.70 

286865 0.53 <0.005 <0.2 0.74 2 <10 70 <0.5 <2 0.03 <0.5 <1 2 6 1.98 
286866 0.89 <0.005 <0.2 0.75 <2 <10 90 <0.5 <2 0.08 <0.5 <1 5 17 2.31 
286867 0.73 <0.005 <0.2 0.62 <2 <10 20 <0.5 <2 0.49 <0.5 2 7 11 1.67 
286868 0.54 <0.005 <0.2 0.05 <2 <10 10 <0.5 <2 0.01 <0.5 1 9 17 0.63 
286869 0.90 0.012 <0.2 1.64 2 <10 90 <0.5 5 0.32 <0.5 3 12 17 3.70 

286870 1.47 <0.005 <0.2 0.95 <2 <10 40 <0.5 <2 0.35 <0.5 3 5 144 2.18 
286871 1.18 <0.005 <0.2 1.00 <2 <10 30 0.6 <2 1.67 <0.5 18 2 224 3.56 
286872 0.85 <0.005 <0.2 2.15 <2 <10 1070 <0.5 <2 0.65 0.5 16 48 57 4.13 
286873 1.36 <0.005 <0.2 2.87 2 <10 40 <0.5 <2 1.27 <0.5 27 26 133 5.08 
286756 0.74 <0.005 <0.2 2.56 <2 <10 40 <0.5 <2 0.57 <0.5 35 141 81 4.42 

286757 0.59 <0.005 <0.2 0.28 <2 <10 30 <0.5 <2 0.05 <0.5 1 19 2 2.23 
286758 0.31 <0.005 0.6 0.83 <2 <10 200 <0.5 4 0.13 <0.5 <1 2 14 2.39 
286759 0.34 <0.005 <0.2 0.57 <2 <10 70 <0.5 <2 0.04 <0.5 <1 2 24 1.50 
286761 0.97 0.105 1.7 0.22 <2 <10 20 <0.5 7 0.02 <0.5 3 7 71 1.34 
286762 0.33 <0.005 <0.2 0.49 <2 <10 30 <0.5 <2 0.08 <0.5 1 3 98 1.36 

287959 1.17 0.058 3.8 1.09 2 <10 150 <0.5 <2 0.08 0.6 4 2 2800 3.02 
287960 0.61 <0.005 <0.2 1.08 2 <10 20 <0.5 <2 0.84 <0.5 <1 6 73 3.03 
287961 0.92 0.015 0.2 1.64 6 <10 510 <0.5 <2 0.81 <0.5 16 4 342 7.09 
287962 0.86 <0.005 <0.2 3.07 <2 <10 10 <0.5 <2 1.30 <0.5 29 44 114 6.00 
312459 0.40 <0.005 <0.2 3.20 <2 <10 20 <0.5 <2 2.44 <0.5 10 53 235 1.64 

312460 0.64 <0.005 <0.2 1.98 2 <10 130 <0.5 <2 0.80 <0.5 8 25 129 3.88 
312461 0.54 <0.005 <0.2 3.37 <2 <10 30 <0.5 <2 0.95 <0.5 32 61 138 6.52 
312462 0.76 <0.005 0.9 2.34 4 <10 40 0.8 <2 1.26 <0.5 1 4 1895 0.67 
312463 038 0.046 8.1 2.58 <2 <10 40 0.9 3 1.53 2.8 2 4 >10000 0.59 
282258 0.77 <0.005 0.2 0.91 <2 <10 210 <0.5 <2 0.13 <0.5 <1 5 42 2.43 



 

ALS Chemex 
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE 
ALS Canada Ltd. 

212 Brooksbank Avenue 
North Vancouver BC V7J 2C1 
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com  

A: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Page: 2 - B 
Nombre total de pages: 3 (A - C) 

Finalisée date: 29-OCT-2007 
Compte: NMEF 

ALS 
Projet: 5400-10-07 

 

CERTIFICAT D'ANALYSE V007097027 

éliment 
unités 

Description échantillon 	Li,. 

Méthode ME-ICP41 
Ga 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Hg 
ppm 
1 

ME-ICP41 
K 
% 

0.01 

ME-ICP41 
La 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Mg 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Mn 
ppm 

5 

ME-ICP41 
Mo 
ppm 

1 

ME-ICP41 
Na 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Ni 

ppm 
1 

ME-ICP41 
P 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Pb 
ppm 

2 

ME-ICP41 
S 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Sb 

ppm 
2 

ME-ICP41 
Sc 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Sr 

ppm 
1 

286716 <10 1 0.19 <10 0.75 462 <1 0.15 6 1910 2 0.72 2 8 40 
286717 10 1 0.90 10 0.95 1130 1 0.44 20 560 34 0.69 7 3 41 
286718 <10 1 0.17 <10 0.03 139 <1 0.06 1 50 3 <0.01 <2 1 8 
286719 <10 <1 0.16 <10 0.71 287 <1 0.07 12 710 3 0.01 2 4 23 
286720 <10 <1 0.13 30 0.41 572 1 0.08 3 740 6 0.33 2 2 67 

286721 <10 1 0.01 <10 1.34 536 <1 0.03 62 280 3 0.13 2 3 10 
286722 <10 <1 0.22 <10 0.50 524 1 0.17 4 990 4 0.04 <2 7 7 
286723 10 <1 0.64 10 0.46 290 1 0.08 5 320 7 0.01 <2 3 9 
286724 10 <1 0.43 10 0.41 967 1 0.13 19 520 5 0.08 3 2 71 
286725 <10 <1 0.16 <10 0.01 44 457 <0.01 7 50 3 1.18 <2 <1 3 

286726 <10 <1 0.35 20 0.41 134 6 0.05 30 40 7 0.90 <2 2 8 
286727 <10 <1 0.11 10 0.15 58 7 0.14 2 1510 2 0.47 <2 1 40 
286862 <10 <1 0.01 <10 0.07 83 2 0.01 3 120 <2 0.06 <2 1 6 
286863 <10 <1 027 <10 0.69 328 <1 0.11 12 550 4 0.06 2 5 20 
286864 <10 <1 0.36 <10 0.09 280 1 0.09 1 50 2 0.01 2 7 9 

286865 10 <1 0.41 10 0.07 287 1 0.05 1 20 2 0.03 <2 2 3 
286866 <10 <1 0.46 <10 0.16 289 3 0.09 <1 100 2 0.16 <2 4 9 
286867 <10 <1 0.12 <10 0.16 160 1 0.06 <1 100 <2 0.01 2 1 5 
286868 <10 <1 0.03 <10 0.01 39 1 0.01 1 20 <2 0.01 <2 <1 1 
286869 10 <1 1.26 <10 0.78 682 2 0.08 1 1100 6 0.02 2 8 12 

286870 <10 <1 0.26 10 0.15 192 3 0.07 2 140 5 0.82 <2 2 14 
286871 <10 <1 022 10 0.69 780 1 0.16 2 2680 4 0.36 <2 6 24 
286872 10 <1 1.43 20 1.32 303 2 0.14 26 1750 4 0.24 3 6 60 
286873 <10 <1 0.10 <10 1.34 629 1 0.08 43 490 7 0.10 <2 5 18 
286756 <10 <1 0.06 <10 2.05 513 1 0.04 119 490 3 0.50 2 2 8 

286757 <10 <1 0.13 <10 0.11 48 <1 0.04 2 120 2 <0.01 <2 <1 4 
286758 10 <1 0.29 <10 0.08 643 6 0.09 2 300 7 0.59 <2 4 6 
286759 <10 <1 0.31 <10 0.09 205 1 0.04 <1 50 4 0.20 <2 1 3 
286761 <10 <1 0.15 <10 0.03 58 61 0.03 4 60 4 0.50 <2 <1 8 
286762 <10 <1 0.28 <10 0.14 146 4 0.05 <1 130 <2 0.41 <2 1 3 

287959 10 1 0.62 <10 0.27 402 1 0.07 5 90 11 0.32 2 5 9 
287960 10 <1 0.14 <10 0.15 324 1 0.11 1 440 5 0.04 <2 9 14 
287961 10 <1 1.32 60 1.01 570 1 0.09 1 2450 4 0.07 2 15 26 
287962 10 <1 0.06 <10 1.64 799 1 0.04 50 520 3 0.07 3 5 12 
312459 <10 <1 0.08 <10 0.85 271 <1 0.43 21 250 4 0.03 <2 8 81 

312460 10 <1 1.03 10 0.62 379 1 0.09 13 1990 4 0.28 <2 6 31 
312461 10 <1 0.15 <10 1.77 898 1 0.05 53 500 <2 0.07 <2 6 10 
312462 10 <1 0.27 20 0.14 162 2 0.26 1 100 2 0.12 <2 1 39 
312463 10 <1 0.19 20 0.05 96 2 0.26 2 80 7 0.53 <2 1 46 
282258 10 <1 0.52 10 0.27 355 3 0.08 3 130 64 0.06 <2 3 8 
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CERTIFICAT D'ANALYSE 	V007097027 

Description ichantlllon 

Mithods 
Miment 
unites 
LD. 

ME-ICP41 
Ti 
% 

0.01 

ME-ICP41 
TI 

ppm 
10 

ME-ICP41 
U 

ppm 
10 

ME-ICP41 
V 

ppm 
1 

ME-ICP41 
W 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Zn 

ppm 
2 

Cu-M46 
Cu 
% 

0.01 

286716 0.24 <10 <10 112 <10 38 
286717 0.16 <10 <10 47 <10 442 
286718 0.01 <10 <10 3 <10 7 
286719 0.17 <10 <10 36 <10 24 
286720 0.01 <10 <10 88 <10 28 

286721 0.35 <10 <10 74 <10 40 
286722 0.17 <10 <10 68 <10 43 
286723 0.17 <10 <10 27 <10 44 
286724 0.15 <10 10 80 <10 71 
286725 0.01 <10 <10 2 <10 <2 

286726 0.09 <10 <10 60 <10 44 
286727 0.07 <10 <10 37 <10 7 
286862 0.01 <10 <10 6 <10 5 
286863 0.13 <10 <10 53 <10 25 
286864 0.09 <10 <10 1 <10 39 

286865 0.11 <10 <10 3 <10 62 
286866 0.12 <10 <10 4 <10 36 
286867 0.02 <10 <10 4 <10 13 
286868 0.01 <10 <10 1 <10 <2 
286869 0.25 <10 <10 59 10 184 

286870 0.07 <10 <10 4 <10 12 
286871 0.17 <10 <10 49 <10 29 
286872 0.46 <10 <10 101 <10 87 
286873 0.38 <10 <10 114 <10 63 
286756 0.36 <10 <10 60 <10 63 

286757 0.07 <10 <10 32 <10 2 
286758 0.08 <10 <10 2 <10 71 
286759 0.05 <10 <10 2 <10 40 
286761 0.01 <10 <10 2 <10 4 
286762 0.08 <10 <10 1 <10 22 

287959 0.14 <10 10 8 <10 113 
287960 0.12 <10 <10 31 <10 25 
287961 0.48 <10 <10 53 <10 49 
287962 0.55 <10 <10 133 <10 76 
312459 0.09 <10 <10 40 <10 19 

312460 0.27 <10 <10 129 <10 92 
312461 0.47 <10 <10 159 <10 84 
312462 0.04 <10 <10 2 <10 16 
312463 0.04 <10 <10 4 <10 15 1.39 
282258 0.10 <10 <10 11 <10 131 
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CERTIFICAT D'ANALYSE V007097027 

Méthode 
ilimsnt 
unités 

Description échantillon 	LB. 

WEI-21 
Poids reçu 

kg 
0.02 

Au-AA23 
Au 

ppm 

0.005 

ME-ICP41 
Ag 

ppm 

0.2 

ME-ICP41 
AI 
% 

0.01 

ME-ICP41 
As 

ppm 
2 

ME-ICP41 
B 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Ba 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Be 

ppm 
0.5 

ME-ICP41 
Bi 

ppm 
2 

ME-ICP41 
Ca 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Cd 

ppm 
0.5 

ME-ICP41 
Co 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Cr 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Cu 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Fe 
% 

0.01 

282259 
282260 
282261 
282262 
282263 

0.36 
0.53 
0.85 
0.49 
0.72 

0206 
<0.005 
<0.005 
0.062 

<0.005 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
2.2 

<0.2 

0.21 
0.74 
3.35 
1.81 
3.15 

<2 
<2 
<2 
<2 
<2 

<10 
<10 
<10 
<10 
10 

30 
40 

410 
90 
10 

<0.5 
<0.5 
<0.5 
<0.5 
<0.5 

36 
<2 
<2 
<2 
<2 

0.02 
0.44 
0.16 
0.92 
0.08 

<0.5 
<0.5 
<0.5 
0.7 

<0.5 

<1 
1 
19 
27 
96 

16 
10 

136 
37 

1720 

33 
23 
38 

2960 
323 

1.10 
2.10 
5.35 
7.91 
8.73 



 

ALS Chemex 
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE 
ALS Canada Ltd. 

212 Brooksbank Avenue 
North Vancouver BC V7J 2C1 
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com  

A: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Page: 3 - B 
Nombre total de pages: 3 (A - C) 

Finalisée date: 29-OCT-2007 
Compte: NMEF 

A LS Projet: 5400-10-07 

 

CERTIFICAT D'ANALYSE V0O7097O27 

Méthode 
ilNnsnt 
unités 

Description échantillon 	L.D. 

ME-ICP41 

Ga 

ppm 

10 

ME-ICP41 

Hg 

ppm 

1 

ME-ICP41 

K 

% 

0.01 

ME-ICP41 

La 

ppm 

10 

ME-ICP41 

Mg 

% 

0.01 

ME-ICP41 

Mn 

ppm 

5 

ME-ICP41 

Mo 

ppm 

1 

ME-ICP41 

Na 

% 

0.01 

ME-ICP41 

Ni 

ppm 

1 

ME-ICP41 

P 

ppm 

10 

ME-ICP41 

Pb 

ppm 

2 

ME-ICP41 

S 

% 
0.01 

ME-ICP41 

Sb 

ppm 

2 

ME-ICP41 

Sc 

ppm 

1 

ME-ICP41 

Sr 

ppm 

1 

282259 <10 <1 0.13 <10 0.07 60 1 0.02 2 90 2 0.03 <2 1 1 
282260 <10 <1 0.35 <10 0.29 304 1 0.09 2 440 4 0.02 <2 4 5 
282261 20 <1 1.89 20 1.98 401 1 0.06 55 590 5 0.14 3 11 8 
282262 10 1 1.00 <10 0.88 643 <1 0.13 25 490 4 1.81 <2 4 6 
282263 10 <1 0.01 <10 7.91 305 1 0.01 749 120 6 1.79 5 10 <1 



 

ALS Chemex 
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE 
ALS Canada Ltd. 

212 Brooksbank Avenue 
North Vancouver BC V7J 2C1 
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur. 604 984 0218 www.alschemex.com  

A: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM ICO 

Page: 3 - C 
Nombre total de pages: 3 (A - C) 

Finalisée date: 29-OCT-2007 
Compte: NMEF 

ALS 
Projet: 5400-10-07 

 

I 	CERTIFICAT D'ANALYSE 	V0O7097027 

MeMoN 
element 
unites 

Dsseriptlon eehantlllon 	LD. 

ME-ICP41 

Ti 

% 

0.01 

ME-ICP41 

TI 

ppm 

10 

ME-ICP41 

U 

ppm 

10 

ME-ICP41 

V 

ppm 

1 

ME-ICP41 

W 

ppm 

10 

ME-ICP41 	Cu-AA46 

Zn 	 Cu 

ppm 	 % 

2 	 0.01 

282259 0.03 <10 <10 8 <10 6 
282260 0.13 <10 <10 30 <10 33 
282261 0.26 <10 <10 124 <10 104 
282262 0.17 <10 <10 65 <10 79 
282263 0.02 <10 <10 139 <10 45 



PRÉPARATION ÉCHANTILLONS 
CODE ALS 	DESCRIPTION 

WEI-21 	 Poids échantillon reçu 
LOG-22 	 Entrée échantillon - Reçu sans code barre 
CRU-31 	 Granulation - 70 % <2 mm 
SPL-21 	 Echant. fractionné - div. riffles 
PUL-31 	 Pulvérisé à 85 % <75 urn 

PROCÉDURES ANALYTIQUES 
CODE ALS 	DESCRIPTION 	 INSTRUMENT 

Au-AA23 	 Au 30 g fini FA-M 	 AAS 
ME-ICP41 	 Aqua regia ICP-AES 35 éléments 	 ICP-AES 
Cu-AA46 	 Teneur marchande Cu - Aqua regia/AA 	 AAS 

A L. S 

ALS Chemex 
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE 
ALS Canada Ltd. 
212 Brooksbank Avenue 
North Vancouver BC V7J 2C1 
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.com  

À: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Page: 1 
Finalisée date: 1-NOV-2007 

Compte: NMEF 

CERTIFICAT V007097028 

Projet: 5400-10-07 

Bon de commande #: 

Ce rapport s'applique aux 24 échantillons de roche soumis à notre laboratoire de Val d'Or, 
QC, Canada le 30-AOUT-2007. 

Les résultats sont transmis à: 
JEAN-MARC BÉGUIN 

A: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
ATTN: JEAN-MARC BÉGUIN 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent aux échantillons 
soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication. Signature: 

( ~j 

Lawrence Ng, Laboratory Manager - Vancouver 
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Méthode 
Miment 
unités 

Description échantillon 	L.D. 

wEI-21 
Poids reçu 

kg 
0.02 

Au-M23 
Au 

ppm 
0.005 

ME-ICP41 
Ag 

ppm 
0.2 

ME-ICP41 
Al 
% 

0.01 

ME-ICP41 
As 

ppm 
2 

ME-ICP41 
B 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Ba 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Be 

ppm 
0.5 

ME-ICP41 
Bi 

ppm 
2 

ME-ICP41 
Ca 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Cd 

ppm 
0.5 

ME-ICP41 
Co 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Cr 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Cu 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Fe 
% 

0.01 

286701 0.32 0.005 0.5 0.42 <2 <10 40 <0.5 <2 0.40 <0.5 7 13 50 3.15 
286702 0.37 0.005 0.2 0.59 <2 <10 160 <0.5 <2 0.11 <0.5 <1 2 35 2.97 
286703 0.40 <0.005 <0.2 0.09 <2 <10 10 <0.5 <2 0.01 <0.5 <1 18 3 0.63 
286704 0.54 <0.005 0.6 3.95 4 10 110 0.7 <2 3.59 <0.5 27 11 375 4.89 
286705 0.47 0.008 <0.2 0.08 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.04 <0.5 8 5 123 0.88 

286706 0.85 0.006 0.2 1.67 3 <10 <10 <0.5 <2 0.34 <0.5 28 219 176 4.59 
286707 0.40 <0.005 <0.2 0.53 2 <10 40 <0.5 <2 0.09 <0.5 <1 3 7 1.36 
286708 0.57 <0.005 <0.2 0.44 2 <10 50 <0.5 <2 0.05 <0.5 <1 3 22 1.99 
286709 0.31 <0.005 <0.2 3.35 8 <10 <10 <0.5 <2 022 <0.5 33 1160 117 4.84 
286710 0.28 0.005 <0.2 1.74 <2 10 <10 <0.5 <2 0.09 <0.5 89 327 4 7.16 

286711 0.42 <0.005 <0.2 1.67 2 <10 10 <0.5 <2 0.41 <0.5 12 40 36 3.49 
286712 0.53 0.579 10.1 0.65 <2 <10 30 <0.5 <2 0.67 1.1 20 18 >10000 3.67 
286713 0.46 0.005 <0.2 2.79 2 <10 <10 <0.5 <2 0.06 <0.5 88 1205 297 6.21 
286714 0.60 0.005 1.0 5.79 2 <10 70 <0.5 <2 3.85 4.8 15 15 306 8.07 
286715 0.32 <0.005 <0.2 2.38 <2 <10 40 <0.5 <2 0.29 <0.5 13 137 46 5.01 

287950 0.37 0.006 0.2 0.03 48 <10 40 <0.5 <2 0.01 <0.5 <1 4 5 2.31 
287951 1.06 0.005 <0.2 1.20 <2 <10 20 <0.5 <2 0.40 <0.5 36 22 109 4.04 
287952 1.08 <0.005 <0.2 2.10 <2 10 <10 <0.5 <2 0.07 <0.5 87 557 10 7.61 
287953 1.22 <0.005 <0.2 3.13 2 <10 10 <0.5 <2 0.31 <0.5 29 724 13 4.29 
287954 0.93 <0.005 <0.2 2.19 5 <10 <10 <0.5 <2 0.62 <0.5 25 109 139 4.53 

287955 0.78 <0.005 <0.2 2.82 5 60 <10 <0.5 <2 0.10 <0.5 72 688 6 6.65 
287956 1.08 0.309 8.7 0.64 3 <10 20 0.5 <2 1.13 <0.5 6 16 5080 2.77 
287957 0.58 <0.005 0.2 2.64 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.77 <0.5 23 28 115 5.63 
287958 0.85 <0.005 0.2 3.00 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.07 <0.5 91 1525 221 5.96 



A: NUNAVIK MINERAL EXPLORATION FUND 
P.O. BOX 909 
KUUJUAQ QC JOM 1CO 

Page: 2 - B 
Nombre total de pages: 2 (A - C) 

Finalisée date: 1-NOV-2007 
Compte: NMEF 

Projet: 5400-10-07 

CERTIFICAT D'ANALYSE V007097028 

ALS 

ALS Chemex 
EXCELLENCE EN ANALYSE CHIMIQUE 
ALS Canada Ltd. 

212 Brooksbank Avenue 
North Vancouver BC V7J 2C1 
Téléphone: 604 984 0221 Télécopieur: 604 984 0218 www.alschemex.Com  

élément 
unités 

Description échantillon 	LD. 

Méthode ME-ICP41 
Ga 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Hg 

ppm 
1 

ME-ICP41 
K 
% 

0.01 

ME-ICP41 
La 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Mg 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Mn 
ppm 

5 

ME-ICP41 
Mo 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Na 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Ni 

ppm 
1 

ME-ICP41 
P 

ppm 
10 

ME-ICP41 
Pb 

ppm 
2 

ME-ICP41 
S 
% 

0.01 

ME-ICP41 
Sb 

ppm 
2 

ME-ICP41 
Sc 

ppm 
1 

ME-ICP41 
Sr 

ppm 
1 

286701 <10 <1 0.10 20 0.20 49 13 0.07 14 1710 4 0.89 <2 1 18 
286702 <10 <1 0.38 10 0.24 395 1 0.05 <1 250 4 0.02 <2 8 9 
286703 <10 <1 0.02 <10 0.06 37 <1 0.04 2 10 2 0.01 2 <1 1 
286704 10 1 0.21 40 0.61 346 1 0.18 38 2780 9 1.78 3 9 101 
286705 <10 <1 0.03 <10 0.03 47 1 0.01 9 30 2 0.29 <2 <1 <1 

286706 <10 <1 0.01 <10 1.81 496 <1 0.05 129 350 8 1.40 <2 4 1 
286707 <10 <1 0.32 <10 0.13 262 1 0.05 <1 110 4 0.02 <2 3 1 
286708 <10 <1 0.23 10 0.07 197 1 0.05 <1 30 3 0.01 <2 3 3 
286709 10 1 0.01 <10 4.89 485 <1 0.01 262 110 3 0.25 2 2 <1 
286710 <10 <1 0.02 <10 12.75 1075 <1 0.01 981 40 4 0.02 <2 7 1 

286711 <10 <1 0.02 <10 1.38 471 <1 0.03 30 200 2 0.38 <2 3 3 
286712 <10 1 0.22 10 0.51 194 96 0.08 40 910 8 1.87 <2 3 17 
286713 <10 1 0.01 <10 5.38 259 1 <0.01 639 140 4 1.15 3 3 <1 
286714 10 2 0.44 <10 0.86 425 3 0.37 166 1460 24 5.38 <2 17 198 
286715 10 1 0.07 <10 2.31 543 <1 0.02 72 500 4 1.25 <2 3 4 

287950 <10 <1 0.02 <10 0.01 20 7 0.01 6 20 2 1.56 <2 <1 <1 
287951 <10 <1 0.09 <10 0.99 343 <1 0.03 49 280 2 1.39 <2 3 3 
287952 <10 <1 0.03 <10 11.20 1055 <1 0.01 991 90 14 0.06 2 10 2 
287953 10 <1 0.02 <10 3.32 606 <1 0.01 238 140 3 0.01 <2 2 5 
287954 <10 <1 0.03 <10 1.34 853 <1 0.02 57 340 4 0.11 <2 3 7 

287955 <10 <1 0.01 <10 11.35 842 <1 0.01 728 60 3 0.04 2 10 <1 
287956 <10 <1 0.13 10 0.50 248 5 0.11 10 1610 9 0.55 <2 4 17 
287957 <10 1 0.01 <10 1.52 768 <1 0.02 28 430 <2 0.07 <2 3 8 
287958 <10 <1 0.01 <10 6.35 259 1 0.01 691 140 4 1.25 3 5 1 
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CERTIFICAT D'ANALYSE 	V007097028 

Méthode 
élément 
unft6s 

Description échantillon 	LD, 

ME-ICP41 

Ti 

°k 

0.01 

ME-ICP41 

TI 

ppm 

10 

ME-ICP41 

U 

ppm 

10 

ME-ICP41 

V 

ppm 
1 

ME-ICP41 

W 

ppm 
10 

ME-ICP41 

Zn 

ppm 

2 

Cu-AA46 

Cu 
°/, 

0.01 

286701 0.03 <10 <10 23 <10 11 

286702 0.12 <10 <10 2 <10 68 

286703 0.01 <10 <10 9 <10 <2 

286704 0.36 <10 <10 98 <10 52 

286705 0.01 <10 <10 4 <10 2 

286706 0.14 <10 <10 78 <10 98 

286707 0.11 <10 <10 4 <10 33 

286708 0.09 <10 <10 3 <10 56 

286709 0.14 <10 <10 88 <10 54 

286710 0.02 <10 <10 24 <10 34 

286711 0.27 <10 <10 63 <10 59 

286712 0.26 <10 <10 36 <10 68 1.71 

286713 0.02 <10 <10 116 <10 41 

286714 0.34 <10 10 280 <10 1810 

286715 028 <10 <10 69 <10 114 

287950 <0.01 <10 <10 4 <10 7 

287951 0.24 <10 <10 49 <10 44 

287952 0.03 <10 <10 70 <10 30 

287953 0.16 <10 <10 62 <10 64 

287954 0.34 <10 <10 91 <10 129 

287955 0.02 <10 <10 53 <10 35 

287956 0.31 <10 <10 50 <10 28 

287957 0.43 <10 <10 107 <10 62 

287958 0.02 <10 <10 116 <10 42 
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