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SOMMAIRE

IOS Services Géoscientifiques Inc. a été mandaté par NQ
Exploration Inc. afin d’exécuter une campagne d’exploration
miniére de type « clef en main » sur leur propriété Conviac,
centrée sur le lac Conviac, & la Baie James, dans le moyen
nord québécois. Les roches de la propriété consistent en des
unités métasédimentaires migmatisés du groupe de Laguiche.

Deux équipes, composées d’un géologue et d’un assistant
ont exécuté des traverses a pieds sur le territoire. L’accés
au territoire était héliporté. Au cours de la campagne, 54
échantillons de roche en surface ont été récoltés.

Les travaux de 1’été ont permis de faire ressortir la présence
d’une nouvelle lithologie non rapportée sur la propriété, soit
une bande d’'amphibolite. A cette bande d’amphibolite sont
associées quelques valeurs métalliques significatives (1190
ppm de Cu, 1150 ppm de Cu, 1.2 ppm d’Ag). La poursuite des
travaux doit étre centrée sur cette bande d’amphibolite et
nécessitera un levé de géophysique de surface, couplé d’une
campagne de cartographie de détails de la bande.
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INTRODUCTION

NQ Exploration Inc. a requis les services d’'IOS Services
Géoscientifiques pour effectuer une campagne d’'exploration et
d’échantillonnage sur leur propriété Conviac, située dans le
secteur de la Baie-James, au sud de la riviére La Grande -
(figure 1).

\

Le présent rapport fait état de la campagne
d’exploration et d'échantillonnage, des résultats 4’ analyse
et du contrbdle de la qualité, de 1l'’interprétation des
résultats et des recommandations.

Les travaux sur le terrain se sont déroulés le 26
juillet ainsi que du 6 au 19 aolit 2008. Un total de 54
échantillons de roches a été prélevé et analysé par
spectrométrie d'absorption atomique au plasma (ICP-AES) suite
a une digestion partielle & 1’Aqua Regia (méthode ME-ICP41).
L’or a été analysé par pyroanalyse avec une finition par
spectrométrie d’absorption atomique (méthode Au-AA23).

Les travaux ont été exécutés sous la supervision
d’Alexandre Aubin, ingénieur junior avec spécialisation‘en
géologie.

TERMES DE REFERENCE

NQ Exploration Inc. a mandaté IOS Services
Géoscientifiques Inc. pour la réalisation d’un programme
d'exploration clef en main sur son projet Conviac. Selon
l’entente, IOS avait la responsabilité de s'occuper de la
gestion des travaux, comprenant tous les aspects techniques,
administratifs, 'scientifiques, financiers et logistiques. Ce
mandat consistait & : 1) 1’hébergement du personnel; 2) le
transport du personnel et du matériel; 3) la planification et
1'exécution des travaux d’echantlllonnage et de cartographie;
4) la préparation et l'envoi des échantillons au laboratoire;
5) l'interprétation des résultats et 6) la confection d’un
rapport final. Le rapport sera émis selon les normes édictées
par le Ministére des Ressources Naturelles en regard de la
remise des travaux statutaires.

I0S Services Géoscientifiques inc.
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DESCRIPTION DE LA PROPRIETE
Localisation et accés

La propriété se situe sur le territoire de la Baie James
(figure 1), & environ 120 kilométres au nord-est de Nemiscau,
centrée sur le Lac Conviac. Une ligne de transport d’'énergie
d’Hydro-Québec orientée nord-sud passe dans le secteur
centre-ouest de la propriété. Cette ligne est accompagnée par
une route de gravier. Les portions de la propriété éloignés
de cette route requiers un support héliporté. L’'état de cette
route est acceptable et pourrait permettre un accés routier
advenant des travaux plus importants.

Les travaux d’exploration ont é&té opérés a partir d’un
campement (Natel) d’exploration miniére aménagé sous la
responsabilité d’'IOS Services Géoscientifiques Inc.

Climat et physiographie
Le climat de la Baie-James est de type continental

froid. Les conditions météorologiques évoluent trés
rapidement et sont sujettes .au changement en seulement

" quelques heures. Ces conditions climatiques changeantes

rendent difficiles les prévisions, méme quotidiennes. Ce
paramétre est & prendre particuliérement en considération,
lors de la planification des travaux, surtout pour les
projets a accés aérien.

La physiographie de la propriété se caractérise par un
bassin hydrographique trés bien développé, composé d’une
abondance de lacs et de ruisseaux. Le relief est irrégulier,
alternant des secteurs adoucis et accidentés.

Les conditions d’'affleurement sont diverses, certains
secteurs montrant une abondance de surfaces affleurantes et
d’autres secteurs ne comptent que quelques affleurements
isolés.

Droits miniers

La propriété Conviac fait partie d’une entente au cours
de laquelle les droits de 18 propriétés ont été acquis de
Everton Resources Inc. par NQ Exploration Inc. La propriété
Conviac consiste en 441 cellules désignées sur cartes (CDC),
localisées sur les feuillets SNRC 33B/06 et 33B/07 (carte 1)
et couvrant une superficie de 230,6 km®’. Ces cellules sont
réparties en un seul bloc contigu, dont le périmétre est
irrégulier et délimité par les latitudes 52°20'00"N et

52°26'30"N et longitudes 74°40'00"0 et 75°5'30"0.

|0S Services Géoscientifiques inc.
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La propriété se localise sur des terres de catégories
ITII selon la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois. Il s’agit de terres publiques libres de toute
restriction en regard de l’exploration miniére, outre celles
habituellement prévues par les clauses sur 1l'environnement,
stipulées dans l'Entente de la Baie de James et de la Paix
des Braves.

TRAVAUX ANTERIEURS

Les travaux de cartographie les plus récents dans le
secteur, ont été effectués pour le compte du Gouvernement du
Québec, par Simard et Gosselin & 1’été 1997 (Simard et
Gosselin, 1999), qui ont couvert, 3 une échelle 1:250 000
1’équivalent de 12 feuillets SNRC (33B06, 33B07, 33B08,
33B09, 33B10, 33B1ll, 33B1l2, 33B13, 33B14, 33B15, 33Bl6 et la
moitié nord du 33B05). Les travaux de terrain de Moukhsil et
Doucet au cours de 1’/été 1998 sur le feuillet SNRC 33B03
(Moukhsil et Doucet, 1999), a 1l’échelle 1:50 000 ainsi que
ceux de Labbé et Grant a 1’été 1997 qui ont couvert le
feuillet 33B04 et la moitié sud du feuillet 33B05 (Labbé et
Grant, 1998), complétent la cartographie du feuillet SNRC
33B. Il existe plusieurs travaux de reconnaissance géologique
historique a différentes échelles pour le compte de la
Commission Géologique du Canada et du Gouvernement du Québec,
Low (1897), Shaw (1942), Eade (1966), Eakins et al. (1968) et
Franconi (1978). Plusieurs ouvrages de synthéses existent,
tel les travaux de Sawyer (1998).

Concernant les travaux d’inventaires régionaux, la SDBJ
(Société de développement de la Baie-James) a couvert
1l’ensemble du secteur avec une campagne d’'échantillonnage de
lacs dans les années’ 70 (Gleeson, 1976; Cannuli, 1975).
Seulement 8 analytes, déterminés par absorption atomique ou
colorimétrie, ont été déterminés. Les échantillons de cette
campagne d’'échantillonnage ont été réanalysés une premiére
fois par le Ministére des Ressources naturelles du Québec
(Beaumier et Kirouac, 1995) par SEAP (spectrométrie a
émission au plasma) et INAA (activation neutronique) au
Centre de Recherche minérale du Québec (CRM). La SDBJ a
refait une campagne d’'échantillonnage de sédiments lacustres
en 1986 (Martin et Cannuli) dans ce secteur.

La région est couverte par le levé aéromagnétique
national de la Commission Géologique du Canada & une
élévation de 300 m avec un espacement de 800 m entre les
lignes. Elle a aussi été couverte par un levé de
spectrométrie aéroporté ainsi qu'un levé élétromagnétique de
trés basse fréquence (Airborne VLF) pour le compte de la

I0S Services Géoscientifiques inc.
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SDBJ.

Trés peu de travaux d’exploration miniére ont été
répertoriés a l’intérieur des limites de la propriété sous
étude.

Au cours de 1’'été 2008, un levé aéromagnétique a été
exécuté pour le compte de NQ Exploration, précédant la
campagne de prospection a sujet dans cet ouvrage.

Everton Resources Inc., ancien détenteur des titres
miniers, a procédé a des campagnes d’échantillonnage de
roches de surface et de mort-terrain réparties au cours des
étés 2005 a 2007. A ces campagnes s’ajoutent une campagne
d’échantillonnage de sédiments lacustres, exécutée par IO0S

"Services Géoscientifiques Inc. (Fournier, 2008).

CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL

La carte de compilation des données géoscientifiques de
la région du Lac Litchteneger (feuillet SNRC 33B) trace le
portrait du contexte géologique régional & 1l’échelle 1:250
000. La cartographie géologique pour le secteur a é&té établie
par Simard et Gosselin (1999).

Les unités lithologiques du secteur sont principalement
d’&dge Archéen, faisant partie de la Sous-province de la
Grande, dans la Province du Supérieur. La géologie de 1la
propriété est dominée par les paragneiss migmatisés du
Complexe de Laguiche. Ces unités sont en contact avec des
masses intrusives de composition granitique. L’ensemble des
unités archéennes de 1la région est recoupé par une série de
dykes protérozoiques, assignés principalement a 1’ essalm de
dyke de Mistassini. :

Métallogénie

La région de la Baie James est actuellement reconnue
pour ces trois principaux dépdts et gites auriféres, soit le
gisement Roberto, le gisement d’Eau Claire et la Mine
Eastmain.

Le gisement Roberto est le plus important;dépdt aurifére
de la région, avec plus de 3 millions d’onces d’or .en
ressources (Goldcorp Inc., 2008). Sa découverte a donné lieu
a une importante vague d'exploratlon miniére dans la région &
compter de 2005. Le gisement est actuellement développé par
Goldcorp Inc. et est contenu au sein de la Ceinture de la
Basse) Eastmain. La lithologie encaissante consiste en des

10S Services Géoscientifiques inc.
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roches sédimentaires du Groupe d’'Eastmain, prés du contact
entre les sous-provinces de La Grande et Opinaca. La
minéralisation aurifére de la Zone Roberto est considérée
comme un remplacement hydrothermal (Bandyayera et Fliszar,
2007) .

Le gisement d’Eau Claire est détenu par Eastmain
Resources et contient 990 000 onces d’or en ressources
(Eastmain Resources Inc., 2006). Il est situé dans la
Ceinture de la Moyenne Eastmain. Sa minéralisation aurifére
est associée A des veines a quartz-tourmaline-calcite
encaissées par des volcanites mafiques (Cadieux, 2000).

La mine Eastmain, détenue actuellement par Campbell
Resources Inc., a produit 256000 onces d’or. Elle se localise
dans la Ceinture de la Haute Eastmain, Sa minéralisation
aurifére consiste en une silicification stratiforme
spatialement associée & des unités volcaniques ultramafiques
intercalées avec des lentilles felsiques, 1’ensemble étant
encaissé au sein d’une bande de volcanites mafiques (Eastmain
Resources Inc., 2006).

Aucun indice n’a jusqu’a ce jour été répertorié au sein
des limites de la propriété Conviac.
METHODE DE TRAVAIL
Planification

La planification des travaux de terrain a été exécutée

 par Alexandre Aubin (ingénieur junior en géologie) avec la

participation d’Agnés Samper (bacheliére en sciences de la
terre) et Joanie Béland (étudiante en géologie, UQAC). La
planification des travaux consiste en 1’établissement d’'une
série de cibles prioritaires pour 1l’exploration en fonction
de l’accés au territoire. Ces cibles sont établies a partir
des outils suivants : les résultats des campagnes antérieures
d’échantillonnage de roches, mort-terrain et sédiments
lacustres ainsi que la compilation des données
géoscientifiques disponibles.

Un survol héliporté a été effectué en début de campagne
sur la propriété afin de cibler les secteurs affleurants et
non-affleurants, pour orienter la planification des
traverses.

Les traverses quotidiennes sont planifiées chaque soir
pour le lendemain, en fonction du territoire couvert dans la
journée, des lithologies observées et de la bonne couverture

I0S Services Géoscientifiques inc.
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des cibles établies.

Exécution des travaux

Les travaux de terrain se sont échelonnés du 7 au 17
aolit 2008, avec une journée additionnelle le 26 juillet 2008.
Une heure de vol d’'hélicoptére a été consacrée au survol de
la propriété le 6 aofit. Les journées du 12 et du 16 aolit ont
été annulées en raison des mauvaises conditions ;
météorologiques. L’équipe de .géologie était hébergée au
campement d’exploration miniére Natel sous la responsabilité
d’'I0S et installée en bordure sud de la Riviére Eastmain, aux
abords de la route de gravier qui sillonne la ligne de haute-
tension d’Hydro-Québec. Le campement est accessible par la
route via le Poste Albanel, au km 258 de la Route du Nord,
Baie-James. La journée du 26 juillet a servi a tester 1l’'accés
par VIT de la propriété via la route de gravier sillonnant
sous la ligne de haute-tension, ainsi qu’'a initier
l’exploration sur le territoire.

7 L’équipe d’IOS ayant participé a la campagne de terrain
de 1'été 2008 se compose d’Alexandre Aubin (ingénieur junior
‘en géologie), Joanie Béland (étudiante-finissante en
géologie, UQAC), Jordi Turcotte (étudiant-finissant en
géologie, UQAM) et Véronique Bélanger . (étudiante-finissante
en géologie, UQAC). Guillem Cervelle (stagiaire pour NQ
Exploration Inc.) et Agnes Samper (Ph. D. en sciences de la
terre) ont participé a la journee du 26 juillet (voir rapport
journaliers en annexe 1). Les équipes sur le terrain se
composaient de 2 membres, un géologue et un assistant. Les
traverses se font & pieds, & partir d’un accés au territoire
héliporté. Les traverses quotidiennes de chacune des équipes
ont été enregistrées dans leur GPS.

Au cours de la campagne d’été 2008, 581 affleurements
ont été visités (annexe 2, table 1) et 54 échantillons ont
été récoltés (annexe 2, table 2). Les descriptions de terrain
des affleurements visités sont archivées sous forme de :
géofiches, dont le systéme de codification correspond a celui
utilisé par le ministére. L’utilisation de géofiches permet
de systématiser la description des affleurements.

Les données de terrain étaient comptabilisées
quotidiennement dans une base de données informatique.

Le 20 aofit 2008, Daniel Bernard et David Grondin de NQ .
Exploration Inc. ont effectué une visite sur la propriété.

I0S Services Géoscientifiques inc.
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Protocole d4’échantillonnage

Le protocole de collecte d’échantillons de surface était
le suivant

e Deux échantillons furent collectés sur chagque site, pour
fins d’'analyse et de référence; ;

¢ Le carnet d’'échantillonnage comprenait: le numéro
d’'affleurement correspondant, les coordonnées de
positionnement, une description sommaire de la
lithologie et de la minéralisation;

e Un coupon avec numéro d’identification était incorporé
avec l’échantillon pour 1l’analyse et un coupon avec
numéro d’identification et de description sommaire était
incorporé avec 1l’échantillon de référence;

¢ ILe numéro d’identification était indiqué sur chacun des
. sacs avec une spécification pour 1l’échantillon de
référence;

e ILe site d’échantillonnage était identifié sur, le terrain
a 1l’aide de rubans colorés, un ruban était accroché en
hauteur a prox1m1te du site afin de faciliter
1’identification & distance et un autre ruban était
déposé directement sur le site d’échantillonnage.

PROTOCOLE D’ANALYSE

Le laboratoire choisi pour 1l’analyse des échantillons de
surface est ALS Chemex, aux installations de Val-d’'Or. Les
échantillons y sont acheminés par transport sur route via le
bureau d’'I0S Services Géoscientifiques Inc, basé a
Chicoutimi. Deux méthodes d’analyses ont été utilisées. Une
batterie de 35 analytes a été obtenue, grdce a un dosage par
spectrométrie d'absorption atomique au plasma (ICP-AES) suite
4 une digestion partielle & 1’Aqua Regia (méthode ME-ICP41)
(annexe 3, table 1). L’or a été analysé par pyroanalyse avec
une finition par spectrométrie 4’absorption atomique (méthode
Au-AA23) (annexe 3, table 1). Les certificats d’analyses
d’ALS Chemex sont fournis en annexe 5.

Contrdle de la qualité anaiytique

Le contrdle de la qualité des analyses est un processus

-complexe devant étre adapté aux différents prOJets Dans le

cadre d'une campagne d'évaluation de propriété n' 1mp11quant
que des échantillons de surface, l'accent doit étre mis sur
la robustesse aux erreurs (mélange d'échantillons, etc.)
ainsi que sur l'absence de contamination. Il n'a pas été jugé
pertinent de contrdler la prec151on et la justesse des

)
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analyses dans le détail.

Les procédures de contrdle de la qualité suivantes ont
été introduites par IOS

» Aucun matériel de référence certifié ou interne n'a été
inséré dans la présente séquence. Aucun échantillon n'a
été aliquoté.

» Un total de 6 échantillons de quartz pur a été inséré
parmi la séquence d'échantillons analysée, soit 10% de
la population (annexe 4, table 1). Ce quartz provient de
la veine de quartz de haute pureté du lac Bouchette,
nettoyée a la brosse et a l'acide oxalique en
laboratoire. Plus de mille analyses de ce matériel sont
disponibles selon divers protocoles analytiques, lequel
est certifié stérile et ayant des teneurs en or et
argent sous les limites de détection habituelle.
L'insertion de ce matériel permet de détecter les
problémes de contamination & la salle de préparation, la
contamination par le recyclage des creusets, l'effet
mémoire sur le spectrométre d'émission atomique au.
plasma, ainsi que les problémes de numérotation des
échantillons. Aucun probléme de contamination ni
d'inversion de numéro d'échantillon n'a été détecté.

Les procédures de contrdle de la qualité suivantes ont
été indiquées par le laboratoire ALS Chemex

~

» Le laboratoire a introduit, pour chaque lot
d’échantillons, des analyses de solution vierge
("blanks") ainsi que des matériaux de référence
certifiés (table 2, annexe 4). Sept (7) matériaux de
référence différents (Blank, G2000, GBM999-5, OREAS-45P,
GBM3961c, CDN-GS-2C et CDN-CM-3) ont été utilisés et
analysés par ALS Chemex avec différents procédés (ME-
ICP41 et Au-AA23). Aucun probléme majeur n’a été
détecté. '

» Le laboratoire a produit une seule (1) réplique pour les
analyses ME-ICP41, laquelle représente une mise en
solution distincte et deux (2) répliques pour les
pyroanalyses Au-AA23. On remarque que les résultats sont
relativement stables. Les résultats d’analyse pour les
échantillons ainsi que pour les répliques sont présentés

~

34 la table 3 de l’'annexe 4).
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GEOLOGIE LOCALE

Cette section accompagne la carte 2, présentant en plan
la géologie de la propriété Conviac. La confection de la
carte géologique .est basée principalement sur la compilation
des observations de 1’'été 2008 faites par 1’'équipe d4’'IOS,
aidée par la carte du levé aéromagnétique fournie par NQ
Exploration Inc. (figure 4). '

La propriété est dominée par une séquence d’unités
foliées et plissées alternant des granitoides, gneiss
granitiques, gneiss mafiques (& amphibole et/ou a biotite) et
paragneiss. Certains secteurs se caractérisent par des
lithologies montrant une plus forte abondance en grenat. On
retrouve dans le secteur ouest de la propriété, une bande
plissée d’'amphibolite.

Sur la carte géologique de 1’'été 2008, les gneiss
mafiques, gneiss granitiques, granitoides, paragneiss sont

- regroupés sous la lithologie gneiss granitiques. Ce

regroupement découle du fait que l’on s’attend dans un
secteur dont l‘’unité principale constitue les gneiss
granitiques & voir une .alternance d’affleurements dominés par
les phases mineures qui consistent aux niveaux mafiques et
granitiques. Certains secteurs demeurent toutefois dominés
par des niveaux mafiques et sont discriminés sur la carte
comme gneiss mafiques.

Granitoide

Le granitoide.consiste en des masses granitiques de
compositions diverses, montrant une phase minéralogique
mafique peu abondante, composée d’amphlbole et/ou biotite. La
texture des gran1t01des alterne de foliée a massive, avec un
grain de taille fin a gross1er On retrouve plusieurs
lambeaux mafiques encaissés au sein des masses granlthues

Gneiss granitique

Les gneiss granitiques sont des roches grisdtres a
blanchitres, de gralns fins & grossiers montrent une
alternance plus ou moins réguliére de bandes granlthues et
de bandes mafiques, dont les phases mafiques sont a biotite
et/ou a amphibole. Les gneiss granitiques sont retrouvés sur
1l’ensemble de la propriété.
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Gneiss mafique

Les gneiss mafiques montrent une alternance de bandes de
composition granitique et de bandes de composition mafique.
Toutefois, cette unité est discriminée sur la carte lorsque
l’ensemble est dominé par les niveaux mafiques par rapport
aux niveaux granitiques Les bandes mafiques montrent une
minéralogie a biotite et/ou amphibole et/ou grenat et
feldspath.

Paragneiss

Les paragnelss montrent une alternance plus ou moins
réguliére de niveaux & biotite et feldspath et de niveaux a
quartz et feldspath. Cette unité montre généralement une
foliation bien développée qui suit la gneissosité
(orientation des niveaux) .

Amphibolite

L’amphibolite est concentrée en une bande plissée située
dans le secteur centre-ouest. Cette unité montre une couleur
vert foncé, dont la minéralogie est essentiellement composée
d’amphiboles & grains fins. Il est a noter que l'on retrouve
en affleurement, des formes semi-circulaires de taille
centimétrique en relief positif, de teinte bleutée.
L’abondance de ces formes est variable d’un niveau a l’autre
(figure 2) et elles pourraient correspondre a des
porphyroblastes de cordiérite.

Les principales textures observées en affleurement
consistent en une foliation bien développée et des horizons
coussinés en alternance avec des horizons laminés.

IOS Services Géoscientifiques inc.
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du Ministére, d’autres lambeaux basaltiques encaissés au sein
du Groupe de LaGuiche sont retrouvés régionalement. Une
caractéristique minéralogique retenant 1l’attention consiste
en la présence de possible porphyroblastes de cordiérite dans
ces unités amphibolitiques. Selon plusieurs éléments de
littérature, la cordiérite est considérée comme une signature
d’altération hydrothermale en environnement volcanique
affectée par le métamorphisme (Thompson et Thompson, 1996).

Dans un premier temps, l’étude en lame mince de ces
porphyroblastes permettrait de certifier leur nature
minéralogique, a savoir s’il s’agit bien de cordiérite. Par
la suite, une altération pénétrative en cordiérite, la
présence de nombreuses zones minéralisées en surface,
l’accessibilité de la bande d’amphibolite par voie terrestre
justifient de futurs travaux d’exploration dans le secteur.
Une cartographie systématique de la bande pour déterminer la
distribution des faciés est recommandée. Des analyses
lithogéochimiques et de la pétrographie permettraient de
mieux comprendre la distribution de l’altération ainsi que
d’évaluer le potentiel métallifére de la bande d’amphibolite.
A la cartographie doit é&tre couplée une couverture
systématique du secteur avec un appareil de géophysique de
surface style « beepmat », afin d’identifier de nouvelles
zones minéralisées et éventuellement un levé
électromagnétique au sol de type max-min.
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ANNEXE 2
DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS ET DES ECHANTILLONS

Table 1: Description des affleurements
Table 2: Description des échantillons
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.
EST Nad | NORD Nad LITHOLOGIE 1 LITHOLOGIE 2 LITHOLOGIE 3
AFFLEUREMENT 27 27 DIMENSION Lithologie % Texture Minéralogie Lithologie % Texture Minéralogie | Lithologie % Texture Minéralogie
69201001 517464 5807796 3 M8 100 FOG AM BO
69201002 519044 5807578 3 1B 100 MA GM 80O
69201003 519069 5806921 2 M1 100 FOG BO
69201003-1 519016 5806854 Q M1 100 FOG BO
69201004 519020 5806831 3 11B 100 MA GG
69201004-1 519055 5806812 Q 1B 100 MA GG
69201005 519113 5806729 1 11B 100 GM MA
69201008 519121 5806697 3 M6 100 FOG j=le]
69201007 519176 5806337 5 M6 100 G AM
69201007-1 519155 5806330 0 M6 100 G AM
69201007-2 519157 5806289 ] M6 100 G AM
69201007-3 518974 | 5808291 o] M8 100 G AM
692010074 518839 5806247 0 MB 100 G AM
69201007-5 518778 5806231 0 M6 100 G AM
69201007-6 518593 5806174 Q M6 100 G AM
69201007-7 518492 5806120 Q M6 100 G AM
69201007-8 518430 5806062 0 Me 100 G AM
£9201007-9 518340 5806008 0 M6 100 G AM
69201007-10 518282 5806015 0 M6 100 G AM
69201007-11 518091 5805859 0 M6 100 G AM
69201007-12 517955 5805819 0 M6 100 G AM
69201007-13 517797 5805734 0 M6 100 G AM
68201007-14 517703 5805728 0 M6 100 G AM
69201008 519150 5806170 5 11B S0 MA GM M6 10 FOG AM
69201009 515617 5808145 4 1B 100 MA GM BO
69201009-1 515707 5808105 0 1B 100 MA GM - BO
69201009-2 515788 5808099 0 11B 100 MA GM BO B
69201009-3 515618 5808203 0 1B 100 MA GM 80O
69201009-4 515681 5808217 0 1B 100 MA GM 80
69201009-5 515747 5808231 0 1B 100 MA GM B8O
69201009-8 515812 5808273 0 1B 100 MA GM BO
69201008-7 515897 5808276 0 1B 100 MA GM BO
69201009-8 515854 5808282 0 118 100 MA GM BO
69201010 515852 5808348 4 1B 100 FO BO
69201010-1 515839 5808464 4] 118 100 FO BO
£9201010-2 515719 5808307 Q 118 100 FO BO
69201010-3 515591 5808267 [¢] 118 100 FO BO
69201010-4 515519 5808200 4] 11B 100 FO BO
692010105 ~ 515495 5808167 0 1B 100 FO BO
69201010-8 515332 5808081 0 11B 100 FO BO
69201010-7 515245 5808049 4] 11B 100 FO B8O
69201010-8 515083 5807993 0 1B 100 FO BO
69201010-9 515041 5807983 [¢] 1B 100 FO BO
69201010-10 515009 5808028 0 118 100 FO BO
69201010-11 514936 5807953 0 1B 100 FO BO
69201010-12 514899 5807959 0 1B 100 FO BQ
69201010-13 514871 5807977 0 1B 100 FO BO
69201011 514761 5807838 3 118 100 MA GM BO GR
69201012 514467 | 5807722 3 M6 100 FOG BO
69201012-1 514389 5807685 0 M6 100 FOG BO
69201012-2 514314 5807643 0 M8 100 FOG BO
69201013 514291 5807609 3 11B 100 MA GM BO
69201013-1 514142 5807571 0 11B 100 MA GM BO
69201013-2 513942 5807459 0 1B 100 MA GM BO
69201013-3 513850 5807388 (4] 1B 100 MA GM BO
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.

AFFLEUREMENT STRUCTURE 1 STRUCTURE 2

Structure | Direction Pendag Structure | Direction Pendage
69201001 FO 75 40 Traces de py (69290601).
69201002
69201003 FO 238 80
69201003-1
69201004
69201004-1
69201005
69201006 FO 250 70
69201007 FO 256 80
69201007-1
69201007-2
69201007-3
£69201007-4
69201007-5
69201007-6
69201007-7
69201007-8
69201007-9
69201007-10
69201007-11
69201007-12
69201007-13
689201007-14
69201008
69201009 W 60 85 Corridors discontinus foliés.
69201009-1
69201009-2
69201009-3
69201009-4
69201009-5
69201009-6
69201009-7
69201009-8
69201010 FO 52 50 Plusieurs affleurements de méme lithologie.
69201010-1
69201010-2
69201010-3
69201010-4
69201010-5
69201010-6
69201010-7
69201010-8
£69201010-9
69201010-10
69201010-11
69201010-12
69201010-13
69201011
69201012 FO 58 85 Alternance niveau granitiques & BO+Fsp.
69201012-1
69201012-2
69201013
€9201013-1
69201013-2
69201013-3

REMARQUES
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.
EST Nad | NORD Nad LITHOLOGIE 1 LITHOLOGIE 2 LITHOLOGIE 3
AFFLEUREMENT 27 27 DIMENSION Lithologi: % Texture Minéralogie Lithologie % Texture Minéralogie | Lithologie % Texture Minéralogie

69201014 514265 | 5807617 4 Me 100 FOG BO

69201014-1 514099 5807602 0 M& 100 FOG BO

69201014-2 514056 5807557 0 M6 100 FOG BO

69201014-3 514014 | 5807481 4] M6 100 FOG BO

692010144 513799 5807457 0 M6 100 FOG BO

69201014-5 513718 5807488 a M6 100 FOG BO

69201014-6 513662 | 5807445 Q M6 100 FOG BO

69201014-7 513548 5807526 0 M6 100 FOG BO

69201015 513488 | 5807582 3 1B 100 MA GM BO

69201016 513286 5807394 3 M6 100 FOG BQO

£9201017 513213 5807005 4 1B 100 MA GM BO

69201018 513166 | 5806878 1 1B 100 MA GF BO

69201019 513129 5806817 3 M1 100 FOG Bo

69201019-1 513246 5806837 4 M1 100 FOG Bo

69201019-2 513372 | 5806786 0 M1 100 FOG BO

69201020 513547 5806742 4 1B 100 MA GG BO

69201020-1 513555 5806818 0 118 100 MA GG BO

69201021 513499 | 5806908 3 M6 100 FOG BO

69201021-1 513538 5806959 0 MB 100 FOG BO

69201021-2 513562 5806988 0 M6 100 FOG BO

69201022 513758 5806906 2 118 100 GF MA

69201023 513787 5806863 3 118 80 MA GM BO M1 10 FO BO
69201024 513831 5806799 5 M6 100 FOG BO

69201024-1 513915 | 5806792 0 M6 100 FOG BO

69201024-2 513967 5806815 0 Me 100 FOG BO

69201024-3 514011 5806831 0 M6 100 FOG BO

69201025 514047 | 5806867 2 1B 100 MA GM

69201025-1 514147 5806904 Q 1B 100 MA GM

69201025-2 514177 | 5806896 [1] 118 100 MA GM

69201025-3 514207 | 5806900 a 118 100 MA GM

69201025-4 514245 5806903 0 1B 100 MA GM

69201026 514418 5806785 6 1B 100 MA GM BO

69201026-1 514473 5806822 Q 1B 100 MA GM BO

69201026-2 514502 5806858 4] 1B 100 MA GM BO

69201026-3 514574 | 5806876 0 11B 100 MA GM BO

69201026-4 514602 | 5806880 0 1B 100 MA GM 80

69201027 514691 5806893 1 M1 100 FOG BO

69201027-1 514727 5806913 0 M1 100 FOG BO

69201028 507058 | 5801070 4 118 80 MA GG BO M1 20 FO BO
69201028-1 507102 5801040 0 1B 80 MA GG BO M1 20 FO BO
69201029 507082 5800949 4 11B 100 MA GG

69201029-1 507075 | 5800903 0 1B 100 MA GG

69201029-2 507030 5800870 0 118 100 MA GG

69201029-3 506986 5800866 0 11B 100 MA GG

69201029-4 506983 5800801 0 11B 100 MA GG

69201029-5 506986 5800758 Q 118 100 MA GG

69201029-6 506977 5800718 1] 118 100 MA GG

69201030 506977 5800706 4 M1 100 FOG BO

69201030-1 506993 | 5800658 Q M1 100 FOG BO

69201030-2 506940 5800683 0 M1 100 FOG BO

69201030-3 506928 5800708 0 M1 100 FOG BO

69201031 506789 | 5800656 2 11B 100 MA GG

69201032 506712 5800615 2 M1 100 FOG BO

69201032-1 508652 5800614 0 M1 100 FOG BO

69201033 506504 | 5800186 4 M1 100 FOG BO
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.

3TRUCTURE 1 STRUCTURE 2
Structure | Direction Pendage | Structure | Direction | Pendage
69201014 FO 58 85
69201014-1
69201014-2
69201014-3
69201014-4
69201014-5
69201014-6
69201014-7
69201015

69201016 FO 72 80
69201017
69201018
69201019 FO 80 60
69201019-1
69201019-2
69201020

69201020-1
69201021 FO 72 70
68201021-1
69201021-2
69201022

69201023 Bandes discontinues de M1 dans 11G.
69201024 FO 74 80
69201024-1
69201024-2
69201024-3
69201025 Quelques bandes de M1(BO) discontinues.
69201025-1
698201025-2
69201025-3
69201025-4
69201026

69201026-1
69201026-2
69201026-3
69201026-4
69201027 FO 70 50
692010271
69201028 Bandes discontinues de M1 dans [1G.
69201028-1
69201029

69201029-1
69201029-2
£69201029-3
692010294
69201029-5
69201029-6
69201030 Foliation iméguliére.
69201030-1
69201030-2
69201030-3
69201031

69201032 Foliation iméguliére, plis secondaires.
692010321
69201033 Structure planaire iméguliére.

AFFLEUREMENT REMARQUES

2008-12-16 108 Services Géoscientifiques Inc. Projet 08-692; Annexe 2, Table 1; Page 4 de 22



PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.
EST Nad | NORD Nad LITHOLOGIE 1 LITHOLOGIE 2 LITHOLOGIE 3
AFFLEUREMENT 27 27 DIMENSION Lithologle % Texture Minéralogle Lithologie % Texture MInéralogie | Lithologie % Texture Minéralogie
69201034 506136 5798942 3 1B 100 MA GG
69201034-1 506061 5799986 0 1B 100 MA GG
69201034-2 506051 5800034 0 1B 100 MA GG
69201034-3 506024 5800072- 0 B 100 MA GG
69201034-4 506029 5800163 0 1B 100 MA GG
69201034-5 506056 5800202 0 1B 100 MA GG
69201034-6 506113 5800229 0 1B 100 MA GG
69201035 506046 5800272 5 M1 100 G BO
69201036 506041 5800309 3 1B 95 MA GG BC M1 5 FO BO
69201036-1 506034 5800340 0 118 95 MA GG BO M1 5 FO BO
69201036-2 505922 5800380 0 1B 95 MA GG BO M1 5 FO BO ] ’
69201036-3 505897 5800366 0 1B 95 MA GG BO M1 5 FO BO -
69201036-4 505885 5800303 0 118 95 MA GG BO M1 5 FO BO '
69201036-5 505844 5800259 0 1B 95 MA GG BO M1 5 FO BO
69201036-6 505828 5800232 0 MB 95 MA GG BO M1 5 FO BO
69201037 505639 5799987 1 1B 100 MA GG
£69201037-1 505594 5799899 o] 1B 100 MA GG
69201038 505392 5800034 3 M1 100 GFO BO
69201039 505254 5800103 0 1B 100 MA GG
69201040 505220 5800128 4] M1 100 G BO
69201041 505160 5800172 3 118 80 MA GM M1 20 FO BO
69201042 504767 5800359 4 1B 100 MA GM
69201042-1 504568 5800424 a 1B 100 MA GM
69201042-2 504594 5800449 [¢] 1B 100 MA GM
69201042-3 504578 5800514 0 118 100 MA GM
69201042-4 504502 5800488 0 118 100 MA GM
69201042-5 504443 5800451 0 11B 100 MA GM
69201043 504412 5800438 3 M1 100 FO BO
69201043-1 504385 5800423 Q M1 100 FO BO
£9201043-2 504374 5800404 0 M1 100 FO BO
69201043-3 504339 5800397 0 M1 100 FO BO
69201044 504311 5800410 4 1B 100 MA GM
69201044-1 504271 5800368 0 1B 100 MA GM
69201044-2 504207 5800390 0 118 100 MA GM
69201044-3 504303 5800228 0 11B 100 MA GM
69201045 504612 5802850 4 1B 100 MA GM BO
69201045-1 504591 5802914 0 11B 100 MA GM BO
69201045-2 504562 5802946 0 11B 100 MA GM BO
69201046 504531 5802974 4 M& 100 G BO
69201046-1 504478 5802951 D M6 100 G BO
69201046-2 504488 5802994 0 M6 100 G BO
69201046-3 504420 5803001 0 M6 100 G BO -
69201046-4 504439 5803060 0 Mg 100 G BO
69201047 504428 5803104 5 M1 90 FOG BO 1B 10
69201047-1 504494 5803152 0 M1 90 FOG BO 11B 10
69201047-2 505246 5803567 0 M1 S0 FOG BO 11B 10
69201047-3 505296 5803585 0 M1 90 FOG BO 1B 10
£9201047-4 505555 5803669 0 M1 90 FOG BO 11B 10
69201047-5 505603 | 5803698 0 M1 S0 FOG BO 118 10
69201047-6 505709 5803747 a M1 90 FOG BO 11B 10
69201047-7 505731 5803862 a M1 90 FOG BO 118 10
69201047-8 506164 5803942 Q M1 20 FOG BO 118 10
69201047-8 504603 5803185 [¢] M1 20 FOG BO 118 10
£9201047-10 504732 5803213 Y M1 90 FOG BO 18 10
69201047-11 504819 5803299 0 M1 S0 FOG BO 118 10
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS - NQ EXPLORATION INC.

TRUCTURE 1 STRUCTURE 2
Structure | Directi Pend Structure | Direction | Pendage REMARQUES
69201034 Encaisse bandes discontinues de M1(BO).

69201034-1
69201034-2
69201034-3
69201034-4
69201034-5
69201034-6
69201035 G 350 45
69201036 Structure complexe de foliation de M1.
69201036-1
69201036-2
69201036-3
69201036-4
69201036-5
69201036-6
69201037
69201037-1 §
69201038 G 5 20 Gneissossité a faible, attitude iméguliére.
69201039
69201040 Structure irréguliére.

69201041 Bandes iréguliéres M1 dans 11B.
69201042 Bandes iréguliéres M1 dans I1B.
69201042-1
69201042-2
69201042-3
£9201042-4
69201042-5
69201043
692010431
£69201043-2
69201043-3
69201044
69201044-1
692010442
69201044-3
69201045 Phase mafique peu abondante.
69201045-1
69201045-2
69201046 G 65 60 Vair géofiche.
69201046-1
69201046-2
69201046-3
69201046-4
69201047 G 50 50 Série de plusieurs affleurements.
69201047-1
69201047-2
69201047-3
69201047-4
69201047-5
69201047-6
69201047-7
69201047-8
69201047-9
69201047-10
69201047-11

AFFLEUREMENT
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.
EST Nad | NORD Nad LITHOLOGIE 1 LITHOLOGIE 2 LITHOLOGIE 3
AFFLEUREMENT 27 27 DIMENSION [ ithologie | % Texture | Minéralogie | Lithologie | % Toxture | Minéralogie | Lithologie | % Toxture_| Minéralogle
69201047-12 504879 | 5803268 0 M1 90 FOG BO 118 10
69201047-13 504912 | 5803267 0 M1 %0 FOG BO 1B 10
69201047-14 505021 | 5803366 g M1 90 FOG BO 1B 10
6920104715 505085 | 5803450 0 M1 90 FOG BO 1B 10
69201048 504574 | 5803213 3 1B %0 MA GM M1 10 FO B8O
692010481 505422 | 6803609 0 1B 90 MA GM M1 10 FO B8O
69201048-2 505468 | 5803634 0 1B 90 MA GM M1 10 FO BO
69201048-3 505538 | 5803675 0 B % MA GM M1 10 FO BO
692010484 505630 | 5803710 0 1B 90 MA GM M1 10 FO BO
662010465 505688 | 5803727 0 1B % MA GM M1 10 FO 80
592010486 505802 | 5803850 0 1B % MA GM M1 10 FO BO
69201048-7 505845 | 5803885 0 1B % MA GM M1 10 FO B8O
692010468 505875 | 5803874 0 1B % MA GM M1 10 FO BO
69201048-9 505856 | 5803857 0 ) % MA GM M1 10 FO BO
69201048-10 505974 | 5803861 0 B %0 MA GM M1 10 FO BO .
6920104811 504693 | 6803191 0 1B 90 MA GM M1 10 |.__Fo 80
59201048-12 506094 | 5803907 0 ) 80 MA GM M1 10 FO 80
6920104813 506281 | 5804026 0 118 90 MA GM M1 10 FO 80
69201046-14 506315 | 5804054 0 118 90 MA GM M1 10 FO )
69201048-15 506334 | 5804074 0 1B 90 MA GM M1 10 FO B0
6920104816 506420 | 5804185 0 118 90 MA GM M1 10 FO B8O
69201048-17 506520 | 5804204 0 1B 90 MA GM M1 10 FO B8O
69201048-18 508647 | 5804365 0 1B 80 MA GM M 10 FO BO
6920104818 504880 | 5803231 0 B 90 MA GM M1 10 Fo BO
69201048-20 504945 | 5803296 0 1B % | magwm M1 10 FO BO
6920104821 505037 | 5803368 0 18 80 MA GM M1 10 FO BO
6020104822 505094 | 5803487 0 1B 90 MA GM M1 10 FO BO
69201048-23 505155 | 5803533 0 e 90 MA GM M1 10 FO B0
6920104824 505194 | 5803536 0 ) 90 MA GM M1 10 FO BO
69201048-25 505274 | 5803568 0 1B 90 MA GM M1 10 FO BO
68201049 506993 | 6804144 4 118 70 MA GM M1 30 G BO
692010491 507274 | 5804151 0 i) 70 MA GM M1 30 G BO
69201050 507245 | 6604162 1 M1 100 G BO
68201051 507299 | 6804118 6 M6 100 c BO
69201052 506960 | 5804231 4 M1 100 FOG BO
69201053 519441 | 6810544 5 M6 100 GFO AM BO
66201053-1 519319 | 5810485 0 M6 100 GFO AM BO
59201053-2 519373 | 5810341 0 M6 100 GFO AM BO
692010533 | 519281 | 5810266 0 M6 100 GFO AM BO
69201054 518793 | 5809955 4 M1 100 GFO BO
69201056 518610 | 5809888 3 118 60 FOG M1 40 )
69201056 518494 | 5809841 3 1B 95 FO G 5 GG
69201057 | _5te275 | seoerss 3 M1 100 G BO
69201057-1 518182 | 5808717 0 M1 100 G B8O
69201057-2 518154 | 5808698 0 M1 100 G 80
69201058 518118 | 5809683 4 M5 100 GFO BO
59201059 517365 | 5809505 4 M1 100 G BO
692010591 517204 | 5809524 0 M1 100 G BO
692010592 517224 | 5809536 0 M1 100 G BO
59201059-3 517169 | 5809538 0 M1 100 G EO
69201059-4 517081 | 5809556 0 M1 100 G BO
59201060 515924 | 5810129 3 M1 78 G BO 1B 20 | Gmro FK e 2
69201061 515886 | 5809720 2 M1 100 G AM BO
£9201067-1 516787 | 5809705 0 M1 100 G AM BO
502010812 515718 | 5809723 0 M1 100 G AM BO
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.

TRUCTURE 1 STRUCTURE 2
AFFLEUREMENT Structure | Direction | Pendage | Structure | Direction | Pendage REMARQUES

69201047-12
69201047-13
69201047-14
69201047-15
69201048 Série de plusieurs affleurements.
69201048-1
69201048-2
69201048-3
69201048-4
69201048-5
69201048-6
69201048-7
69201048-8
69201048-9
69201048-10
69201048-11
69201048-12
69201048-13
69201048-14
69201048-15
69201048-16
69201048-17
69201048-18
69201048-19
69201048-20
69201048-21
69201048-22
£69201048-23
69201048-24
69201048-25
69201049
69201049-1
69201050 Gneissossité irréguliéra.
69201051
69201052 FO 75 60
69201053 G 75 70 Plis secondaires complexes de gneissossité.
69201053-1
£9201053-2
69201053-3
69201054 G 275 70
69201055 FO 85 ? G 85 50 Contact {1B-M1 concordant a foliation.
69201056 FO 70 85 Lenticule de 11G dans 1B folié.
69201057 G 70 70
69201057-1
69201057-2
69201058 G 70 70 Plis secondaires asymétriques de gneissossité.
69201059 G 90 80
69201059-1
69201059-2
69201059-3
69201059-4
69201060 G 78 70 11G déformée recoupe gneissossité.
69201061 G 78 80 Amas de Py-Cpy associés avec AM-bande.
69201081-1
69201061-2
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PROJET: CONVIAC . DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.
EST Nad | NORD Nad LITHOLOGIE 1 LITHOLOGIE 2 LITHOLOGIE 3
AFFLEUREMENT 27 27 DIMENSION Lithologie % Texture Minéralogie Lithologie % Texture Minératogie | Lithologie % Texture Minéralogie
69201061-3 515549 5809675 a M1 100 G AM BO
692010614 515239 5809556 a M1 100 G AM BO
69201062 515045 5809201 5 {1B 60 FOG AM BO M1 40
69201063 514540 5809209 4 M1 100 G BO
69201064 501117 5803838 5 M1 100 G BO
69201065 501143 5804168 5 1B 90 MA GM M1 10 ENFO SD
69201066 501153 5804245 4 M1 100 G SD BO
69201066-1 501135 5804302 [¢] M1 100 GSD BO
69201066-2 501147 5804435 Y M1 100 GSD BO
69201067 501138 5804553 4 1B 100 MA GM
69201068 501178 5804597 <] 1B 60 MA BO M1 40 G
69201068-1 501167 5804684 0 118 80 MA BO M1 40 G
69201068-2 501149 | 5804734 Q 11B 60 MA B8O M1 40 G
69201069 501165 5804800 8 M1 20 G BO M16 75 FO MA AM 111G 5 PG FK
69201069-1 501187 5804921 0 M1 20 G BO M16 75 FO MA AM [hic] 5 PG FK
69201070 501170 | 5804969 3 M1 100 G BO
69201070-1 501186 5805049 Q M1 100 G BO
69201070-2 501227 5805165 0 M1 100 G BO
69201070-3 501205 5805176 (4] M1 100 G BO
69201071 501138 | 5805233 4 M16 80 MA FO AM V1?2 20 MA QZ BO
69201071-1 501126 | 5805248 0 M16 80 MA FO AM v1? 20 MA Qz BO
69201071-2 501077 5805243 Q M16 80 MA FO AM v1? 20 MA QZ BO
69201071-3 500899 | 5805334 4] M16 80 MA FO AM V1?2 20 MA QZ BO
69201072 500772 5805334 3 M1 100 FOG BO
69201073 500742 5805311 6 M16 100 MA FO AM
69201073-1 500710 5805307 0 M16 100 MA FO AM
69201073-2 500628 5805409 0 M16 100 MA FO AM
69201073-3 500596 5805453 0 M16 100 MA FO AM e e
692010734 500596 5805483 0 M16 100 MA FO AM
69201074 501404 5805533 4 M16 100 MA FO AM
69201075 501443 5805536 1 1B 100 GM MA
69201076 501552 5805570 4 M1 100 FOG BO
69201077 501595 5805583 4 M16 100 | MA AM
69201077-1 501633 5805726 0 M16 100 MA AM
69201077-2 501785 5805847 0 M16 100 MA AM
69201077-3 501838 5805893 4] M16 100 MA AM
69201077-4 501936 5805906 0 M16 100 MA AM
69201078 501607 5805621 5 1B 100 MA GF
69201079 501967 5805923 3 11B 100 MA GM
69201080 501988 5805975 4 M1 100 G BO
69201081 502053 5805957 2 M16 100 MA AM
69201082 502134 5805991 5 1B 80 MA M16 40 FO
69201083 502083 5806032 2 M1 100 FO BO
69201083-1 502140 5806058 0 M1 100 FO BO
69201084 502219 5806025 5 M16 90 FO 116 10 MA PG
69201084-1 502263 5806040 0 M16 90 FO 116 10 MA PG
69201084-2 502387 | 5806109 Q M16 g0 FO 11G 10 MA PG
69201084-3 502530 5806153 [¢] M16 g0 FO 11G 10 MA PG
69201084-4 502563 5806176 Q M16 90 FO 116G 10 MA PG
69201084-5 502596 5806191 a M16 80 FO 11G 10 MA PG
69201084-6 502649 5806209 Q M16 80 FO 11G 10 MA PG
69201085 502329 5806066 4] 118 100 MA
69201085-1 502493 5806151 a 11B 100 MA
69201085-2 502773 5806209 0 1B 100 MA
69201087 502922 5806321 4 1B 70 MA GR M1 30 FO BO
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.

STRUCTURE 1 STRUCTURE 2
AFFLEUREMENT Structure | Direction | Pendage | Structure | Direction | Pendage REMARQUES

69201061-3
69201061-4
69201062
69201063

65 80 Minéralisation en Py dissiminée.
74 80 Traces de Py dissiminée.
69201064 S0 80

}ﬁ

69201065 Bandes discontinues de M1 issées dans 11B.
69201066 G 90 80 Foliation d'orientation de 040 & 090.

69201066-1
69201066-2
69201067
69201068 G 80 S0 Séquence [1B/M1.
69201068-1
69201068-2
69201069 G 290 50 FO 290 50 Vair géofiche.
69201089-1
69201070 G 100 80 Plis asymétriques. secondaires iréguliers de la foliation.
69201070-1
69201070-2
69201070-3
69201071 |Minéralisation en lamines de sulfures associés au V1.
69201071-1
69201071-2
69201071-3
69201072 FO 70 70
69201073 FO 92 80
£9201073-1
69201073-2
69201073-3
692010734
69201074 Foliation irréguliére.
69201075
69201076 G 332 30
69201077 Injection de 11G-dykes décimétriques, trajectoire irréguliere.
69201077-1
69201077-2
69201077-3
69201077-4
69201078
69201079
69201080 Organisation iméguliére, difficilement mesurable.
69201081
69201082 M16 foliation irréguliére, plis locaux.
69201083
69201083-1
69201084 FO 30 60
69201084-1
69201084-2
69201084-3
69201084-4
69201084-5
6920108468
69201085
69201085-1
69201085-2
69201087 FO 70 80 Contact lambeaux {transpos€) dans foliation.

(o} [} []
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.
EST Nad | NORD Nad LITHOLOGIE 1 LITHOLOGIE 2 LITHOLOGIE 3
AFFLEUREMENT 27 27 DIMENSION Lithologie % Texture Minéralogie Lithologie % Texture Minéralogie | Lithologie % Texture Minéralogie
69201087-1 502911 5806396 Q 118 70 MA GR M1 30 FO BO
69201088 502908 5806377 3 M16 100 FO AM
69201089 496305 5802544 4 11B 100 MA GG
69201090 496344 5802757 5 M1 85 FO BO GR 118 18 MA
692010901 496324 5802843 9 M1 85 FO BOGR 1B 15 MA
69201090-2 496323 5802892 0 M1 85 FO BO GR 11B 15 MA
69201091 496414 5803048 3 M1 100 FO BO GR
69201091-1 496297 5803013 [4] M1 100 FO BOGR
69201092 496100 5802973 2 11B 90 MA GM M1 10 FO BO GR
69201093 495678 5803197 1 1B 100 MA
69201094 495753 5803228 3 M1 100 FO BO GR
69201095 496075 5803412 4 Mt 100 G BO
69201095-1 496101 5803381 Q M1 100 G BO
69201096 496221 5803371 4 M1 100 -G BO GR
69201096-1 496193 5803404 0 M1 100 G BO GR
68201096-2 - 496259 5803400 Q M1 | 100 G BO GR
69201096-3 496265 5803469 [ M1 100 G BO GR
69201097 496366 5803543 3 M1 70 G BO 18 30 MA GF
69201097-1 496404 5803564 4] M1 70 G BO e 30 MA GF
69201097-2 496434 5803631 [4] M1 70 G BO [hl=] 30 MA GF
69201098 496547 5803693 5 M1 100 G BOGR
69201099 496417 5803857 3 M1 100 FO 80 GR
69201100 495420 5801104 2 B 70 FO M1 30 FO BO
69201101 495108 5801263 2 M1 100 FOG GRBO
69201102 494526 5801463 4 M1 100 FOG BO
69201103 494507 5801741 3 M1 100 FO BO
69201104 484341 5802097 2 M1 100 FO BO
69201105 494178 5802239 3 1B 100 MA GM
69201106 484008 5802361 4 B 100 MA GM
69201106-1 493959 5802366 0 1B 100 MA GM
69201107 494183 5802444 3 1B 100 MA GM
69201108 494499 5802443 2 M1 100 FOG AM
69201109 494522 5802452 2 M1 100 FO AM BO
69201109-1 494583 5802438 0 M1 100 FO AM BO
69201110 485118 5802745 3 1B 20 FO AM BO 11G 10 Y PG
69201110-1 495098 5802759 0 11B 90 FO AM BO 11G 10 Y PG
69201110-2 495066 5802792 0 11B 90 FO AM BO G 10 Y PG
69201111 4984757 5803288 3 11B 100 MA GM
69201112 494396 5803437 5 1B 50 MA GM M1 50 G BO
69201113 494430 5803683 4 11B 100 MA GG GR
69201113-1 484372 5803722 0 1B 100 MA GG GR
69201113-2 494488 | 5803638 0 11B 100 MA GG GR
69201113-3 494556 5803589 0 1B 100 MA GG GR
£9202001 500482 5799581 2 1B GM FP QZ BO
69202002 500588 5799708 2 11B GM FP QZ BO
69202003 500831 5799865 3 11B GF GG FP QZ 8O
69202004 500907 5799833 3 M12 GM FP Q2 BO
69202005 500977 5799653 6 M22 GM FP QZ BO
69202006 500935 5799568 5] M22 GM FPQZ BO
| 69203001 500030 5800028 3 e 70 MA GG M1 30 MA FO
i 69203002 499946 5800138 2 M1 100 FOMA GF BO
| 69203002-1 499892 5800265 0 M1 100 FO MA GF BO
i 69203002-2 499870 5800308 0 M1 100 FOMA GF BO
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PROJET: CONVIAC : DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.

TRUCTURE 1 STRUCTURE 2
AFFLEUREMENT Structure | Direction | Pendage | Structure | Direction | Pendage REMARQUES

69201087-1
69201088 FO 70 80
69201089
69201090 FO 330 50 M1: gneiss & biotite+grenat+actinote.
69201090-1
69201090-2
69201091 FO 305 70
69201091-1
69201092 Bande de M1 encaissé dans |1B.
69201093
69201094 Escarpement, foliation non-mesurable.
69201095 G 306 70
69201095-1
69201096 G 308 80 £9290623 : patine OF+, abondance de grenats.
69201096-1
69201096-2
£9201096-3
69201097 G 314 80 Contact paraconcordant a la
69201097-1
69201097-2
69201098 G 130 85
69201089 FO 44 85
69201100 FO 95 85
69201101 G 279 80
69201102 G 290 80 Zone silicifiée avec sulfures disséminés (échantillon 69290624).
69201103 FO 280 85
69201104 FO 304 85
69201105
69201106 Série d'affleurement le long de la rive sud du lac.
69201106-1
69201107
69201108 FO 108 85
69201109 FO 96 70 Foliation ondulante, orientation générale & 096/70.
69201108-1
69201110 FO 284 85 11G-dyke paraconcordant a foliation.
65201110-1
69201110-2
69201111
69201112 G 142 80
69201113 Phase mafique peu abondante/absente.
692011131
69201113-2
69201113-3
69202001 Pas d'orientation préférentielle des minéraux.

69202002 Zones a granulométiie + fine et BO (50%), qz+fp (50%).

69202003 Fluages-plissements magmato-tecto, microplis=foliation N-S.

69202004 Zonations minérales de couleurs et compositions différentes en gz et fp, microplis veines de gz.

69202005 Alternance mélanosomes a bo/ leucosomes a gz, microplis de longueur d'onde cm.

69202008 Falaise de migmatite 40m ht x 100m long.

Granite 4 frains grossiers parfois pegmatitiques de composition QZ-K FP-AMP?~MV~EP. Légére foliaton difficile & dicemer (non mesurée) et peu de minéraux
mafiques. Gneiss @ AMP? En contact tgraduel avec le granite --> zone de contact riche en MV. Roche dont la foliation(mesurée) est marquée par BO? ou AMP?.
69203001 FO 120 88 Contact paralléle a la foliation.

69203002 FO 230 88 Gneiss & BO grenu et folié de composition QZ-BO-GR. Veines boudinées de QZ-GR et petits amas de BO. Echantillon 69290552.
69203002-1
69203002-2
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.
EST Nad | NORD Nad LITHOLOGIE 1 LITHOLOGIE 2 LITHOLOGIE 3
AFFLEUREMENT 27 27 DIMENSION Lithologle % Texture Minéralogie | Lithologie % Texture | Minéralogie | Lithologie % Texture | Minéralogie
69203002-3 499753 | 5800440 0 M1 100 FOMA GF BO
69203002-4 499704 | 5800424 2] M1 100 FO MA GF BO
69203002-5 499533 5800499 0 M1 100 FO MA GF BO
69203002-6 499584 5800634 0 M1 100 FO MA GF BO
69203002-7 499145 | 5800537 0 M1 100 FO MA GF B8O
69203003 499152 5800559 1 A 100 GG MA
69203004 499629 5799770 3 1A 80 MA GG M1 20 BO
69203004-1 499713 5799552 Q 1A 80 MA GG M1 20 BO
69203005 522128 5807760 3 M4 70 FO MA GF BO GR 1B 30 GG MA
69203005-1 522147 5807751 a M4 70 FO MA GF BOGR 1B 30 GG MA
69203005-2 5221686 5807751 0 M4 70 FO MA GF BOGR 1B 30 GG MA
69203006 522017 5808154 2 M4 70 FQ GF 118 30 MA GG
69203007 621992 5808277 4 1B 100 MA
69203007-1 521965 5808303 0 1B 100 MA
69203007-2 521922 5808294 0 118 100 MA
69203007-3 521895 5806286 0 118 100 MA
69203008 521812 | 5808238 3 1B 80 MA M6 10 FO =] 10 FO
69203008-1 521746 | 5808278 0 11B 80 MA M6 10 FO 118 10 FO
69203009 621425 | 5807622 3 1B 90 MA GM Me 10 GF FO
69203010 521175 | 5807558 2 1B 100 FO
69203010-1 521105 | 5807554 0 1B 100 FO
69203010-2 521038 | 5807597 [ 1B 100 FO
69203011 520864 | 5807689 2 18 100 GM MA
69203011-1 520825 | 5807689 4} 11B 100 GM MA
69203011-2 520679 5807700 Y] 11B 100 GM MA
69203011-3 520598 5807708 0 118 100 GM MA
69203012 520554 5807730 2 118 80 MA GG Mé 20 FO GF
69203013 520413 5807753 2 1A 100 MA GM
69203013-1 520303 5807893 0 1A 100 MA GM
69203014 520229 5808145 2 118 95 GG MA M6 5 FO GF BO
69203014-1 520145 5808164 0 118 85 GG MA Mé 5 FO GF BO
69203015 519980 5808226 3 1B 70 MA GM M6 30 GF FO
69203015-1 520024 5808236 Q 11B 70 MA GM M8 30 GF FO
69203016 519552 5808301 3 1B 50 MA GM M1 50 GF FO BO
69203017 519698 | 5808799 4 118 100 MA FO GM
69203017-1 519625 5808842 Y 1B 100 MA FO GM
69203017-2 518496 | 5808510 4} 1B 100 MA FO GM
69203017-3 519533 5808840 a 1B 100 MA FO GM
£69203017-4 519447 5808846 0 1B 100 MA FO GM
£9203017-5 519404 5808799 0 1B 100 MA FO GM
69203017-6 519375 5808735 0 1B 100 MA FO GM
69203017-7 519277 5808691 0 1B 100 MA FO GM
69203017-8 519157 5808622 0 11B 100 MA FO GM
69203017-9 519086 5808641 0 118 100 MA FO GM
69203017-10 518962 5808602 0 1B 100 MA FO GM
69203018 518944 5808800 3 1B 60 MA GG M1 40 FOGF BO
69203018-1 518872 | 5808565 ] 1B 60 MA GG M1 40 FOGF BO
69203018-2 518850 5808531 0 1B 60 MA GG M1 40 FO GF BO
69203018-3 518532 5808458 Y 1B 60 MA GG M1 40 FO GF BO
69203018-4 518400 | 5808518 (4] 118 60 MA GG M1 40 FOGF BO
69203018-5 518156 5808512 4] 118 60 MA GG M1 40 FO GF BO
69203018-6 518102 5808526 0 1B 80 MA GG M1 40 FO GF BO
69203018-7 517945 5808494 0 1B 60 MA GG M1 40 FO GF BO
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.

TRUCTURE 1 STRUCTURE 2

AFFLEUREMENT Structure | Direction | Pend: Struct Direction | Pendage

REMARQUES

69203002-3
69203002-4
69203002-5
69203002-8
68203002-7
69203003 Granite de composition QZ-K FP grenu et non-foli¢.

Granite alcalin massif, homogéne et a grains grossiers en contact avec gneiss identique a affleurement 3002, non folié et a veines de QZ-FP boudinées. Contact £
69203004 régulier.

69203004-1
69203005 FO 74 88 Série d'affl ments de paragneiss a grenat Granite au travers de paragneiss mais contient aussi des lambeaux de M4. Echantillon 69290553.
69203005-1
69203005-2
69203006 FO 82 88 M4 avec bandes de I1B.
69203007
69203007-1
69203007-2
69203007-3
69203008 E 250 35 Affleurement de granite avec zone foliée et plissée. M6-(1B i . Linéation d'éti it observée dans le |1B folié.
692030081
69203009 FO 82 88
69203010 Granite folié sans la partie M6 des affleurements précédents. Foliation difficile &8 mesurer. Affleurement 3010-2 : plus massif et grossier.
69203010-1
69203010-2
89203011
169203011-1
69203011-2
69203011-3
69203012 FC 84 88
69203013 Granite plus massif et rosé. Léger étirement E-W des minéraux.
69203013-1
69203014 ) ? Lentille de M6 dans le granite. M6 en bande assez épaisse et aux contours irréguliers.
69203014-1

Affleurement de granite massif & folié avec présence de M6 formant des rubans et des lentilles dans le 11B, massif ou en alternance avec 118 folié. Plusieurs
69203015 FO 92 88 affleurements similaires le long de la colline E-W.

69203015-1
69203016 FO 85 88
69203017 L 85 88 Granite massif & aspect légé folié par ['éti 1t de certains minéraux. Présence occasionnelie de zones pegmatitiques a BO et de veines de quartz.
69203017-1 |
69203017-2
69203017-3
692030174
69203017-5
69203017-6
69203017-7
£9203017-8
69203017-9
69203017-10
69203018 FO 90 88 Alternance de M1/11B formant des bandes imréguliéres et ondulantes {aspect plissé).
69203018-1 .
69203018-2
69203018-3
692030184
69203018-5
69203018-6
69203018-7
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.
EST Nad | NORD Nad LITHOLOGIE 1 LITHOLOGIE 2 LITHOLOGIE 3
AFFLEUREMENT 27 27 DIMENSION Lithologie % Texture Minéralogie Lithologie % Texture | Minéralogie | Lithologie % Texture | Minéralogie
69203018-8 517633 5808469 0 (il:] 60 MA GG M1 40 FO GF BO
69203019 517413 5808409 4 11B 100 MA GM
69203019-1 517287 5808418 0 1B 100 MA GM
69203019-2 517215 5808389 0 11B 100 MA GM
69203019-3 517160 5808395 0 1B 100 MA GM
69203019-4 517086 5808433 0 1B 100 MA GM
69203019-5 516999 5808486 0 118 100 MA GM
69203019-6 516542 5808443 0 11B 100 MA GM
69203019-7 516456 5808467 0 1B 100 MA GM
69203019-8 516596 5808406 0 1B 100 MA GM
69203020 507981 5800995 3 118 100 MA
69203020-1 507818 5801016 0 118 100 MA
69203021 508003 | 5801114 4 1B 95 MA M1 5 FOGF BO
69203021-1 507937 | 5801121 0 11B 95 MA M1 5 FOGF BO
69203022 507894 5800966 3 1B 20 MA M1 10 FOGF BO
69203023 508115 5800730 2 1B 95 MA M1 5 FOGF
69203023-1 508151 5800708 a 1B 95 MA M1 5 FO GF
69203023-2 508213 | 5800670 (] 1B 95 MA M1 5 FOGF
69203024 ) 508205 5800653 3 1B 80 MA BO AM M1 20 FOGF BO
£9203024-1 508559 5800346 0 1B 80 MA BO AM M1 20 FO GF BO
£9203024-2 508571 5800140 Q 1B 80 MA BO AM M1 20 FO GF BO
69203024-3 508591 5800075 Q 1B 80 MA BO AM M1 20 FOGF 80
69203024-4 508635 | 5799989 0 11B 80 MA BO AM M1 20 FOGF BO
69203025 508577 5800344 3 13A 100 MA GM
69203025-1 508546 5800283 0 I13A 100 MA GM
69203025-2 508527 5800230 0 I13A 100 MA GM
69203026 508584 | 5799669 2 M1 100 GF BO
69203027 508429 5799189 3 1B 100 MA
69203027-1 508372 5799227 0 11B 100 MA
69203028 508454 5799157 4 M1 33 FO BO 1B 85 MA GF I3A 2 MA GF
69203029 508549 5798967 4 118 100 MA GG
69203029-1 508522 | 5799072 0 11B 100 MA GG
69203029-2 508550 5799023 a 1B 100 MA GG
69203029-3 508514 5798998 0 1B 100 MA GG
69203030 508512 5798889 3 1B 85 MA M1 15 BO
69203030-1 508471 5798847 0 11B 85 MA M1 15 BO
69203030-2 508485 | 5798715 [ 1B 85 MA M1 15 BO
69203030-3 508428 5798852 0 118 85 MA M1 15 BO
69203030-4 508366 5798794 0 1B 85 MA M1 158 BO
69203030-5 508405 5798765 Q 118 85 MA M1 15 BO
69203030-6 508483 5798760 0 1B 85 MA M1 15 BO
£9203030-7 508524 5798739 0 118 85 MA M1 15 BO
69203030-8 508581 5798684 0 11B 85 MA M1 15 BO
69203030-9 508519 | 5798675 0 118 85 MA M1 15 BO
68203030-10 508461 5798702 Q 1B 85 MA M1 15 BO
69203031 508295 | 5798796 4 118 98 MA FO 13A 2 MA
69203032 510957 6801513 4 11B 100 MA
69203032-1 510893 5802486 0 1B 100, MA
69203032-2 510831 5802467 0 1B 100 MA
69203032-3 510420 | 5802105 0 118 100 MA
69203033 510440 5802126 2 M1 100 FO GF BO
69203034 510418 5801973 4 1B 20 MA GM M1 10 GF FO BO
69203034-1 510454 5802006 0 1B 90 MA GM M1 10 GF FO BO
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.

STRUCTURE 1 STRUCTURE 2
Structure | Direction Pendage | Structure | Direction Pendage

AFFLEUREMENT REMARQUES

69203018-8
69203019 Granite massif avec quelgues zones similaires a {'affleurement 3018.
69203019-1
69203019-2
69203019-3
69203019-4
65203019-5
69203019-6
69203019-7
69203019-8
69203020 Granite!
69203020-1
69203021 FO 90 45 Granite massif 4 grains moyens a grossiers avec présence de M1 4 foliation difficilement mesurable et variable d'orientation (enclave? Représentatif?).
69203021-1
69203022 FO 80 88 Enclaves de M1 dans 11B.

69203023 M1 avec trés faible foliation difficile & mesurer.
692030231
69203023-2
69203024 Axe de pli 80 20 11B avec M1 folié et ondulant (plissé) discontinu dans lequel on retrouve des zones & sulfures. Légére altération en surface (M1). Echantillon 69290554,
69203024-1
69203024-2
69203024-3
69203024-4
69203025 ) Probablement dyke plurimétrique de gabbro avec sulfures dissémings. Echantillons 69290555-69290556.
692030251
69203025-2
695203026 Gneiss faiblement foiié.

69203027 X 75 88 Gneiss massif. Mesure structurale X: corridor de déformation (allongement des minéraux).
69203027-1

Affleurement de granite et de gneiss 4 BO et sulfures disséminés. Bonne patine d'altération rouiliée sur le M1. Légére foliation ondulante dans M1 de direction
69203028 FO 80 88 Y 1985 88 générale & 080°. Dyke de 13a recoupant le tout. Echantillons 69290557-69290558.

69203029 Granite a grains grossiers parfois pegmatitique.
69203029-1
69203029-2
69203029-3

- M1 ondulant au travers de 11B. Légére aitération orangée en surface (continuité du M1 de I'affi. 30287) En se déplagant vers te sud on retrouve de plus en plus de M1
69203030 formant des bandes ou des lentilles en alternance avec le 11B et le granite est de plus en plus folié. Echantillon 69290559 (I1B).

69203030-1
69203030-2
69203030-3
69203030-4
69203030-5
69203030-6
69203030-7
69203030-8
69203030-2
69203030-10
69203031 Y 85 88 Granite massif occasionnell a foliation ondulante. Précence de dykes décimétriques & centimetriques.
69203032 Granite.

69203032-1
69203032-2
69203032-3
69203033 FO 75 45 Gneiss a BO avec zones plus granitiques a grains moyens.
69203034
69203034-1
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PROJET: CONVIAC : ) DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.
EST Nad | NORD Nad LITHOLOGIE 1 LITHOLOGIE 2 LITHOLOGIE 3
AFFLEUREMENT 27 27 DIMENSION Lithologie % Texture Minéralogie Lithologie % Texture Minéralogie | Lithologie % Texture Minéralogie
69203034-2 510445 5801845 0 11B 90 MA GM M1 10 GF FO BO
689203034-3 510456 5801761 0 11B 90 MA GM M1 10 GF FO BO
69203034-4 510526 5801664 0 11B. 90 MA GM M1 10 GFFO BO
£9203034-5 510752 5801266 0 1B 90 MA GM M1 10 GFFO BO
69203035 510923 5801261 3 11B 80 MA GM M1 20 GF FO BO
69203035-1 511000 5801243 Q 1B 80 MA GM M1 20, GFFO BO
69203035-2 511947 5800926 0 1B 80 MA GM M1 20 GF FO BO
69203035-3 511986 | 5801000 0 11B 80 MA GM M1 20 GF FO BO
69203035-4 512021 5801006 0 118 80 MA GM M1 20 GFFO BO
69203035-5 511137 5801311 0 11B 80 MA GM M1 20 GF FO BO
692030356 511176 | 5801351 0 1B 80 MA GM M1 20 GF FO BO
69203035-7 511276 5801287 0 118 80 MA GM M1 20 GFFO BO
69203035-8 511372 5801193 0 11B 80 MA GM M1 20 GFFO BO
69203035-9 511431 5801146 0 1B 80 MA GM M1 20 GF FO BO
59203035-10 511443 5801094 0 1B 80 MA GM M1 20 GF FO BO
6920303511 511807 5800879 0 1B 80 MA GM M1 20 GF FO BO
69203035-12 511844 5800864 0 1B 80 MA GM M1 20 GF FO BO
69203036 512220 | 5801279 3 1B 75 MA FO GM M1 24 FO GF |=e] vQzZ 1 MA
69203036-1 512210 | 5801312 9 1B 75 MA FO GM M1 24 FO GF BO vQz 1 MA
69203036-2 512216 5801393 o] 1B 75 MA FO GM M1 24 FO GF BO vQzZ 1 MA
69203036-3 512179 5801451 Q 11B 75 MA FO GM M1 24 FOGF BO vQzZ 1 MA
692030364 512193 5801510 0 18 75 MA FO GM M1 24 FO GF 80 voz 1 MA
69203036-5 512168 | 5801699 0 1B 75 MA FO GM M1 24 FO GF BO voz 1 MA
69203037 512213 5801727 4 11B 85 MA FO GM M1 15 FOGF BO
69203037-1 512226 5801728 0 118 85 MA FO GM M1 15 FO GF BO
69203037-2 512450 5801864 0 1B 85 MA FO GM M1 15 FO GF BO
69203037-3 512498 5801867 0 11B 85 MA FO GM M1 15 FO GF BO
69203037-4 512587 | 5801879 0 118 85 MA FO GM M1 15 FO GF BO
69203037-5 512640 5801885 Q 1B 85 MA FO GM M1 15 FO GF BO
69203038 505250 5807466 4 118 80 MA GM M1 19 FOGF BO vQzZ 1 MA
69203038-1 505291 5807475 0 118 80 MA GM M1 19 FO GF BC vQz 1 MA
69203038-2 505374 5807492 4] 1B 80 MA GM M1 19 FOGF BO vQz 1 MA
69203038-3 505477 5807531 0 118 80 MA GM M1 19 FO GF BO vaz 1 MA
69203039 505536 5807544 3 11B 60 MA GM M1 40 FO GF BO
69203039-1 505578 5807558 0 118 60 MA GM M1 40 FOGF BO
69203039-2 505940 | 5807691 0 1B 60 MA GM M1 40 FO GF BO
69203039-3 506299 5807492 0 1B 60 MA GM M1 40 FOGF BO
69203039-4 506333 5807450 Q 11B 60 MA GM M1 40 FO GF BO
69203040 506005 | 5807798 4 11B 95 MA FO GM M1 5 FO GF BO
69203040-1 506048 5807799 o] 1B 95 MA FO GM M1 5 FO GF BO
£69203040-2 506124 5807727 Q0 118 95 MA FO GM M1 5 FOGF BO
69203040-3 506240 | 5807650 0 1B 95 MA FO GM M1 5 FO GF BO
69203040-4 506260 5807538 0 118 95 MA FO GM M1 5 FO GF BO
69203040-5 506380 5807411 0 1B 95 MA FO GM M1 5 FO GF BO
69203041 506431 5807333 4 118 50 MA FO GM M1 50 FO GF BOGRQz
69203041-1 506544 5807211 0 {1B 50 MA FO GM M1 50 FO GF BOGRQZ
69203041-2 506602 | 5807243 0 11B 50 MA FO GM M1 50 FO GF BOGRQzZ
69203041-3 506710 | 5807255 4] 11B 50 MA FO GM M1 50 FO GF BOGRQZ
69203042 506894 5807322 3 1B 95 MA FO GM M1 5 GF BO
69203042-1 506939 | 5807333 0 e 95 MA FO GM M1 5 GF BO
69203042-2 507034 5807331 0 1B 95 MA FO GM M1 5 GF BO
69203043 507059 5807239 4 13A 100 MA GF
69203043-1 507095 5807230 0 13A 100 MA GF
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.

STRUCTURE 1 STRUCTURE 2
Structure | Direction Pendage | Structure | Direction | Pendage REMARQUES

AFFLEUREMENT

69203034-2
69203034-3
692030344
69203034-5
69203035
69203035-1
69203035-2
69203035-3
692030354
69203035-5
69203035-6
69203035-7
69203035-8
69203035-9
69203035-10
69203035-11
69203035-12
69203036 FO 90 80 A 346 88
69203036-1
69203036-2
£9203036-3
69203036-4
69203036-5 =

69203037 Escarpement et affleurements de 118-M1 le long d'une fracture? (couloir de faille???) Majeure orientée E-W.
69203037-1
69203037-2
69203037-3
69203037-4
69203037-5
69203038 FO 60 50 Relation entre les lithologies difficite a établir a cause du couvert de et l'altération de surface. Veine de Qz iméguliére pluricentimétrique recoupe |'affleurement.
69203038-1
69203038-2
69203038-3

Le gneiss est altéré en surface en présentant une couleur orangée a rouillée. A certains endroits on retrouve une minéralisation PY-AS ou uniquement PY.
69203039 FO 80 85 Echantillons 69290561-6929562.

69203039-1

65203039-2

69203039-3 -
69203039-4

69203040 FO 60 7 Affleurement de granite massif parfois folié avec une ori ion 060°. Le M1 forme des petites enclaves d'ori ion variable.
69203040-1
69203040-2
69203040-3
69203040-4
69203040-5

Echantillon de M1 avec fraces de sulfures. Légére ion orangée en surface et dans les fractures. Le M1 est riche en QZ (silicifié?). On note aussi la présence d'un
69203041 FO 80 52 minéral vert aqua fibreux et de grenats. Minéralisation en PY: échantillon 69290563.

69203041-1
69203041-2
69203041-3
69203042 Granite massif parfois folié avec "enclaves” de gneiss a BO. Pas de mesure strucurale possibl
69203042-1
69203042-2
69203043 Dyke (?) de gabbro plurimétrique. Contact non visible {(sous ia mousse) --> Affleurement de granite & 10m au sud.
69203043-1
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.

EST Nad | NORD Nad [ITHOLOGIE 1 LITHOLOGIE 2 LTHOLOGIE 3
AFFLEUREMENT 27 27 DIMENSION 15 otogie | % Texture | Minéralogie | Lithologie | % Texture | Minéralogle | Lithologie | % Texture | Minéralogie
692030432 507132 | 5807248 ) 1A 100 MA GF
692030433 507177 | 5807265 0 12A 100 MA GF
69203044 507180_| 5807248 4 M6 85 FO GF 8 5| MAGM
69203044-1 507234 | 5807273 0 M6 85 FOGF e 15 |_MAGM
69203044-2 507307 | 5807293 0 M6 85 FO GF 1B 15| _mMAGM
69203045 507343 | 5807388 3 M1 55 FO GF BO e 45| mAGM
69203045-1 507453 | 5807310 0 M1 55 FOGF BO 1B 5 | mAacm
69203045-2 507514 |_5807309 0 M1 55 FOGF %) 18 45| mMAGM
69203045-3 507606 | 5807335 0 M1 55 FOGF B0 1B 45| MAGM
692030454 507659 | 5807329 o M1 55 FOGF BO 1B 45| MAGM
69203045-5 507713 | 5807361 0 M1 55 FOGF BO 118 45| Macm
692030456 507781 | 5807363 0 M1 55 FOGF BO 1e 45| MAGM
69203045-7 507671 | 5607373 o M1 55 FOGF B8O 118 45| MAGM
692030458 508112_|_ 5807450 0 M1 55 FO GF ) 1B 45| _MAGM
69203048 507655 | 5807326 4 M1 50 FO BO 1B 48 FO X 2 |FoapcF
69203047 508804 | 5807532 2 118 100 GM MA
69203047-1 508890 | 5807543 0 118 100 GM MA
69203048 500498 | 5801654 2 M6 80 FO GF BO 1B 20 | MAGM
692030481 500584 | 5801685 0 M6 80 FOGF B8O 118 20| _MAGM
69203048-2 500607 | 5801678 0 M6 80 FO GF B0 18 20 | MAGM
692030483 500958 | 5801820 0 M6 80 FOGF BO 1B 20 | MAGM
69203049 501008 | 56801860 2 118 100 MA GM
69203049-1 501041 | 5801861 0 118 100 MA GM
69203050 501009 | 5801972 6 M1 70 | FORUGF BO 1B 0 | macm
692030501 501089 | 5801929 0 M1 70| FORUGF BO 1B 20| MAGM
692030502 501004 | 5802005 0 M1 70__| FORUGF ) 1B 30 | MAGM
692080503 500091 | 5802036 0 M1 70| FORUGF BO 118 30 | mMAGM
692030504 500971 | 5802004 0 M1 70| FORUGF BO 1B 30| MAGM
692030505 500971 | 5802059 0 M1 70__| FORUGF BO 1B 30| MAGM
692030506 501022 | 5802062 0 M1 70| FORUGF BO 118 30| MAGM
592080507 501041 | 5802038 0 M1 70| FORUGF BO 1B 30| MAGM
69203051 502371 | 5802012 2 118 50 MA GM M1 50 FO GF BO
692030511 502399 | 5802012 0 1B 50 MA GM M1 50 FO GF BO
692030512 503216 | 5801836 0 118 50 M GM M1 50 FO GF BO
602030513 s03318 | 5801791 0 118 50 MA GM M1 50 FO GF 80
692030514 503365 | 5801742 0 118 50 MA M M1 50 FO GF BO
692030515 503393 | 5801733 0 18 50 MA GM M1 50 FOGF BO
692030516 502429 | 5802014 0 118 50 MA GM M1 50 FO GF BO
692080517 502627 | 5802074 0 118 50 MAGM M1 50 FOGF BO
59203051-8 502661 | 5802088 0 118 50 MA GM M1 50 FO GF BO
692030519 502676 | 5802084 0 118 50 MA GM M1 50 FOGF B8O
6920305110 502815 | 5802040 0 1B 50 MA GM M 50 FO GF BO
6920305111 502827 | 5802027 0 118 50 MA GM M1 50 FO GF B8O
6920305112 503000 | 5801892 0 1B 50 MA GM M1 50 FO GF BO
6920305113 503152 | 5801829 0 1B 50 MA GM M1 50 FOGF BO
69203052 501707 | 5802083 2 M1 50 FO GF GR AM BO 1B 50 | macm BOGR
69203052-1 502740_| 5802076 0 M1 50 FO GF GRAMBO 18 50 | MAGM BO GR
59203052-2 502756 | 5802077 0 M1 50 FOGF GR AM BO 118 50| MAGM BOGR
692030523 502776_| 5802074 0 M1 50 FO GF GR AM BO 1B 50 | _MAGM BOGR
68203052-4 502885_| 5801982 0 M1 50 FO GF GR AM BO 118 50| MAGM BOGR
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.

|
TRUCTURE 1 STRUCTURE 2 |
Structure | Direction | Pendage | Structure | Direction | Pend REMARQUES

AFFLEUREMENT

69203043-2
69203043-3
69203044 FO 70 50 M folié en bordure du dyke de gabbro I3A (affl. 3043-5). Contact non visible mais séquence N-S de I3A-M6-11B.
£9203044-1 visible mais seq

69203044-2
69203045 FO 80 44 Gneiss légéremeant orangé en surface mais sans minéralisation.
69203045-1 .
69203045-2
69203045-3
69203045-4
69203045-5
69203045-6
69203045-7
69203045-8

Affleurement a bandes de M1 et 11B de dimensions centimétriques a décimétriques orientées selon la schistorité de M1 060/42. Le granite et le M1 sont tous deux
foliés. Certaines bandes du M1 sont plutét constitudes d'une roche d'allure mafique et d’aspect plus massif que M1, presque aphanitique en cassure fraiche (litho X).
69203048 FO 60 42 Echantillon 69290564.

69203047

£9203047-1
69203048 FO 100 80
69203048-1
69203048-2
69203048-3
69203049

69203049-1

Série d'affleurements sous les lignes a haute tension. M1 majoritairement rubanné avec petites bandes de |1B. On retrouve aussi de grandes masses de 11B. Micro-
69203050 FO 120 84 plis sur I'ensemble des affleurements: assez déformé. Echantillon 68290565,

69203050-1
69203050-2
69203050-3
69203050-4
69203050-5
69203050-6
89203050-7

. Petit affleurement de 11B-M1 légérement rubanné. Affl.#3051-4 offre meilleur exposition. Roche pas toujours rubannée. Certaines zones sont plus massives(I1B),
69203051 plissées & plusieurs endroits (déformation) et on note la présence de zone ayant pius de BO autant dans M1 que dans 11B. |1B--> filonnets de BO, M1-->plus orange.
69203051-1
69203051-2
69203051-3
692030514
69203051-5
69203051-6
69203051-7
69203051-8
69203051-9
69203051-10
69203051-11
69203051-12
69203051-13

Affleurement de 11B-M1 & grenat. Les grenats du 118 sont de dimension millimétrique a centimétriques(jusqu'a 3§m) alors que ceux du M1 sont millimétriques. M1 est
53203052 folié mais aussi plissé. On retrouve une zone plus riche en sulfures dans le M1(PY) ot on retrouve BO-AM-GR. Echantillons 69290566-69290567

69203052-1
69203052-2
69203052-3
692030524
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.
EST Nad | NORD Nad LITHOLOGIE 1 LITHOLOGIE 2 LHOLOGIE 3
AFFLEUREMENT 27 27 DIMENSION | ogie | % Texture | Minéralogie | Lithologie | % Texture | Minéralogie | Lithologie | % Texture | Minéralogio
692030525 502910 | 5601968 0 M1 50 FOGF GRAM BO 1B 50 | MAGM BOGR
69203053 503416 | 5801680 3 M1 85 FO AM 118 15 MARU
692030531 503450 | 5801627 0 M1 85 FO AM 1B 15 MARU
69203053-2 503494 | 5801579 0 M1 a5 FO AM 118 15 MA RU
69203054 503513 | 5801528 4 118 60| MAGMGG M1 40 FO GF )
69203054-1 503489 | 5801460 0 HB 60| MAGM GG M1 40 FOGF )
692030542 503491 | 5801421 0 1B 60| MAGMGG M 40 FO GF BO
69203054-3 503482 | 5801230 0 1B 60| MAGM GG M1 20 FOGF 80
692030544 503660 | 5800808 0 1B 60| MAGM GG M1 20 FOGF BO
692030545 503526 | 5800765 ) 1B 60| MAGM GG M1 40 FOGF BO
692030546 503648 | 5800732 0 1B 60| MAGM GG M1 40 FOGF BO
69203055 503616_| 5800887 2 1B 100 MA GM
63203056 503693 | 5600861 2 M1 % FOGF BO 1B 10 A
692030561 503743 | 5800630 0 M1 50 FOGF BO 118 10 MA
692030562 503748 | 5600603 0 M1 ) FOGF BO 118 10 MA
69203056-3 503771 | 5800575 0 M1 % FOGF B8O 118 10 MA
692030564 503815 | 5800497 0 M1 90 FOGF 80 11B 10 MA
692030565 503844 | 5800439 o M1 %0 FOGF BO 1B 10 MA
69203056-6 508863 | 6800405 0 M1 %0 FOGF BO 1B 10 MA
69203056-7 503826 | 5800830 0 M1 %0 FOGF BO 1B 10 MA
692030568 503778 | 5800219 0 M1 %0 FOGF BO 1B 10 MA
69203057 294653 | 5806150 3 M1 100 FOGF B8O
692030571 494758 | 5806153 0 M1 100 FOGF B0
692030572 294694 | 5806121 ) M1 100 FOGF BO
69208058 404922 | 5806141 2 1B 100__| MAGMGF
69203058-1 495083 | 5806124 0 1B 100 | MAGMGF
692030562 484530 | 5806135 0 118 100 | MAGMGF
69203059 495120 | 5806130 4 1B 50 MA GM M1 50 GF BO
69203080 405320 | 5808044 3 M6 100 | GsaFFo
69203061 495367 | 5806052 2 M1 100__| MAFOGF AM
69203062 495685 | 5806038 3 M1 60 FO GF BO M1 30| MAGM | AMGR 1B 10
59203063 496380 | 5806000 3 1B 40 | MAGMGG| BOGR M1 ) FO GF BO M6 20 |MAFOGE
692030631 496404 | 5305999 0 118 40 | MAGMGG| BOGR M1 40 FO GF BO Me 20 |MAFOGF
592030632 496461 | 5808025 0 11B 40 | MAGMGG| _ BOGR M1 40 FO GF BO Me 20 |MAFOGF
592030623 496607 | 5806078 0 e 40 | MAGMGG| _ BOGR M1 40 FO GF BO M6 20| MAFOGF
692030634 496657 | 5806042 0 118 40 | MAGMGG| _ BOGR M1 40 FOGF BO M6 20| MAFOGF
692030635 496734_|_5806071 0 118 40| MAGMGG| _ BOGR M1 40 FOGF BO M8 20 | MAFOGF
69203063-6 496809 | 5806018 0 118 40 | MAGMGG| BOGR M1 4 FOGF B8O M6 20 | MAFOGF
69203063-7 496833 | 5806003 0 1B 0 | MAGMGG|  BOGR M1 40 FOGF BO M6 20 |MAFOGF
69203063-8 496908 | 5805968 0 1B 40| MAGMGG| _ BOGR M1 40 FOGF BO M& 20 |MAFOGF
69202063-9 497005 _|_ 5805940 0 1B 40 | MAGMGG| _ BOGR M1 40 FO GF BO Me 20| MAFOGF
69203084 490757 | 5805324 6 M1 1 FO GF B8O M1s 9 |cospma
59203065 500305 | 6805252 2 1B 100 MA GM
69203066 499845 | 5805438 2 M1 100 | MAFOGF BO
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PROJET: CONVIAC . DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS NQ EXPLORATION INC.

STRUCTURE 1 STRUCTURE 2
Structure | Direction Pendage | Structure | Direction Pend;

AFFLEUREMENT REMARQUES

69203052-5
69203053 Roche d'aspect rubanné. Longues bandes de 11B centimétriques a décimétriques en alternance avec M1. Le tout est généralement plissé.
69203053-1
69203053-2 :
69203054 FO 360 30 Affleurement de gneiss & BO et granite en bandes décimétriques suivant la schistosité de M1. Granite a grains moyens & grossiers. Mt a BO plissé.
69203054-1
69203054-2
69203054-3
69203054-4
69203054-5
£9203054-6
69203055

69203058 Axe de pli 110 20 Petites bandes de |1B centimétriques plissées suivant la schistosité du gneiss & BO.
69203056-1
69203056-2
69203056-3
69203056-4
£9203056-5
69203056-6
69203066-7
69203056-8
69203057 Affleurement de gneiss plissé avec des amas de QZ de 2-4cm de diamétre. Plissé-->foliation ondulante.
69203057-1
69203057-2
69203058

69203068-1
69203058-2
69203058

Affleurement de gneiss granitique folié par endroit, généralement plissé. On retrouve des zones a granite plus massif (- de 5%). Dans ces zones on retrouva
69203060 FO 10 76 occasionnellement des grenats de taille variable (0,5 & 2cm).

69203061 Affleurement trés Iégérement folié de gneiss 4 amphibole.
69203062 Affleurement de gneiss a BO avec veines de QZ irréguliéres. Folié/plissé. Présence de quelques masses de granite et de gneiss 4 amphibole contenant des grenats.
Affleurement hétérogéne de granite et gneiss. Le granite contient du QZ rose et quelques grenats. Le gneiss 4 BO contient aussi des grenats de petit format (<0,5cm).

Au contact entre M1 et [1B on retrouve le gneiss granitique qui est plus grossier et contient moins de BO que M1 et avec une composition plus prés du granite mais
69203063 folié. L'ensemble est plissé.

69203063-1
£9203063-2
69203063-3
69203063-4
69203083-5
59203063-6
69203063-7
£9203083-8
69203063-9

Séquence volcanique dans amphibolite avec M1 au sommet de la séquence. Observation de textures sphérulitiques et coussinées dans le M16. Polarité des coussins
vers le NW. “granoclassement™ das sphérulites montre la méme potarité. Observation de possibles laminations entrecroisées (remaniment). Présence d'un stockwerk
de minéraux blanchatres et minéral orangé sembiable a du grenat retrouvé aussi dans une géode...échantillons 69290568-69290569-6929057 1-69290572-69260573-
69203064 FO 70 50 69290574-69290575-69290576-69290577.

69203065 Granite.

Gneiss (paragneiss?) prés de contact avec amphibolite. Plis asymétriques locaux. Foliation 094/50. Zone minéralisée le long d'une falaise vers te NW. Echantillons
69203066 FO 94 50 89290625-69280626-69290627-69290628-69200629-69290630.
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PROJET: CONVIAC DESCRIPT!ON DES ECHANTILLONS NQ EXPLORATION INC.
NUMERODE | .
PROJET ECHANTILLON ESTANT | NORDANT AFFLEUREMENT ECHANTILLONNEUR DATE NOTES ET COMMENTAIRES
Nb Analyses: {60
Blanc 69290550 Blanc
Bianc 69290551 Blanc
692 69290552 499947 5800137 69203002 J.Béland 2008-07-26 M1 BO_GR
692 69290553 522128 5807760 69203005 J.Béland 2008-08-07 M4 Gr
692 69290554 508205 5800653 69203024 J.Béland 2008-08-09 M1 Bo-Py Py
692 69290555 508577 5800344 69203025 J.Béland 2008-08-09 13A
692 69290556 508527 5800231 69203026 J.Béland 2008-08-09 13A
692 69290657 508454 5799157 69203028 J.Béland 2008-08-09 M1 Py Py
692 698290558 508428 5799142 69203028 J.Béland 2008-08-09 13A
692 69290559 508512 5798889 69203030 J.Béland 2008-08-09 138
Blanc 69290560 Blanc
692 69290561 505536 5807544 69203039 J.Béland 2008-08-11 M1 Bo-Py-As As-Py
692 69290562 505941 5807718 69203039 J.Béland 2008-08-11 M1 Py Py
692 69290663 506431 5807333 69203041 J.Béland 2008-08-11 M1 Py-Gr-Bo Py
692 69290564 507655 5807326 69203046 J.Béland 2008-08-11 M1 ?
692 69290565 501009 5801972 69203050 J.Béland 2008-08-13 - [M1 Py Py OF++
692 69290568 502707 5802083 69203052 J.Béland 2008-08-13 M1 Gr+-Bo-Py-Cp Py-Cp
692 69290567 502885 5801982 69203052 J.Béland 2008-08-13 M1 Gr-Py Py
692 69280568 499761 5805362 69203064 J.Béland 2008-08-15 M16 Py-Bo Py OF++
692 69290569 499757 5805324 69203064 J.Béland 2008-08-15 M16 Gr-Tc
Blanc 69290570 Blanc
692 69280571 499819 5805421 69203064 J.Béland 2008-08-17 M16_PY CP PO amas Si++ En bordure de M16, amas de PY-CP-PO
692 69290572 499818 5805424 69203064 J.Béland 2008-08-17 M16 PY CP PO disséminé Sl++ En bordure de M16, PY-CP-PO dissémineés
692 69290573 499820 5805423 69203064 J.Béland 2008-08-17 M16 PO Altéré++ Bordure de M16
692 69280574 499762 5805369 69203064 J.Béland 2008-08-17 M16 PO disséminé BO+
692 69290575 499764 5805378 69203064 J.Béland 2008-08-17 M16 PO filonnets BO Filonnets de PO dans zones plus silicieuses
692 69290576 500166 5805458 69203064 J.Béland 2008-08-17 M16 PO traces M16 a sphénulites?
692 69290577 499995 5805377 69203064 J.Béland 2008-08-17 M16  M16 a sphérulites?
Blanc 69290578 Blanc
692 69290600 500935 5799568 69202006 J.Turcotte 2008-07-26 122 Bo
692 69290601 517465 5807800 69201001 Alex Aubin 2008-08-07 M6 Bo-Am tr sulf. (Py) folié
692 69290602 515494 5808167 69201010 Alexandre Aubin 2008-08-08 1B tr sulf. folié
692 69290603 513132 5806820 69201019 Alexandre Aubin 2008-08-08 M1 a Bo Bo tr sulf.
692 69290604 506711 5800616 69201032 Alexandre Aubin 2008-08-09 M1 aBo trsulf. (Py) folié
692 69290605 506046 5800279 69201035 Alexandre Aubin 2008-08-09 M1 aBo tr sulf. (Py)
692 69290606 506034 5800282 69201035 Alexandre Aubin 2008-08-09 M1 a Bo_ 1% sulfures (Py) OF
692 69290607 5065383 5800034 69201038 Alexandre Aubin 2008-08-09 M1 a Bo_2-3% sulf. (Py) OF Si
692 69290608 504544 5802977 69201046 Alexandre Aubin 2008-08-10 M6 a Bo _tr sulf. (Py)
692 69290609 504435 5803010 69201046 Alexandre Aubin 2008-08-10 M6 & Bo Ep tr sulf. (Py)
692 69290610 504541 5803218 69201047 Alexandre Aubin 2008-08-10 M1 a Bo fr sulf. (Py)
692 69290611 504921 5803260 69201047 Alexandre Aubin 2008-08-10 M1 & Bo 1-2% sulf (Py) OF local Si+ (bande)
692 69280612 505141 5803544 69201047 Alexandre Aubin 2008-08-10 M1 a Bo_tr suff
692 - 69290613 505701 5803796 69201047 Alexandre Aubin 2008-08-10 M1 2 Bo 3-5% sulf (PY) Si+
692 69290614 507301 5804125 69201051 Alexandre Aubin 2008-08-10 M6 _tr Mo
692 69290615 515863 5809718 69201061 Alexandre Aubin 2008-08-11 M1 a Bo Am amas Py-Cp 3-4%
692 69290616 515042 5809199 69201062 Alexandre Aubin 2008-08-11 M1 a Bo Am Py diss.
692 69290617 514540 5809210 69201063 Alexandre Aubin 2008-08-11 M1 Bo tr sulf. Py
692 69290618 501115 5804869 69201069 Alexandre Aubin 2008-08-11 M16 sulf. Diss 2% OF ++ zone OF ++
Blanc 69290619 Blanc Alexandre Aubin
692 69290620 501142 5805229 69201071 Alexandre Aubin 2008-08-11 M16, V1 5% sulf (Py,CP) BO+ sulfures en plan (lamines
692 69290621 500902 5805332 69201071 Alexandre Aubin 2008-08-11 M16 5% sulf (Py,CP) Si+ veinules et placage de sulfures
692 69200622 496337 5802752 69201090 Alexandre Aubin 2008-08-14 M1aBoetGr échnatilloné pour lithotéque
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PROJET: CONVIAC DESCRIPTION DES ECHANTILLONS NQ EXPLORATION INC.
NUMERO DE | .
PROJET ECHANTILLON ESTANT | NORDANT AFFLEUREMENT ECHANTILLONNEUR DATE NOTES ET COMMENTAIRES
Nb Analyses: |60
692 69290623 496191 5803405 69201096 Alexandre Aubin 2008-08-14 M1 4 Bo et Gr_Gr++
692 69290624 494525 5801467 69201102 Alexandre Aubin 2008-08-15 M1 a Bo sulfures ds zone Si _sulfures associés a une zone silicifiée
692 69290625 500133 5805494 69203065 Jordi Turcote 2008-08-17 M1a Bo tr et veinules de Py
692 69290626 500225 5806214 69203065 Jordi Turcote 2008-08-17 M1 a Bo Gr+ tr & 1% sulfures Py
692 69290627 500256 5806227 69203065 Jordi Turcote 2008-08-17 M1a Bo 5a 7% Py OF+
692 69290628 500256 5806227 69203065 Jordi Turcote 2008-08-17 M1 4 Bo 2-3% Py OF+ Si
692 69290629 500415 5806304 69203065 Jordi Turcote 2008-08-17 M1a Bo 2-5%Py OF+
692 69290630 500415 5806304 69203065 Jordi Turcote 2008-08-17 M1 a Bo 2-5% Py OF+
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CAMPAGNE D’EXPLORATION MINIERE DANS LE SECTEUR DU LAC
CONVIAC, REGION DE LA BAIE-JAMES, QUEBEC
PROJET CONVIAC

ANNEXE 3
RESULTATS D’ANALYSE

Table 1 : Résultats d’analyse ME-ICP41 et Au-AA23
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